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CERCETARE $SI1 DEZVOLTARE
TESTE DE LABORATOR S| CAMPANII EXPERIMENTALE

LABORATOR ROTHOBLAAS

Inovatorul nostru laborator se afla in incinta sediului nostru principal si ne permite sa ne testam produsele.

Avem la dispozitie toate utilajele necesare pentru a testa solutiile pe care le propunem, in cele mai extreme conditii: cuptoare
de testare la temperaturi ridicate, camere pentru testarea imbatranirii accelerate de radiatiile UV, camere pentru testare la
temperaturi scazute, instrumente pentru testarea rezistentei la abraziune, precum si spatii exterioare pentru expunerea la
actiunea agentilor atmosferici.

Folosind testul Martindale, analizam rezistenta la uzura, la rupere si fenomenul de pilling manifestat la nivelul membranelor
noastre. Folosind cuptoarele si camerele la temperaturi scazute, testam modul in care se comporta produsele noastre atunci
cand sunt expuse la temperaturi extreme.

Expunerea in aer liber permite sa se testeze rezistenta la agentii atmosferici, sub efectul combinat al razelor UV, umiditatii,
caldurii si ploii.

Teste experimentale pentru determinarea rezistentei la penetrarea apei si a comportamentului la foc al membranelor.
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Campanie de testare in vederea determinadrii capacitatii de adeziune, coeziune si elasticitate a diferitelor cleiuri si sigilanti.
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CONSTRUCTII DE CALITATE

Industria moderna a constructiilor se bazeaza tot mai mult pe utilizarea de materiale de calitate si pe tehnici de
constructie inovatoare, ce permit sa se reduca impactul energetic al cladirii, dar fara a compromite confortul
locuintelor si aspectul estetic final.

REDUCEREA CONSUMULUI ENERGETIC

Numeroase studii indica faptul ca peste 40% din emisiile de CO», la nivel mondial, provin din consumul energetic al cladirilor.
Asadar, o mai mare atentie in faza de proiectare si o utilizare cat mai responsabila a energiei reprezinta conditii esentiale atat
pentru reducerea costurilor, cat si pentru a acorda mai multa atentie mediului inconjurator.

MATERIALE
Fiecare material influenteaza perfor-
mantele acustice, inertia termica si
comportamentul termic si higrome-
tric al cladirii

PERFORMANTA TERMICA
A ANVELOPEI
Pentru a evita pierderile de energie,
este necesara izolarea cladirii, redu-
cerea puntilor termice si asigurarea
etansarii la aer si la vant

CALITATEA INCAPERILOR
O locuinta salubra se caracterizea-
za printr-o buna calitate a aerului si
protejeaza impotriva umiditatii, zgo-
motului, gazului radon si impotriva
agentilor poluanti in general

LOC
Proiectul trebuie sa fie adecvat climei
si pozitiei, pentru a lua in considerare
temperatura minima si maxima, umidi-

tatea, cantitatea de lumina naturala etc.

VENTILATIE
In lipsa unei ventilatii corespunzitoa-
re, calitatea aerului din interior tinde
sa scada, cu consecinta formarii si
acumularii unor substante poluante

®

SURSE
REGENERABILE
Optarea pentru consumul de energie
primara rezultata din surse regenera-
bile, limitandu-se utilizarea energiei
rezultate din combustibili fosili

INSTRUMENTE DE VERIFICARE

Pentru a verifica si determina performantele reale ale cladirii, se pot efectua o serie de analize nedistructive, ce permitiden-
tificarea si prin urmare corectarea unor eventuale erori de montaj.

Prin intermediul testului Blower-Door-Test cladirea este supusa unei suprapresiuni de 50 Pa si se masoara cantitatea de aer
care trece prin suprafetele ce alcatuiesc anvelopa cladirii. Cu cat valoarea ngg este mai mica, cu atat mai buna va fi perfor-
manta energetica, deoarece vor fi mai mici pierderile de aer necontrolate, ce compromit performantele termice ale cladirii.

In schimb, folosindu-se termocamera, datoritd citirii radiatiilor infrarosii, se detecteaz§ in timp real punctele avand o tem-
peratura diferita si deci pierderile termice cauzate de erori de izolatie, punti termice, infiltratii de aer si umiditate in zidarie.

6 | CONSTRUCTII DE CALITATE



I ATENTIE ACORDATA DETALIILOR

Trainicia structurilor din lemn este strans legata de corecta lor proiectare si realizare.

ETANSAREA LA AER STRUCTURI $I REACTIE
SILAVANT LAFOC

I PERFORMANTA TERMICA A ANVELOPEI CLADIRII

pag. 12

FIXARE USI Sl FERESTRE
LA SOL SI STRUCTURA

N )

pag. 26 pag. 104

Pentru a garanta un confort excelent al locuintei si performante superioare, o cladire trebuie sa respecte criterii energetice
foarte stricte, ce pot fi atinse numai printr-o atenta proiectare a tuturor detaliilor de executie.
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| ETANSARE LA AER SI LA VANT

Etansarea la aer a anvelopei garanteaza faptul ca pe timp de iarna, aerul cald si umed din incinta cladirii nu va fi
risipit in exterior si impiedica formarea condensului interstitial. Specificul ermetic al anvelopei are efect direct
asupra reducerii consumului de energie si asupra confortului locuintei.

Stratul de etansare la vant nu inlocuieste stratul de etansare la aer, ci are rolul de a proteja stratul izolant de vant,
ploaie si intemperii, impiedicand reducerea performantelor stratului izolant, din cauza aerului rece si a apei.

ETANSARE LA AER

v Evitd pierderile de caldura, pe timp de iarna

v Evita patrunderea aerului cald si umed,
pe timp de vara

v Optimizeaza functionarea ventilatiei
mecanice controlate

v Evitad trecerea necontrolata a aerului
cald si umed si ulteriorul risc de forma-
re a condensului interstitial

v Evitd neplacerile cauzate de curentii de
aer patrunsi pe sub pragurile usilor

v Imbunététeste confortul acustic

ETANSARE LA VANT

v Garanteaza eficienta termica a
materialului izolant

v Protejeaza anvelopa si imbunatateste
durabilitatea materialelor

v Evita formarea de curenti si fluxuri de
convectie inauntrul anvelopei

v Are rol de strat de protectie temporara, in
timpul fazelor de constructie

v Are rol de strat de protectie temporara, in
caz de fisurari sau deplasari ale mantalei
de acoperire sau ale placajului fatadei
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| CLIMA SI SISTEME DE CONSTRUCTIE

Pentru a asigura o excelenta performanta a anvelopei cladirii, este necesara studierea si controlarea proceselor
de transfer al caldurii, vaporilor, aerului si vantului, ce se produc induntrul diferitelor componente. in zonele cu
clima rece si in timpul lunilor de iarna, de regula apar probleme de excesiva umiditate in incinta cladirilor, din
cauza unei ventilatii insuficiente. Vaporii produsi in incaperile inchise patrund in pereti si se pot transforma in
condens in contact cu straturile interstitiale reci, in grinzi sau in mantale. Din contra, in zonele cu clima calda si
umeda, sursa de vapori ce cauzeaza formarea mucegaiurilor o reprezinta aerul din exterior. Umiditatea pe care
o aduce aerul exterior in incapere se poate transforma in condens in vecinatatea suprafetelor interne, mai reci
in prezenta sistemelor de climatizare.

Rothoblaas, in colaborare cu alte organisme de cercetare, a finantat diferite proiecte destinate studiului com-
portamentului solutiilor constructive supuse la diferite conditii climatice, prin teste de laborator si simulari
dinamice.

STUDIU DE CAZ STUDIU CONFORM DETALIILOR
CONFORM STANDARDELOR PASIVE DE EXECUTIE STANDARD PASIVE
e 4 noduri de executie descarcati detaliile de executie de pe

www.rothoblaas.com

e 2 conditii climatice

ACOPERIS PLAT PERETE
CU CLIMA CONTROL CU CLIMA CONTROL
e 2 stratigrafii e 4 stratigrafii
e 3 conditii climatice e 2 conditii climatice

CLIMA SI SISTEME DE CONSTRUCTIE | 9



! REGIUNI CLIMATICE S1 SOLUTII

Vizitati site-ul nostru www.rothoblaas.com si gasiti membrana ideald, in functie de clima din zona dvs. si in functie de sis-
temul dvs. de executie! Alegerea membranelor ce trebuie aplicate inauntrul anvelopei cladirii depinde extrem de mult de
conditiile climatice, de exemplu: fluxul de vapori din interiorul unei stratigrafii pozitionate intr-o zona cu clima tropicala sau
torida este invers, fata de cel dintr-o zona cu clima arctica sau rece. Referitor la regiunile climatice identificate de institutele
ce isi desfasoara activitatea in domeniul eficientei energetice, se recomanda mai jos o serie de solutii. Acestea pot varia in
functie de sistemul de constructie si de tipul de instalatii tehnice utilizate. Solutiile recomandate trebuie sa fie verificate in-
totdeauna de un proiectant.

PRODUSELE NOASTRE DE TOP, IN SOFTWARE-UL WUFI®

Software-ul WUFI® permite efectuarea unor simuldri termohigrometrice, in regim dinamic.
Proiectantii ce utilizeaza de regula acest software au acum posibilitatea de a introduce in
simulare produsele de top din gama Rothoblaas, obtinand rezultate de maxima precizie si
fiabilitate, deoarece calculele sunt efectuate pe produsul real ce va fi folosit pentru realizarea
structurii.
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| STRUCTURI SI REACTIE LA FOC

Pentru toate tipurile de cladiri trebuie sa se aiba in vedere problemele pe care le ridica protectia la incendiu,
conform legislatiilor in vigoare si conform categoriei de folosinta a cladirii. Acest lucru este necesar pentru a
putea minimiza cauzele de incendiu, pentru a asigura stabilitatea structurii si pentru a limita propagarea flaca-
rilor, atat spre interior, cat si spre cladirile alaturate, garantand siguranta ocupantilor cladirilor si accesul echi-
pelor de interventie.

I CEINSEAMNA PREVENIREA S| PROTECTIA LA INCENDIU

Prevenirea si protectia la incendiu reprezinta disciplina ce studiaza si pune in aplicare toate masurile menite sa preving, sa
semnaleze si sa reduca posibilitatile de declansare a unui incendiu, sau, in orice caz, sa limiteze efectele negative ale incen-
diilor, asupra persoanelor si mediului inconjurator. Exista doua tipuri de masuri de prevenire a incendiilor: protectia activa si
protectia pasiva.

MASURI DE PREVENIRE MASURI DE PROTECTIE

PROTECTIE ACTIVA

Protectia activa este reprezentata de toate masurile ce necesita interven-
tia omului sau actionarea automata a unui sistem sau a unei instalatii.

Masurile de prevenire a incendii- |
lor merg de la realizarea corecta a
instalatiilor electrice, a sistemelor
de ventilatie a incaperilor cu va-
pori si gaze, ajungand pana la ma-
surile dictate de bunul simt, cum
ar fi pastrarea ordinii si curateniei.
De asemenea, este important sa

PROTECTIE PASIVA

asigure intotdeauna o formare si Masurile de protectie pasiva sunt reprezentate de acele masuri pentru care
informare de inalt nivel a echipe- nu este necesara interventia omului sau actionarea instalatiilor. Acest ma-
lor de interventie. | suritrebuie planificate in faza de proiect.

I FAZE ALE PROIECTARII PENTRU PROTECTIA LA INCENDIU

CLADIRI STRUCTURI MATERIALE

e
i
[TIITTT] —
[TI[[][]] =
[TIT[IT] R
EEEEEEEE o5 4
[TIT[IT] %
i e
CATEGORIE DE RISC REZISTENTA LA FOC REACTIE LA FOC
Depinde de tipul, dimensiunea si Previne propagarea focului Limiteaza propagarea flacarii
categoria de folosinta a cladirii inspre alte zone
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I REACTIE LA FOC

Clasa de reactie la foc este un indicator pentru masurarea capacitatii materialului de a contribui sau nu la declansarea si
propagarea incendiului. Diferitelor reactii ale materialelor le corespund diferitele clase: de la cele ce indica produsele necom-
bustibile, pana la materialele extrem de inflamabile.

Clasificare europeana, conform standardului EN 13501-1

clasa Al produse necombustibile

clasele A2,B,C,D, E produse combustibile, cu cresterea gradului lor de participare la incendiu

indica materialele cu Performanta Nedeterminata (PND) sau care nu indeplinesc

clasaF criteriile de incadrare in Clasa E
sl,s2,s3 reprezinta cele trei valori ce indica densitatea optica a gazelor arse
‘6 do, di, d2 reprezinta cele trei valori ce indica periculozitatea picurarii

I REZISTENTA LA FOC

Rezistenta la foc indica tendinta unui element de constructie de a-si mentine stabilitatea structurala in timpul unui in-
cendiu, pe o perioada determinata, pastrandu-si capacitatea de separare de gazele arse si gazele fierbinti degajate de
ardere. Scopul principal al rezistentei la foc este de a garanta capacitatea de rezistenta a structurii, in situatii de incendiu.
Caracteristicile ce trebuie mentinute in timpul actiunii focului sunt indicate de trei litere:

R capacitate tendinta a elementului de constructie de a-si mentine stabilitatea structurala sub
de rezistenta actiunea focului

&

tendinta a elementului de constructie de a nu permite trecerea flacarilor, vaporilor si

etanseitate o -
E ’ gazelor fierbinti catre partea care nu este expusa la foc

tendinta a elementului de constructie de a limita degajarea caldurii catre partea care

| izolatie termica .
{ nu este expusa la foc

Clasa de rezistenta la foc se exprima in minute, pe parcursul carora rezistenta sub actiunea flacarilor trebuie sa fie asigurata:
15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 si 360 de minute. Indicarea minutelor se face dup4 sigla REI (de ex. REI120). In cazul
structurilor care nu sunt structuri de rezistenta, atunci cand capacitatea de rezistenta nu reprezinta un element semnificativ,
se poate omite factorul R si se poate exprima numarul minutelor cu sigla El (de ex. EI90).

3 YouTube '

Descoperiti diferitele reactii la foc ale produselor
noastre! Vizionati filmuletele, pe canalul nostru
YouTube
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TESTARE LA FOC

Proiectarea pentru protectia la incendiu este un aspect ce devine din ce in ce mai important. De-a lungul anilor,
am efectuat numeroase teste, pentru a ne imbogati bagajul de cunostinte in acest domeniu si vom continua sa

o facem si pe viitor.

CATEVA DINTRE CERCETARILE EFECTUATE

XYLOFON $I FOCUL

Am testat diferite combinatii, folosind produsele XYLO-
FON si FIRE SEALING, pentru a intelege cum se modi-
fica reactia unor imbinari, atunci cand sunt expuse la
actiunea flacarilor si pentru a obtine valorile El ale imbi-
narilor respective.

TMBINARI DE PROBA

XYLOFON XYLOFON + FIRE SEALING

IMBINARI REALE

XYLOFON XYLOFON + FIRE SEALING

FRONT BAND UV 210

Am testat numeroase din produsele noastre si fiecaruia
i-am alocat o clasa de reactie la foc, conform legislatiei
in vigoare la nivelul UE si in afara teritoriului UE.

PROIECTE DE VIITOR

TESTARE LA SCARA REALA

In colaborare cu RISE - Research Institutes of Sweden,
am efectuat teste la scara reald, pentru a stabili valoarea
El a unora dintre cele mai raspandite imbinari din indus-
tria constructiilor din lemn.

Viitoarele noastre proiecte de cercetare vor fi centrate pe studiul reactiei la foc a celor mai raspandite noduri (zone de racor-
dare) din lumea constructiilor din lemn, pentru a stabili valoarea REI. Practic, obiectivul nostru este de a le studia din toate
punctele de vedere, tinand cont atat de aspectele statice, cat si de etanseitatea la aer, pentru a intelege cum se modifica
raspunsul imbinarii in timpul unui incendiu, in functie de elementele existente.

Continuati sa ne urmariti pe canalele noastre, pentru a fi mereu la curent cu ultimele noutati.
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SOLUTII PENTRU FOC

PRODUS DESCRIERE PAGINA
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TRASPIR EVO UV 210 MEMBRANA FOARTE PERMEABILA, MONOLITICA, () ” 570
REZISTENTA LA RAZELE UV ASTMEB4 | | L\ 135014
classA B-s1,d0
TRASPIR EVO 300 MEMBRANA FOARTE PERMEABILA MONOLITICA A 282
TRASPIR ALU FIRE A2 430 MEMBRANA FOARTE PERMEABILA REFLECTORIZANTA ENQN 1 292 ‘
A2-s1,d0
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I BENZI SI SIGILANTI

START BAND
PROFIL DE IMPERMEABILIZARE DE INALTA
REZISTENTA MECANICA . ...

CONNECT BAND

BANDA DE ETANSARE LA UMIDITATE, SIGILANTA,
PENTRU SUBSTRATURI NEREGULATE . ... ... ...............

LEVEL BAND

BANDA DE ETANSARE LA UMIDITATE, SIGILANTA,
PENTRU SUBSTRATURI. ... . . . ...,

GROUND BAND
MEMBRANA BITUMINOASA AUTOADEZIVA ..................

RADON FLOOR
BARIERA DE IMPERMEABILIZARE LA GAZ RADON
AFUNDATIILOR ...

TERMI FLOOR
BARIERA DE IMPERMEABILIZARE ANTI-TERMITE
PENTRU FUNDATIL. ...

BYTUM BAND

BANDA BITUMINOASA AUTOADEZIVA,
CUPOSIBILITATE DE TENCUIRE . ... ........................

PROTECT

BANDA BUTILICA AUTOADEZIVA,
CU POSIBILITATEDE TENCUIRE .. ...

BYTUM SPRAY
MEMBRANA BITUMINOASA DE SIGILARE, TIP SPRAY ... .. ... ..

BYTUM LIQUID | REINFORCEMENT
MEMBRANA DE IMPERMEABILIZARE, CU APLICARE
PRIN INTINDERE / ARMATURA DE RANFORSARE . ............

FLUID MEMBRANE
MEMBRANA SINTETICA SIGILANTA APLICABILA
CU PENSULA SAU PRIN PULVERIZARE . ... ...................

CONSTRUCTION SEALING

GARNITURA DE SIGILARE COMPRIMABILA
PENTRU IMBINARI REGULATE . ... oo

TIE-BEAM STRIPE
PROFIL SIGILANT CU MONTAJ SUB PERVAZ ... ..............

ALU BAND

BANDA MONOADEZIVA REFLECTORIZANTA
PENTRU INTERIOR. ... ... .

DOUBLE BAND
BANDA DUBLU ADEZIVA UNIVERSALA. .. .. ..................

SEAL BAND | SEAL SQUARE
BANDA MONOADEZIVA PENTRU INTERIOR. ... ..............

EASY BAND
BANDA MONOADEZIVA UNIVERSALA ... ....................

SPEEDY BAND

BANDA MONOADEZIVA UNIVERSALA
FARA PELICULA DE SEPARARE. .. ... ... i

FLEXI BAND

BANDA MONOADEZIVA UNIVERSALA,
DEINALTAADEZIVITATE .. ..o

FLEXI BAND UV
BANDA MONOADEZIVA UNIVERSALA DE INALTA
STABILITATE UV SI INALTA REZISTENTA TERMICA . ......... ...



FACADE BAND UV

BANDA MONOADEZIVA UNIVERSALA
REZISTENTALARAZELEUV ... ...

SOLID BAND
BANDA MONOADEZIVA TRAINICA, ADECVATA
PENTRU TEMPERATURI SCAZUTE ... ... .

SMART BAND
BANDA MONOADEZIVA UNIVERSALA CU LINER DIVIZIBIL . . . .

PLASTER BAND
BANDA SPECIALA CU ADEZIUNE SPORITA,
INCLUSIV CU POSIBILITATE DE TENCUIRE . ... ..............

PLASTER BAND LITE
BANDA CU POSIBILITATE DE TENCUIRE,
CU FASIE ADEZIVA PENTRU MONTAJ .. ....................

FRONT BAND UV 210

BANDA MONOADEZIVA UNIVERSALA DE INALTA
REZISTENTALARAZELEUV ... ... ... ... ... ................

TERRA BAND UV
BANDA ADEZIVA BUTILICA. .. ...

PRIMER SPRAY

SUBSTRAT UNIVERSAL SPRAY
PENTRU BENZI ADEZICE ACRILICE. .. ......................

PRIMER
SUBSTRAT UNIVERSAL PENTRU BENZI ADEZIVE ACRILICE . ..

EXPAND BAND
BANDA SIGILANTA CU AUTODILATARE .. ...

WINDOW BAND
BANDA SIGILANTA CU AUTODILATARE
PENTRU USI SI FERESTRE . ... ... ... ..

FRAME BAND

BANDA SIGILANTA CU AUTODILATARE,
PENTRU USI SI FERESTRE . ... ... ...

EASY FOAM
SPUMA SIGILANTA DE UZ GENERAL. ... ....................

HERMETIC FOAM

SPUMA SIGILANTA ELASTICA, CU PUTERE
MARE DE IZOLARE FONICA . ... ... .

FIRE FOAM
SPUMA SIGILANTA DE INALTA REZISTENTALAFOC .. ........

MS SEAL
SIGILANT MS POLIMER DE INALTA ELASTICITATE .. ..........

FIRE SEALING ACRYLIC
SIGILANT ACRILIC DE INALTA REZISTENTA LAFOC ..........

FIRE SEALING SILICONE
SIGILANT SILICONIC DE INALTA REZISTENTALAFOC .. ... ...

NAIL PLASTER | GEMINI
BANDA DE SIGILARE PUNCTE DE TRECERE
A CUIELOR, DE INALTAADEZIVITATE .. ...

NAIL BAND

BANDA BUTILICA DE SIGILARE PUNCTE
DETRECEREACUIELOR. ... .. ... ... ... ... ...........

BUTYL BAND
BANDA BUTILICA DUBLU ADEZIVA UNIVERSALA . ...........

.103

FIRE STRIPE
GARNITURA FLEXIBILA TERMOGONFLABILA DILATANTA .. . .. 130

SUPRA BAND
BANDA BUTILICA DUBLU ADEZIVA UNIVERSALA
CUPUTERE MARE DE LIPIRE . .. ... 132

ALU BUTYL BAND
BANDA ADEZIVA BUTILICA REFLECTORIZANTA. ............. 134

BLACK BAND
BANDA BUTILICA MONOADEZIVA UNIVERSALA .. ........... 136

MANICA PLASTER

MANSON ADEZIV SIGILANT, CU POSIBILITATE
DETENCUIRE ... 138

MANICA FLEX
MANSON SIGILANT PENTRU FURTUNURI
SICABLURIDE TRECERE . ................................ 140

MANICA POST

MANSON ADEZIV SIGILANT
PENTRU EXTERIOR .. ... ... .. .. 142

MANICA LEAD
PROFIL DIN PLUMB CU MANSON DIN EPDM . .............. 142

TUBE STOPPER
DOPURI PENTRU SIGILAREA CABLURILOR. ... .............. 143

ALPHA
PROFIL PREFORMAT PENTRU SIGILAREA
COLTURILOR ... 143

LITE BAND
BANDA MONOADEZIVAACRILICA .. ....................... 144

DGZ

CONECTOR CU FILET DUBLU PENTRU
MATERIAL IZOLANT . ..o 144

THERMOWASHER

SAIBA PENTRU FIXAREA MATERIALULUI
IZOLANT PELEMN ... ..o 145

ISULFIX
DIBLU PENTRU FIXAREA MATERIALULUI
IZOLANT PEZIDARIE . ... ... 145

MEMBRANE GLUE
CLEI ADEZIV PENTRU SIGILAREA MEMBRANELOR . .......... 148

ECO GLUE
CLEI ADEZIV PENTRU SIGILAREA MEMBRANELOR,
PEBAZABIOLOGICA. ... . 149

SUPERB GLUE
CLEI ADEZIV DE INALTA ELASTICITATE
PENTRU SIGILAREA MEMBRANELOR . . ... .................. 150

OUTSIDE GLUE

CLEI ADEZIV UNIVERSAL DE INALTA ELASTICITATE,
PENTRUUZ EXTERN ... .. ... .. . . . . . . . . . . . . ..., 154

BENZI SI SIGILANTI | 19



' INDEX ZONE DE RACORDARE S1 DOMENIU

DE APLICARE

w
o
<
g
o
w
4 > E & "
] 2 o o 5 a 2 w
2 o o 3 o o z Iv} w >
z = 2 2 o 8 2 Z o0 oz & O > O
S oo 22 3%z 2 3535 2Z2z g a2z =)
o @ 5 2 3 Z2 Z o g < < < | o < | Z W @G
Z 42333 w3 8FEE203%8: 308
& m ®@ @ a = = 0 o £ F B <2 5 £ a0 x 7F
> < = %) o = i
33 243883 :338¢&/§z2z58¢8->5
T 06 4 &G @ f e G aa £ F ST E =0 @20
@interior v Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv |V Vv V|V V V
Qexterior v v v v Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv | Vv Vv v
- |_I| fundati t
— undatie - perete
2
5
'_
o L]
aﬁperete—perete v v Vv Vv Vv Vv Vv Vv v Vv | Vv Vv Vv Vv Vv Vv
&
[WN)
o Ll
<QE:tavan—perete v Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv v Vv |V Vv Vv |V Vv Vv
?)f i
2
I_u:_|grindé—perete V v v v v v Vv v Vv Vv V¥ V| Vv Vv VY| Vv v v «
o) M
L
z
O
N%pervaz—grindé v v Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv |V VvV V | V Vv V V
1
= . .
1 “'?'a/ftereas”a‘ v Vv vV VvV VvV Vv Vv VvV Vv ¥V V|V VvV V|V Vv Vv V
w = perete
=
=
(%]
[5N)
& & fereastra in versant v Vv v Vv v Vv Vv V v Vv v Vv | Vv Vv Vv V
[V
%3
= L sigilare
[] profil cu montaj v Vv
™/ sub pervaz
sigilare puncte v
de trecere a cuielor
sigilare
{_—émembrane v vV Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv VvV v v Vv Vv V
Q ) sigilare prin
= D comprimare M
3
O -
= sigilare
v % cu posibilitate v v
de tencuire
_ sigilarea instalatiilor
() si aelementelor de v v Vv v Vv v Vv v Vv Vv V
trecere
cosuri de fum si v v v v v vV Vv Vv v iv V v v Vv V

puncte de aerisire

20 | INDEX ZONE DE RACORDARE S1 DOMENIU DE APLICARE | BENZI SI SIGILANTI



VHJTV

43ddOls 3antL
1S0Od VOINVW
X374 VOINVIN
Y3LSVid VOINVW
AaNva Xovid
aNva1ALng Nv
ANVa ViddNns
AdIY¥1S 34
aNvd 1ALNng
AaNvd1IvN

INIW3D | ¥31SV1d TIVN

v

v VvV v Vv Vv VvV V

v v v Vv Vv Vv

v v Vv Vv Vv Vv

v v v Vv Vv Vv V

v VvV Vv Vv Vv

v v Vv Vv Vv

v v Vv Vv

v VvV Vv Vv

v Vv Vv Vv

S ONITV3S 3d1d
V ONITV3S 34
VIS SW

WVO4 3dId
WVO4 DILIWY3IH
WVO4 ASVY3

v Vv Vv Vv Vv

v v Vv Vv Vv

v v Vv Vv Vv

v VvV Vv Vv Vv V

IdI{LS Wv3g 3iL

ONITVIS NOILONYLSNOD

ANVIEWIW ainid
ain®IT wWnilAg
AVYddS WNLAg
12310dd

AaNVa WNLAg
dYOOTd IWY3IL
¥4OO014 NOavy
ANVd ANNOYD
ANV4d 13A3T
ANV LYvls

v vV Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv ¥V V|V Vv Vv Vv Vv V|V Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv VvV V V

v vV Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv ¥V V|V Vv Vv Vv V V|V Vv Vv VvV Vv Vv Vv Vv V

v vV Vv Vv Vv Vv Vv Vv V V

v vV v Vv Vv VvV V|V VvV V Vv V V

v v v Vv Vv Vv V|V Vv Vv Vv V V

v vV v Vv Vv Vv V|V Vv Vv Vv VvV V

v v v Vv Vv Vv V|V Vv Vv Vv VvV V

v v Vv Vv Vv

v v Vv Vv Vv

v Vv |V Vv

v v Vv Vv V

v Vv Vv Vv

BENZI SI SIGILANTI | INDEX ZONE DE RACORDARE SI DOMENIU DE APLICARE | 21



' INDEX SUPORTURI

membrana cu strat
superior din polipropilena (PP)

membrana cu strat
superior din polietilena (PE)

membrana cu strat
superior din poliamida (PA)

membrana cu strat
superior din acrilat

membrana bituminoasa

membrana cu strat
superior tratat cu aluminiu

lemn

OSB nefinisat

OSB neted

tencuiala, beton si b
locuri ceramice

gips-carton si ipsos
armat cu fibra

metal

izolatie din fibra de lemn

izolatie din vatd minerala

polistiren

PVC si plexiglass
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ALU BAND

DOUBLE BAND

SEAL BAND | SEAL SQUARE

EASY BAND

SPEEDY BAND

FLEXI BAND

FLEXI BAND UV

FACADE BAND UV

SOLID BAND

SMART BAND

PLASTER BAND

PLASTER BAND LITE

FRONT BAND UV 210

TERRA BAND

EXPAND BAND

WINDOW BAND

FRAME BAND



GROUND BAND

BYTUM BAND

excelenta aderenta
aderentd garantata, cu adoptarea unor masuri (suprafete curate, pretratate cu primer si/sau cu temperaturi de aplicare adecvate)

aderenta scazuta
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! PRODUSE BUTILICE

DIN CE SUNT FABRICATE S| DE UNDE PROVIN TURN DE RAFINARE

Produsele butilice sunt alcatuite din amestecuri de cauciuc butilic, un
material sintetic de pret, cu excelente proprietati elastice, termice si de
rezistenta in timp.

Produsul butilic este un material sintetic, ce se obtine printr-o reactie de
polimerizare a moleculelor (monomeri) obtinute din rafinarea petrolului.

Rothoblaas propune: BUTYL BAND, SUPRA BAND, PROTECT, BLACK BAND, TERRA BAND UV,
ALU BUTYL BAND , NAIL BAND, MANICA PLASTER, OUTSIDE GLUE, ALU FLASH CONNECT,
SOFT FLASH CONNECT, MANICA ROLL.

Polimerizarea este o reactie chimica prin care, por-
nind de la mici molecule simple (monomeri), se
produce un asa-zis ,lant polimeric” mult mai lung,
alcatuit din molecule identice care se repeta una
dupé alta. In felul acesta, se pot crea materiale avand
proprietatile dorite.

0

MONOMER MONOMERI POLIMER
+ REACTIE CHIMICA

PROPRIETATI

Butilul este un material sintetizat special pentru obtinerea unor anumite proprietati. Este recomandat in special pentru nu-
meroase aplicatii in domeniul constructiilor, unde adezivitatea, rezistenta la imbatranire, stabilitatea la temperaturi ridicate
si flexibilitatea la temperaturi scazute reprezinta cerinte fundamentale. Din aceste motive, pentru acelasi tip de produs, un
produs butilic este de preferat unui produs bituminos.

v

FLEXIBILITATE DURITATE REZISTENTA LA RAZELE UV
structura chimica a acestor produsele butilice sunt concepute acest tip de produs este slab afectat
produse face ca acestea sa fie special pentru aplicatia dorita si nu de razele ultraviolete
deosebit de flexibile necesita adaugarea unor agregate
minerale

@) o

o S

IMBATRANIRE ELASTICITATE STABILITATE TERMICA
amestecurile butilice sunt foarte amestecurile butilice au produsele butilice sunt stabile pe un
stabile in timp elasticitate intrinseca interval de temperatura

foarte amplu: -30 +90°C
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! PRODUSE BITUMINOASE

DIN CE SUNT FABRICATE S| DE UNDE PROVIN TURN DE RAFINARE LAC DE ASFALT NATURAL

ava

 E— i S—

]
== =

I il e

Bitumul este un amestec de diferite substante, deosebit de recomandat
pentru a fi combinat cu alte materiale, astfel incat sa le optimizeze pro-
prietatile mecanice si termice.

Bitumul in sine este 0 masa solida neagra care, in cazul benzilor si mem-
branelor, se amesteca cu agregate anorganice (carbonat de calciu si si-
liciu) si polimeri, pentru a obtine un amestec, eventual chiar si adeziv,
avand proprietatile dorite.

Bitumul are doua origini: una naturala si una artificiala. Cel ce se utilizea-
za in industrie este bitumul artificial.

Rothoblaas propune: BYTUM 400, BYTUM 750, BYTUM 1100, BYTUM 1500, BYTUM
2000, BYTUM BASE 2500, BYTUM SLATE 3500, SHINGLE, GROUND BAND, BYTUM BAND,
BYTUM LIQUID, BYTUM SPRAY.

Produsele bituminoase sunt un amestec de diferite
ingrediente. Cu toate ca bitumul este componenta
principala, proprietatile finale sunt mai similare cu
cele ale polimerului (ce se gaseste intr-o cantitate
mai mica, in amestecul bituminos). Cam la fel cum
se intampla si cu maioneza, formata in cea mai mare
parte din ulei, dar a carei consistenta este mai ase-

—

malaxare si
crestere a temperaturii

BITULAOT_ILI{/(LEEFIQIURl Bﬁgmrﬁés manatoare cu cea a oudlor, pe care le contine in

+ . . . v . . v

+ AGREGATE MINERALE cantlltate mai mica. Acelst lucru e§te posibil datorita
unui proces de productie deosebit.

PROPRIETATI

Proprietatile produselor bituminoase depind de prezenta fiecarui ,ingredient”. Compozitia complexa a bitumului influenteaza
stabilitatea acestuia in timp.

L4 T
i L JAVAVAN JAVAVAN
B e A4 "4
A A’ A A - | ——
FLEXIBILITATE DURITATE REZISTENTA LA RAZELE UV
bitumul in sine este foarte flexibil; duritatea produsului este data in partea minerala a amestecului asigu-
cu toate acestea, prezenta agrega- principal de agregatele minerale ra protectia acestuia impotriva radi-
tului mineral ii reduce flexibilitatea atiilor ultraviolete. Fulgi de piatra pot
sa acopere suprafata, protejand-o
oAt proprietati ‘l‘ S 4 +
prupne?% . a / A +@®
= / SBS
— SBS
W : % <> <
IMBATRANIRE ELASTICITATE STABILITATE TERMICA
produsele bituminoase sunt mai bitumul este un material cu slabe bitumul se prezinta in forma solida,
expuse imbatranirii, care le reduce proprietati mecanice. Din acest intr-un interval de temperatura
proprietatile. O data cu trecerea motiv, bitumul se modifica prin ada- foarte restrans. Intervalul de stabi-
timpului, uleiurile din compozitia bi- ugarea de polimeri, cum ar fi SBS litate termica poate varia in functie
tumului au tendinta de a se deplasa (stiren-butadien-stiren) de ingredientele adaugate
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' RADONUL, UN COLOCATAR NEDORIT

RN

RADON

Radonul este un gaz nobil radioactiv, prezent in natura. Caracterizat de volatilitate inalta, tin-
de sa se ridice la suprafata. Este inodor, prin urmare dificil de perceput daca se acumuleaza
in incinta locuintelor si, daca este inspirat, poate avea efecte daunatoare.

UN GAZ INSELATOR

L

mare mica

CONCENTRATIE

Imagine cu scop ilustrativ. Verificati constant actualizarile.

UNDE SE GASESTE

A APA

STANCA

Acest gaz se afla in subsol, in roci si in apa. Deoarece se
deplaseaza in sol, poate traversa materialele de constructie
si poate patrunde in casa. O buna aerisire a incaperilor poa-
te fi utild pentru a combate acumularea insa, deseori acest
lucru nu este suficient.

CUM SE PROPAGA

o

e 2%\ )
A (%
Rn Rn Rn

radon radon radon

Radonul devine periculos daca se acumuleaza in incinta lo-
cuintelor. In prezent, odatd cu cresterea atentiei acordate
cladirilor cu consum energetic scazut (in consecinta, cu o
crestere a calitatii stratului de etansare la aer) si cu respec-
tiva reducere a ventilatiei naturale, riscurile prezentate de
radon reprezinta o tema foarte actuala.
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Radonul este prezent pe intreaga suprafata terestra, in can-
titate variabila. Fiind un gaz, se deplaseaza prin porii solului,
réspandindu-se in aer sau in apé&. In aer liber, concentratia
sa nu atinge niciodata niveluri periculoase insa, in medii in-
chise (case, birouri, scoli etc.) poate atinge valori care pre-
zinta riscuri pentru sanatate. Valorile limita pentru concen-
tratia sa sunt definite de prevederiinternationale, preluate la
randul lor de autoritatile nationale competente.

0 SUBSTANTA DEOSEBIT DE PERICULOASA

(f‘ [N a=n

O

2113

Incé din anul 1988, Organizatia Mondiald a S&natatii (WHO),
prin Agentia Internationalda de Cercetare a Cancerului
(IARC) a introdus radonul printre substantele cancerigene
pentru om. Inhalarea gazului radon sporeste riscurile unor
efecte daunatoare asupra sanatatii, in special riscul de can-
cer pulmonar.

IMPORTANTA UNEI PROIECTARI CORECTE

B
\2 2 [ /
Rn Rn

Este posibilda minimizarea prezentei radonului in incaperi
prin membranele si materialele special proiectate pentru a
reduce permeabilitatea structurilor perimetrale si a fundati-
ei cladirilor. Solutiile de pe piata sunt multe; printre acestea,
RADON FLOOR si GROUND BAND, bariere pentru fundatii,
care nu permit radonului sa ajunga in spatiile interioare, eli-
minand riscurile pentru sanatate.

radon radon



| FIXARE LA SOL

Fara indoiala, fixarea la sol reprezinta unul dintre punctele cele mai delicate intr-o constructie din lemn, de
aceea este esential ca acest detaliu de executie sa fie proiectat si realizat cu cea mai mare atentie.
Recomandérile propuse fac trimitere la diferitele standarde nationale (DIN 68800-2, ONORM B 2320 si ghidul
FLA), ce promoveaza protectia pasiva a zonei de racordare, garantand lipsa apei si umiditatii la baza cladirii.

EVITAREA CONTACTULUI DIRECT

Pentru a evita ca baza cladirii sa intre in contact cu solul
umed, structura din lemn trebuie sa fie instalata la o inalti-
me mai mare decat cea de scurgere a apelor.

EVITAREA CONDENSULUI INTERSTITIAL

A

COYAAAY

%

VYWY

A

[

Demulteori,reprezintapunctulcelmairecealcladiriisideaceea
esteimportantsasereducad puntea termica si sa se garanteze
etanseitatea la aer.

EVITAREA CRESTERII UMIDITATII PRIN ASCENSIUNE
CAPILARA

=

Pentru a evita propagarea umiditatii din beton catre perete-
le din lemn, trebuie sa se instaleze o bariera impermeabila
intre beton si structura din lemn.

LEGEACELOR 4D

DEFLECTION (DEVIERE)

Devierea ploii prin alegeri de proiect care tind sa minimi-
zeze impactul apelor pluviale asupra anvelopei (acoperisuri
inclinate, iesite in afara, jgheaburi etc.).

DRAINAGE [DRENARE)

Proiectarea unui traseu de drenare, cu scopul de a indepar-
ta cat mai rapid cu putinta apa din cladire (teren drenant,
straturi in panta etc.).

DRYING [USCARE)

In cldirile proiectate corect, apa se poate evapora, iar umi-
ditatea poate iesi in afara straturilor.

DURABLE MATERIALS [MATERIALE DURABILE)

In dreptul acelor zone de racordare ce nu concordé cu
celelalte 3 principii, in faza de proiectare trebuie sa se aiba
in vedere utilizarea de materiale durabile.
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| FIXARE LA SOL CU ALU START

CALCUL AL PUNTII TERMICE IN ZONA DE RACORDARE A PERETELUI DE SUSTINERE, CU ALU START

Prin intermediul acestui studiu s-au analizat diferite detalii de executie, ce prevad utilizarea produsului ALU
START pentru zona de racordare a peretelui de sustinere.

INTERIOR
CONDITII DE CLI- T= 20°C
MA S| DE MEDIU U.R.=50%
R¢j = 0.13 m2 W K-1
EXTERIOR
CONDITII DE CLI- T = -15°C
MA S| DE MEDIU UR.= 100%
Ree = 0.04 m2 W K-1

Analiza s-a efectuat folosindu-se un program de
calcul al elementelor finite ale nodurilor (zone-
lor de racordare), in conformitate cu standardul
ISO 13788:2012.

FARA ALU START

CU ALU START

n acest proiect au fost studiate diferitele configuratii, rezultand faptul c& distributia temperaturilor nu este influ-

entata semnificativ de prezenta produsului ALU START.

PERETE INTERN CU ALU START
CLT (CROSS LAMINATED TIMBER) FARA AERISIRE IN FUNDATIE

RADON FLOOR
TERMI FLOOR

SUPRA BAND
BUTYL BAND

LN SR
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PERETE PERIMETRAL CU ALU START
CLT (CROSS LAMINATED TIMBER) FARA AERISIRE IN FUNDATIE

TRASPIR a
GEMINI | NAILPLASTER A (l
NAIL BAND \

BYTUM BASE 2500 ___ (l
START BAND N
PROTECT

LEVEL BAND )

GROUND BAND 7
[ [ [ [ I

®t 9| SUPRABAND
BUTYL BAND

FLOOR RADON
GROUND BAND

SRS
SRR

JE AT PO DY)



IZOLAREA ELEMENTELOR, PENTRU CA ACESTEA
SA RAMANA IMPREUNA PENTRU TOTDEAUNA

Profilul ALU START permite sa se elimine contactul dintre panourile din
lemn si substructura din beton, garantand protectia impotriva cresterii
umiditatii prin ascensiune capilara si asigurand o excelenta rezistenta in
timp a fixarii la sol a cladirii. Este primul sistem de prindere la sol, ce per-
mite eliminarea elementelor hold-down si a coltarelor cu muchie. Reali-
zat din aliaj de aluminiu, sistemul ALU START se poate utiliza cu pereti din
CLT sau cu sistemul de constructie timber frame.

Scanati codul QR si descoperiti caracteristicile tehnice ale
profilului ALU START

ﬁ ﬂﬂ G www.rothoblaas.com

rothoblaas

Solutions for Building Technology




START BAND

PROFIL DE IMPERMEABILIZARE DE INALTA
REZISTENTA MECANICA

ELASTICITATE

Datorita elasticitatii sale, este extrem de usor de instalat, chiar si
in jurul colturilor si este rezistent in caz de perforari sau fixare
mecanica.

DURABILITATE

Este compatibil cu bitumul, nu se degradeaza si este rezistent la razele UV.
Este rezistent la uzura cauzata de pasitul pe deasupra si la temperaturi

. 1
Scazute.

START BAND

COMPOZITIE

suport
cauciuc sintetic pe baza de EPDM

2
START BAND ADHESIVE

DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Rezistenta la tractiune DIN 53504 > 6,5 MPa -

Rezistenta la sfasiere DIN 53504 > 25 kN/m > 2.86 Ibf/in
Alungire DIN 53504 > 300% -

Toleranta dimensionala DIN 7715-5 conform (clasa P3) -

Reactie la foc EN 13501-1 clasa E -

Rezistenta la raze UV si rezistenta la ozon DIN 7864-1 conform -

Factor de rezistenta la vapori (W) EN 1931 32000 128 MN-s/g
Rezistenta termica = -30 / +100 °C =22/ +212 °F

(Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 02 03.

CODURI S1 DIMENSIUNI

COD B s L B s L
_ . ]

[mm] [mm] [m] [in] [mil] [ft] ‘
START100 100 0,8 25 3.9 32 82 6
1 START150 150 0,8 25 59 32 82 4
START200 200 0,8 25 79 32 82 3
START250 250 0,8 25 9.8 32 82 2
5 STARTA120 120 0.6 20 4.7 24 66 6
STARTA160 160 0,6 20 6.3 24 66 6
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I DOMENII DE APLICARE

I PRODUSE ASOCIATE

—
CUTTER PRIMER SPRAY HAMMER STAPLER 22
pag. 328 pag. 102 pag. 330

GAMA AMPLA, INCLUSIV ADEZIV

Disponibil si in varianta adeziva (STARTA120 si
STARTA160), ideal pentru aplicarea impreuna cu
produsul ALU START, pentru o fixare la sol de-
savarsita.

SIGURANTA

Asigura protectia in timp a zidurilor si peretilor
de fundatie, impotriva umiditatii ascendente,
chiar si la temperaturi extreme. Adecvat si ca
banda de etansare la umiditate, de uz general.
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| CONNECT BAND

BANDA DE ETANSARE LA UMIDITATE,
SIGILANTA, PENTRU SUBSTRATURI

NEREGULATE

DUBLA PROTECTIE

Previne cresterea umiditatii prin ascensiune capilara in lemn si asigura o

excelenta impermeabilitate la aer.

ADAPTABIL

Profilurile adezive din spuma PU permit compensarea eventualelor nere-

gularitati ale substratului.

I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Rezistenta la tractiune DIN 53504 > 6,5 MPa -

Rezistenta la sfasiere DIN 53504 > 25 kN/m?2 1713.04 lbf/ft
Alungire DIN 53504 > 300% -

Permeabilitate la aer EN 12114 a< 0,1 m3/(h-m-(daPa)n -

Conductivitate termica (A) DIN 52612 0,042 W/m-K 0.02 BTU/h-ft°F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E -

Rezistenta la raze UV si la ozon - permanent -

Factor de rezistenta la vapori (u) EN 1931 cca. 32000 -

Impermeabilitate la apa EN 13984 permanent -

Rezistenta termica - -30/ +100 °C =22/ +212 °F
Temperatura de aplicare - +5/+35°C +41/+95 °F
Temperatura de depozitare (1) - +1/+25°C +33.8/+77 °F
Prezenta solventi - nu -

Emisii VOC - <1pg/m3 -
(Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit.

I CODURI SI DIMENSIUNI
COD B s L B s L )
(mm] (mm] [ml lin] [mil It N2
CONNECT100 100 0,8 25 3.9 32 82 1
CONNECT250 250 0,8 25 9.8 32 82 1
GAMA LARGA
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Disponibila in doua versiuni, se poate folosi
pentru pereti avand grosimi diferite.

ETANSARE TRAINICA

Extrem de termostabila si flexibila, chiar si la
temperaturi scazute. Compatibila cu bitumul si
cu principalele materiale de constructii.



! LEVEL BAND

BANDA DE ETANSARE LA UMIDITATE,
SIGILANTA, PENTRU SUBSTRATURI

IMPERMEABIL

Rezista in mod eficient la umiditatea prin ascensiune capilara, permitand
in acelasi timp o buna etansare la apa, aer si vant.

VERSATIL

Disponibila in trei versiuni: ideal atat ca banda de etansare la umiditate,
cat si pentru sigilarea imbinarilor verticale perete-perete.

3

EN 13984

15 55 15 25 75 25
3 7 °
25 75 250
I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-2 >20/>20 N/mm?2 >29/> 2.9 Ibf/mil2
Alungire MD/CD EN 12311-2 >550/>600% -

Rezistenta la sfasiere prin penetrarea cuielor MD/CD EN 12310-1 >120/>120 N/mm?2 > 174 /> 174 [bf/mil?
Impermeabilitate la apa EN 1928 conform -

Reactie la foc EN 13501-1 clasa E -

Impermeabilitate la apa dupa imbatranire artificiala EN 1296 - EN 1931 conform -

Rezistenta la vaporii de apa in prezenta substantelor alcaline EN 1847 - EN 1931 conform -

Rezistenta la lovire EN 12691 >500 mm =

Capacitate de pliere la temperaturi scazute EN 495-5 -30°C -22 °F

Rezistenta termica = -40/ +80 °C -40/ +176 °F
Temperatura de depozitare(l) - +5/+25°C +41/ +77 °F
(IDepozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 02 03.

I CODURI SI DIMENSIUNI
COD B s L B s L @
[mm] [mm] [m] lin] [mil] [ft

1 LEVELO85 85 0,17 25 3.4 7 82 10

2 LEVEL125 125 0,17 25 4.9 7 82

3 LEVEL350 350 0,17 25 13.8 7 82

ADAPTABIL

Profilul din polietilena, moale si elastic, permi-
te aplicarea sa chiar si in prezenta unor forme

si colturi complexe.

COST-PERFORMANTA

Datorita alegerii materialelor si optimizarii fazei
de productie, se obtine o solutie ce ofera un
bun echilibru intre performante si costuri.
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GROUND BAND

MEMBRANA BITUMINOASA AUTOADEZIVA

D
DIN
18533-2

BITUMEN RADON

TEMPERATURI SCAZUTE BASED BARRIER

Aplicare eficienta de la +5 °C la +30 °C, datorita amestecului special bitu-
minos elastoplastomeric. Se mentine flexibila pana la -30 °C.

mmm
P4
I
Now
Omm
NN

AUTOSIGILANTA SI AUTOADEZIVA
Aplicare practica si rapida, nu necesita utilizarea flacarii, minimizand ris-
curile pe lemn.

COMPOZITIE

strat de separare
hartie impregnata cu silicon

adeziv
compus bituminos adeziv negru

suport
folie din polietilena (PE) laminata reticulata de inalta densitate

CODURI SI DIMENSIUNI

CcoD liner B s L liner B s L { 'F 1
[mm] [mm] [mm] [m] [in] [in] [mil] [ft]
GROUND200 30/170 200 1,5 20 1.2/6.7 79 59 66 2
GROUND500 30/ 470 500 1,5 20 1.2/18.5 19.7 59 66 1
GROUND1000 500 /500 1000 1.5 20 19.7/19.7 39.4 59 66 1

PROTECTIE iMPOTRIVA GAZULUI
RADON $1 METAN

Produsul a fost testat pentru protectia impo-
triva gazului radon si metan, gaze daunatoare
pentru sanatate, in cazul unor concentratii ri-
dicate in spatiile interioare.

LINER TAIAT IN PREALABIL

Toate versiunile se livreaza cu linerul taiat in
prealabil, pentru a facilita aplicarea in colturi
sau in puncte complexe, dar si pe suprafe-
te extinse, astfel incat sa se evite dezalinierile
dintre straturi.
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I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 215/220 N/50 mm -

Alungire la rupere MD/CD EN 12311-1 310 / 240% =

Rezistenta la lovire Met.A/Met.B EN 12691 500 /1000 mm 19.69/ 39.37in
Rezistenta la sarcind statica Met.A/Met.B EN 12730 10 /15 kg 350 /530 oz
Rezistenta la sfasiere MD/CD EN 12310-1 135/135N 30.35/30.35 lbf
Rezistenta la desprinderea imbinarilor MD/CD EN 12316-1 100 N/50 mm 11.42 bf/in
Rezistenta la tractiunea imbinarilor MD/CD EN 12317-1 300/ 250 N/50 mm  36.54 /28.55 Ibf/in
Tack initial ASTM D 2979 35N 0.79 lbf
Adezivitate pe lemn ASTM D 1000 233 N/50 mm 26.61 Ibf/in
Adezivitate pe beton ASTM D 1000 165 N/50 mm 18.84 lbf/in
Impermeabilitate la apa EN 1928 > 60 KPa -
Impermeabilitate la apa dupa imbatranire Met.A EN 1296 / EN 1928 conform =

Factor de rezistenta la vapori (u) EN 1931 cca. 110000 cca. 825 MN-s/g
Absorbtie apa ASTM D 570 0,09% -

Rezistenta la presiunea hidrostatica DIN 52123 > 6 bar (24 h) -

Reactie la foc EN 13501-1 clasa E =

Permeabilitate la gaz radon

Permeabilitate la gaz metan

SP Swedish Nat. Testing

& Research Institute

metoda de incercare CSI

5,71012 m2/s

<5 cc/m2-24-atm

Flexibilitate la temperatura scazuta EN 1109 -30°C -22 °F
Rezistenta termica = -40/ +80 °C -40/ +176 °F
Temperatura de aplicare - -4/ +30 °C +24.8 / +86 °F
Temperatura de depozitare() - +5/ +40 °C +41/ +104 °F
Prezenta solventi - nu -

Emisii VOC ISO 16000 8 pg/ms3 -

(Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit, timp de cel mult 12 luni. Operatiunile de transport si depozitare trebuie efectuate cu
sulurile in pozitie verticala.

Se recomanda depozitarea produsului la temperatura mediului, pana la aplicare, deoarece produsul este sensibil la oscilatiile termice. Re-

comandam aplicarea produsului in timpul orelor mai racoroase pe timp de vara si in timpul orelor mai calde pe timp de iarna, folosindu-va

eventual de un pistol cu aer cald.

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 03 02.

I PRODUSE ASOCIATE

§

BLACK BAND ROLLER
pag. 326

HAMMER STAPLER 47
pag. 330

BYTUM LIQUID
pag. 48 pag. 136

SIGURANTA

Amestecul special bituminos elastoplastome-
ric si pelicula de suport din polietilena de inalta
densitate laminata reticulata fac ca acest pro-
dus sa fie complet impermeabil la apa si rezis-
tent la perforare.
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RECOMANDARI PETRU APLICARE

IMPERMEABILIZARE PERETE DIN CLT PE CORDON DIN BETON

1 HERON, HERON XL, HERON DGT, COSMOS, CHAMELEON, POWDER
3a BYTUMLIQUID, BYTUM SPRAY, BRUSH
5 HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES
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8 ROLLER

IMPERMEABILIZARE SI PROTECTIE LA RADON A FUNDATIILOR

6 ROLLER
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RADON FLOOR

BARIERA DE IMPERMEABILIZARE LA GAZ

RADON A FUNDATIILOR

COMPOZITIE

strat superior
folie din polietilena (PE) de joasa densitate

armatura
grilaj de ranforsare din poliester

strat intermediar
folie din polietilena (PE) de joasa densitate

strat inferior
folie din polietilena (PE) de joasa densitate

DATE TEHNICE

C€

EN 13967

L

RADON
BARRIER

Proprietati standard valoare conversie USC
Gramaj EN 1849-2 350 g/m?2 1.15 oz/ft?
Grosime EN 1849-1 0,4 mm 16 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 232 m 0.015 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 > 450 / 420 N/50mm 51 /48 [b/in
Alungire MD/CD EN 12311-1 >12/12% -
Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 > 300 /300N > 67/ 67 lbf
Impermeabilitate la apa EN 1928 conform -
Rezistenta termica - -40 /80 °C -40/ 176 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa F -
Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 0 m3/(m2h50Pa) 0 cfm/ft2 at 50Pa
Conductivitate termica (A) - 0,4 W/(m-K) 0.23 BTU/h-ft°F
Caldura specifica - 1800 J/(kg-K) =
Densitate - cca. 875 kg/m3 cca. 0.51 oz/in3
Factor de rezistenta la vapori (u) - cca. 580000 cca. 1160 MN-s/g
Rezistenta imbinarilor EN 12317-2 > 50 N/50mm >5.711b/in
Rezistenta la lovire EN 12691 >200 mm >7.87in
Flexibilitate la temperaturi scazute EN 1109 -20 °C -4 °F
Rezistenta la sarcina statica - 200 N 44.96 lbf
Permeabilitate la gaz radon szse\geegjriéE l’\r‘]i;tzfztmg < 1x10- 11 m2/s -
Transmisie radon gPRSest::gE Il\rlwzztﬁztmg < 2x10-8 m/s -
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 02 03.
CODURI SI DIMENSIUNI
COD H L A H L A
[m] [m] [m?2] [ft] [ft] [ft2]
RADON350 2 25 50 7 82 538 42
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RECOMANDARI PETRU APLICARE

1 SUPRABAND, BUTYL BAND

SUPRA BAND, BUTYL BAND, OUTSIDE GLUE
ROLLER

4 MARLIN, CUTTER

3a

5 GROUNDBAND
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! TERMI FLOOR

BARIERA DE IMPERMEABILIZARE ANTI-TERMITE

PENTRU FUNDATII

I COMPOZITIE

strat unic

folie din polietilena (PE) de joasa densitate

I DATE TEHNICE

C€

EN 13867

Proprietati standard valoare conversie USC
Gramaj EN 1849-2 150 g/m2 0.49 oz/ft?
Grosime EN 1849-1 0,15 mm 6 mil
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 15 /15 N/50mm 2/2lb/in
Alungire MD/CD EN 12311-1 350 /450 % =
Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 40 /40N 9/ 9 lbf
Impermeabilitate la apa EN 1928 conform -
Rezistenta termica - -40/80°C -40/176 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa F -
Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 > 0,02 m3/(m2h50Pa) > 0.001 cfm/ft? at 50Pa
Conductivitate termica (A) = 0,4 W/(m-K) 0.23 BTU/h-ft°F
Caldura specifica - 1800 J/(kg-K) -
Densitate - cca. 1000 kg/m3 cca. 0.58 oz/in3
Rezistenta la lovire EN 12691 200 mm 7.87in
Rezistenta la sarcina statica - 5N 1.12 Ibf
Rezistenta la vaporii de apa:
- in prezenta substantelor alcaline EN 1847 / EN 12311-2 conform =
- dupa imbatranirea artificiala EN 1296 / EN 1931 conform -
Actiune anti-termite FCBA (401/10/222F/d) > 20 ani -
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 02 04.
I CODURI SI DIMENSIUNI
COoD roll H L A H L A
[m] [m] [m] [m2] [ft] [ft] [fe2]
TERMI150 1,0x12,5 3 25 75 10 82 807 12
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I RECOMANDARI PETRU APLICARE

3a SUPRABAND, BUTYL BAND, OUTSIDE GLUE

3b EASY BAND, SPEEDY BAND, FLEXY BAND, FLEXI BAND UV, PLASTER BAND, MANICA PLASTER
OUTSIDE GLUE, SUPRA BAND, BUTYL BAND
FLY, FLY SOFT

PRIMER, PRIMER SPRAY
ROLLER

4a

4h
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! BYTUM BAND

BANDA BITUMINOASA AUTOADEZIVA,
CU POSIBILITATE DE TENCUIRE

BITUMEN
BASED

CU POSIBILITATE DE TENCUIRE

Polipropilena permite posibilitatea de tencuire a tesaturii, oferind o mai
mare flexibilitate in utilizare.

COST - PERFORMANTA
Amestecul bituminos garanteaza o lipire buna chiar si pe beton.

I COMPOZITIE

strat de separare
hartie impregnata cu silicon

adeziv
compus bituminos adeziv negru

suport
material netesut din PP

I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 140 /105N 31.47/ 23.6 Ibf
Alungire la rupere MD/CD EN 12311-1 100 /100 % -

Lipire pe beton ASTM D 1000 2,9 N/mm 16.56 (bf/in
Lipire a adezivului pe baza de ciment clasa C2E pe TNT EN 12004 / EN 1348 0,9 N/mm?2 130.53 bf/in?
Reactie la foc DIN 4102 clasa B2 -

Rezistenta termica - -20/+80 °C -4/ +176 °F
Temperatura de aplicare - +5/+40°C +41/ +104 °F
Temperatura de depozitare() - +5/ +40 °C +41/ +104 °F
Emisii VOC ISO 16000 8 ug/ms3 -

(Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit, timp de cel mult 12 luni.

Se recomanda depozitarea produsului la temperatura mediului, pana la aplicare, deoarece produsul este sensibil la oscilatiile termice.
Recomandam aplicarea produsului in timpul orelor mai racoroase pe timp de vara si in timpul orelor mai calde pe timp de iarna, folosin-
du-va eventual de un pistol cu aer cald.

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 03 02

I CODURI $1 DIMENSIUNI

[mm] [mm] [m] [in] [mil] [ft]
BYTBAND240 240 1 15 9.5 39 49 2
BYTBAND370 370 1 15 14.6 39 49
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I DOMENII DE APLICARE

I PRODUSE ASOCIATE

BYTUM LIQUID BYTUM SPRAY
pag. 48 pag. 46

HAMMER STAPLER 22
pag. 330

EMISII EXTREM DE REDUSE

Datorita formulei speciale a compusului bi-
tuminos, garanteaza siguranta sanatatii, din
punct de vedere al emisiilor.

SIGURANTA

Asigura protectia in timp a zidurilor si peretilor
de fundatie, impotriva umiditatii ascendente.
Adecvat si ca banda de etansare la umiditate,
de uz general, sau ca banda de impermeabili-
zare pentru zona de racordare a usii/ferestrei.
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! PROTECT

BANDA BUTILICA AUTOADEZIVA,
CU POSIBILITATE DE TENCUIRE

AMESTEC BUTILIC

Amestecul special garanteaza o adeziune sporita si capacitate mare de

deformare, compensand miscarile naturale ale lemnului.

TEMPERATURI SCAZUTE

Butilul garanteaza o perfecta lipire pe suporturi, chiar si in conditii de

mediu rigide.

COMPOZITIE

strat de separare
folie din polipropilena (PP)

adeziv
compus butilic adeziv gri

suport
material netesut din PP

DATE TEHNICE

C€

EN 13856

BUTYL
BASED

Proprietati standard valoare conversie USC
Rezistentd la tractiune MD/CD EN 12311-1 115/100 N 25.85/22.48 Ibf
Alungire la rupere MD/CD EN 12311-1 100 /100 % =

Forta de desprindere la 180° ASTM D 1000 20 N/cm 11.42 Ibf/in

Tack initial ASTM D 2979 8N -

Rezistenta la sfasiere MD/CD EN 12310 >130/>125N >29.23 /> 28.10 lbf
Rezistenta la desprinderea imbinarilor MD/CD EN 12316-1 > 20 N/50 mm > 2.28 Ibf/in
Rezistenta la tractiunea imbinarilor MD/CD EN 12317-1 >100/>75N/50 mm > 11.42 /> 8.57 lbf/in
Lipire a adezivului pe baza de ciment clasa C2E pe TNT EN 12004 / EN 1348 0,9 N/mm?2 130.53 Ibf/in?
Alunecare verticala ISO 7390 0mm -

Reactie la foc EN 13501-1 clasa E =

Rezistenta termica - -30 /490 °C -22/194 °F
Impermeabilitate la apa EN 1928 conform =

Factor de rezistenta la vapori (p) EN 1931 cca. 26176 cca. 130 MN-s/g
Temperatura de aplicare = 0/ +40°C +32 /104 °F
Temperatura de depozitare) - +5/+40°C +41/104 °F

Emisii VOC ISO 16000 30 pg/m3 -

Clasificare VOC Franta ISO 16000 A+ -

(UDepozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit, timp de cel mult 12 luni.
Se recomanda depozitarea produsului la temperatura mediului, pana la aplicare, deoarece produsul este sensibil la oscilatiile termice.
Recomandam aplicarea produsului in timpul orelor mai racoroase pe timp de vara si in timpul orelor mai calde pe timp de iarna, folosin-

du-va eventual de un pistol cu aer cald.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 10

CODURI $1 DIMENSIUNI

[mm] [mm] [m] [in] [mil] [ft]
PROTECT330 330 1 10 13.0 39 33 2
PROTECT500 500 1 10 19.7 39 33
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I DOMENII DE APLICARE

I PRODUSE ASOCIATE

COD liner B s L liner B s L

y [mm] [mm]  [mm] [m] [in] [in] [mil] [ft] @
MANPLA2080 20 /80 100 1 20 0.8/32 3.9 39 66 6
MANPLA20180 20 /180 200 1 20 0.8/71 79 39 66

MANICA PLASTER
pag. 138

ADEZIUNE

Amestecul butilic special asigura o adeziune
foarte buna, chiar si la temperaturi scazute.
Rezistent in timp si stabil din punct de vedere
termic.

CU POSIBILITATE DE TENCUIRE

Materialul netesut din polipropilena permite
tencuirea suportului, oferind astfel o mai mare
flexibilitate de utilizare.
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BYTUM SPRAY

MEMBRANA BITUMINDASA DE SIGILARE,
TIP SPRAY

PROTECTIE DE LUNGA DURATA
Produsul se mentine flexibil si sigileaza fisurile si elementele, blocand
infiltratiile de apa si praf.

REZISTENTA LA INTEMPERII

Formula bituminoasa speciala, modificata cu elastomeri, garanteaza un
produs care dupa uscare rezista atat la intemperii, cat si la coroziunea
cauzata de saruri.

DATE TEHNICE

Proprietati

Gthoblaad BITUMEN
| BASED

|
BYTUM

valoare conversie USC

Culoare

Timp necesar pentru uscare completa 23 °C / 50% RH
Acoperire

Temperatura de aplicare

Temperatura de depozitare®

negru -
1-2h =

4 m?2 43.06 ft2
+5/+35°C +41/ +95 °F
+10 /430 °C +50/ +86 °F

(' Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit, timp de cel mult 24 luni. Verificati termenul de valabilitate, indicat pe cutie.

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 16 05 04.
Aerosol 1. Skin Irrit. 2. STOT SE 3. Aquatic Chronic 2.

CODURI SI DIMENSIUNI

CcoD continut
[mL]

continut &
[US fl oz]

BYTS 500

16.90 12
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UNIVERSAL

Potrivit pe orice tip de suport, se lipeste pe ori-
ce tip de forma, inclusiv pe acoperisuri, jghea-
buri, terase, ferestre basculante, conducte de
scurgere din PVC sau din metal.

POZARE RAPIDA

Produsul se livreaza intr-o comoda butelie tip
spray cu sistem de inchidere, gata de folosire,
permitand aplicarea fara a fi necesare alte unelte.



RECOMANDARI PETRU APLICARE

SIGILARE A FANTELOR SI PUNCTELOR DE TRECERE

. s

L

1 BYTUMREINFORCEMENT

IMPERMEABILIZARE A SISTEMELOR DE FIXARE
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BYTUM LIQUID | REINFORCEMENT

MEMBRANA DE IMPERMEABILIZARE, CU APLICARE

PRIN INTINDERE / ARMATURA DE RANFORSARE

DATE TEHNICE

e

EN 1504-2
EN 14891
EN 15814

BITUMEN
BASED

B, P B o e ST e o i T N S g ) e, T

Proprietati standard valoare conversie USC
Densitate aparenta a amestecului EN 1015-6 1,5 kg/L -
Grosime maxima de aplicare - 3 mm 118 mil
Transmisie a vaporilor de apa variabila (Sd) EN 1931 5/50m 0.7/0.07 US perm
Impermeabilitate la apa EN 1928 > 500 kPa =
Alungire MD/CD EN 12311-1 240 % -
Alungire cu BYTUM REINFORCEMENT EN 12311-1 80 % -
Rezistenta termica - -30/80°C -22 /176 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E
Conductivitate termica (A) - 0,2 W/(m-K) 0.12 BTU/h-ft°F
Caldura specifica - 1500 J/(kg-K) =
Flexibilitate la temperaturi scazute EN 1109 -10 °C 14 °F
Temperatura de aplicare = 5/35°C 41/ 95 °F
Randamentul materialului in cazul unei grosimi de 1 mm - 1,5 kg/m?2 -
Crack bridging EN 1602-7 >2,5mm > 98 mil
Crack bridging cu BYTUM REINFORCEMENT EN 1602-7 >10 mm > 393 mil
Timp de asteptare pentru:
- uscare completa - 4 zile -
- aplicarea fiecarui strat peste cel precedent - 24 ore -
- acoperirea cu placi ceramice sau vopsele - 4 zile -
Perforare statica metoda A / metoda B EN 12730 45/ 25 kg =
Perforare dinamica metoda A / metoda B EN 12691 1000 /1000 mm -
Clasa si tipologie EN 14891 CPI-MC-IR/DM OP -
Clasa de adezivi pentru aplicare placi ceramice EN 1015-6 C2-S1/S2 -
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 16.
CODURI SI DIMENSIUNI
BYTUM LIQUID
CcoD continut continut F?E
[kal [lb] R
BYTL 10 22 50
BYTUM REINFORCEMENT
COD H L A H L A rrTﬂ
[m] [m] [m?] [ft] [ft] [ft2] —_—
BYTR 1 50 50 3 164 538 24
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RECOMANDARI PETRU APLICARE

IMPERMEABILIZAREA COLTURILOR PERETE-TAVAN

1 MARLIN,CUTTER

3 BRUSH

BENZI SI SIGILANTI | BYTUM LIQUID | REINFORCEMENT | 48



FLUID MEMBRANE

MEMBRANA SINTETICA SIGILANTA
APLICABILA CU PENSULA SAU PRIN

PULVERIZARE

FLEXIBIL

Amestecul pe baza de rasini sintetice este elastic si rezistent la eventuale

deplasari ale fantelor sigilate.

POZARE RAPIDA

Se poate aplica cu rola, cu pensula sau prin pulverizare, cu posibilitatea
de a introduce o tesatura sintetica de ranforsare, pe post de structura de

suport. Se indeparteaza cu apa calda.

DATE TEHNICE

e

EN 1504-2
EN 14891

rothoblaas

FLUID MEWE*

Proprietati standard valoare conversie USC
Culoare - gri -
ST EN 1504-2 PI-MC-IR® -

EN 14891 DM 01 -
Densitate la 20 °C ISO 2811-1 1,45 kg/L 232.52 oz/gal
Timp de maturare a suprafetei 23 °C / 50% RH = 4 h =
Timp necesar pentru uscare completd 23 °C / 50% RH - 24 h -
Reziduu sec in masa ISO 3251 65% =
Vascozitate dinamica EN ISO 3219 48-72 Pa's -
Aderenta pe beton prin intindere directa EN 1542 > 1 N/mm?2 145 [bf/in?
Impermeabilitate la apa EN 14891 conform -
Permeabilitate la apa lichida (W) EN 1062-3 < 0,1 kg/m2-n0.5 -
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) ISO 7783 <5m > 0.7 US perm
Permeabilitate la anhidrida carbonica (C) EN 1062-6 >50m -
Temperatura de aplicare - +5/+35°C +41/ +95 °F
Temperatura de depozitare® - > +5°C > +41 °F
Continut de VOC Dir. 2004/42/CE 0g/L -

(WPrincipii. Protectie impotriva riscurilor de penetrare (H,1,C); control al umiditatii (H,C); sporire a rezistivitatii prin limitarea continutului de

umiditate (H,C).

Tipuri. H: Impregnare hidrofobad; I: Impregnare; C: invelis.
2)Produs impermeabil la apa, pentru aplicare lichida in dispersie, cu capacitate sporita de crack bridging la -5 °C
(3)Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit, timp de cel mult 24 luni. Verificati termenul de valabilitate, indicat pe cutie. A se feri de inghet.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 16.

CODURI SI DIMENSIUNI

COD continut continut
7
(kal [ib]
FLUIDMEM 10 22 1
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I DOMENII DE APLICARE

Specificatii pompa airless

Capacitate > 3,6 L/min

Duza > 0,5mm 0.02 in
Lungime teava ® 6,5 mm (0.25 in) < 30 m 16 ft
Presiune maxima a pompei > 230 bari

SIGURANTA

Rezistent la acumularile de apa pe suprafata,
chiar si in lipsa pantelor. Adecvat si pentru su-
prafete din zone industriale sau din zone de
mare. Produs inodor si netoxic. Nu contine
solventi.

ADERENTA

Datorita formulei sale, produsul asigura o ade-
renta perfecta, fiind adecvat pentru detalii de
executie complexe si fiind rezistent la micro-
fisurari.
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CONSTRUCTION SEALING

GARNITUARA DE SIGILARE COMPRIMABILA
PENTRU IMBINARI REGULATE

PRACTIC

Posibilitate de aplicare pe santier sau in timpul prefabricarii, pentru sigi-
larea imbinarilor lemn-lemn.

STABIL

Datorita amestecului din EPDM solid, rezista in timp. Nu este sensibil la
actiunea substantelor chimice.

COMPOZITIE

EPDM compact extrudat

DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC

Densitate - 0,48 g/cm3 0.28 oz/in3

Deformare la comprimare 22h +23 °C EN ISO 815 < 25% =

Deformare la comprimare 22h +40 °C EN ISO 815 < 35% -

Rezistenta termica = -35/+100 °C -31/+212 °F

Temperatura de depozitare) - +5/+25°C +41/ +77 °F

Prezenta solventi = nu =

(Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit.

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 02 03.

CODURI SI DIMENSIUNI

COD B s L B s L [ 'F |
[mm] [mm] [m] fin] [mil] [ft]

CONSTRU4625 46 3 25 1.8 118 82 3
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I DOMENII DE APLICARE
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DOUBLE BAND
pag. 62

MS SEAL
pag. 120

HAMMER STAPLER 47
pag. 330

REZISTENTA TESTATA

In cadrul proiectului experimental privind
protectia la foc, desfasurat de compania Ro-
thoblaas, a fost testat pentru determinarea
unei valori El.

IZOLARE FONICA

Performantele de izolare fonica au fost testate
in cadrul proiectului Flanksound Project des-
fasurat de Rothoblaas: folosindu-l pe post de
garnitura in perete, se obtine o izolare fonica
de pana la 3 dB.
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TIE-BEAM STRIPE

PROFIL SIGILANT CU MONTAJ SUB PERVAZ

ADAPTABIL

Profil flexibil si usor de prelucrat datorita amestecului moale si usor de

modelat.

IMPERMEABILIZANT

Profil rezistent la soc, pentru racordarea dintre pervaz si zidarie/beton.

DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC

Duritate SHORE A EN ISO 868 50 -

Densitate ASTM D 297 1,1 g/cm3 0.64 oz/in3

Deformare la comprimare 22h +100 °C EN ISO 815 <50% -

Sarcina de rupere EN ISO 37 >9 MPa -

Alungire la rupere ENISO 37 >500 % -

Temperatura de aplicare = -40/ +90 °C -40 / +194 °F

Rezistenta termica - -40/ +100 °C -40/ +212 °F

Temperatura de depozitare(l) - +5/+25°C +41/ +77 °F

Prezenta solventi - nu -

(IDepozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit.

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 02 03.

CODURI SI DIMENSIUNI

COD B s L B s L { 'F }
[mm] [mm] [m] lin] [mil] [ft]

TIEBEAM71 71 9 50 2.8 354 164 1

SMART

Profil preprofilat, se adapteaza foarte bine la
suprafete, garantand intotdeauna etanseitatea
la aer si la apa. Se poate utiliza si pe verticala,
pentru sigilarea dintre pereti.

REZISTENTA

Profilul asigura o elasticitate si rezistenta spori-
ta, chiar si in caz de perforari si fixari mecanice,
datorita amestecului special din EPDM modificat.
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MAIMULT CONFORT ACUSTIC
[N CASA DVS. DIN LEMN

XYLOFON este profilul rezistent la soc, cu performante de top, ce asigura
confortul acustic in structurile si in casele din lemn. Realizat din amestec
de poliuretan, este disponibil in 5 versiuni de la 35 la 90 shore, in functie
de sarcinile carora trebuie sa le faca fata. Testat si certificat pentru utiliza-
rea pe post de strat de desolidarizare si de etansare mecanica intre mate-
rialele de constructie, reduce transmiterea zgomotului pe calea aerului si
prin structura, cu peste 15 dB. Aveti incredere in cel mai performant profil
de izolare fonica de pe piata.

Scanati codul QR si descoperiti caracteristicile tehnice ale

poflluLOFON T e rothoblaas

ﬁ ﬂﬁ G www.rothoblaas.com , Solutions for Building Technology




! BENZI ADEZIVE

CUM SE PRODUCE O BANDA?

RELEASE LINER: strat antiadeziv detasabil care permite derularea benzii
ADEZIV: masa adeziva ce nu contine solventi

ARMATURA: plasd polimericé care confera rezistentd si rigiditate produsului final

ADEZIV: masa adeziva ce nu contine solventi

PRIMER: strat cu functie de liant intre suport si adeziv

SUPORT: folia pe care se aplica amestecul adeziv si celelalte componente

MIEZ SAU INTERNAL CORE: cilindru din carton sau plastic pe care este infasurata banda

FINGERLIFT: partea din afara a liner-ului, care simplifica inlaturarea acestuia

ALEGEREA UNEI BENZI SAU A UNUI PRODUS DE SIGILARE
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’I Analizati natura suprafetelor si forma acestora. Suprafetele foarte neregulate au
. nevoie de mai mult adeziv pentru activarea procesului de lipire.
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Cele mai performante isi pot mentine proprietatile, in ciuda suportului umed.

-~
/< f ‘\‘ 2 Apa, socurile termice si expunerea la razele UV pot compromite durabilitatea produselor.

Trebuie analizate solicitarile mecanice la care produsul va fi supus dupa punerea in

4 % > 3 i aplicare. In timpul etapei de aplicare este important s& fie reduse la minim tensionérile

si alungirile.

— 4 Inainte de aplicare, verificati daca exist3 eventuale prevederi tehnice ce trebuie
- . respectate.
\/
" 5 Daca este indicat, termenul de valabilitate pentru aplicarea produsului trebuie
. respectat.

Pastrati benzile in ambalajele lor originale, pentru a evita expunerea directa la lumina soarelui si contactul cu praful sau murdaria.
Pentru depozitarea produselor se recomanda respectarea urmatoarelor conditii: temperatura cuprinsa intre 5 si 25 °C, umiditate relativa
sub 65%, evitarea conditiilor de mediu extreme si evitarea expunerii directe la surse de caldura.
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CE TIP DE ADEZIV

PROPRIETATI S| DOMENIU DE APLICARE

AMESTEC ACRILIC N DISPERSIE
APOASA SAU RETICULAT UV

BUTIL: POLIMER SINTETIC
DE INALTA PERFORMANTA

BITUM: REZIDUU REZULTAT DIN RAFINAREA
PETROLULUI, NU CONTINE SOLVENTI

¢ Adecvat pentru suprafete requlate
« Stabil din punct de vedere termic
» Stabil la raze UV

o Elastic

¢ Adecvat pentru suprafete foarte neregulate si poroase

» Deformabil

o Stabil in timp la raze UV

» Stabil din punct de vedere termic
e Eficace la temperaturi scazute

e Adecvat pentru suprafete neregulate
¢ Deformabil

CARE ESTE MATERIALUL CEL MAI INDICAT?

PROPRIETATI S| DOMENIU DE APLICARE

MATERIAL NETESUT DIN PP

FOLIE DIN POLIETILENA

SPUMA POLIURETANICA EXPANDATA

SPUME DE POLIETILENA CU CELULE INCHISE

HARTIE IMPREGNATA

EPDM

ALUMINIU

e Cu posibilitate de tencuire
« Stabil din punct de vedere termic
« Flexibil

e Impermeabil la apa
o Flexibil

o Adecvat pentru compensarea fantelor dintre
suprafetele neregulate

 Dilatare rapida (depinde de conditiile climatice)
e Elastic in timp
e Impermeabil la apa

» Stabil din punct de vedere termic
» Stabil din punct de vedere chimic
¢ Impermeabil la apa

e Poate fi prelucrat
e Stabil din punct de vedere termic

« [nalts stabilitate termica

« Inaltj stabilitate chimic3
 Elasticitate stabila in timp

« Tnalté rezistentd mecanics si la uzura
e Impermeabil la apa

» Stabilitate la razele UV

« Stabil din punct de vedere termic

e Asigura o protectie ridicata a adezivului
e Impermeabil la apa

e Deformabil
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I LIPIREA BENZILOR

Banda are rolul de a imbina mecanic intre ele doua produse neadezive si de a sigila discontinuitatile de pe suprafete (fan-
te, orificii etc.).

In fabricarea cleiului pentru benzi pentru constructii, se
utilizeaza polimeri acrilici speciali, pentru a crea pressure
sensitive adhesives (PSA): adezivi care, prin exercitarea unei
presiuni, permit folosirea rugozitatilor de pe suprafata, pen-
tru a garanta lipirea.

CARRIER
(stabilitate si rezistentd mecanica)

PLASA (rezistenta mecanica)

Lipirea unei benzi este influentatda de materialul din care CLEI (lipire)

este realizata suprafata pe care se lipeste, cu care exercita o
interactiune chimica si fizica, de rugozitatea si de vascozi-
tatea materialului respectiv.

I FACTORI CE INFLUENTEAZA LIPIREA

MATERIALUL SUPORTULUI RUGOZITATEA SUPORTULUI

Adezivul poate folosi rugozitatea suprafetei, patrunzand in
micropori, pentru a asigura lipirea.

Compozitia chimica speciala a adezivului ii permite exerci-
tarea unor interactiuni secundare cu suprafata, folosindu-se
de un mecanism similar cu cel ce permite unei soparle sa
se deplaseze pe geamul unei ferestre. Aceasta proprietate
optimizeaza in mod semnificativ lipirea benzii.

VASCOZITATEA CLEIULUI

Un alt aspect determinant pentru lipire este reprezentat de vascozitatea cleiului. Un clei foarte vascos va fi mai putin lipicios,
deoarece va patrunde mai putin in microporii suprafetei. Din contra, unul mai putin vascos va fi mai lipicios, deoarece va
putea patrunde mai bine in porii suprafetei, pentru a mari zona de contact. In caz de modificare a temperaturii mediului
ambiant, se vor modifica si vascozitatea si capacitatea de lipire a cleiului.

Exemplu de clei foarte vascos. Punctele rosii reprezinta
zona de contact. Suprafata de contact redusa.
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Exemplu de clei putin vascos. Linia rosie reprezinta zona de
contact. Suprafata de contact mare.



I CLEI

ADEZIUNE

A

v

Reprezinta forta ce se exercita intre clei si suprafata pe care
se lipeste banda. Capacitatea de lipire necesara depinde de
aplicatie. Este influentata de materialul de suport si de ru-
gozitate.

Mierea este un exemplu de material foar-
te adeziv si slab coeziv.

COEZIUNE

A

v

Reprezinta forta care se exercita inauntrul cleiului, depinde
de intensitatea interactiunii dintre moleculele cleiului.
Trebuie sa fie suficient de puternica, pentru a reduce ceda-
rea (Creep).

PROPRIETATI ALE CLEIULUI

Proprietatile adezive ale unei benzi sunt in mare parte
influentate de catre clei. Un clei bun se deosebeste prin:

e capacitate de a penetra rapid in microporii suprafetei;

» echilibrare a fortelor de adeziune si coeziune;

» capacitate de a-si mentine nemodificate proprietatile, in timp.
Pentru a obtine aceste capacitati, se utilizeaza un amestec
de materiale.

In functie de forta care predomind, se poate observa o rupe-
re adeziva sau coeziva.

RUPERE ADEZIVA

A .‘ v - » -
. e
e e
Betonul este un exemplu de material slab ,‘_ DL,
adeziv si foarte coeziv. y . -
VASCOZITATE
STABILINT COEZIUNE
ADEZIUNE

RUPERE COEZIVA

In cazul benzilor pentru industria constructiilor, este de preferat o rupere coeziva a suporturilor (membranelor), deoarece in

felul acesta se beneficiaza de maxima rezistenta a imbinarii.

\ 1

 —

Se produce o desprindere dintre cele doua suprafete:
coeziune a cleiului > forta aplicata > adeziune

N N

Rupere a membranei:
forta de adeziune si coeziune a cleiului > forta aplicata
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BENZI S| DURABILITATE

TESTE DE REZISTENTA LA ACTIUNEA AGENTILOR
ATMOSFERICI IN FLORIDA

Florida este singura adevarata regiune sub-tropicala din Statele Unite si
este un loc recunoscut la nivel mondial, pentru expunerea la actiunea
agentilor atmosferici externi, datorita efectului combinat al:

* prezentei unor radiatii solare puternice

e expunerii prelungite la radiatii UV

e temperaturilor ridicate pe tot parcursul anului

¢ ploilor abundente

e umiditatii ridicate

1ande expunere in Florida > 1 an in restul tumii

La intervale regulate de timp, efectuam doua teste, conform legii, pentru
a verifica in ce masura expunerea a modificat proprietatile mecanice ale
benzilor:

EN ISO 29864

EN ISO 29862
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CUM SE PRODUCE DEGRADAREA
BENZILOR?

Orice material are propriile surse de de-
gradare.

Razele UV, temperaturile ridicate, polu-
area si tensiunile mecanice influenteaza
durabilitatea benzilor, actionand asupra
polimerilor din compozitia acestora.

\"

-

-
/ \ ~\~.:~.
uv ‘\' ~\ T°

raze UV temperatura

H
poluare tensiuni
mecanice

Fiecare dintre sursele de degradare de
mai sus are un efect daunator asupra
performantelor materialului. Cu toate
acestea, situatia critica sub aspectul du-
rabilitatii produselor este reprezentata de
suma mai multor factori de degradare.

1 SURSA DE DEGRADARE

Randament
Nl

% 3 Timp

SUMA MAI MULTOR SURSE DE DEGRA-
DARE

Randament

o ! Timp

In prezenta mai multor surse de degra-
dare, diminuarea randamentului se pro-
duce mai rapid si in maniera mai drastica.



! ALU BAND

BANDA MONOADEZIVA REFLECTORIZANTA

PENTRU INTERIOR

REZISTENTA TERMICA PANA LA 130°C

Imbinarea dintre adeziv si carrier din aluminiu permite s§ se obtin& o sta-
bilitate termica foarte ridicata, fara a compromite adeziunea si vascozi-

tatea cleiului.

VERSATIL

Aplicabil pe structuri termo-hidraulice, datorita unei capacitati reflectori-
zante termice sporite si datorita adezivului ce garanteaza o excelenta lipire.

DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Grosime totala DIN EN 1942 0,06 mm 2.4 mil
Rezistenta la rupere DIN EN 14410 > 25 N/cm > 14.28 Ibf/in
Capacitate de dilatare DIN EN 14410 >5% -
Adezivitate DIN EN 1939 > 8 N/cm > 4.57 lbf/in
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 cca. 100 m cca. 0.035 US perm
Impermeabilitate la apa = conform =
Reactie la foc DIN 4102-1 clas? B1 -

EN 13501 clasa E -
Rezistenta termica = -40/ +130 °C -40/ +266 °F
Temperatura de aplicare - >-10 °C > +14 °F
Temperatura de depozitare®) - +15/ 430 °C +59/ +86 °F
Prezenta solventi - nu -

(Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit, timp de cel mult 12 luni.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 09 04.

I CODURI $I DIMENSIUNI

coD B L B L @
[mm] [m] fin] [ft]

ALUBANDS0 50 50 2.0 164 24
ALUBAND75 75 50 3.0 164 24

BARIERA DE VAPORI

Carrier din aluminiu ofera o excelenta pro-
tectie la vapori si impermeabilitate la apa;
asadar este ideal, folosit impreuna cu linia
BARRIER ALU si in aplicatii din domeniul insta-
latiilor.
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! DOUBLE BAND

BANDA DUBLU ADEZIVA UNIVERSALA

ADEZIUNE SPORITA

Amestecul de adeziv acrilic ce nu contine solventi asigura o excelenta
adeziune pe suporturile cele mai obisnuite, chiar si la temperaturi scazute.

SIGUR
Desi are o grosime redusa, sigilarea va fi una sigura, datorita grilajului de o
ranforsare. RN 3-\"
I COMPOZITIE \{/
strat de separare

hartie impregnata cu silicon

adeziv
dispersie de acrilat fara solventi

armatura
grilaj de ranforsare din poliester

adeziv
dispersie de acrilat fara solventi

I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Grosime totala DIN EN 1942 0,25 mm 10 mil
Adezivitate DIN EN 1939 > 25 N/25 mm > 5.71 lbf/in
Rezistenta termica - -30/+100 °C -22 /4212 °F
Temperatura de aplicare - ~10/+40 OC, o A dlOs OE .
recomandata > 45 °C recomandata > +41 °F
Impermeabilitate la apa - conform -
Temperatura de depozitare(®) - +5/ +25°C +41/ +77 °F
Prezenta solventi - nu -
(' Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 10.
I CODURI SI DIMENSIUNI
CcoD B L B L @
[mm] [m] lin] [ft]
DOUBLE40 40 50 1.6 164 8
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I DOMENII DE APLICARE

7 =

SUPRA BAND ROLLER MARLIN
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SIGILARE INVIZIBILA LA RANG

DE ARTA

DOUBLE BAND permite o perfecta sigilare invi-
zibila si ofera protectie impotriva actiunii agen-
tilor atmosferici, precum si durabilitate in timp.

REZISTENTA TERMICA

Datorita formulei sale speciale, adezivul acri-
lic asigura o excelenta stabilitate la fluctuatiile
termice.
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| SEAL BAND | SEAL SQUARE £

BANDA MONOADEZIVA PENTRU INTERIOR

EFICACE

Carrier, ce poate fi modelat in prealabil, permite sa se sigileze in mod
eficient colturile interioare sau exterioare si muchiile.

VERSIUNE SQUARE

Ideal pentru mici sigilari precise sau gauri pentru tehnica de insuflare,
pentru care este necesara o precizie deosebita.

I COMPOZITIE

suport
hartie ranforsata cu folie de protectie

adeziv
dispersie de acrilat fara solventi

strat de separare
hartie impregnata cu silicon

I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Grosime totala EN 1942 0,33 mm 13 mil
Adezivitate EN 1939 35 N/25 mm 8 lbf/in
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) ENISO 12572 6m 0.58 US perm
Rezistenta termica - -40 / +100 °C -40/ +212 °F
Temperatura de aplicare - -10 / +40 °C +14 / +104 °F
Temperatura de depozitare(l) - +15/ +25°C +59 /477 °F
Emisii VOC EN 16516 <5pug/ms3

Clasificare VOC Franta ISO 16000 A+ -

Emicode procedurad de testare GEV EC1 plus -

(Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 10.

§ CODURI $I DIMENSIUNI

SEAL BAND
coD liner B L liner B L {/‘/J/:
[mm] [mm] [m] [in] [in] [ft] =~
SEAL60 60 60 25 2.4 2.4 82 10
SEAL1248 12 /48 60 25 0.5/1.9 2.4 82 10
SEAL3030 30/ 30 60 25 1.2/12 2.4 82 10
SEAL SQUARE
D B H L B H L .Irola >
co buc./rola {w/’
[mm] [mm] [m] [in] [in] [ft] =~
SEAL180 180 180 36 71 71 118 200 1
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I DOMENII DE APLICARE

I GAMA DE PRODUSE

SEALBO SEAL1248 SEAL3030 SEAL180

POZARE RAPIDA

Disponibile versiuni cu liner taiat in prealabil,
pentru o aplicare rapida si comoda.

SIGUR

Suport din hartie ranforsata, ideal pentru uz
intern; etanseitate la aer garantata in timp.
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RECOMANDARI PETRU APLICARE

DETALII COLT

2 MARLIN,CUTTER

4 ROLLER
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DETALIU SIGILARE GRINDA

1 MARLIN,CUTTER
3 ROLLER

DETALIU SIGILARE GAURA FEREASTRA

1 MARLIN,CUTTER

4 ROLLER
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! EASY BAND

BANDA MONOADEZIVA UNIVERSALA

VERSATIL
Adeziune progresiva si stabila in timp, pe cele mai raspandite suporturi.

UZ INDUSTRIAL

Amestec adeziv si versiuni disponibile concepute chiar si pentru prefa-
bricate.

§ COMPOZITIE

suport
folie din polietilena (PE)

adeziv
dispersie de acrilat fara solventi

armatura
grilaj de ranforsare din poliester

adeziv
dispersie de acrilat fara solventi

strat de separare
hartie impregnata cu silicon

I DATE TEHNICE

D
DIN 4108-11

Proprietati standard valoare conversie USC
Grosime totala - 0,28 mm 11 mil

Adezivitate EN 1939 > 35 N/25 mm 8 [bf/in

Transmisie a vaporilor de apa (Sd) ENISO 12572 40 m 0.09 US perm
Rezistenta la razele UV - 4 luni =

Temperatura de aplicare - -10 / +100 °C +14 / +212 °F
Rezistenta termica = -40 / 4100 °C -40/ +212 °F
Temperatura de depozitare() - +15/ +25°C +59 /477 °F

Prezenta solventi = nu =

Emisii VOC EN 16516 55 pg/m3

Clasificare VOC Franta ISO 16000 A+ =

Emicode procedura de testare GEV EC1 plus -
(Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 10.

I CODURI SI DIMENSIUNI
COD B L B L
[mm] [m] [in] [ft

EASY50 50 25 2.0 82 12
EASY60 60 25 2.4 82 10
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I DOMENII DE APLICARE
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COST-PERFORMANTA

Ambalajul si amestecul dintre clei si carrier
au permis obtinerea unui produs excelent, cu
costuri reduse.

CHIAR S| PENTRU ZONE CU CLIMA
CALDA

Datorita tipului de adeziv, cantitatii acestuia si
alegerii carrier, aceasta banda este adecvata
pentru sigilari ale suprafetelor netede si in caz
de temperaturi ridicate, evitandu-se aluneca-
rea benzii in toate acele cazuri cand adezivul
are in general tendinta de a se inmuia.
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! SPEEDY BAND

BANDA MONDADEZIVA UNIVERSALA
FARA PELICULA DE SEPARARE

POZARE RAPIDA

Poate fi aplicata si in interior si in exterior, garanteaza o sigilare rapida si
sigura pe cele mai raspandite suporturi.

SUSTENABILA

Lipsa peliculei de separare echivaleaza cu o cantitate mai mica de dese-
uri de eliminat.

I COMPOZITIE

suport
folie din polietilena (PE)

adeziv
acrilic reticulat UV fara solventi

armatura
grilaj de ranforsare din poliester

adeziv
acrilic reticulat UV fara solventi

I DATE TEHNICE

anve AQIISS

Proprietati standard valoare conversie USC
Grosime totala AFERA 5006 0,245 mm 10 mil

Adezivitate pe otel AFERA 5001 >25N/25 mm > 5.71 lbf/in
Adezivitate pe polietilena EN 12316-2 >12,5N/25 mm > 2.86 Ibf/in
Rezistenta la rupere EN 12317-2 > 90 N/50 mm > 10.28 Ibf/in
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 40 m 0.09 US perm
Rezistenta la razele UV = 6 luni =

Impermeabilitate la apa - conform -

Temperatura de aplicare = -10 / +30 °C +14 / +86 °F
Rezistenta termica - -40/ +80°C -40/ +176 °F
Temperatura de depozitare() - +5/+30 °C +41/ +86 °F

Prezenta solventi - nu -

Clasificare VOC Franta ISO 16000 A+ -
(Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 10.

I CODURI SI BDIMENSIUNI
COD B L B L @
[mm] [m] [in] [ft

SPEEDY60 60 25 24 82 10
SPEEDY300 300 25 11.8 82 2
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I DOMENII DE APLICARE

I PRODUSE ASOCIATE I GAMA

e 4

SPEEDY ROLL SPEEDYBO SPEEDY300
pag. 326

USOR DE SMULS

Se poate smulge foarte usor, datori-
ta marginilor zimtate ce faciliteaza ruperea
dirijata a benzii, fara a folosi foarfeci sau cuttere.

UNIVERSAL

Viteza si buna forta de adeziune pe cele mai
raspandite materiale de constructie.
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! FLEXI BAND

BANDA MONOADEZIVA UNIVERSALA, DE

TINALTA ADEZIVITATE

UNIVERSAL

Excelent tack initial si forta de adeziune superioara, pe orice suprafata.

PERFORMANT

Adeziune garantata in timp si pe suprafetele cu praf, poroase sau umede.

I COMPOZITIE

suport
folie din polietilena (PE)

adeziv
dispersie de acrilat fara solventi

armatura
plasa de ranforsare din poliester

adeziv
dispersie de acrilat fara solventi

strat de separare
hartie impregnata cu silicon

I DATE TEHNICE

rothoblaas

DIN 4108-7
DIN 4108-1

't’iwblaas

ro

Proprietati standard valoare conversie USC

Grosime totala DIN EN 1942 0,34 mm 13 mil

Rezistenta la rupere DIN EN 14410 > 50 N/25 mm > 11.42 bf/in

Capacitate de dilatare DIN EN 14410 20% -

Adezivitate DIN EN 1939 > 30 N/25 mm > 6.85 Ibf/in
EN 1931 cca.45m

Transmisie a vaporilor de apa (Sd)

ASTM E96 (dry cup)

6,27 ng/(m2-24h)

0.11 US perm -
Rezistenta la razele UV = 6 luni =
Temperatura de aplicare - -10/ +40°C +14 / +104 °F
Rezistenta termica = -40/ +80 °C -40/ +176 °F
Temperatura de depozitare - +5/+25°C +41/ +77 °F
Continut de VOC - 23 pg/m3 -
. procedura de testare )
Emicode GEV EC1 plus
(Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 10.
I CODURI SI DIMENSIUNI
CcoD liner B L liner B L
[mm] [mm] [m] [in] [in] [ft]
FLEX160 60 60 25 2.4 2.4 82 10
FLEXI100 100 100 25 3.9 3.9 82 6
FLEX15050 50 /50 100 25 2.0/2.0 3.9 82 6
FLEXI7575 75175 150 25 3.0/3.0 59 82 4
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DOMENII DE APLICARE

GAMA DE PRODUSE

FLEXIB0 FLEXI100 FLEX15050 FLEX17575
fingerlift

EMISII EXTREM DE REDUSE

Datorita formulei speciale a adezivului acrilic,
banda atinge cel mai inalt nivel de protectie im-
potriva emisiilor daunatoare pentru sanatate.

CHIAR SI LA TEMPERATURI
SCAZUTE

Imbinarea dintre carrier si cleiul cu dispersie
acrilica a fost conceputa pentru o buna ade-
ziune, chiar si in caz de temperaturi extrem de
rigide.
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! FLEXI BAND UV

BANDA MONOADEZIVA UNIVERSALA DE )
INALTA STABILITATE UV SI INALTA REZISTENTA
TERMICA

STABILITATE UV Sl IMBATRANIRE

Carrier special a fost conceput pentru a asigura o excelenta stabilitate la
raze UV, mentinand totodata nemodificate in timp proprietatile meca-
nice si de adeziune, datorita unei foarte bune rezistente la imbatranire.

REZISTENTA TERMICA PANA LA 120°C

Imbinarea dintre adeziv si carrier din polipropilend permite si
se obtind o stabilitate termica foarte ridicata, fara a compromite
adeziunea si vascozitatea cleiului.

I COMPOZITIE

suport
folie din polipropilena (PP)

adeziv
dispersie de acrilat fara solventi

armatura
plasa de ranforsare din poliester

adeziv
dispersie de acrilat fara solventi

strat de separare
hartie impregnata cu silicon

I DATE TEHNICE

blaas

,-a'ﬂ;a

Proprietati standard valoare conversie USC
Grosime totala - 0,33 mm 13 mil

Rezistenta la rupere EN ISO 527 70 N/10mm 40 lbf/in

Capacitate de dilatare EN ISO 527 500% -

Adezivitate EN 1939 > 35 N/25 mm > 8 Ibf/in

Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 20m 0.17 US perm

Factor de rezistenta la vapori de apa (p) EN 1931 28500 47.03 MN-s/g
Rezistenta la razele UV - 12 luni -

Temperatura de aplicare - >-10 °C > +14 °F

Rezistenta termica - -40 /4120 °C -40 / +248 °F
Temperatura de depozitare(l) - +5/+25°C +41/ +77 °F

Prezenta solventi - nu -

Emisii VOC ISO 16000 130 pg/m3 -
(Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 10.

§ CODURI SI DIMENSIUNI
coD B L B L =
| )
[mm] [ml] [in] [ft] -

FLEXIUV60 60 25 2.4 82 10
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DOMENII DE APLICARE
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FLEXIBILITATE

Carrier este fabricat dintr-un amestec special de
copolimeri, ce asigura o sporita elasticitate si ca-
pacitate de deformare pentru detaliile cele mai
dificile, fara a afecta insa rezistenta mecanica.

ADEZIV SPECIAL

Amestecul de adeziv acrilic ce nu contine solventi
asigura o excelenta adeziune pe cele mai raspan-
dite suporturi. De asemenea, este extrem de stabil
la temperaturi ridicate, astfel incat sa nu se intinda
pe partile laterale ale benzii si sa nu creeze pro-
bleme in timpul transportului si aplicarii.
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FACADE BAND UV

BANDA MONOADEZIVA UNIVERSALA

REZISTENTA LA RAZELE UV

STABILITATE UV

Ideald pentru sigilari pe fatada si pentru suprapuneri ale membranelor

rezistente la razele UV.

INVIZIBIL

Conceputa pentru aplicarea pe TRASPIR pentru fatade si TRASPIR EVO 300,

pentru un rezultat estetic excelent.

COMPOZITIE

suport
folie din polipropilena (PP)

adeziv
dispersie de acrilat fara solventi

armatura
plasa de ranforsare din poliester

adeziv
dispersie de acrilat fara solventi

strat de separare
hartie impregnata cu silicon

DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC

Grosime totala EN 1942 0,32 mm 12.6 mil

Rezistenta la rupere EN ISO 527 70 N/10 mm 40 lbf/in

Alungire la rupere EN ISO 527 500% -

Adezivitate EN 1939 35 N/25 mm 8 lbf/in

Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 20m 0.17 US perm

Factor de rezistenta la vapori (u) EN 1931 28500 47.03 MN-s/g

Impermeabilitate la apa - conform -

Rezistenta la raze UV cu imbinari cu latime de pana la 50 mm

si care descopera maxim 40% din suprafata permanent :

Rezistenta la razele UV - 12 luni -

Rezistenta termica = -40 / 4120 °C -40 / +248 °F

Temperatura de aplicare - >-10°C > +14 °F

Temperatura de depozitare() - +5/+25°C +41/ +77 °F

Emisii VOC ISO 16000 130 pg/m3 -

(Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit.

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 10.

CODURI SI DIMENSIUNI

COD B L B L [ ‘F }
Imm] [m] lin] [ft]

FACADEUV60 60 25 2.4 82 10
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DOMENII DE APLICARE

PRODUSE ASOCIATE
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SIGURANTA

Adeziune sporita chiar si la temperaturi ridica-
te si scazute, pentru o fixare sigura cu etansare
ermetica.

REZISTENTA TERMICA PANA LA 120°C

Imbinarea dintre adeziv si carrier din polipropi-
lena permite sa se obtina o stabilitate termica
foarte ridicata, fara a compromite adeziunea si
vascozitatea cleiului.
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| SOLIO BAND Ui

BANDA MONDADEZIVA TRAINICA, ADECVATA
PENTRU TEMPERATURI SCAZUTE

VERSATIL

Se poate livra cu linerul atat taiat in prealabil, cat si netdiat, astfel incat
sa fie adecvata si pentru sigilari de mare precizie ale unor elemente cu
colturi interne sau externe.

EXTREM DE PUTERNIC

Carrier special din polimer modificat asigura o rezistenta sporita la soli-
citarile mecanice, fara a se deforma in timpul utilizarii.

COMPOZITIE

suport
folie din polipropilena (PP)

adeziv
dispersie de acrilat fara solventi

strat de separare
hartie impregnata cu silicon

DATE TEHNICE

rothoblaas

anwa aros

Proprietati standard valoare conversie USC
Grosime - 0,24 mm 9.5 mil

Adeziune pe OSB ASTM D3330 > 2,6 N/10mm > 1.48 Ibf/in
Adeziune pe otel ASTM D3330 > 2,6 N/10mm > 1.48 Ibf/in
Adeziune pe vinil ASTM D3330 > 2,6 N/10mm > 1.48 Ibf/in
Adeziune pe placaj stratificat ASTM D3330 >2,6 N/10mm > 1.48 Ibf/in
Adeziune pe materialul sdu de acoperire ASTM D3330 > 2,6 N/10mm > 1.48 Ibf/in

Alungire la rupere ASTM D 1000 >400 % -

Transmisie a vaporilor de apa (Sd) - >18 m < 0.19 US perm
Rezistenta la razele UV - 3 luni -

Etansare la bataia ploii = conform =

Temperatura de aplicare - -18 / +40°C -0.4/ +104 °F
Rezistenta termica = -30 /480 °C =22V t176E
Temperatura de depozitare - +5/+30°C +41/ +86 °F
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 10.

CODURI SI DIMENSIUNI

CcoD liner B L liner B L @

Imm] [mm] [ml lin] fin] [ft]

SOLID60 60 60 25 24 24 82 10
SOLID3030 30/ 30 60 25 12/1.2 2.4 82 10
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I DOMENII DE APLICARE

SOLIDBO SOLID3030

TEMPERATURI SCAZUTE -18°C

Prezinta o adeziune excelenta la temperaturi
scazute, fara a necesita primer sau incalzire.

SE POATE MODELA IN PREALABIL

Amestecul special al suportului asigura o ca-
pacitate sporita de modelare, chiar si in condi-
tii de mediu extrem de rigide, permitand pre-
indoirea si scoaterea linerului taiat in prealabil
dupa preferinte.
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! SMART BAND

BANDA MONOADEZIVA UNIVERSALA CU LINER
DIVIZIBIL

LINER SPECIAL

Produsul este prevazut cu o folie despartitoare unica. Aceasta, datorita
unui tratament special, se poate diviza in orice punct, fara a fi necesare
taieturi preliminare, adaptandu-se astfel oricaror necesitati de aplicare.

FLASHING TAPE
Indeplineste toate cerintele, pentru a fi clasificatd drept banda pentru
sigilarea usilor sau ferestrelor exterioare, garantand siguranta maxima
chiar siin caz de acumulari de apa.

I COMPOZITIE

suport
folie speciala din polietilena (PE)

suport
folie din polietilena (PE) stabilizata la raze UV

adeziv
dispersie de acrilat fara solventi

strat de separare
~ folie din polipropilena (PP) usor de divizat

I DATE TEHNICE

TESTED

SMART Baye,

rothoblaas

Proprietati standard valoare conversie USC
Grosime - 0,24 mm 9.5 mil
Adeziune pe OSB ASTM D3330 > 5 N/10mm > 2.86 Ibf/in
Adeziune pe otel ASTM D3330 > 12 N/10mm > 6.85 Ibf/in
Adeziune pe vinil ASTM D3330 >5N/10mm > 2.86 lbf/in
Adeziune pe placaj stratificat ASTM D3330 >5N/10mm > 2.86 Ibf/in
Adeziune pe materialul sdu de acoperire ASTM D3330 > 10 N/10mm > 5.71.86 bf/in
Rezistenta la tractiune ASTM D 1000 3000 N/mm 17.13 Ibf/mil
Alungire la rupere ASTM D 1000 > 400 % -

Transmisie a vaporilor de apa (Sd) - >18 m < 0.19 US perm
Rezistenta la razele UV = 12 luni =

Etansare la bataia ploii - conform -

Temperatura de aplicare = -10 / +40°C +14 / +104 °F
Rezistenta termica - -30/+80°C -22 / +176 °F
Temperatura de depozitare = +5/+30°C +41/ +86 °F

Pentru a putea masura adeziunea, a trebuie sa se evite alungirea, aplicandu-se o alta banda pe suport.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 10.

§ CODURI SI DIMENSIUNI

CcoD B L B L @
[mm] [m] fin] [ft]

SMART60 60 25 2.4 82 10

SMART75 75 25 30 82 8

SMART100 100 25 3.9 82 6

SMART150 150 25 59 82 4
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I DOMENII DE APLICARE

I GAMA DE PRODUSE

SMARTEBO SMART75 SMART100 SMARTI150

REZISTENT LA PERFORARE

Data fiind compozitia speciala a suportului,
acesta este deosebit de rezistent la rupere si
la solicitarile mecanice, datorita capacitatii sale
sporite de a se deforma.

SMART

Banda este unica si este extrem de multifunc-
tionala. Datorita linerului usor de divizat, este
suficient sa se pastreze in stoc doar cateva
marimi, pentru a face fata oricaror necesitati
de executie.
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I RECOMANDARI PETRU APLICARE

SIGILARE A DESCHIDERII FERESTRELOR

3 MARLIN,CUTTER

5 HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES
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PLASTER BAND

BANDA SPECIALA CU ADEZIUNE SPORITA,
INCLUSIV CU POSIBILITATE DE TENCUIRE

ADEZIUNE SPORITA

Datorita fortei sporite de adeziune, produsul este ideal pentru aplicarea
pe cea mai mare parte a suprafetelor, chiar si la temperaturi scazute.

CU POSIBILITATE DE TENCUIRE
Datorita compozitiei speciale, controleaza in manierd impecabild fluxul
de vapori, garantand totodata si o perfecta etanseitate la aer.

COMPOZITIE

suport
membrana permeabila din PP cu doua straturi

adeziv
dispersie de acrilat fara solventi

strat de separare
hartie impregnata cu silicon

CODURISIODIMENSIUNI
PLASTER BAND
COD liner B t T L liner B L =
[mm] [mm] [mm] [mm] [m] [in] [in] [ft] [ \' 1
1 PLASTER60 60 60 - 60 25 2.4 2.4 82 10
PLASTER BAND IN
CcoD liner B t T L liner B L =
[mm] [mm] [mm] [mm] (ml fin] fin] [ft] )
PLASTIN1560 15/60 75 - 75 25 0.6/24 3.0 82 5
2 PLASTIN1585 15/ 85 100 - 100 25 0.6/34 4.0 82 4
PLASTIN15135 15/135 150 - 150 25 0.6/53 59 82 2
PLASTIN7520 75 75 20 75 25 3.0 3.0 82 5
3 PLASTIN10020 100 100 20 100 25 39 39 82 4
PLASTIN15020 150 150 20 150 25 59 59 82 2
PLASTER BAND OUT
COD liner B t T L liner B L =
[mm] [mm] [mm] [mm] [m] [in] [in] [ft] { " 1
PLASTOUT1560 15/60 75 - 75 25 0.6/24 3.0 82 5
5 PLASTOUT1585 15/88 100 - 100 25 0.6/34 4.0 82 4
PLASTOUT15135 15/135 150 - 150 25 06/53 59 82 2
PLASTOUT15185 15/185 200 - 200 25 06/73 7.9 82 2
PLASTOUT7520 75 75 20 75 25 3.0 3.0 82 5
3 PLASTOUT10020 100 100 20 100 25 3.9 3.9 82 4
PLASTOUT15020 150 150 20 150 25 59 59 82 2
PLASTOUT20020 200 200 20 200 25 7.9 7.9 82 2
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DOMENII DE APLICARE

GAMA

- banda clei liner

PELICULA DE SEPARARE
REZISTENTA

Linerul din polipropilena (PP) permite aplicarea
benzii chiar si in spatii si colturi inguste, evitand
riscul de rupere a peliculei, in timpul scoaterii
acesteia.

APLICARE USOARA S|
PERFORMANTA ESTETICA

Linerul taiat in prealabil permite o aplicare pre-
cisa si rapida, obtinandu-se un rezultat estetic
deosebit, cu posibilitatea de a ascunde perfect
banda in spatele placajelor sau al tencuielilor.
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! PLASTER BAND IN

I COMPOZITIE

suport
folie frana de vapori din polipropilena (PP), cu doua straturi

adeziv
dispersie de acrilat fara solventi

strat de separare
folie din polipropilena (PP) usor de desprins

|

I COMPOZITIE

suport
folie frana de vapori din polipropilena (PP), cu doua straturi

adeziv
dispersie de acrilat fara solventi

strat de separare
folie din polipropilena (PP) usor de desprins

I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Grosime totala DIN 53855 0,5mm 20 mil

Gramaj EN 1848-2 300 g/m? 113.9 oz/ft2
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 >10m < 0.35US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 115 /75 N/50 mm 13.13/8.57 Ibf/in
Alungire MD/CD EN 12311-1 75/ 80% -
Impermeabilitate la apa EN 13984 W1 =

Rezistenta la bataia ploii EN 1027 > 1050 Pa -
Permeabilitate la aer EN 1026 < 0,1 m3/(h-m-(daPa)2/3 -

Rezistenta la razele UV - 3 luni -

Reactie la foc EN 13501-1 clasa E =

Temperatura de aplicare - >+5°C > +41 °F
Rezistenta termica = -40/ +80 °C -40/ +176 °F
Temperatura de depozitare® - +5/+25°C +41/ +77 °F
Prezenta solventi = nu =

metoda de testare

Emicode GEV

EC1 plus -

(Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit, timp de cel mult 24 luni.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 10.
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! PLASTER BAND OUT

I COMPOZITIE

suport
membrana permeabila din PP cu doua straturi

adeziv
dispersie de acrilat fara solventi

strat de separare
folie din polipropilena (PP) usor de desprins

I COMPOZITIE

=

suport
membrana permeabila din PP cu doua straturi

&

aNVE HI3i g,
1

adeziv
dispersie de acrilat fara solventi

=
R

strat de separare
folie din polipropilena (PP) usor de desprins

I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Grosime totala DIN 53855 0,7 mm 28 mil

Gramaj EN 1848-2 360 g/m?2 -

Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 <lm > 3.5 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 290 /190 N/50 mm -

Alungire MD/CD EN 12311-1 75/ 135% -
Impermeabilitate la apa EN 13984 W1 =

Rezistenta la bataia ploii EN 1027 > 1050 Pa -
Permeabilitate la aer EN 1026 < 0,1 m3/(h-m-(daPa)2/3 -

Rezistenta la razele UV - 12 luni -

Reactie la foc EN 13501-1 clasa E -
Temperatura de aplicare - >-10 °C > +14 °F
Rezistenta termica = -40/ +80 °C -40/ +176 °F
Temperatura de depozitare) - +5/+25°C +41/+77 °F
Prezenta solventi - nu -

Emicode metoda de testare EC1 plus )

GEV

(' Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit, timp de cel mult 24 luni.

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 10.
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I RECOMANDARI PENTRU APLICARE | PLASTER BAND IN

APLICARE A BENZII INAINTE DE INSTALAREA USII/FERESTREI

7 ROLLER
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RECOMANDARI PENTRU APLICARE | PLASTER BAND IN

SIGILARE CU USA/FEREASTRA DEJA INSTALATA
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RECOMANDARI PENTRU APLICARE | PLASTER BAND OUT

APLICARE A BENZII INAINTE DE INSTALAREA USII/FERESTREI

4 EXPAND BAND, WINDOW BAND, FRAME BAND
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RECOMANDARI PENTRU APLICARE | PLASTER BAND OUT

SIGILARE CU USA/FEREASTRA DEJA INSTALATA

7 ROLLER
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! PLASTER BAND LITE

BANDA CU POSIBILITATE DE TENCUIRE, CU
FASIE ADEZIVA PENTRU MONTAJ

GAMA COMPLETA

Disponibila in mai multe variante, pentru a asigura etanseitatea pe orice
suprafata de aplicare. Recomandata si pentru grosimi mari ale izolatiei
sau placajelor, datorita latimii de pana la 200 mm. S

REGLAREA FLUXULUI DE VAPORI
Disponibile in cele doua versiuni impermeabile la aer, pentru interior si
exterior. Prima versiune indeplineste rolul de frana de vapori, iar cea de-a
doua, rolul de nivel de evaporare.

I CODURI SI DIMENSIUNI

PLASTER BAND LITE IN

COoD B t T L B L N
[mm] [mm] [mm] [m] lin] [ftl jj

PLAIN7520 75 20 - 25 3.0 82 5

1 PLAIN10020 100 20 - 25 3.9 82 4

PLAIN15020 150 20 - 25 5.9 82 2

PLAIN20020 200 20 - 25 7.9 82 2

La cerere, sunt disponibile si versiunile fara adeziv.

PLASTER BAND LITE IN CU PLASA DE SUPORT TENCUIALA

COoD B t T L B L S
[mm] [mm] [mm] [m] lin] [ftl Eﬁj

PLAINN7020 130 (70 + N) 20 - 30 51028+ N) 98 1

PLAINN12020 180 (120 + N) 20 - 30 71(4.7 + N) 98 1

PLASTER BAND LITE OUT

COoD B t T L B L S
(mm] (mm] (mm] [ml fin] ift] 7

PLAOUT7520 75 20 - 25 30 82 5

1 PLAOUT10020 100 20 - 25 39 82 4

PLAOUT15020 150 20 - 25 59 82 2

PLAOUT20020 200 20 - 25 79 82 2

La cerere, sunt disponibile si versiunile fara adeziv.
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I DOMENII DE APLICARE

I GAMA
I EEEE— N
1 2
—  banda == clei —— liner .==x retea este corecta

COST-PERFORMANTA

Ambalajul si amestecul dintre clei si carrier
au permis obtinerea unui produs excelent, cu
costuri reduse.

CU POSIBILITATE DE TENCUIRE

Tesatura tehnica ideald pentru aplicarea sub
tencuiala. Disponibila si versiunea cu plasa de
suport tencuialad, pentru interioare.
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! PLASTER BAND LITE IN

I COMPOZITIE

suport
folie frana de vapori din polipropilenad (PP), cu trei straturi

adeziv
dispersie de acrilat fara solventi

strat de separare
folie din polipropilena (PP)

I COMPOZITIE

plasa de suport tencuiala

suport
folie frana de vapori din polipropilena (PP), cu trei straturi

adeziv
dispersie de acrilat fara solventi

strat de separare
folie din polipropilena (PP)

I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Grosime - 0,5mm 20 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN ISO 12572 >10m < 0.35 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 115 /75 N/50 mm 13.13/8.57 lbf/in
Alungire la rupere MD/CD EN 12311-1 >40/>70% -
Impermeabilitate la apa EN 1928 conform -

Rezistenta la razele UV = 3 luni =

Temperatura de aplicare - +5/+35°C +41/+95 °F
Rezistenta termica - -40/+80°C -40/ +176 °F
Temperatura de depozitare() - +1/+425°C +33.8/+77 °F
Prezenta solventi - nu -

(UDepozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit, timp de cel mult 12 luni.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 10.
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PLASTER BAND LITE OUT

COMPOZITIE

suport

membrana permeabila din polipropilena (PP) cu trei straturi

adeziv

dispersie de acrilat fara solventi

strat de separare

folie din polipropilena (PP) usor de desprins

DATE TEHNICE

Proprietati

Grosime

Transmisie a vaporilor de apa (Sd)
Rezistenta la tractiune

Alungire la rupere
Impermeabilitate la apa
Rezistenta la razele UV
Temperatura de aplicare
Rezistenta termica

Temperatura de depozitare®

Prezenta solventi

standard

EN ISO 12572
EN 12311-1
EN 12311-1
EN 1928

(Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit, timp de cel mult 12 luni.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 10.

valoare

0,5mm

<lm

290 /190 N/50 mm
>40/>70%
conform

3 luni

+5/+35°C

-40/ +80 °C
+5/+25°C

nu

PERMEABIL

Produsul este realizat din membrana permea-
bil la care se adaugd o bandé adeziva. in felul
acesta se asigura produsului si impermeabili-
tatea la aer si la apa.

TESATURA TEHNICA

Suprafata este conceputa pentru puncte ce
necesita o ulterioara driscuire cu tencuiala.
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I RECOMANDARI PENTRU APLICARE | PLASTER BAND LITE IN

APLICARE A BENZII INAINTE DE INSTALAREA USII/FERESTREI

SIGILARE CU USA/FEREASTRA DEJA INSTALATA

3 SUPERBGLUE, MEMBRANE GLUE, ECO GLUE
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RECOMANDARI PENTRU APLICARE | PLASTER BAND LITE OUT

APLICARE A BENZII INAINTE DE INSTALAREA USII/FERESTREI

3 OUTSIDE GLUE

SIGILARE CU USA/FEREASTRA DEJA INSTALATA

\\
1]
1]

)]
/)]

—

3 OUTSIDE GLUE
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FRONT BAND UV 210

BANDA MONOADEZIVA UNIVERSALA DE

INALTA REZISTENTA LA RAZELE UV

ESTETICA

Suport realizat din membrana monolitica TRASPIR EVO UV 210, pentru un

rezultat estetic excelent, chiar siin cazul aplicarii cu TRASPIR EVO 300.

REACTIE LA FOC B-s1,d0

Banda cu proprietati autoextinctoare, ce nu permite propagarea flacarii

in caz de incendiu, contribuind la protectia pasiva a structurii.

COMPOZITIE

suport
TRASPIR EVO UV 210

adeziv
dispersie de acrilat fara solventi

strat de separare
folie din polipropilena (PP)

DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC

Grosime totala DIN EN 1942 0,6 mm 24 mil

Rezistenta la rupere DIN EN 14410 > 100 N/25 mm > 22.84 Ibf/in

Capacitate de dilatare DIN EN 14410 20% -

Adezivitate DIN EN 1939 > 30 N/25 mm > 6.85 Ibf/in

Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 01m 35 US perm

Rezistenta la raze UV cu imbinari cu latime de pana la 50 mm

si care descopera maxim 40% din suprafata permanent :

Reactie la foc EN 13501-1 clasa B-s1,d0 -

Impermeabilitate la apa - conform -

Rezistenta termica - -30 /4100 °C =22/ +212 °F

Temperatura de aplicare = +5/+40°C +41/ +104 °F

Temperatura de depozitare) - +5/+25°C +41/ 477 °F

Prezenta solventi = nu =

(Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit.

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 10.

CODURI SI DIMENSIUNI

COD B L B L [ ‘F }
Imm] [ml lin] [ft]

FRONTUV75 75 20 3.0 66 8
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DOMENII DE APLICARE

_Tothoblagy TRASP!RE'JOU

PROTECTIE LA FOC

\

TRASPIR EVO UV 210 FIRE FOAM FIRE SEALING
pag. 270 pag. 118 pag. 122 -124

PROTECTIE LA FOC

Imbinarea cu TRASPIR EVO UV 210 sau TRAS-
PIR EVO 300 permite realizarea primului sistem
testat B-s1,d0 disponibil pe piata.

REZISTENTA TERMICA PANA LA 100°C

Carrier produsului este obtinut dintr-o
membrana monolitica de ultima generatie,
garantand una dintre cele mai ridicate stabili-
tati termice si la razele UV, de pe piata.
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TERRA BAND UV

BANDA ADEZIVA BUTILICA

TERASE SI FATADE

Ideala pentru protectia sipcilor impotriva apei si razelor UV. Se poate uti-
liza atat pentru terase cat si pentru fatade, asigura protectia si durabilita-

tea baghetelor din lemn.

STABILITATE UV PERMANENTA

Suportul tratat cu aluminiu garanteaza rezistenta nelimitata la razele UV

ce pot patrunde intre imbinarile deschise ale teraselor si fatadelor.

COMPOZITIE

suport
pelicula din aluminiu ranforsat de culoare antracit, stabila la raze UV

adeziv
compus butilic adeziv gri

strat de separare
folie din polietilena (PE)

DATE TEHNICE

BUTYL
BASED

Proprietati standard valoare conversie USC

Tack initial ASTM D 2979 8N 1.8 Ibf

Adezivitate pe otel, la 180° ASTM D 1000 20 N/cm 11.42 Ibf/in

Alunecare verticala ISO 7390 0mm -

Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 185/200 N/50 mm  21.13/22.84 Ibf/in

Alungire la rupere MD/CD EN 12311-1 10/20% -

Factor de rezistenta la vapori de apa (u) UNI EN 1931 2720000 10880 MN-s/g

Reactie la foc EN 13501-1 clasa E -

Rezistenta termica - -30/+90 °C -22 /194 °F

Temperatura de aplicare - 0/+40°C +32 /104 °F

Impermeabilitate la apa = conform =

Rezistenta la razele UV - permanent -

Temperatura de depozitare® - +5/+40 °C +41/104 °F

Prezenta solventi - nu -

Emisii VOC ISO 16000 30 ug/m3 =

Clasificare VOC Franta ISO 16000 A+ -

(IDepozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit, timp de cel mult 12 luni.

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 99.

CODURI SI BDIMENSIUNI

COD B s L B s L { 'F }
[mm] [mm] [m] [in] [mil] [ft]

TERRAUV75 75 0.8 10 3.0 31 33 8

TERRAUV100 100 0.8 10 3.9 31 33 6

TERRAUV200 200 0.8 10 7.9 31 33 4

TERRAUV400 400 0.8 10 15.8 31 33 2
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DOMENII DE APLICARE

GAMA DE PRODUSE

TERRAUV75 TERRAUV100 TERRAUV200 TERRAUV400

AUTOSIGILANT S1 USOR DE
MODELAT

Banda moale si usor de modelat. Ames-
tecul se inchide pe perforatii, ramanand
perfect impermeabil la apa.

AMESTEC BUTILIC SPECIAL

Formula pe baza de butil modificat ofera
o excelenta durabilitate, chiar si atunci cand
este supus la solicitari termice si la raze UV.
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PRIMER SPRAY

SUBSTRAT UNIVERSAL SPRAY

PENTRU BENZI ADEZICE ACRILICE

ISTANTANEU

Datorita aplicarii cu ajutorul buteliei spray si al duzei reglabile, nu necesi-

ta pensule sau alte unelte, in vederea aplicarii.

PERFORMANT

La o distanta de circa 30-50 cm de suprafata, se obtine o zona de lipire

de circa 6 cm.

Ideal pentru aplicarea cu benzi Rothoblaas.

DATE TEHNICE

I .
~ =

Proprietati valoare conversie USC
Compozitie amestec de adeziv )

P termoplastic si solvent
Culoare chihlimbar deschis -

Timp necesar pentru uscare (20 °C / 50 %RH) 1-2 minute -

Temperatura de aplicare (cartus) +15 / +25°C +59 / +77 °F
Temperatura de aplicare (suport si mediu) +15/ +25°C +59/ +77 °F
Rezistenta termica dupa uscare -10 / +100°C +14 / +212 °F
Prezenta solventi da -

Clasificare VOC Franta A+ -

Continut de VOC 82% /585 g/L -

Temperatura de transport +5/ +50°C +41/ +122 °F
Temperatura de depozitare() +15/ +35°C +59 / +95 °F
Timp de pastrare( cel mult 12 luni -

(Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit. ?Verificati termenul de valabilitate, indicat pe cartus.

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 16 05 04.
Aerosol 1 - H222, H229.

CODURI SI DIMENSIUNI

COD continut continut [ ‘F 1

[mL] [US fl oz]
PRIMERSPRAY 750 25.36 12

N

%’ﬁr‘%ga
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POZARE RAPIDA

Permite sa se uniformizeze chiar si suprafetele
cele mai rugoase si fibroase, pentru a permite
aplicarea de benzi sau de sigilanti.

REGLABIL

verizare.

Duza reglabila, pentru o aplicare mai precisa,
adecvata oricarei situatii. Este suficient sa rotiti
duza, pentru a mari sau reduce zona de pul-



! PRIMER

SUBSTRAT UNIVERSAL PENTRU BENZI

ADEZIVE ACRILICE

DISCRET

Transparent, datoritd amestecului in dispersie acrilica, fara solventi.

PRACTIC

Gata de utilizare, compenseaza neuniformitatile de pe suprafetele aspre

si garanteaza o uscare rapida.

I DATE TEHNICE

Proprietati

valoare

| PRIMER |

iy
Fb :

conversie USC

Compozitie

Densitate EN 542 +20 °C

Vascozitate

Timp necesar pentru uscare completa (20 °C / 50 %RH)
Temperatura de aplicare (cartus)
Temperatura de aplicare (mediu si suport)
Rezistenta termica dupa uscare
Clasificare VOC Franta

Emicode (procedura de testare GEV)
Continut de VOC

Temperatura de transport

Temperatura de depozitare(l)

dispersie acrilica fara solventi -

cca. 1,02 g/cm3 0.59 oz/in3
cca. 1700 mPa-s -

circa 15 min -
+5/+430°C +41/+86 °F
-10 / 430 °C +14 / +86 °F
-30/+80°C =22/ +176 °F
A+ -

EC1+ -

0% - 0 g/L -

-26 / +35°C -14.8 / +95 °F
+15/ +25°C +59 / +77 °F

(IDepozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit, timp de cel mult 12 luni. Verificati termenul de valabilitate, indicat pe cartus.

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 16.

EUH208 Contine CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Poate provoca reactii alergice; EUH210 Fisa cu date de securitate disponibila la cerere.

CODURI SI BDIMENSIUNI

CcoD continut acoperire continut acoperire
[mL] [mL/m2] [US fl oz] [US fl oz/ft?]
PRIMER 1000 100/ 200 33.81 0.32/0.63 6
PACKAGING

Noua cutie permite o aplicare imediata, fara
folosirea altor ustensile.

CU INCHIDERE

Capacul inchide etans cutia, garantand o mai
lunga durata in timp a produsului si impiedi-
cand scurgerile accidentale pe durata trans-
portului.
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| USI SI FERESTRE SI STRUCTURA

Pentru a garanta eficacitatea, o usa/fereastra trebuie sa fie instalata intotdeauna tindndu-se cont de principiul
continuitatii nivelurilor de etanseitate la vant si la aer (in acest scop, consultati introducerea de la pag. 8). O
usa/fereastra performanta instalata in mod necorespunzator va impiedica atingerea performantelor de ansam-
blu ale sistemului si in consecinta nu va mai satisface cerintele utilizatorului final.

CE ANUME TREBUIE SA GARANTEZE

CONSUM REDUS DE ENERGIE

REGLARE
TERMO-HIGROMETRICA

CONFORT REZIDENTIAL
AERISIRE NATURALA

ILUMINARE NATURALA

RASPUNS ELASTIC'{

R RDDD

TREINIVELURI DE PROTECTIE

LA CE ANUME TREBUIE SA REZISTE

-@- RAZEUV
.@° .
@@ BATAAPLOI

ﬂ ﬂ OSCILATII DE TEMPERATURA
|<'" VANT

c(]))) POLUARE ACUSTICA

@ roc

Metoda celor trei niveluri, utilizata in mod conventional in majoritatea tarilor europene, identifica nivelurile de etansare la aer,
de etansare la vant si de izolare termica si fonica pentru o corecta instalare a usii/ferestrei. Pentru obtinerea unor peforman-
te maxime, se recomanda sa se acorde atentie fiecarui nivel, in faza de proiectare, iar Rothoblaas propune solutii specifice

pentru fiecare dintre cele trei niveluri.

NIVEL DE ETANSARE LA VANT

ouT

Nivelul cel mai extern trebuie sa ga-
ranteze etansarea la actiunea agen-
tilor atmosferici. Daca nu i se acorda
atentia cuvenita, poate cauza proble-
me de infiltratie si acumulare de depu-
neri de apa, in partea de jos a deschi-
zaturii ferestrei.

Rothoblaas propune: START BAND, PROTECT,
BYTUM BAND, FLEXI BAND, FLEXI BAND UV,
FACADE BAND UV, SOLID BAND, SMART BAND,
PLASTER BAND, PLASTER BAND LITE, MANI-
CA PLASTER, TERRA BAND, ALU BUTYL BAND,
BLACK BAND, MS SEAL
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NIVEL DE IZOLARE
TERMICA S| FONICA

ouT

Nivelul intermediar trebuie sa garan-
teze performanta termica si fonica,
precum si fixarea mecanica. in alege-
rea produselor, retineti faptul ca nu in-
totdeauna o solutie eficienta impotriva
zgomotului este eficienta si din punct
de vedere termic.

Rothoblaas propune: EXPAND BAND, WINDOW
BAND, FRAME BAND, EASY FOAM, HERMETIC
FOAM, FIRE FOAM

| BENZI SI SIGILANTI

NIVEL DE ETANSARE LA AER

ouT

Nivelul cel mai intern trebuie sa ga-
ranteze etansarea la aer. Functia
acestuia este de a evita trecerea aeru-
lui Incarcat cu vapori de apa, ce poate
cauza formarea de condens in imbina-
rile de asamblare si aparitia mucegaiu-
rilor la suprafata.

Rothoblaas propune: SEAL BAND, FLEXI BAND,
SOLID BAND, SMART BAND, PLASTER BAND,
PLASTER BAND LITE, MANICA PLASTER, BLACK
BAND, MS SEAL



INSTALARE FARA TOC INTERN

imbinare principala

]

|panou mobil

toc fix

I IMBINARE PRINCIPALA SI IMBINARE SECUNDARA

INSTALARE CU TOC INTERN
imbinare principala

j|toc fix
I

|panou mobil
imbinare secundara

toc intern

IMBINAREA PRINCIPALA reprezints prima zon& de racordare dintre structura si tocul intern. in schimb, IMBINAREA SECUN-
DARA reprezint4 zona de racordare dintre tocul intern si tocul usii/ferestrei.

CORECTA PROIECTARE A IMBINARII DE INSTALARE

X

X\

A

Daca in faza de proiectare sau de instalare nu se acorda su-
ficienta atentie niciunuia dintre cele trei niveluri, va creste
probabilitatea de formare a condensului si infiltratiilor de

apa in structura.

Nivelul de protectie intern este sigilat, iar cel extern nu: im-
binarea nu este protejata eficient impotriva vantului si ploii,
provenite din exterior.

X

A

Nivelul de protectie intern nu este sigilat, iar nivelul extern
da:creste riscul ca aerul din interior, incarcat de umiditate,
sa patrunda in imbinari si sa formeze condens in nivelul

intermediar.

Cele trei niveluri de protectie sunt corect proiectate si exe-
cutate: imbinarea se comporta in mod impecabil din punct
de vedere fonic si termo-higrometric.

FOCUS: NIVEL DE IZOLARE TERMICA SI FONICA

N
ouT \/ Ut — I
N\
/Q\ g I |/
/

600 Pa /IH

IN

IN H IN

BG1: in conformitate cu standardul
DIN 18542, benzile de tip BG1 sunt re-
comandate pentru exterior, chiar daca
sunt expuse la raze UV si garanteaza
etansarea la apa, sub o presiune de cel
putin 600 Pa.

BG2: in conformitate cu standardul
DIN 18542, benzile de tip BG2 sunt
recomandate pentru exterior, daca nu
sunt direct expuse la raze UV; garan-
teaza etansarea la apa, sub o presiune
de cel putin 300 Pa.

BGR: in conformitate cu standardul
DIN 18542, benzile de tip BGR nu sunt
recomandate pentru exterior si sunt
impermeabile la aer si vapori de apa.
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I PLAN DE INSTALARE USA/FEREASTRA SI EFECTELE ACESTUIA

Exista diferiti factori ce determina acest aspect: de la specificul de constructie din zona in care se realizeaza structura, la obice-
iurile clientului si pana la tipul de constructie ales. Cu toate acestea, este esential sa se aiba in vedere faptul ca alegerea planului
de instalare a usii/ferestrei produce efecte asupra variatiilor de temperatura in zona de racordare, influentand asadar eficienta
generala a asamblarii. Se recomanda sa se incerce o continuitate cu eventualul strat izolant existent in stratigrafia peretelui.

MONTAJ PE MARGINEA INTERNA A TOCULUI

Unele dintre sistemele traditionale locale prefera Q
acest tip, deoarece permite o deschidere completa 1

a usii sau ferestrei. Ins& aceasta nu este solutia ide- X
ala din punct de vedere termic, deoarece usa sau = transfer
fereastra va fi deplasata spre interior, iar riscul unor termic
temperaturi scazute ale suprafetelor interne va fi
mai mare.

In vederea evitarii puntilor termice in cladirile cu an-
velopa externa, se recomanda sa se izoleze in mod
corespunzator si tocurile laterale ale deschiderii
geamului, in asa fel incat acestea sa fie unite cu an- !
velopa externa.

MONTAJ PE CENTRUL TOCULUI

Este varianta cea mai raspandita in sistemele de Q Q
constructie traditionale. Se recomanda sa se izoleze ,

in mod corespunzator si tocurile laterale ale deschi- ! |
derii geamului, in asa fel incat acestea sa fie unite  SoOTTOTT% transfer
cu anvelopa externa si sa se evite formarea puntilor ~ ————s———-o termic
termice. In cazul structurilor cu cadru cu camera de
aer izolata, si aceasta solutie este adecvata. Racor-
darea mecanica a ferestrei sau usii se face direct pe
structura de rezistenta a cladirii.

MONTAJ PE MARGINEA EXTERNA A TOCULUI

Anvelopa externa trebuie sa acopere tocul fix al usii/ Q Q

ferestrei si tocul intern, daca exista, asigurand astfel

excelente temperaturi ale suprafetelor interne. Ra- i

cordarea mecanica a ferestrei sau usii se face direct o transfer
. “ NURTIRT termic

pe structura de rezistenta a cladirii. XXX

MONTAJ TN LINIE CU IZOLATIA EXTERIOARA

Aceasta solutie se adopta pe cele mai performante
tipuri de constructii. Permite reducerea valorii puntii
termice liniare. Necesita adoptarea mai multor ma-
suri in timpul instalarii usii sau ferestrei si necesita
material izolant cu grosimi mai mari.

Racordarea mecanica a ferestrei/usii pe structura se
poate face printr-un toc intern din lemn, corespun-
zator profilat in forma de L sau de Z sau prin cadre
metalice, aceasta fiind configuratia ce permite sa se
proiecteze cel mai bine traseul liniilor izoterme, astfel
incat sa se neutralizeze orice fel de punte termica.
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MONTAJ CU TOC INTERN PE MARGINEA INTERNA A TOCULUI

STRUCTURA DIN ZIDARIE

MONTAJ FARA TOC INTERN PE MARGINEA EXTERNA ATOCULUI

-

FLEXI BAND

FLEXI BAND UV
SOLID BAND

SMART BAND
PLASTER BAND
PLASTER BAND LITE

SEAL BAND

EASY BAND

FLEXI BAND
PLASTER BAND
PLASTER BAND LITE
MANICA PLASTER

EXPAND BAND
WINDOW BAND
FRAME BAND
EASY FOAM
HERMETIC FOAM
FIRE FOAM

SMART BAND
START BAND
PROTECT

BYTUM BAND
SOLID BAND
MANICA PLASTER
TERRA BAND
ALU BUTYLBAND

STRUCTURA DIN CLT

FRONT BAND UV

PLASTER BAND
PLASTER BAND LITE
FLEXI BAND

FLEXI BAND UV
SOLID BAND
SMART BAND

SEAL BAND

EASY BAND

FLEXI BAND
PLASTER BAND
PLASTER BAND LITE
MANICA PLASTER

EXPAND BAND
WINDOW BAND
FRAME BAND
EASY FOAM
HERMETIC FOAM
FIRE FOAM

SMART BAND
SOLID BAND
FLEXI BAND
PLASTER BAND

STRUCTURA DIN LEMN CU CADRU

INSTALARE FARA TOC INTERN PE CENTRU

| TRASPIR UV |
I I
I |=—l
=] 1 I \ ‘
r |
I
[} i I
| i 1
¥ I
| |
; I
I I
I |
I I
I ? I
) E
I I
I
|
I I
I I
T I
F I
| ]
I |
r I
I |
1 |
I I
MS SEAL

PLASTER BAND
PLASTER BAND LITE
FLEXI BAND

FLEXI BAND UV
SOLID BAND

SMART BAND
FACADE BAND UV

PLASTER BAND
PLASTER BAND LITE
EASY BAND

SEAL BAND

FLEXI BAND
MANICA PLASTER

EXPAND BAND
WINDOW BAND
FRAME BAND
EASY FOAM
HERMETIC FDAM
FIRE FOAM

SMART BAND
SOLID BAND
PROTECT
BYTUM BAND
FLEXI BAND
PLASTER BAND

STRUCTURA DIN CLT

INSTALARE CU TOC INTERN

i

MS SEAL
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PLASTER BAND
PLASTER BAND LITE
FLEXI BAND

FLEXI BAND UV
SOLID BAND
SMART BAND
FACADE BAND

SEAL BAND

EASY BAND

FLEXI BAND
PLASTER BAND
PLASTER BAND LITE
MANICA PLASTER

EXPAND BAND
WINDOW BAND
FRAME BAND
EASY FOAM
HERMETIC FOAM
FIRE FOAM

SMART BAND
START BAND
PROTECT
MANICA PLASTER
BYTUM BAND
SOLID BAND
TERRA BAND

ALU BUTYL BAND



! EXPAND BAND

BANDA SIGILANTA CU AUTODILATARE

DILATARE ELASTICA PERMANENTA

Autodilatarea benzii se mentine elastica si nemodificata in timp, asigu-
rand protectia impotriva apei, prafului si vantului.

SIGURANTA

Spuma poliuretanica modificatd a promovat cu succes cele mai stricte
teste in materie de emisii de substante nocive, garantand o aplicare sigu-
ra chiar si in interior.

I COMPOZITIE
EXPAND BAND

spuma poliuretanica elastica cu aditivi

strat de separare
hartie impregnata cu silicon

EXPAND BAND EVOD

spuma poliuretanica elastica cu aditivi, cu pelicula speciala

I CODURI SI DIMENSIUNI

EXPAND BAND

D
DIN 18542
BG1

O
[mm] [mm] [m] [in] [mil] [ft] ‘
EXPAND1014 10 1 4 13 0.4 39 157 43 48
EXPAND1514 15 1 4 13 0.6 39 157 43 32
EXPAND1549 15 4 9 8 0.6 157 354 26 32
EXPAND15615 15 6 15 6 0.6 236 591 20 32
EXPAND20920 20 9 20 4 0.8 354 787 13 24
EXPAND40615 40 6 15 8 16 236 591 26 12
EXPAND60615 60 6 15 8 2.4 236 591 26 8
EXPAND BAND EVO
coD B s L B s L @
.
[mm] [mm] [m] [in] [mil] [ft] ‘
EXPANDEVO1014 10 1 4 20 0.4 39 157 66 48
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I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Clasificare DIN 18542 BG1 -

Etansare la aer EN 12114 a < 1,0 m3/(h-m-(daPa)n =

Etansare la bataia ploii EN 1027 > 750 Pa -

Rezistenta la raze UV si la intemperii DIN 18542 in conformitate cu clasaBG1 -
Compatibilitate cu alte materiale de constructie DIN 18542 in conformitate cu clasa BG1 -

Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN ISO 12572 <0,5m =

Reactie la foc DIN 4102-1 clasa B1

Conductivitate termica (A) EN 12667 < 0,043 W/(m-K) < 0.025 BTU/h-ft°F
Rezistenta termica - -30/+90°C -22/ +194 °F
Temperatura de aplicare = >+5°C > +41 °F
Temperatura de depozitare(l) - +1/+20 °C +33.8/ +68 °F

(IDepozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit, timp de maxim 24 luni.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 02 03.

I DOMENII DE APLICARE

I PRODUSE ASOCIATE

CUTTER WINBAG KOMPRI CLAMP
pag. 328 pag. 326 pag. 329

VERSIUNE EVO

Versiunea EVO, pe langa faptul ca reduce de-
seurile si timpii de aplicare deoarece nu con-
tine stratul de separare, are o pelicula speciala
datorita careia isi mentine forma, fara a se au-
todilata atata timp cat este rulata.

AMBALAJ SIGUR

Livrat pe un miez din material plastic, pentru a
evita absorbtiile de apa si umiditate in faza de
santier, absorbtii ce se pot solda cu umflaturi
nedorite.
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! WINDOW BAND

BANDA SIGILANTA CU AUTODILATARE

PENTRU USI S FERESTRE

TRIPLA PROTECTIE

Sigileaza fantele usilor si ferestrelor, etansandu-le le aer si la bataia ploii,

mentinand proprietatile termice si fonice pe toata adancimea.

CU AUTODILATARE

Sigileaza fantele intre 6 si 15 mm, adaptandu-se la suprafata si totodata

asigura etansarea la aer si apa, actionand ca frana de vapori.

COMPOZITIE

spuma poliuretanica elastica cu aditivi

DATE TEHNICE

D
DIN 18542
BG1

Proprietati standard valoare conversie USC

Clasificare DIN 18542 BG1 -

Etansare la aer EN 12114 a < 1.0 m3/(h-m-(daPa)n =

Etansare la bataia ploii EN 1027 > 600 Pa -

Rezistenta la raze UV si la intemperii DIN 18542 in conformitate cu clasaBG1 -

Compatibilitate cu alte materiale de constructie DIN 18542 in conformitate cu clasa BG 1 -

Factor de rezistenta la vapori de apa (p) EN ISO 12572 <100 -

Gradient al presiunii vaporilor - permeabil la exterior

Reactie la foc DIN 4102-1 clasa B1 -

Izolatie fonica a imbinarii 59 dB

Conductivitate termica (A) EN 12667 < 0.043 W/(m-K) < 0.025 BTU/h-ft°F

Rezistenta termica - -30 /490 °C -22/ +194 °F

Temperatura de aplicare - >+5°C > +41 °F

Temperatura de depozitare(l) - +1/+420°C +33.8/ +68 °F

(Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit, timp de cel mult 24 luni.

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 02 03.

CODURI SI DIMENSIUNI

COoD B L B s L @
[mm] [m] fin] [mil] [ft]

WINDOW54615 54 15 2.1 236 591 49 7

WINDOW74615 74 15 2.9 236 591 49 5
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I DOMENII DE APLICARE

I PRODUSE ASOCIATE

CUTTER WINBAG KOMPRI CLAMP
pag. 328 pag. 326 pag. 329

POZARE RAPIDA

Marele avantaj este reprezentat de o reduce-
re semnificativa a timpilor de lucru, in faza de
montaj. Cu un singur produs se pot sigila cele
trei niveluri, fara a fi necesar sa se apeleze la
alte produse.

PERFORMANT BG1

Conform prevederilor EnEV si RAL, asigura un
inalt grad de izolatie termica si fonica
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FRAME BAND

BANDA SIGILANTA CU AUTODILATARE,

PENTRU USI S| FERESTRE

ERMETIC

Impermeabil la aer si la apa, intrerupe posibilele punti fonice din imbina-

rea structura-usa/fereastra.

PRACTIC

Datorita benzii adezive, aplicarea este usoara si precisa, fara a fi necesari

adezivi ulteriori.

DATE TEHNICE

DIN 18542
BG1

Proprietati standard valoare conversie USC
Clasificare DIN 18542 BG1 -

Permeabilitate la aer (a) EN 12114 0 m3/(h-m-(daPa)n -

Conductivitate termica (\) EN 12667 < 0,048 W/(m-K) 0.028 BTU/h-ft°F
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN ISO 12572 Ien><tserrnr1::2()5,5mm -

Rezistenta la bataia ploii EN 1027 > 1050 Pa -

Compatibilitate cu alte materiale de constructie DIN 18542 in conformitate cu clasa BG 1

Rezistenta la raze UV si la intemperii DIN 18542 in conformitate cu clasaBG 1 -

Clasa de reactie la foc DIN 4102-1 clasa B1 =

Izolatie fonica a rosturilor Rg,,(ift)

ENISO 10140-1
EN ISO 10140-2

18 mm: > 63 (-2;-5) dB

EN SO 717-1
Rezistenta termica -30/+80 °C =22/ +176 °F
Temperatura de aplicare >+5°C > +41°F
Temperatura de depozitare®) +5/+20 °C +41/ +68 °F
Emicode procedura de testare GEV  EC1 plus -
(Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit, timp de cel mult 12 luni.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 02 03.
CODURI SI BDIMENSIUNI
COD B s s L B s Gy L
max ma. [‘F 1

[mm] [mm] [mm] [m] lin] [mil] [mil] [ft]
FRAME2054 54 2 12 20 30 2.1 79 472 787 98 7
FRAME2074 74 2 12 20 30 2.9 79 472 787 98 5

LA RANG DE ARTA

Conform prevederilor EnEV si RAL, asigura si
un fnalt grad de izolatie termica si fonica.

VERSATIL

Sigileaza eficient orice tip de fanta cuprinsaintre
2 si 10 mm, rezistand la bataia ploii.

112 | FRAME BAND | BENZI SI SIGILANTI



ELEMENTE Ok FIXARE PENTRU Usl Sl
FERESTRE: SIGURANTA SI FIABILITATE

SHS -
L1

Descoperiti vasta gama de sisteme de fixare specifice pentru instalarea
usii/ferestrei, de la suruburile cu cap mic SHS disponibile si in versiunea
din otel inoxidabil, la suruburile MBS pentru fixarea directa pe zid si pana la
coltarele ranforsate WKR. Asigura fixarea corecta a usilor si ferestrelor dvs.

''''''

MBS SHS

Scanati codul QR si descoperiti caracteristicile suruburilor
MBS si SHS, in catalogul ,Suruburi si conectori pentru lemn”

ﬁ ﬂB G www.rothoblaas.com

rothoblaas

Solutions for Building Technology




| SIGILAREA CU SPUMA

Spuma poliuretanica este un sigilant chimic, a carui functie principala este aceea de a impermeabiliza, izola si sigila.
Este utilizata de reguld pentru instalarea usilor si ferestrelor, pentru umplerea fantelor de constructie in general, sau a golu-
rilor de aer, sau pentru lipirea diferitelor elemente, in vederea prevenirii infiltratiilor si schimburilor de aer.

RECOMANDARI PENTRU O CORECTA SIGILARE CU SPUMA

Marele avantaj al spumei este reprezentat de posibilitatea de a patrunde chiar si in goluri, plafoane false, camere de aer, gauri
si, in general, in toate acele situatii in care nu se poate utiliza o coala de material.
RETINETI inainte de a incepe aplicarea, se recomandé s v& echipati intotdeauna cu Echipamentele Individuale de Protectie
(EIP) adecvate si sa consultati fisa tehnica si fisa cu date de securitate.

Substraturile trebuie sa fie rezistente, cu-
rate, fara urme de uleiuri sau vaseline, sau
praf si murdarie in general. Spuma se dilata;
fixati materialele de suport, pentru a evita
deformarea si deplasarile acesteia.

TIME1 TIME2

) I

Atentie: nu umpleti tot golul, deoarece
spuma este cu autodilatare si isi mares-
te volumul, inainte de a se intari complet.
Asadar, luand in considerare dilatarea ulte-
rioara, aplicati numai cantitatea necesara.

Eventualele surplusuri de spuma intarita
se pot taia cu cutterul sau se pot netezi cu
hartie abraziva. Toate spumele produse de
firma noastra se pot tdia.

2.

Agitati cu putere recipientul, de cel putin
15-20 de ori inainte de utilizare, de prefe-
rat tinandu-lin pozitie orizontala si repetati
aceasta operatiune dupa eventualele pauze
de lucru.

l° \* ‘:1 co

18-20°C

c wz:ER

Pentru a obtine cele mai bune rezultate, lu-
crati la o temperatura a mediului ambiant,
de circa +20°. Sfat: scufundati recipientul in
apa calduta sau rece, pentru a mari sau re-
duce temperatura amestecului.

8.

Dupa utilizare, curatati foarte bine pistolul
de resturile de spuma care, intarindu-se,
pot duce la imposibilitatea de refolosire a
acestuia. Aparatul de curatat (COD FLY-
CLEAN) este eficient cat timp spuma nu s-a
intarit inca, dupa care resturile pot fi inde-
partate numai mecanic.
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Pentru a reusi sa formati o structura cu ce-
lule uniforme, este important sa se ume-
zeasca suprafetele. Daca sunt necesare
mai multe straturi de spuma, pulverizati
suprafata fiecarui strat, inainte de a trece la
urmatorul. Se recomanda circa 1 dl de apa
pentru fiecare recipient tip butelie.

)\

B.

Tnainte de a introduce recipientul tip bute-
lie pe pistol (COD FLYFOAM), verificati ca
pe acesta sa nu fi ramas resturi de spuma
de la aplicarea precedenta. Pistoalele sunt
prevazute cu o supapa speciala, ce reglea-
za presiunea de extrudare, pentru o dozare
precisa a spumei.

\

=

Pe langa spumele traditionale ce se uti-
lizeaza cu pistolul special prevazut, este
disponibilda o spuma manuala (COD
EASYFOAMMAN) ce nu necesita un echipa-
ment profesional pentru aplicare si poate fi
aplicata folosindu-se duza din dotare.



EASY FOAM &

SPUMA SIGILANTA DE UZ GENERAL

EMISII EXTREM DE REDUSE

Compatibild pentru a fi utilizata in spatii interne, testata si certificata de
marcajul EC1 plus.

DILATARE CONTROLATA
Formula speciala limiteaza post-dilatarea spumei, in asa fel incat aceasta
sa Nu exercite o presiune excesiva asupra elementelor lipite.

1 2
b4 i

DATE TEHNICE
Proprietati standard valoare conversie USC
Timp de formare a peliculei 23 °C / 50% RH - 9 -13 min -
Timp de taiere 23 °C / 50% RH = 20 - 40 min =
Timp necesar pentru intarirea completa - 60 min -
Conductivitate termica (A) EN 12667 0,030 - 0,035 W/(m-K) 0.017 - 0.02 BTU/h-ft-°F
Reactie la foc DIN 4102-1 clasa B3 -
Rezistenta termica dupa intarire = -40/ +90 °C -40 / +194 °F
Temperatura de aplicare (cartus) - +15/ +30°C +59/ +86 °F
Temperatura de aplicare (mediu si suport) - +5/ +35°C +41/ +95 °F
Emicode procedura de testare GEV  EC1 plus -
Clasificare VOC Franta ISO 16000 A+ -
Continut de VOC - 19,4% /191,2 g/L -
Temperatura de transport - 0/+35°C +32/ +95 °F
Temperatura de depozitare) - +15/ 425 °C +59 /477 °F

(IDepozitati produsul in pozitie verticald, intr-un loc uscat si acoperit, timp de cel mult 18 luni. Verificati termenul de valabilitate, indicat

pe cartus. Clasificare a deseului (2014/955/EU): 16 05 04
Aerosol 1. Acute Tox. 4.Acute Tox. 4.Skin Irrit. 2. Eye Irrit. 2.Resp. Sens. 1. Skin Sens. 1. Carc. 2. STOT SE 3. STOT RE 2. Lact. Aquatic Acute 1 .Aquatic Chronic 1.

CODURI SI DIMENSIUNI

coD continut acoperire continut acoperire cartus versiune { — 1
.
[mL] (L] [US fl oz] [US gall |
1 EASYFOAM 750 40 25.36 10.57 aluminiu pistol 12
2 EASYFOAMMAN 750 25 25.36 6.60 aluminiu manual 12

RAPORT CALITATE-PRET

Reprezinta o buna combinatie intre perfor-
mante, elasticitate si pret, garantand adeziune
Si etanseitate.

GAMA COMPLETA

Se poate livra in versiunea manuala sau pentru
pistol, iar ambele variante se pot finisa prin ta-
iere, dupa uscare.
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! HERMETIC FOAM

SPUMA SIGILANTA ELASTICA, CU PUTERE

MARE DE IZOLARE FONICA

IZOLARE FONICA CERTIFICATA

Izolare fonica de pana la 63 dB, certificata de institutul IFT Rosenheim

(ISO 10140-1).

ERMETICA, CHIAR Sl DUPA FINISAREA PRIN TAIERE
Impermeabilalaapadsilaaer, chiardacaestefinisataprintdiere, dupauscare,

datorita structurii cu celule inchise.

DATE TEHNICE

g

GLOVES
INCLUDED

Proprietati standard valoare conversie USC
Compozitie - PU monocomponent -
Culoare = alb =
Timp de formare a peliculei 23 °C / 50% RH - 6 - 10 min -
Timp de taiere 23 °C / 50% RH = 20 - 40 min =
Timp necesar pentru intarirea completa B 60 min )

23°C/50% RH

Conductivitate termica (A)

Izolatie fonica a rosturilor Rg, (ift)

FEICA TM1020/
EN 12667

EN ISO 10140-1
EN ISO 10140-2

0,030 - 0,035 W/(m-K)

10 mm: > 63 (-1;-5) dB

0.017 - 0.02 BTU/h-ft-°F

EN ISO 717-1 20 mm: > 62 (-1;—5) dB -
Factor de rezistenta la vapori de apa (p) EN 12086 36 -
DIN 4102-1 clasa B3 -
Reactie la foc
EN 13501-1 clasa F -
Rezistenta termica dupa intarire = -40 /490 °C -40 / +194 °F
Tempergtura de aplicare (cartus, - 45/ +35°C +41/ +95 °F
mediu si suport)
Emicode procedura de testare GEV EC1 plus =
Clasificare VOC Franta ISO 16000 A+ -
Continut de VOC - 17,0 % - 173,3 g/L -
Temperatura de transport - 0/+35°C +32 /495 °F
Temperatura de depozitare®) - +15/ +25°C +59 /477 °F
Timp de pastrare(? - 12 luni -
(Depozitati produsul in pozitie verticala, intr-un loc uscat si acoperit.
@)\Verificati termenul de valabilitate indicat pe cartus.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 16 05 04.
Aerosol 1. Acute Tox. 4.Acute Tox. 4.Skin Irrit. 2. Eye Irrit. 2.Resp. Sens. 1. Skin Sens. 1. Carc. 2. STOT SE 3. STOT RE 2
I CODURI SI DIMENSIUNI
CcoD continut acoperire continut acoperire cartus
[mL] [L] [US fl oz] [US gal]
HERFOAM 750 40 25.36 10.57 aluminiu 12
COD continut acoperire continut acoperire cartus
[mL] [L] [US fl oz] [US gal]
HERFOAMB2 750 32 25.36 8.45 aluminiu 12
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I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Compozitie - PU monocomponent -
Culoare - alb -
Densitate 15-20 kg/m3
Timp de formare a peliculei 20°C / 65% RH = 6-8 min -
Timp de taiere 23 °C / 50% RH - 15-20 min -

) EN 13501-1 clasa E =
Reactie la foc DIN 4102-1 clasd B2 .
Rezistenta termica dupa intarire - -40/ +80°C -40/ +176 °F
Temperatura de aplicare (cartus) = +5/ +35°C +41/+95 °F
Temperatura de aplicare (mediu) - +5/+35°C +41/+95 °F
Temperatura de aplicare (suport) = +5/+35°C +41/ +95 °F
Temperatura de depozitare) - +15/ 425 °C +59 /477 °F
Timp de pastrare(@ - 12 luni -

('Depozitati produsul in pozitie verticala, intr-un loc uscat si acoperit.
@\Verificati termenul de valabilitate, indicat pe cartus.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 16 05 04.

I DOMENII DE APLICARE

I PRODUSE ASOCIATE

|
|

FLY FOAM FOAM CLEANER CUTTER
pag. 333 pag. 333 pag. 328

EMICODE EC1 PLUS

Continutul sau redus de VOC si emisiile extrem
de reduse fac ca aceasta spuma sa fie perfecta
chiar si pentru utilizarea in interior.

ELASTICITATE SPORITA

Datorita compozitiei sale, se mentine elastica
si deformabila in timp, compensand miscarile
lemnului si deformarile diferentiale ale materi-
alelor de constructie.
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FIRE FOAM & C€

INCLUDED

SPUMA SIGILANTA DE INALTA REZISTENTA o d
LA FOC

El 240 B-s1,d0

REZISTENTA LA FOCEI 240
Testata in caz de incendiu pentru a garanta o protectie la gazele rezultate
din ardere si la caldura, de pana la 240 de minute.

CERTIFICAT ETA
Unica spuma testata si certificatda ETA pentru protectia la foc si pentru
sigilarea imbinarilor liniare si a fisurilor.

DATE TEHNICE
Proprietati standard valoare conversie USC
Compozitie - PU monocomponent -
Culoare = roz =
Post-dilatare - 90 -120 % -
Timp de formare a peliculei 20 °C / 65% RH FEICA TM1014 < 10 min =
Timp de taiere 23 °C / 50% RH - <40 min -
Timp necesar pentru intarirea completa 23 °C / 50% RH - 24 h -
Conductivitate termica (A) - 0,036 W/(m-K) 0.02 BTU/h-ft°F
Stabilitate dimensionala - <3% =
Reactie la foc DIN 4102-1 clasa B1 -

EN 13501-1 clasa B-s1,d0 -
Clasa de rezistenta la foct) EN 13501-2 EI240 -
Rezistenta termica dupa intarire - -30/+80°C +50/ +176 °F
Temperatura de aplicare (mediu) - +10 / +30 °C +50/ +86 °F
Temperatura de aplicare (suport) . +10/ +30°C +50/ +86 °F
Temperatura de aplicare (cartus) - +10 / +30 °C +50/ +86 °F
Clasificare VOC Franta - A+ -

Continut de VOC
Temperatura de transport
Temperatura de depozitare@

Timp de pastrare®)

0,12% - 158 g/L
-20°C/+30°C
+5°C/ +30°C

cel mult 18 luni

-4/ +86 °F
+41/ +86 °F

WPentru imbinari cu latimea de 10 mm si 20 mm.

@Depozitati produsul in pozitie verticald, intr-un loc uscat si acoperit.

()Verificati termenul de valabilitate, indicat pe cartus.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 16 05 04.

Aerosol 1. Resp. Sens. 1. Carc. 2. STOT RE 2. Acute Tox. 4. Skin Irrit. 2. Eye Irrit. 2. Skin Sens. 1. STOT SE 3

CODURI SI DIMENSIUNI

COD continut acoperire continut acoperire cartus ['/l
»
[mL] [L] [US fl oz] [US gall |
FIREFOAM 750 42 25.36 111 aluminiu 12
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I DOMENII DE APLICARE

g TE ‘f‘{i
LA vl

su:qqm“‘o_ = nm-.;, : i ! _< o
oblaas

i ey sEEqoyol

FLEHI BAND

TR 91 l!ﬂqmg,ga

EN] BAND

FLEX) AN

I PRODUSE ASOCIATE

FLY FOAM FOAM CLEANER FIRE SEALING
pag. 333 pag. 333 pag. 122 -124

PERFORMANTE MAXIME

Structura celulara uniforma, stabilitatea
dimensionala si proprietatile mecanice fac din
acest produs, produsul ideal pentru izolare,
sigilare siumplere, in toate acele situatii in care
sunt prevazute cerinte foarte stricte in materie
de protectie la incendiu.
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! MS SEAL

SIGILANT MS POLIMER DE INALTA ELASTICITATE

SE POATE VOPSI

Posibilitate de acoperire cu vopsea, folosind vopselele pe baza de apa

utilizate de obicei in constructii.

SIGUR

MS POLYMER, pur, monocomponent, cu restrangere practic inexistenta.
Ofera o solutie pentru garantarea etanseitatii la aer, in cazul unor sigilari

la vedere.

DATE TEHNICE

C€

EN 15651-1

rathobls

§ MS
| SEAL

Proprietati standard valoare conversie USC
Clasificare EN 15651-1 F-EXT/INT-CCW -

Greutate specifica - 1,5 kg/dm3 0.87 oz/in3
Timp de maturare a suprafetei 20 °C / 50 %RH - circa 20 min -

Viteza de intarire 20 °C / 50 %RH - 2,5mm/24 h 0.1in/24 h
Duritate Shore A DIN 53505 25 -

Alungire la rupere ISO 8339 400% =

Revenire elastica ISO 7389 >70% -
Temperatura de aplicare = +5/+35°C +41/ +95 °F
Clasificare VOC Franta ISO 16000 A+ -

Continut de VOC ISO 11890-2 9,2 g/L -
Temperatura de depozitare@ - +5/+25°C +41/ +77 °F

(USigilant nestructural, pentru elemente de fatada, de uz intern si extern, inclusiv pentru zone cu clima rece. ?)Depozitati produsul intr-un
loc uscat si acoperit (12 luni cartus tare/18 luni cartus moale). Verificati termenul de valabilitate indicat pe cartus.

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH210 Fisa cu date de securitate disponibila la cerere. EUH208 Contine CAS 1760-24-3. Poate provoca reactii alergice.

CODURI SI DIMENSIUNI

COD continut continut versiune @
[mL] [US fl oz]
MSSEALWHI300 300 10.14 cartus tare 24
MSSEALGRE300 300 10.14 cartus tare 24
MSSEALWHI600 600 20.29 cartus moale 12
MSSEALGRE600 600 20.29 cartus moale 12
PERFORMANTE
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Excelenta rezistenta la imbatranire si la raze
UV. Clasificat ca sigilant nestructural pentru
elemente de fatada, de uz intern si extern, in-
clusivin zone cu clima rece (tip F-EXT-INT-CC)
conform prevederilor standardului EN 15651-1.

UNIVERSAL

Sigilant monocomponent universal, ideal pen-
tru lipirea si sigilarea celor mai raspandite ma-
teriale de constructie.



SPUORESTE REZISTENTA
LA FOC A PRODUSULUIALADIN STRIPE

r-afﬁubk'ia"-

FIRE |
seAll]

ALADIN STRIPE este profilul rezistent la soc, pentru izolarea fonica a case-
lor si structurilor din lemn. Datoritd amestecului inovator din EPDM extru-
dat pentru optimizarea sistemelor de izolare fonica in functie de sarcinile
tipice la care sunt expuse structurile din lemn, asigura o absorbtie de pana
la 4 dB, conform standardului EN ISO 140-7. lar siguranta nu este lasata
deoparte: datorita vastei game de profiluri, sigilanti, spume si benzi cer-
tificate la foc, puteti fi intotdeauna sigur de securitatea solutiilor noastre.

Scanati codul QR si descoperiti caracteristicile tehnice ale
profilului ALADIN STRIPE

ﬁ ﬂﬂ G www.rothoblaas.com

rothoblaas

Solutions for Building Technology




| FIRE SEALING ACRYLIC C€

SIGILANT ACRILIC DE INALTA REZISTENTA o b
LA FDC El 240 B-s1,d0

SE POATE VOPSI

Sigilantul poate fi acoperit cu vopsea, folosind cele mai raspandite culori si
vopsele pe baza de apa.

SECURITATE LA INCENDIU

Se poate folosi in aplicatiile ce se supun reglementarilor
de protectie la incendiu, pana la El 240.

I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
pe baza de polimeri
Compozitie - acrilici in dispersie -
apoasa
Clasificare EN 15651-1 F-INTW -
Densitate UNI 8490/2 1,70 g/mL 272.61 oz/gal
Randament pentru realizare imbinare 10x10 mm = 55m 18.04 ft
Timp de maturare a suprafetei 23 °C - circa 30 min -
Timp necesar pentru intarirea completa 23 °C / 50 %R = circa 10 zile =
Duritate Shore A EN ISO 868 ccal0 -
Alungire la rupere DIN 53504 700% =
Reactie la foc EN 13501-1 clasa B-s1,d0
Clasa de rezistenta la foc EN 13501-2 EI240@)
Emicode gré)\feduré de testare EC1 plus )
Clasificare VOC Franta ISO 16000 A+ -
Continut de VOC - 1,6% /27 g/L -
Temperatura de depozitare(®) - +5/ +35°C +41/ +95 °F
Termen de valabilitate(®) - cel mult 24 luni -

(USigilant nestructural pentru elemente de fatada, pentru uz intern.
2\Valabil pentru configuratiile testate.
B)Depozitati produsul intr-un loc uscat si verificati termenul de valabilitate indicat pe cartus.

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 10.
EUH210 Fisa cu date de securitate disponibila la cerere. EUH208 Contine CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Poate provoca reactii alergice.

I CODURI SI DIMENSIUNI

CcoD continut continut culoare versiune
[mL] [US fl oz]
FIREACRS550 550 18.60 alb cartus moale 20
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I DOMENII DE APLICARE

I PRODUSE ASOCIATE

FLY SOFT FIRE FOAM BRUSH
pag. 332 pag. 118 pag. 327

VERSATIL

Capacitate buna de modelare, adera si pe su-
porturile umede, nu curge si se netezeste cu
usurinta.

EMICODE EC1 PLUS

Certificat de organismul GEV sub aspectul
emisiilor extrem de reduse de Compusi Orga-
nici Volatili.
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oy C€

FIRE SEALING SILICONE

EN 15651-1
LA FDC El 240 B-s1,d0
SIGURANTA LA
Pentru sigilarea imbinarilor liniare ale peretilor si usilor de etansare la foc,
in situatii supuse reglementarilor privind protectia la incendiu.
; FIRE

REZISTENTA LA FOC El 240 E CLASA B-s1,d0 SEALN
Protectie testatd, studiata pentru a oferi maxima protectie impotriva tre- L. 4
cerii flacarilor, fumului sau gazelor. Filicony
DATE TEHNICE
Proprietati standard valoare conversie USC
Compozitie - silicon -
Clasificare EN 15651-1 F-EXT/INT-CC@ -
Densitate ISO 1183-1 1,482 g/mL 237.65 oz/gal
Randament pentru realizare imbinare 10x10 mm = 3,1m 10.7 ft
Timp de maturare a suprafetei 23 °C - circa 80 min -
Viteza de intarire 23 °C - circa2 mmin 24 h -
Duritate Shore A DIN 53505 cca. 30 -
Alungire la rupere DIN 53504 460% -
Rezistenta la tractiune DIN 53504 0,72 N/mm?2 104.43 bf/in?
Modul 100% elastic DIN 53504 0,38 N/mm2 55.11 lbf/in?
Reactie la foc EN 13501-1 clasa B-s1,d0 -
Clasa de rezistenta la foc EN 13501-2 El 240 -
Rezistenta la acizi - excelenta -
Rezistenta la baze = excelenta =

. procedura de testare B
Emicode GEV EC1
Clasificare VOC Franta ISO 16000 A+ -
Continut de VOC - 4,3% / 64 g/L -
Termen de valabilitate(®) - cel mult 12 luni -
(WSigilant nestructural, pentru elemente de fatadd, de uz intern si extern, inclusiv pentru zone cu clima rece.
@Valabil pentru configuratiile testate.
)Depozitati produsul intr-un loc uscat si verificati termenul de valabilitate indicat pe cartus.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 09
Eye Dam. 1. Skin Sens. 1B.
CODURI SI DIMENSIUNI
CcoD continut continut culoare versiune

)
[mL] [US fl oz]

FIRESILGRE310 310 10.48 gri C?;gs 24
FIRESILIVO310 310 10.48 fildes Cfar:gs 24
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I DOMENII DE APLICARE

IVORY (filde ) GREY (gri]

I PRODUSE ASOCIATE

FLY FIRE FOAM FIRE STRIPE
pag. 332 pag. 118 pag. 130

FATADA S| CONDITII DE CLIMA
EXTREME

Clasificat, conform prevederilor standardului
EN 15651-1, pentru utilizari nestructurale in-
terne si externe, se poate folosi si pentru fata-
da sau in zone cu clima rece. Adeziune sporita

=8 si rezistenta sporita la raze UV.
e SIGURANTA

A = Pentru sigilarea imbinarilor liniare ale peretilor
T A 4 y si usilor de etansare la foc, in situatii supuse

f ‘ S S S , t
' ’ ﬂ w ~ Y reglementarilor privind protectia la incendiu.

o T
N P r’;\

BENZI SI SIGILANTI | FIRE SEALING SILICONE | 125




| NAIL PLASTER | GEMINI

BANDA DE SIGILARE PUNCTE DE TRECERE A
CUIELOR, DE INALTA ADEZIVITATE

ERMETIC
Structura din polietilena cu celule inchise asigura impermeabilitatea ga-
urii create de sistemele de fixare.

GAMA LARGA
Disponibil si in versiuni cu grosime de 5 mm, latime de 70 mm si versiu-
nea dublu adeziva, pentru o sigilare mai sigura.

I COMPOZITIE

NAIL PLASTER

carrier
spuma de PE

adeziv
cauciuc sintetic

GEMINI

adeziv
cauciuc sintetic

carrier
spuma de PE

adeziv
cauciuc sintetic

liner
pelicula siliconata .

I CODURI SI DIMENSIUNI
NAIL PLASTER

COoD B 3 L B s L @
[mm] [mm] [m] fin] [mil] [ft]
NAILPLA350 50 3 30 2.0 118 98 10
NAILPLA370 70 3 30 2.8 118 98 7
NAILPLA550 50 5 10 2.0 197 33 6
COD B H s B H s buc./rola @
[mm] [mm] [mm] [in] [in] [mil]
NAILPLA35050 50 50 3 2.0 2.0 118 400 6
GEMINI
[mm] [mm] [m] [in] [mil] [ft]
GEMINI60 60 3 30 2.4 118 98 8
GEMINI80 80 3 30 3.2 118 98 6
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DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Rezistenta la tractiune EN 1939 ;nrcnc;\iziriearleului

Rezistenta termica = -30/+80 °C -22 / +176 °F
Temperatura de aplicare - >+5°C > +41 °F
Temperatura de depozitare() - +5/+25°C +41/ +77 °F
Prezenta solventi - nu -

(Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit, timp de cel mult 12 luni.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 10.

DOMENII DE APLICARE

PRACTIC

Folosind LIZARD, aplicarea devine simpla si ra-
pida, direct pe sipcile de ventilatie.

DUBLA SIGURANTA

Versiunea GEMINI ofera o dubla adezivitate si
garanteaza o aderenta continua a membranei
pe sipca, evitand acumularile de apa in punc-
tele de perforare.
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NAIL BAND

BANDA BUTILICA DE SIGILARE PUNCTE
DE TRECERE A CUIELOR

BUTYL
BASED

AMESTEC BUTILIC SPECIAL

Datorita formulei din butil modificat, asigura o excelenta durabilitate

chiar si atunci cand este supus unor solicitari termice. Recomandat si

pentru aplicarea la temperaturi scazute.
TEMPERATURI SCAZUTE

Butilul asigura o excelenta adeziune pe suporturi, in conditii de mediu

rigide.

DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare

Rezistenta la tractiune EN 14410 25 N/25 mm

Alungire la rupere EN 14410 > 300%

Forta de lipire la 90° - >15N/25 mm

Reactie la foc EN 13501-1 clasa E

Rezistenta termica - -30/+80°C

Temperatura de aplicare = +5/+40 °C

Temperatura de depozitare® - +5/+25°C

Prezenta solventi = nu

(Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit.

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 10.

CODURI SI DIMENSIUNI

COD B s L

[mm] [mm] [m]
NAILBANDS50 50 1 15 12

AUTOSIGILANT

Datorita elasticitatii sale, butilul are tendinta de
a se sigila in jurul surubului sau cuiului folosit
pentru fixarea sipcilor sau elementelor pe care
este aplicat.

DURABILITATE

Amestecul butilic asigura o excelenta durabili-
tate chiar si atunci cand este supus la solicitari
termice, pastrandu-si elasticitatea si imperme-
abilitatea in timp.
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! BUTYL BAND

BANDA BUTILICA DUBLU ADEZIVA
UNIVERSALA

C€

EN 13956

BUTYL
BASED

REZISTENTA
Plasa din poliester garanteaza un aspect compact si o rezistenta sporita.
ERMETIC
Indicat pentru sigilarea etansa a imbindrilor lemn-lemn si/sau
lemn-beton.
DATE TEHNICE
Proprietati standard valoare conversie USC
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 115/ 140 N/50 mm 13.13 /16 lbf/in
Alungire la rupere MD/CD EN 12311-1 15/ 15% =
Adezivitate pe otel, la 180° ASTM D 1000 35 N/cm 20 lbf/in
Tack initial ASTM D 2979 10N 2.25 Ibf
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E -
Rezistenta termica = -30/ +130 °C -22 / +266 °F
Temperatura de aplicare - +5/+40°C +41/ +104 °F
Temperatura de depozitare®) - +5/+40 °C +41/ +104 °F
Prezenta solventi - nu -
Emisii VOC ISO 16000 30 pg/m3 -
Clasificare VOC Franta ISO 16000 A+ -
(Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit, timp de cel mult 12 luni.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 10.
CODURI SI DIMENSIUNI
CcoD B s L B s L
[mm] [mm] [m] fin] [mil] [ft]
BUTYLBAND1501 15 1 15 0.6 39 49 20
BUTYLBAND1502 15 2 10 0.6 79 33 13

AMESTEC BUTILIC SPECIAL

Datorita  formulei  speciale din  butil
modificat, asigura o excelenta durabilitate
chiar si atunci cand este supus la solicitari ter-
mice si la raze UV.

ADAPTABIL

Butilul se adapteaza perfect si la aplicarea in
spatii inguste si pe profiluri neregulate, fara
a opune rezistenta.
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! FIRE STRIPE

DILATANTA

DILANTANTA

PROTECTIE LAFOC

I DATE TEHNICE

GARNITURA FLEXIBILA TERMOGONFLABILA

Se umfla sub efectul unei calduri puternice. Dilatandu-se, sigileaza cavi-
tatea in care este aplicata, blocand trecerea flacarilor.

Deoarecesepoateinstalainspatiiinguste, esteidealdpentruprotectialafoca
sistemelor noastre de fixare cu montaj ascuns.

Proprietati standard valoare conversie USC
Culoare - gri -

Reactie la foc NF P92-501 M1 - neinflamabil =

Temperatura de aplicare - +5/+35°C +41/+95 °F
Temperatura de depozitare = +1/+25°C +33.8/ +77 °F
Clasificare VOC Franta ISO 16000 A+ -

I CODURI $I DIMENSIUNI

(IDepozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit, timp de cel mult 12 luni.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 10.

COoD B L B s L
[mm] [m] [in] [mil] [ft]
FIRESTRIPE10 6 0.4 79 20 56
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DURABILITATE

Profilul prezinta o buna rezistenta la raze UV si
la solicitari termice si nu putrezeste.

POZARE RAPIDA

Banda este adeziva, se aplica rapid si nu nece-
sita niciun fel de unealta de sprijin.



IMBINARI CU MONTAJ ASCUNS
SI SIGURANTA LA FOC

— HA N

..

Descoperiti toate imbinarile cu montaj ascuns din cuprinsul catalogului
,Placi si conectori pentru lemn”, avem cate una pentru fiecare aplicatie!
O gama completa de solutii ce se pot optimiza sub aspectul sigurantei si
protectiei la foc, datorita gamei noastre complete de profiluri, sigilanti,
spume si benzi certificate la foc.

Scanati codul QR si descarcati catalogul nostru ,Placi si co-
nectori pentru lemn”.

ﬁ ﬂﬁ G www.rothoblaas.com
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! SUPRA BAND

BANDA BUTILICA DUBLU ADEZIVA
UNIVERSALA CU PUTERE MARE DE LIPIRE

DE NEEGALAT

Rezistenta la apa si aer, garanteaza aderenta chiar si pe suporturi ude si
la temperaturi scazute.

ELASTIC

Adecvata pentru sigilarea imbinarilor lemn-lemn, compenseaza miscari-
le naturale ale materialului.

I COMPOZITIE

strat de separare
hartie impregnata cu silicon

adeziv
compus dublu adeziv butilic, gri

I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Rezistenta la imbatranire - durata indelungata -

Tack initial ASTM D 2979 6N 1.35 Ibf

Adezivitate pe otel, la 180° ASTM D 1000 16 N/cm 9.14 Ibf/in
Adezivitate pe beton la 180° = 32 N/cm 18.27 lbf/in
Alunecare verticala ISO 7390 absenta -

Rezistenta termica - -30 /490 °C -22/194 °F
Temperatura de aplicare - -5/+40°C +23 /104 °F
Temperatura de depozitare(®) - +5/+40 °C +41/104 °F
Prezenta solventi - nu -

Emisii VOC ISO 16000 30 pg/m3 =

Clasificare VOC Franta ISO 16000 A+ -
(' Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit, timp de cel mult 12 luni.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 10.

I CODURI SI DIMENSIUNI
COD B s L B s L
[mm] [mm] [m] [in] [mil] [ft] @

SUPRA6 6 4 6 0.2 160 20 16
SUPRA10 10 4 6 0.4 160 20 22
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I DOMENII DE APLICARE

I PRODUSE ASOCIATE

DOUBLE BAND OUTSIDE GLUE SUPERB GLUE
pag. 62 pag. 154 pag. 150

AMESTEC BUTILIC SPECIAL

Formula produsului din butil modificat permi-
te o lipire instantanee si permanenta pe toate
materialele de constructii. De asemenea, ma-
terialul este impermeabil la apa si la vapori, ga-
rantand o sigilare perfecta.

POZARE RAPIDA

Puterea sa adeziva permite chiar si etansarea
suprafetelor umede sau poroase, fara a fi ne-
cesara aplicarea unor ulterioare produse, eco-
nomisind in felul acesta timp si bani.
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! ALU BUTYL BAND

BANDA ADEZIVA BUTILICA REFLECTORIZANTA
BUTIL

Compozitia butilica confera adeziune optima pe cele mai comune su-
prafete, chiar si pe cele foarte poroase.

STABILITATE LA RAZELE UV

Tnvelisul din aluminiu ranforsat protejeazé amestecul butilic, garantand
durabilitatea dupa efectuarea etansarii.

I COMPOZITIE

suport
pelicula din aluminiu ranforsat

adeziv
compus butilic adeziv gri

strat de separare
folie din polietilena (PE)

I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Tack initial ASTM D 2979 8N 1.8 Ibf
Adezivitate pe otel, la 180° ASTM D 1000 20 N/cm 11.42 Ibf/in
Alunecare verticala ISO 7390 0mm -

Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 185/200 N/50 mm  21.13/22.84 Ibf/in
Alungire la rupere MD/CD EN 12311-1 10/20% -

Factor de rezistenta la vapori de apa (p) UNI EN 1931 2720000 13600 MN-s/g
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E

Rezistenta termica - -30/+90 °C -22 /194 °F
Temperatura de aplicare - 0/+40°C +32 /104 °F
Impermeabilitate la apa = conform =

Rezistenta la razele UV - permanent -

Temperatura de depozitare(l) - +5/ 440 °C +41/104 °F
Prezenta solventi - nu

Emisii VOC ISO 16000 30 ug/m3 -

Clasificare VOC Franta ISO 16000 A+ -

(Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit, timp de cel mult 12 luni.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 99.

I CODURI $1 DIMENSIUNI

[mm] [mm] [m] [in] [mil] [ft]
ALUBUTYL75 75 1 10 3.0 39 33 8
ALUBUTYL150 150 1 10 5.9 39 33 4
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I DOMENII DE APLICARE

ALU BAND BYTUM SPRAY BYTUM LIQUID
pag. 61 pag. 46 pag. 48

REZISTENTA

Datorita foliei din aluminiu ranforsat, are incre-
dibile proprietati mecanice si este rezistent la
rupere.

VERSATIL

Utilizat pe scara larga pentru acoperirea cladi-
rilor, pentru remedierea crapaturilor superfici-
ale, pentru reparatii de rulote, ferestre, garni-
turi ale ambarcatiunilor, geamuri si mantale ale
acoperisurilor.
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BLACK BAND

BANDA BUTILICA MONOADEZIVA UNIVERSALA

EXTRAORDINAR

Universala si dilatabila pana la 300%, etanseaza eficient orice fisura de pe
cele mai raspandite materiale de constructie.

PRACTIC

Ideald pentru sigilarea cu usurinta a unor imbinari dificile si a suprafetelor
foarte neregulate; cu sigilare automata chiar si la temperaturi scazute.

COMPOZITIE

suport
folie din polietilena (PE) de inalta densitate

adeziv
compus butilic adeziv negru

strat de separare
folie din polipropilena (PP) usor de desprins

DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Tack initial ASTM D 2979 8N 1.8 Ibf
Adezivitate pe otel, la 180° ASTM D 1000 20 N/cm 11.42 Ibf/in
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 20/10 N/50 mm 2.28/1.14 bf/in
Alungire la rupere MD/CD EN 12311-1 250/300 % =

Rezistenta termica - -30 /490 °C -22 /194 °F
Temperatura de aplicare - 0/ +40°C +32 /104 °F
Impermeabilitate la apa - conform -

Temperatura de depozitare® - +5/+40 °C +41/ 104 °F
Prezenta solventi - nu -

Emisii VOC ISO 16000 30 ug/m3 -

Clasificare VOC Franta ISO 16000 A+ -

(' Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit, timp de cel mult 12 luni.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 10.

CODURI SI DIMENSIUNI

COoD liner B s L liner B s L { l/’ 1
[mm] [mm] [mm] [m] [in] [in] [mil] [ft] ‘

BLACK50 50 50 2 10 2.0 2.0 79 33 6

BLACK4040 40/ 40 80 2 10 16/16 32 79 33 4
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RECOMANDARI PETRU APLICARE
SIGILARE PUNCTE DE TRECERE A INSTALATIILOR

FINGERLIFT SI LINER TAIATIN
PREALABIL

Datorita peliculei cu desprindere facilitata, apli-
carea devine rapida. Versiunea de 80 mm este
prevazutacu liner taiat in prealabil, pentru a facilita
aplicarea in colturile sau punctele complicate.

AMESTEC BUTILIC SPECIAL

Formula produsului, realizat din butil modificat,
asigura o excelenta durabilitate chiar si atunci
cand este supus la solicitari termice, permitand
aplicarea acestuia chiar si la temperaturi scazute.
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! MANICA PLASTER

MANSON ADEZIV SIGILANT, CU POSIBILITATE
DE TENCUIRE

CU POSIBILITATE DE TENCUIRE

Amestecul butilic este acoperit cu o tesatura din polipropilen cu posibi-
litate de tencuire.

AMESTEC BUTILIC SPECIAL

Datorita formulei speciale din butil modificat, asigura o excelenta
durabilitate, chiar si atunci cand este supus la solicitari termice.

I COMPOZITIE

suport
material netesut din PP

adeziv
compus butilic adeziv gri

strat de separare
folie din polipropilena (PP)

I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC

Tack initial ASTM D 2979 8N -

Reactie la foc EN 13501-1 clasa E =

Rezistenta termica - -30/+90°C -22 / +194 °F
Temperatura de aplicare = 0/ +40°C +32/+104 °
Temperatura de depozitare() - +5/+40°C +41/ +104 °
Prezenta solventi - nu -

Emisii VOC ISO 16000 30 pg/m3 -

Clasificare VOC Franta ISO 16000 A+ -
(Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit, timp de cel mult 12 luni.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 10.

I CODURI SI BDIMENSIUNI
COoD liner B s L liner B s L
[mm] [mm] [mm] [m] [in] [in] [mil] [ft] @

MANPLA2080 20/ 80 100 1 10 08/32 3.9 39 33 6
MANPLA20180 20 /180 200 1 10 0.8/71 79 39 33 2
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I RECOMANDARI PETRU APLICARE
SIGILARE CABLURI S| FURTUNURI FLEXIBILE DE TRECERE

h™

[
B L

G

ECONOMIE DETIMP

Datorita peliculei de separare taiata in prealabil
si capacitatii de modelare a produsului, se si-
gileaza cabluri de mici dimensiuni si elemente
neregulate, fara pierderi de timp si fara acu-
mulari voluminoase de material.

SMART

Datorita linerului taiat in prealabil, este adec-
vat pentru nenumarate aplicatii, de exemplu
in jurul perimetrului grinzilor si elementelor de
trecere, sau pentru etansarea ferestrelor.
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MANICA FLEX

MANSON SIGILANT PENTRU FURTUNURI
S| CABLURI DE TRECERE

GAMA COMPLETA

Disponibil in mai multe variante, pentru a asigura etanseitatea in diferite
situatii. Se poate livra atat in varianta din TPU cu sigilare, cat si in varianta
din EPDM.

ERMETIC

Asigura impermeabilitatea la aer si la apa a cablurilor si elementelor de
trecere.

COMPOZITIE

MANICA FLEX - EPOM

EPDM compact extrudat

MANICA FLEX - TPU

TPU

CODURI SI BDIMENSIUNI

MANICA FLEX - EPOM

CcOoD B L B L
s s [ ./’ 1
[mm] [mm] [m] [in] [mil] [ft] ‘
MANFEPDM100 100 1 10 3.9 39 33 1
MANFEPDM150 150 1 10 5.9 39 5 1
MANICA FLEX - TPU
CcoD B s H B H
) )
[mm] [mm] [mm] [in] [mil] [in]
MANFTPU300 300 0,4 300 11.8 16 11.8 10
MANFTPU430 430 0,4 430 16.9 16 16.9 10

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 02 03.
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RECOMANDARI PETRU APLICARE
MANICA FLEX - EPOM: SIGILARE CABLURI $I FURTUNURI FLEXIBILE DE TRECERE

7 Feo

-

MANICA FLEX - TPU: SIGILAREA UNUI FURTUN DE TRECERE
= - e

ROLLER, WELD LIQUID

POZARE RAPIDA

Ambele versiuni se pot sigila foarte rapid cu o
banda Rothoblaas si pot fi repozitionate. Ver-
siunea din TPU poate fi sigilata la cald, sau prin
metode chimice.

SMART

Versiunea din EPDM se livreaza in suluri foarte
comode, pentru a putea taia dupa plac dimen-
siunea necesara, fara a trebui sa comandati di-
ferite marimi.

De asemenea, cu un singur manson perforabil in
mai multe puncte, in functie de necesitati, se pot
sigila numeroase elemente de trecere.
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! MANICA POST

BUTYL
MANSON ADEZIV SIGILANT BASED
PENTRU EXTERIOR
e Cuinvelis din aluminiu, pentru a garanta o stabilitate
permanenta la raze UV
¢ Excelenta adezivitate a butilului
¢ Rezistent la solicitarile termice
I CODURI SI DIMENSIUNI
CoD B H (7} B H 7] culoare @
[mm] [mm] [mm] [in] [in] [in]

MANPOST1 300 200 25/ 32 11.8 7.9 1.0/13 maro 5
MANPOST2 300 200 42 /55 11.8 7.9 1.7/22 maro 5
MANPOST3 230 230 42 /55 9.1 9.1 1.7/22 aluminiu

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 09 04.

PROFIL DIN PLUMB CU MANSON

DIN EPDM

* |deal pentru impermeabilizarea suporturilor pentru coarda de

protectie impotriva caderii, tip TOWER
* Se poate utiliza pe acoperisuri cu diferite pante
¢ Manson din EPDM, ce asigura o sigilare perfecta
I CODURI SI DIMENSIUNI
COD s B L (7)) s B L (7] material @
[mm] [mm] [mm] [mm] [mil] [in] [in] [in]
MANEPDM - - - 48 - - - 1.9 EPDM
MANLEAD 1 310 405 - 39 12.2 15.9 - plumb®

(UEvitati contactul cu pielea, ochii si alimentele. Nu produceti si nu inspirati pulberile.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 04 03.
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TUBE STOPPER

DOPURI PENTRU SIGILAREA CABLURILOR

o Pentru sigilarea furtunurilor flexibile

* Aplicare simpla si rapida

* Nu necesita echipamente speciale

* Permite perforarea pentru trecerea cablurilor

CODURI SI DIMENSIUNI

COoD (%] (7} [ IF }
[mm] [in]

TUBESTOP20 20 0.8 20

TUBESTOP25 25 1.0 20

TUBESTOP32 32 1.3 20

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 02 03.

ALPHA

PROFIL PREFORMAT PENTRU SIGILAREA
COLTURILOR

+ Ranforseaza colturile si punctele critice

e Protejeaza impotriva uzurii cauzate de frecare

¢ Dubla versiune: pentru colturi interioare si exterioare
* Se poate utiliza atat pe pereti, cat si pe acoperis

CODURI SI DIMENSIUNI

COD B L H B L H ersiune
versiu [ ‘F 1
[mm] [mm] [mm] [in] [in] [in]
1 ALPHAIN 160 100 100 6.3 3.9 3.9 interior 10
2 ALPHAOUT 180 180 100 7.1 71 3.9 exterior 10

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 02 03.
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! LITE BAND

BANDA MONOADEZIVA ACRILICA

¢ Un bun echilibru intre multifunctionalitate si pret. Adecvat pentru lipi-
rea pe membrane din material netesut

¢ |deal pentru a sigila si a da forma elementelor ce trebuie ranforsate cu
rasini XEPOX

I CODURI S1 DIMENSIUNI

COoD B L B L
[mm] [m] [in] [ft] @

LITEBANDSO 50 50 2.0 164 30

| DGZ o M CE

BIT INCLUDED SOFTWARE ETA-11/0030

CONECTOR CU FILET DUBLU PENTRU
MATERIAL IZOLANT

I CODURI $1 DIMENSIUNI

d, COD L buc.
[mm] [mm]
DGZ7220 220 50
- DGZ7260 260 50
X 30 DGZ7300 300 50
DGZ7340 340 50
DGZ7380 380 50
DGZ9240 240 50
DGZ9280 280 50
DGZ9320 320 50
9 DGZ9360 360 50
TX40 DGZ9400 400 50
DGZ9440 440 50
DGZ9480 480 50
DGZ9520 520 50

La cerere este disponibil in versiunea EVO.
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! THERMOWASHER

SAIBA PENTRU FIXAREA MATERIALULUI
[ZOLANT PE LEMN

* Dop de acoperire a gaurilor incorporat, pentru evitarea puntilor
termice

I CODURI SI DIMENSIUNI

COD dsurus axbxc buc.
[mm] [mm]
THERMOG65 6/8 65 x4 x 20 700

I ISULFIX

DIBLU PENTRU FIXAREA MATERIALULUI
[ZOLANT PE ZIDARIE

§ CODURI $I DIMENSIUNI

COoD L dgauri dcap A buc.
[mm] [mm] [mm] [mm]

ISULFIX8110 110 80 250

ISULFIX8150 150 8 60 120 150

ISULFIX8190 190 160 100

COD dcap descriere buc.
[mm]

ISULFIX90 90 saiba suplimentara pentru

R : 250
materiale izolante moi

A = grosime maxima fixabila

L I‘.Il
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! REACH REGULATION

Registration, Evaluation, Autorisation of Chemicals (CE n. 1907/2006])

Este requlamentul european pentru gestionarea substantelor chimice,
ca atare sau in calitate de componente ale preparatelor (amestecuri-
lor) si ale produselor (ref. art.3 punctele 2,3). Acest regulament atribuie
responsabilitati stricte fiecarui segment din lantul de aprovizionare cu
privire la comunicarea si utilizarea sigura a substantelor periculoase.

LA CE FOLOSESTE?

Obiectivul REACH este sa asigure un nivel ridicat de protectie a mediului
si sanatatii oamenilor. Regulamentul REACH impune colectarea si dise-

minarea de informatii complete cu privire la pericolele asociate anumitor Am introdus conformitatea REACH

substante si la utilizarea sigura a acestora in cadrul lantului de aprovizio- printre parametrii de selectare a pro-

nare (regulamentul CLP 1272/2008). duselor noastre si a proceselor de pro-
ductie.

Regulamentul prevede actualizarea continua a informatiilor si contro- Astfel, putem garanta standarde de ca-

lul efectuat de catre agentia europeana pentru substante chimice ECHA litate ridicate in termeni de protejare a

(European Chemical Agency). mediului si sanatatii oamenilor.

Mai exact, pentru utilizator, aceste concepte inseamna:

e SVHC - Substances of Very High Concern
Lista eventualelor substante periculoase din compozitia articolelor

o SDS - Safety Data Sheet
Document care contine informatiile pentru corecta gestionare a
fiecarui amestec periculos

I REACH COMPLIANCE

O © ©

PROJECT PRODUCTION REACH COMPLIANCE MARKET
Proiectarea produsu- Inceperea fazei de produc- Analizé/screening asupra Produs conform c_:erinte—
lui si alegerea celor mai tie prin evaluarea substan- esantioanelor, pentru a ve- lqr regulamentului RE_ACH
potrivite materiale pentru telor utilizate pe parcursul rifica gradul de conformi- si standardelor de calitate
fabricare. intregului proces. tate a acestora cu REACH. Rothoblaas.
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! REACH PROCESS
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 MEMBRANE GLUE

CLEI ADEZIV PENTRU SIGILAREA

MEMBRANELOR

EFICACE

Adeziv acrilic fara solventi, ofera o buna aderenta pe cele mai raspandite

suporturi.

PRACTIC

Amestec usor de extrudat, gata de utilizare si usor de indepartat cu apa,

inainte de uscare.

DATE TEHNICE

B MEME
i GLUE

Proprietati valoare conversie USC
Culoare negru
Compozitie acrilica fara solventi

Densitate ISO 1183

Timp necesar pentru uscare (25 °C / 50 %RH)
Rezistenta termica dupa uscare

Temperatura de aplicare (cartus si mediu)
Temperatura de aplicare (suport)

Emicode (procedura de testare GEV)
Continut de VOC

Temperatura de transport

Temperatura de depozitare®

1,05 - 1,10 g/cm3
24 - 72 ore

-20/ +80°C
+5/+40°C

-5/ +40°C

EC1 plus

0,34% - 5,7 g/L
-20°C/ +35°C
+5°C/+25°C

0.60 - 0.64 oz/in3

-4/176 °F
+41/104 °F
+23/104 °F

-4 °F/95°F
+41°F / 77 °F

(' Depozitati produsul in loc uscat si acoperit, timp de cel mult 12 luni. Verificati termenul de valabilitate indicat pe cartus.

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 10.
EUH208 Contine CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Poate provoca reactii alergice.

I CODURI SI DIMENSIUNI

COD continut randament cu continut A versiune
cordon @8 mm t cordon @8 mm @
[mL] [m] [US fl oz] [ft]
MEMBRAGLUE310 310 6 10.48 20 Ci;trzs 24
MEMBRAGLUE600 600 11,6 20.29 38 cartus 20
moale

SRRV I
SO St 5;;%..—
A
Hils R

EMICODE EC1 PLUS

\

|

[ : Datorita formulei sale speciale, cleiul atinge cel
_L i mai inalt nivel de securitate sub aspectul emi-
: =3 ' = siilor daunatoare pentru sanatate.

|

I

USCARE RAPIDA

Ofera un bun echilibru intre aderenta si usca-
rea rapida a foliei externe, permitand aplicarea
pe suprafetele verticale, fara probleme de alu-
necare.
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! ECO GLUE

CLEI ADEZIV PENTRU SIGILAREA

MEMBRANELOR, PE BAZA BIOLOGICA

ECOLOGIC

Amestecul contine circa 47% carbune de provenienta biologica (con-
form standardului ASTM 6866), pentru atingerea obiectivelor de dezvol-

tare durabila.

EMICODE EC1 PLUS

Datorita formulei sale speciale, atinge cel maiinalt nivel de securitate sub

aspectul emisiilor ddunatoare pentru sanatate.

DATE TEHNICE

Proprietati

valoare

Gepriift

rathoblas?

ECO
GLUE

conversie USC

Culoare (umezit/uscat)

Densitate EN 542 +20 °C

Timp de formare a peliculei

Timp necesar pentru uscare 20 °C / 50 %RH
Rezistenta termica dupa uscare
Temperatura de aplicare (cartus)
Temperatura de aplicare (mediu si suport)
Prezenta solventi

Emicode (procedura de testare GEV)
Clasificare VOC Franta

Temperatura de transport

Temperatura de depozitare®

alb-crem/bej

cca. 1,15 g/cm3
permanent adeziv
36 h

intre -30 °C si +80 °C
intre +5 °C si +30 °C
dela-5°C

nu

EC1 plus

A+

-30°Ca+35°C
+15°Ca +25°C

0.67 oz/in3

intre -22 °F si +176 °F
intre +41 °F si +86 °F
dela 23 °F

-22 °F / +95 °F

+59 °E /77 °F

(IDepozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit timp de cel mult 18 luni. Verificati termenul de valabilitate, indicat pe cartus.

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Contine CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Poate provoca reactii alergice; EUH210 Fisa cu date de securitate disponibila la cerere.

CODURI SI DIMENSIUNI

coD ntinut randament cu continut randament cu versiun
continu cordon @8 mm L) cordon @8 mm SrSine
[mL] [m] [US fl oz] [ft]
ECOGLUE310 310 6,2 10.48 20 c?ar:gs 20
ECOGLUE600 600 11,9 20.29 39 cartus 20
moale

SISTEM COMPLET

Impreund cu VAPOR IN GREEN 200 realizeaza
un strat de etansare la aer, mai sustenabil pen-
tru mediul inconjurator.

REZISTENT IN TIMP | DIN 4108-11

Cleiul a trecut testul de imbatranire artificiala,
conform standardului DIN 4108-11, drept ga-
rantie a rezistentei in timp.
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! SUPERB GLUE

CLEI ADEZIV DE INALTA ELASTICITATE
PENTRU SIGILAREA MEMBRANELOR

PERFORMANT

Adezivitate si elasticitate stabile in timp, fara solventi sau substante noci-
ve. Depozitare si utilizare permise si la temperaturi scazute.

MAXIMA ELASTICITATE

Formula studiata pentru a asigura elasticitatea si aderenta chiar si dupa

uscare.

DATE TEHNICE

Proprietati

valoare

d Irothoblas

SUPE?

§ GLUE

conversie USC

Culoare (umezit)

Culoare (uscat)

albastru deschis

albastru transparent

dispersie de acrilat-polimer

Compozitie modificatd )

Densitate EN 542 +20 °C cca. 1,02 g/cm3 0.59 0z/in3
Randament cu cordon @8 mm (cartus 310 ml) 6,2m 20.34 ft
Randament cu cordon @8 mm (cartus 600 ml) 11,9 m 39.04 ft
Timp de formare a peliculei permanent adeziv -

Timp necesar pentru uscare 20 °C / 50 %RH 48 ore =

Rezistenta termica dupa uscare -30/+80°C =22/ +176 °F
Temperatura de aplicare (cartus) +5/+30°C -13/+86 °F
Temperatura de aplicare (mediu) -5°C 23 °F
Temperatura de aplicare (suport) +5/+30°C -13/+86 °F
Prezenta solventi nu -

Emicode (procedura de testare GEV) EC1 plus =

Clasificare VOC Franta A+ -

Temperatura de transport
Temperatura de depozitare®

Timp de pastrare(?

-30°C/+40°C
+5°C/+25°C

cel mult 24 luni

22 °F / +104 °F
+41 °F/ +77 °F

(' Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit.
@)\Verificati termenul de valabilitate, indicat pe cartus.

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 10.

EUH208 Contine CAS 55965-84-9 (3:1), CAS 2634-33-5. Poate provoca reactii alergice; EUH210 Fisa cu date de securitate disponibila la cerere.

CODURI SI DIMENSIUNI

COD continut continut versiune
[mL] [US fl oz]
SUPERBGLUE310 310 10.48 Cg:gs 20
SUPERBGLUEG600 600 20.29 cartus 20
moale
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I PROPRIETATI ALE CLEIULUI

ADEZIVITATE PERMANENTA |
DIN 4108-11
Folosindu-se testele prevazute de standardul

DIN, cleiul este testat, pentru a asigura sigilari
elastice si rezistente in timp.

EMICODE EC1 PLUS

Datorita formulei sale speciale, atinge cel mai
inalt nivel de securitate sub aspectul emisiilor
daunatoare pentru sanatate.
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I RECOMANDARI PETRU APLICARE: CLEIURI PENTRU INTERIOR

IMBINARE MEMBRANA PE PERETE - BETON

IMBINARE MEMBRANA PE INVELITOARE - BETON

IMBINARE MEMBRANA PE INVELITOARE - OSB

e

FLY, FLY SOFT
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SIGILARE DESCHIDERE FERESTRE

1 PLASTERBANDLITE

IMBINARE MEMBRANA PE PERETE - BETON

1 PRIMER, PRIMER SPRAY

FLY, FLY SOFT, ROLLER
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' OUTSIDE GLUE

CLEI ADEZIV UNIVERSAL DE INALTA
ELASTICITATE, PENTRU UZ EXTERN

ELASTIC

Compozitia butilica ofera imbinarii o mare elasticitate in timp, chiar si in

cazul unor mici deformari sau deplasari.

UNIVERSAL

Garanteaza lipirea si sigilarea celor mai raspandite materiale, chiar si pe

suporturi umede sau ude.

DATE TEHNICE

rothoblass

ouTs!

GLUE

GLLIE |

Proprietati valoare conversie USC
Culoare gri -
Compozitie cauciuc butilic -

Densitate 1,39 g/mL 222.9 oz/gal
Randament cu cordon @8 mm (cartus 310 ml) cca.6m cca. 19.69 ft
Randament cu cordon @8 mm (cartus 600 ml) cca.12m cca. 39.37 ft
Timp de formare a peliculei 20 °C / 50 %RH 20 - 30 min =

Timp necesar pentru intdrire completd 20 °C / 50 %RH 4 - 6 saptamani -

Rezistenta termica dupa intarire -25/+70 °C -13/ +158 °F
Temperatura de aplicare (cartus) +5/+40°C -13/ +158 °F
Temperatura de aplicare (mediu) +5/+40 °C -13/ +158 °F
Temperatura de aplicare (suport) +5/+40°C -13/+158 °F
Impermeabilitate la apa dupa uscare conform =
Temperatura de transport +5/+30°C -13/+86 °F
Temperatura de depozitare® +5/ 425 °C -13/+77 °F

Timp de péastrare@

cel mult 12 luni

(Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit.
@\Verificati termenul de valabilitate, indicat pe cartus.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 08 04 10.

EUHO66 Expunerea repetata poate provoca uscarea sau craparea pielii. EUH210 Fisa cu date de securitate disponibila la cerere.

CODURI SI DIMENSIUNI

COD continut continut versiune
[mL] [US fl oz]
OUTGLUE310 310 10.48 cartus 24
tare
OUTGLUE600 600 20.29 cartus 12
moale
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I DOMENII DE APLICARE

REZISTENT LA APA SI LA RAZE UV

Produsul ofera o excelenta stabilitate la raze
UV, fiind adecvat si pentru sigilari in prezenta
apei, in timpul fazelor de aplicare, fara a nece-
sita timpi de uscare.

DURABILITATE

Amestecul butilic modificat permite produsu-
lui sa ramana elastic o data cu trecerea timpu-
lui, fara a-si modifica proprietatile de etansare,
chiar si in cazul unor solicitari termice masive.
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! DOMENIU DE APLICARE

I ACOPERIS VENTILAT PE STRUCTURA CLT

BLACK BAND
MANICA FLEX

FLEXI BAND UV - FLEXI BAND
EASY BAND - SPEEDY BAND
SOLID BAND - PLASTER BAND

I ACOPERIS TIP CADRU PE ZIDARIE

SEAL BAND
PLASTER BAND
SMART BAND
MANICA PLASTER
SOLID BAND

DOUBLE BAND
SUPRA BAND
BUTYL BAND

ALU BAND - SEAL BAND
SPEEDY BAND - EASY BAND
FLEXI BAND - PLASTER BAND
SOLID BAND

PROTECT

BYTUM BAND
PLASTER BAND
MANICAPLASTER

SUPERB GLUE - MEMBRANE GLUE
ECO GLUE
SUPRA BAND - BUTYL BAND
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I STRUCTURA CLT CU PERETE VENTILAT

EXPAND BAND
WINDOW BAND

FLEXI BAND - FLEXI BAND UV
SPEEDY BAND - EASY BAND

FACADE BAND UV - PLASTER BAND

FLEXI BAND - EASY BAND
SPEEDY BAND - FLEXI BAND UV

FACADE BAND UV - SOLID BAND
PLASTER BAND

7 NAIL BAND

NAIL PLASTER | GEMINI
EASY BAND - FLEXI BAND
FLEXI BAND UV - FACADE BAND UV

/|

S

YN

T

() J

GROUND BAND - BLACK BAND
BYTUM LIQUID - BYTUM SPRAY

I PERETE TIP CADRU CU FEREASTRA

BUTYL BAND
CONSTRUCTION SEALING
EXPAND BAND

WINDOW BAND

WINDOW BAND
HERMETIC FOAM

SOLID BAND - SMART BAND
PLASTER BAND

EXPAND BAND

WINDOW BAND

BUTYL BAND
CONSTRUCTION SEALING

PROTECT
GROUND BAND
BYTUM BAND

START BAND
LEVEL BAND
PROTECT
CONNECT BAND
BYTUM BAND

SEAL SOUARE ALU BAND - SEAL BAND
SPEEDY BAND - EASY BAND
FLEXI BAND - PLASTER BAND

SOLID BAND
|  ExpanDBAND |
WINDOW BAND

NAIL PLASTER
GEMINI

FIRE SEALING

SEAL BAND
PLASTER BAND

SMART BAND ——

MANICA PLASTER
SOLID BAND

NAILBAND ]

NAIL PLASTER | GEMINI

START BAND - LEVEL BAND
PROTECT - CONNECT BAND
BYTUM BAND

PRIMER —

PRIMER SPRAY

NAIL BAND

|

FLEXI BAND - EASY BAND
SEAL BAND - SPEEDY BAND
PLASTER BAND - PROTECT

3
—\ S
<
L3
MANICA FLEX
BLACK BAND

3
L3
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! DOMENIU DE APLICARE

I RECUPERAREA UNUI ACOPERIS DIN LEMN

FLEXI BAXD UV - FLEXI BAND

FLEXI BAND UV -

SOLID BAND -PLASTER BXND

NAIL PLASTER | GEMINI
NAIL BAND

""""
V
Vyy'

A )
‘1 b
‘1
A b
J Y4
< b
<1 1}
4 §

BLACK BAND
MANICA FLEX

NAIL PLASTER | GEMINI
NAIL BAND
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I STRUCTURA DIN TIMBER FRAME

S RV

DOUBLE BAND
SUPRA BAND

|

SEAL BAND
PLASTER BAND
SMART BAND
MANICA PLASTER
SOLID BAND

ALU BAND - SEAL BAND
SPEEDY BAND - EASY BAND
FLEXI BAND - PLASTER BAND
SOLID BAND

MANICA PLASTER
BLACK BAND
MANICA FLEX

A

I STEEL FRAME CU PLACARE CU CARAMIZI

DOUBLE BAND
SUPRA BAND

W

Y

W

A

(Y

ALU BAND
SEAL BAND
SPEEDY BAND
EASY BAND

FLEXI BAND
PLASTER BAND
SOLID BAND
SUPERB GLUE
MEMBRANE GLUE
ECO GLUE

W

WY

YRR

M

SEAL BAND
PLASTER BAND
SMART BAND
MANICA PLASTER
SOLID BAND

ALU BAND - SEAL BAND
SPEEDY BAND - EASY BAND
FLEXI BAND - PLASTER BAND
SOLID BAND

MANICA PLASTER
BLACK BAND
MANICA FLEX
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| ELEMENTE PENTRU
ACOPERIS SI VENTILATIE

NET ROLL

BANDA VENTILATA FLEXIBILA PENTRU
COAMA ACOPERISULUI .. ... 168

STANDARD ROLL
BANDA VENTILATA FLEXIBILA PENTRU
COAMA ACOPERISULUI ... ... . 169

METAL ROLL

BANDA VENTILATA FLEXIBILA DIN ALUMINIU,
PENTRU COAMA ACOPERISULUI . ... .. ... 170

BRUSH VENT
BANDA RIGIDA CU PERI LATERALI,
PENTRU COAMA ACOPERISULUI . ... ... ... ... ....... 171

PEAK VENT AISI 430
KIT BANDA RIGIDA PENTRU COAMA ACOPERISULUI. . . ... .. 172

PEAK ONE
BANDA VENTILATA PENTRU COAMA ACOPERISULUI,
PENTRU UN SINGUR VERSANT ... 173

PEAK EASY

BANDA VENTILATA RIGIDA PENTRU
COAMA ACOPERISULUI .. ..o 174

PEAK HOOK
CARLIG DE FIXARE COAMA, PENTRU
OLANE NETEDE SI PROFILATE ... 175

SUPPORT BATTEN
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ALU FLASH CONNECT
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SOFT FLASH CONNECT
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MANICA ROLL
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GUTTER
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VALLEY ALU
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CARLIG DE RETINERE A ZAPEZII,
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VENT FOLD
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PIEPTAN STANDARD DE PROTECTIE
IMPOTRIVA PASARILOR ... .. . 188

BIRD COMB EVO
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! VENTILATIE S| ACOPERIRE

Numerosi factori trebuie avuti in vedere, in timpul proiectarii si realizarii unui acoperis sigur, salubru si

rezistent in timp.

CE ANUME TREBUIE SA GARANTEZE

]
5
e
Q)

——

—
—

I<Ill

REZISTENTA LA SARCINI EXTERNE
ELIMINAREA APELOR PLUVIALE
IZOLATIE TERMICA

CONFORT ACUSTIC

REGLARE TERMO-HIGROMETRICA

ETANSARE LA AER

ETANSARE LA VANT

=

LA CE ANUME TREBUIE SA REZISTE
‘;1;"?? AGENTI ATMOSFERICI
N\ RAZEWV
;4 BATAIA PLOII
B ﬂ OSCILATII DE TEMPERATURA
I<"' VANT
@ roc
-»ﬁ POLUARE ACUSTICA

VENTILATIE SI MICRO-VENTILATIE

S

Microventilatia ce se formeaza sub placile de tigla este fa-
vorizata chiar de forma acelei placi de tigla. Este suficienta
pentru eliminarea umiditatii in exces.

>200cm2/m

Pentru un acoperis micro-ventilat, se recomanda sa se asi-
gure un interstitiu cu sectiunea de cel putin 200 cm? pentru
fiecare metru liniar de panta de acoperis.

Ventilatia sub sistemul de invelitoare se realizeaza prin apli-
carea sipcilor port-tigle si, pe langa faptul ca permite eli-
minarea umiditatii, garanteaza si indepartarea excesului de
caldura acumulata.

400cm2/m <

>800cm2/m

In schimb, pentru un acoperis ventilat, se recomandé s& se
asigure un interstitiu cu sectiune ce variaza de la un minim
de 400 cm? la un maxim de 800 cm?, pentru fiecare metru
liniar de panta de acoperis.
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TIPURI DE ACOPERISURI

Exista diferiti factori ce determina acest aspect: de la specificul de constructie din zona in care se realizeaza acoperisul, la
experienta constructorului, pana la cerintele specifice ale clientului.

/ﬁ\ /\ /A\

ACOPERIS NEIZOLAT ACOPERIS NEIZOLAT ACOPERIS NEIZOLAT
MICROVENTILAT VENTILAT VENTILATIE SUB SISTEMUL DE INVELITOARE
A /\ :
/\ / N / \
ACOPERIS IZOLAT ACOPERIS IZOLAT ACOPERIS IZOLAT
MICROVENTILAT VENTILAT VENTILATIE SUB SISTEMUL DE INVELITOARE

AVANTAJELE UNEI BUNE VENTILATII

“

O buna ventilatie favorizeaza uscarea vaporilor de apa for- larna, ventilatia permite o topire uniforma a eventualei za-
mati in interiorul anvelopei cladirii, evitand formarea de pezi acumulate pe acoperis, evitand astfel alunecarea ne-
condens interstitial in dreptul izolantului si al structurii. controlata a zapezii.

In timpul lunilor mai calde, ventilatia elimin& o parte din Stratul de ventilatie ofera o ulterioara protectie in caz de in-
energia termica acumulata dedesubtul acoperisului, contri- filtratii accidentale, deoarece creeaza inca un strat de scur-
buind la optimizarea confortului locuintei. gere si alunecare a apei, evitand astfel acumularea acesteia.
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I PROIECTAREAVENTILATIEI

CE ESTE EFECTUL COS DE FUM?

Pentru ca un balon cu aer cald sa poata zbura si sa invinga forta gravitatiei, trebuie sa se
reduca densitatea aerului dinduntrul invelisului acestuia. Cum? Incalzindu-L.

Densitatea aerului comprimat va fi astfel mai mica decat densitatea aerului exterior, iar balo-
nul cu aer cald va avea tendinta de a se ridica spre cer.

Acelasi fenomen se produce in cazul acoperisurilor ventilate si este numit ,efect cos de fum”. v

’
||

CUM SE PRODUCE VENTILATIA

1.

Razele soarelui incalzesc olanele. Camera de ventilare de dedesubt in-
deplineste rolul de ,perna de aer”, impiedicand trecerea directa a caldurii
catre stratigrafie.

2.

Aerul incalzit in camera de ventilare, avand o densitate mai mica decat
cel neincalzit, se va ridica, fiind impins si de aerul din exterior, ce patrun-
de prin deschizaturile streasinii.

3.

Asadar aerul iese din coama acoperisului si se contopeste cu aerul din
mediul inconjurator. In felul acesta se produce o presiune negativd in&-
untrul camerei de aer, provocand ,golirea” acesteia. Presiunea mai joasa
dinauntrul camerei va genera tirajul aerului din exterior, neincalzit, care
va fi tras induntru.

4.

Aerul ce iese din coama acoperisului produce o presiune negativa in ca-
mera de aer, generand tirajul aerului din exterior, neincalzit, care va fi
dirijat induntrul camerei de ventilare.
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AMPLASAREA DECHIZATURILOR

Pentru ca procesul de ventilare sa se desfasoare fara intre-

ruperi, este esential:

e sdse asigure o corecta admisie a aerului in vecinatatea
liniei de streasing;

e sdseasigure o corectd iesire a aerului, pe linia coamei
acoperisului.

LINIE DE STREASINA

Modul cel mai eficient de a realiza o corecta admisie a ae-
rului in vecinatatea liniei de streasina il reprezinta folosirea
tuturor acelor produse ce permit admisia aerului, dar pro-
tejeaza invelitoarea impotriva pasarilor si a micilor anima-
le. Printre solutiile propuse de Rothoblaas se afla grilele de
ventilare si piepteni de protectie impotriva pasarilor, descri-
se in acest capitol.

T e

ouT ouT

LINIE DE COAMA

Pentru realizarea unei corecte admisii a aerului in vecina-
tatea liniei coamei acoperisului, se recomanda adoptarea
solutiilor care sa permita trecerea aerului. Rothoblaas pro-
pune benzi ventilate pentru coama acoperisului, rigide sau
flexibile.

REALIZARE SI INTRETINERE

NS

Verificati ca linia de strea-

Protejati punctele de ad-

NN N
= N

Evitati sistemele de sipci
sau alte obstacole ce ar

Asigurati etanseitatea la

misie si de iesire a aerului,
impotriva patrunderii in-
sectelor si pasarilor, mini-
mizand astfel riscul de in-
fundare a sectiunii.

sina si coama acoperisului
sa fie libere de obstacole
ce ar putea impiedica o li-
bera circulatie a aerului.

apa si la zapada purtata
de vant, in dreptul coamei
acoperisului.

putea impiedica fluxul as-
cendent al aerului incalzit,
prin versantul acoperisului.
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COAMA ACOPERISULUI

! NET ROLL

BANDA VENTILATA FLEXIBILA PENTRU COAMA
ACOPERISULUI

FLEXIBIL

Tesaturadeventilaredinpolipropilendasiguraomarecapacitatedeadaptare,
in timpul aplicarii.

DUBLA SIGURANTA

Faldul de ventilare cusut si lipit pe aripioarele plisate asigura integritatea
solutiei in timpul aplicarii, precum si eficienta sa in timp.

DATE TEHNICE

Proprietati valoare conversie USC
Trecere aer cca. 150 cm2/m 7.09 in2/ft
Capacitate de alungire (falduri plisate din aluminiu) cca. 45% -

Latime banda butilica 15 mm 0.6 in
Rezistenta termica banda butilica -40/+90 °C -40 / +194 °F
Temperatura de aplicare +5/+40 °C +41/ +104 °F
Rezistenta la raze UV (falduri din aluminiu) permanent -
Temperatura de depozitare® +5/+30 °C +41/ +86 °F

(1) Pastrati produsul intr-un loc uscat si acoperit.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 09 04.

CODURI SI DIMENSIUNI

CcoD B L B L culoare RAL
[mm] [m] [in] [ft]

NETRED310 310 5 12.2 16 rosu caramiziu 8004 4
NETBRO310 310 5 12.2 16 maro 8019 4
NETBLA310 310 5 12.2 16 negru 9005 4
NETRED390 390 5 15.4 16 rosu caramiziu 8004 4
NETBRO390 390 5 15.4 16 maro 8019 4
NETBLA390 390 5 15.4 16 negru 9005 4
NETRED39020 390 20 15.4 66 rosu caramiziu 8004 1
NETBRO39020 390 20 154 66 maro 8019 1
NETBLA39020 390 20 154 66 negru 9005 1

MODELABIL

Faldurile din aluminiu si banda butilica asigura
adaptabilitatea la profilul elementelor acope-
risului.

MATERIALE

Aluminiu, material netesut din PP, banda buti-
lica.
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! STANDARD ROLL

BANDA VENTILATA FLEXIBILA PENTRU COAMA
ACOPERISULUI

ADAPTABIL
Tesatura din polipropilen asigura o buna flexibilitate in timpul aplicarii si
o suprafata extinsa de aerisire.

COST/PERFORMANTA
Banda butilica adeziva permite o buna lipire pe olane si tigle.

CODURI SI DIMENSIUNI

COoD B L B L culoare RAL >
[mm] (m] lin] [ft] ij
STANDRED390 390 5 15.4 16 rosu caramiziu 8004 4
STANDBRO390 390 5 15.4 16 maro 8019 4
STANDANT390 390 5 15.4 16 antracit 7021 4

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 09 04.

RECOMANDARI PETRU APLICARE
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COAMA ACOPERISULUI

METAL ROLL

BANDA VENTILATA FLEXIBILA DIN ALUMINIU,
PENTRU COAMA ACOPERISULUI

ADEZIUNE SPORITA

Banda speciald butilica cu latimea de 4 cm asigura o lipire puternica si
imediata, pe diferitele suprafete.

DURABILITATE
Optarea pentru materialul metalic asigura o excelenta stabilitate la raze

UV, chiar si in zone cu clima rigida. ——
DATE TEHNICE
Proprietati valoare conversie USC
Materiale aluminiu, butil -
Latime banda butilica 40 mm 1.57in
Adezivitate banda butilica >19 N/cm 1.68 b/in
Rezistenta la razele UV permanent =
Temperatura de aplicare +5/+30°C +41/ +86 °F
Rezistenta termica -30 /490 °C -22 / +194 °F
Temperatura de depozitare) 0/+25°C +32/+77 °F
(1) Pastrati produsul intr-un loc uscat si acoperit.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 09 04.
CODURI SI DIMENSIUNI
CcoD B L B L culoare RAL
)
[mm] [m] [in] [ft]
METRED400 400 5 15.8 16 rosu caramiziu 8004 4
METBRO400 400 5 15.8 16 maro 8017 4
METANT400 400 5 15.8 16 antracit 7021 4

RECOMANDARI PETRU APLICARE
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! BRUSH VENT

BANDA RIGIDA CU PERI LATERALI, PENTRU COAMA
ACOPERISULUI

POZARE RAPIDA

Datorita perilor moi, se adapteaza cu usurinta la profilul acoperisului, fara
a necesita modelare.

PROTECTIE
Perii asigura o protectie eficientd impotriva patrunderii apei si a corpu-
rilor straine.

DATE TEHNICE

Proprietati valoare conversie USC
Materiale PVC -

Lungime pieptan 60 mm 2.36in
Trecere aer >200 cm2/m > 9.45 in?/ft
Rezistenta la razele UV permanent =

Rezistenta termica -20/+80°C -4/ +176 °F

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 02 03.

CODURI $1 DIMENSIUNI

COoD B H L B H L culoare RAL (]//]
[mm] [mm] [m] lin] [in] [ft] -
BRUVENRED175 175 75 1 6.9 3.0 3 rosu caramiziu 8004 20
BRUVENBRO175 175 75 1 6.9 3.0 3 maro 8019 20
BRUVENBLA175 175 75 1 6.9 3.0 3 negru 9005 20

RECOMANDARI PETRU APLICARE

o

ELEMENTE PENTRU ACOPERIS SIVENTILATIE | COAMA ACOPERISULUI | 171



COAMA ACOPERISULUI

PEAK VENT AISI 430
KIT BANDA RIGIDA PENTRU COAMA ACOPERISULUI

SOLUTIE PERFORMANTA

Kit gata de utilizare, include banda pentru coama acoperisului, suruburi
si cadre reglabile.

STABILITATE UV PERMANENTA

Grila robusta din otel inoxidabil si aripioarele plisate din aluminiu garan-
teaza o ventilatie constanta si stabila in timp.

DATE TEHNICE

Proprietati valoare conversie USC
Latime banda butilica 20 mm 0.8in

Trecere aer 500 cm2/m 23.63 in?/ft
Rezistenta termica butil -40/+90 °C -40 / +194 °F
Temperatura de aplicare +5/ +40 °C +41/ +104 °F
Rezistenta la razele UV permanent -

Etansare la apa (cand este aplicata sub tigld) conform -
Temperatura de depozitare +5/+30°C +41/ +86 °F

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 09 04.

Pentru aplicare trebuie sa se foloseasca un numar de cadre si de elemente de ventilatie, egal cu numarul de metri liniari ai coamei acoperi-
sului, adaugandu-se un cadru de suport initial. De asemenea, trebuie sa se ia in calcul cate cel putin 4 suruburi pentru fiecare cadru, doua
pentru fixarea cadrului pe sipci si doua pentru fixarea elementului de ventilatie, pe cadrul respectiv.

EXEMPLU: daca avem o coama a acoperisului, de 5 metri liniari, vom avea nevoie de 5 elemente de ventilatie + 6 cadre de suport si 24
suruburi autofiletante.

CODURI SI DIMENSIUNI

COD B L H B L H culoare RAL [/ 1
[mm] [m] [mm] fin] If] fin] s
PVENTREDI380 400 1 - 15.8 3 : rosu cardmiziu 2000 5
" PVENTBLAI380 400 1 - 15.8 3 . negru 9005 | 5
PVENTPLATE 50 - 230 20 . 9.01 otel - 72
PVENTSCREW ©5,5 : 13 @0.2 . 0.5 otel : 20

EFICACE

Perforarea elementului liniar si a cadrelor de
suport asigura o perfecta ventilatie in timp,
fara a fi necesare ulterioare suporturi.

MATERIALE

Otel inoxidabil, aluminiu pre-vopsit, banda
butilica.
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RECOMANDARI PETRU APLICARE

! PEAK ONE

BANDA VENTILATA PENTRU COAMA ACOPERISULLUI,
PENTRU UN SINGUR VERSANT

¢ Banda butilica de 2 cm
¢ Materiale de foarte buna calitate
e Pentru ventilarea versantilor de protectie a unui perete vertical

CODURI S1 DIMENSIUNI

COD B() L B L material culoare RAL
[mm] [m] [in] [ft]
PEAKONE165 165 1 6.5 3 tabla zincata . maro 8017518004 3
si aluminiu si rosu caramiziu

(1) Lungime fald din aluminiu.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 04 07.
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COAMA ACOPERISULUI

! PEAK EASY

BANDA VENTILATA RIGIDA PENTRU COAMA
ACOPERISULUI

DURABIL

Optarea pentru materialul metalic asigura o excelenta stabilitate la raze

UV, chiar siin zone cu clima rigida.

POZARE RAPIDA

Simplu si rapid de aplicat, se adapteaza la orice linie a coamei acoperisului.

DATE TEHNICE

Proprietati valoare conversie USC

Materiale aluminiu, butil -

Latime bolta 160 mm 6.3in

Latime banda butilica 15 mm 0.6 in

Trecere aer > 230 cm2/m 10.87 in?/ft

Alungire falduri 40% -

Rezistenta termica butil -30/+80 °C -22 / +176 °F

Temperatura de aplicare +5/+430°C +41/ +86 °F

Rezistenta la razele UV permanent =

Etansare la apa (cand este aplicata sub tigla) conform -

Temperatura de depozitare 0/+25°C +32 /477 °F

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 09 04.

CODURI SI DIMENSIUNI

COD B L B L culoare RAL >

%)

[mm] [m] lin] Ift ~L

PEAKEASY400 400 1 15.7 3 rosu caramiziu 8004 20

RECOMANDARI PETRU APLICARE
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! PEAK HOOK

B
CARLIG DE FIXARE COAMA, PENTRU OLANE NETEDE
S| PROFILATE 1
APLICARE RAPIDA PE USCAT
/P
B

Pentru aplicarea coamei acoperisului, fara a folosi spuma sau mortar,
conform prevederilor standardului UNI 9460.

GAMA COMPLETA
Disponibil in diferite versiuni si culori, pentru a se adapta la diferitele tipuri 2
de acoperisuri.
7/ P

CODURI SI DIMENSIUNI

COD B P B P versiune material culoare RAL
[mm]  [mm] lin] lin]

PUNIRED 115 18 4.5 0.7 universal aluminiu rosu caramiziu 8004 50
1 PUNIBRO 115 18 4.5 0.7 universal aluminiu maro 8017 50

PUNIANT 115 18 4.5 0.7 universal aluminiu antracit 7021 50

PCURRED 80 18 3.2 0.7 profilat aluminiu rosu caramiziu 8004 50
2 PCURBRO 6 80 18 3.2 0.7 profilat aluminiu maro 8017 50

PCURANT 80 18 3.2 0.7 profilat aluminiu antracit 7021 50

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 04 02.

RECOMANDARI PETRU APLICARE
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COAMA ACOPERISULUI

! SUPPORT BATTEN
SUPORT METALIC PENTRU SIPCI

STABIL $I REGLABIL

Diferitele modele se pot regla pe inaltime si sunt disponibile in diferite
marimi, pentru a asigura stabilitatea coamei acoperisului, fara a fi nece-
sara folosirea de spume sau mortare.

4 VERSIUNI

Ampla gama cu diverse modalitati de fixare si reglare, in functie de tipul
de coama de acoperis si de grosimea ce trebuie compensata cu sipca.

CODURI SI DIMENSIUNI

coD HW B H® B versiune material
[mm] [mm] [in] [in]
1 SUPPORTUNI 210 50 8.3 2.0 universal otel DX51D 50
2 SUPPORTNAIL 280 50 11.0 2.0 Cu cui otel DX51D 50
3 SUPPORTSCREW 260 50 10.2 2.0 cu surub otel DX51D 50
4 SUPPORTLEVEL 210 - 240 50 83-95 2.0 reglabil otel DX51D 50

M Tnaltime total3.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 04 05.

VERSATIL

Adaptabil la orice tip de acoperis, se poate fixa
pe cele mai raspandite suporturi rigide, cum ar
fi lemnul sau betonul.

MATERIAL

Realizate din otel, pentru o perfecta durabilitate
si rezistenta la actiunea agentilor atmosferici.
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RECOMANDARI PETRU APLICARE

1 SUPPORTUNI

2 SUPPORTNAIL

3 SUPPORTSCREW
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RACORD COS DE FUM

! ALU FLASH CONNECT
VERSIUNE DIN ALUMINIU S| BUTIL AUTOADEZIV

* Adezivul butilic se lipeste perfect, asigurand
o etansare la apa, foarte rezistentd in timp
* Se poate tdia cu un cutter sau cu foarfeca
o Excelenta rezistenta la razele UV si la actiunea agentilor atmosferici

COD B s L B s L invelis culoare RAL >
mml  [oml [l | o] (mil]l [ E\I’/
ALURRED300 300 2 5 11.8 79 16.40 aluminiu 0,12 mm rosu caramiziu 8004 1
ALURBRO300 300 2 5 11.8 79 16.40 aluminiu 0,12 mm maro 8019 1
ALURBLA300 300 2 5 11.8 79 16.40 aluminiu 0,12 mm negru 9004 1

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 09 04.

! SOFT FLASH CONNECT
VERSIUNE DIN EPDM SI BUTIL AUTOADEZIV

BUTYL
BASED

» Stabilitate permanenta la razele UV
e Suprafata 3D extrem de flexibila
e Se poate modela cu mana, fara a fi necesare unelte deosebite

CcoD B s L B s L invelis culoare RAL E}j
[mm]  [mm] [m] [in] [mil] [ft] I
SOFTRRED300 300 2,5 5 11.8 98 16.40 EPDM 1,5 mm rosu caramiziu 8004 1
SOFTRBRO300 300 2,5 5 11.8 98 16.40 EPDM 1,5 mm maro 8019 1
SOFTRBLA300 300 2,5 5 11.8 98 16.40 EPDM 1,5 mm negru 9004 1

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 02 03.

! MANICA ROLL
VERSIUNE DIN PLUMB SI BUTIL AUTOADEZIV

BUTYL
BASED
+ Suprafata neteda, perfect modelabila
+ Stabilitate permanenta la razele UV
¢ Excelentd rezistenta la actiunea agentilor atmosferici

COD B s L B s L invelis culoare RAL >
mml  [oml [l | Gin] (mil]l [f] E\I’/
MANROLL1 300 1.5 5 11.8 59 16.40 plumb 0,5 mm rosu caramiziu 8004 1
MANROLL2 300 1,5 5 11.8 59 16.40 plumb 0,5 mm maro 8017 1
MANROLLS3 300 1.5 5 11.8 59 16.40 plumb 0,5 mm maro inchis 8019 1
MANROLL4 300 1,5 5 11.8 59 16.40 plumb 0,5 mm negru 9005 1
MANROLLS 300 15 5 11.8 59 16.40 plumb 0,5 mm grafit 7016 1

Evitati contactul cu pielea, ochii si alimentele. Nu produceti si nu inspirati pulberile.
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RECOMANDARI PETRU APLICARE

! GUTTER
PROFIL DE ACOPERIRE

o Rezistent la frig si la apa
* Rezistent la razele UV
» Cu vopsea din poliester, protejat cu folie de protectie

COD B L B L material culoare RAL

[mm] [m] lin] [ft
GUTRED80OW 80 2 3.1 7 aluminiu rosu caramiziu 8004 20
GUTBROS80 80 2 3.1 7 aluminiu maro 8019 20
GUTBLAS80) 80 2 3.1 7 aluminiu negru 9005 20

(1) Produse disponibile numai pe comanda.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 04 02.

ADAPTABIL

Amestecul adeziv butilic special permite o li-
pire puternica, chiar si pe suprafetele rugoase.

MATERIAL

Aluminiul, EPDM-ul si plumbul garanteaza du-
rabilitatea in timp.
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DOLIE

" VALLEY ALU
ELEMENT DE RANFORSARE PENTRU DOLIE

e Aplicare simpla si rapida
¢ Rezistent la intemperii

CODURI SI BDIMENSIUNI

COD B L B L culoare RAL

[mm] [ml lin] [ft]
VALLEYRED500 500 6 19.7 20 rosu caramiziu 8004 1
VALLEYBROS500 500 6 19.7 20 maro 8017 1

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 04 05.

! GASKET
GARNITURA PENTRU DOLIE

e Realizata din spuma poliuretanica

e Autoadeziva, ideala pentru o instalare rapida

e Se adapteaza la acoperisuri de orice forma, pentru o etansare la apa
excelenta si permanenta

CODURI SI DIMENSIUNI

COD B H L B H L culoare RAL
[mm] [mm] [m] fin] lin] [ft]
GASKETANT60 30 60 1 1.2 2.4 3 antracit 7021 200

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 02 03.

SISTEM COMPLET

Solutia VALLEY ALU si GASKET permite sa se
realizeze la rang de arta o excelenta si trainica
protectie a doliei.

MATERIAL

. Realizat din aluminiu, garanteaza o protectie
- - sigura si de durata.

ey,
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PROTECTIE IMPOTRIVA ZAPEZII

! SNOW STOP

CARLIG DE RETINERE A ZAPEZII, PENTRU OLANE

SITIGLE

STABIL

Fixarea mecanica stabila previne caderea acumularilor de zapada.

GAMA COMPLETA
Disponibil pentru tigle tip olan, tigle model marsiliez si model portughez,

in diferite culori.

CODURI SI DIMENSIUNI

CcoD H B B H B P versiune material culoare RAL
[mm]  [mm] [mm] | [in] [in] [in]
SSTOPREDUNI | 65 300 30 | 26 118 12 | W9@dINAMENt 1 anis prevopsits | rosu caramiziu 8004 40
SSTOPBROUNI = 65 300 30 | 26 118 12 | H9@dnement |8 prevopsits maro 8017 40
SSTOPREDPOR 65 300 30 | 26 118 12 tvé%f‘t[g%‘ii‘ tabla prevopsits | rosu caramiziu 8004 40
tigla model = e
SSTOPBROPOR| 65 300 30 2.6 11.8 1.2 bortughez tabla prevopsita maro 8017 40
tigla model
SSTOPREDFLAT| 65 280 30 2.6 11.0 1.2 | canadez, invelitoare | tabla prevopsita | rosu caramiziu 8004 40
metalica
tigla model
SSTOPBROFLAT| 65 280 30 2.6 11.0  1.18 |canadez, invelitoare | tabla prevopsita maro 8017 40
metalica
SSTOPLBRO 55 130 40 2.17 5.1 16 olan tabla prevopsita maro 8017 200
SSTOPLCOP 55 130 40 2.17 5.1 1.6 olan inox cupru = 200

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 04 05.

RECOMANDARI PETRU APLICARE
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CLEME DE PRINDERE

! TILE STOP S

CARLIGE PREPROFILATE IN FORMA DE S, PENTRU
OLANE NETEDE

« Impiedic4 alunecarea elementelor de acoperire

e Se aplica pe uscat

o Incastrare rapid4 si siguré

* Permit evitarea folosirii spumelor sau mortarelor, conform
prevederilor standardului UNI 9460

¢ Disponibild o gama vasta de materiale si marimi

L
\
L =
CODURI SI BDIMENSIUNI
CoD L H L H material culoare RAL
(mm] Imm] lin] lin] @
TSSI19016 90 16 3.5 0.6 otel AISI 204 otel - 100
TSS19020 90 20 3.5 0.8 otel AlSI 204 otel - 100
TSSI112016 120 16 4.7 0.6 otel AISI 204 otel - 50
TSSI112020 120 20 4.7 0.8 otel AlSI 204 otel - 50
TSSRED9016 90 16 3.5 0.6 tabla prevopsita pamant rosu 3009 50
TSSRED9020 90 20 3.5 0.8 tabla prevopsita pamant rosu 3009 50
TSSRED12016 120 16 4.7 0.6 tabla prevopsita pamant rosu 3009 50
TSSRED12020 120 20 4.7 0.8 tabla prevopsita pamant rosu 3009 50
TSSBRO9016 90 16 3.5 0.6 tabla prevopsita maro 8019 50
TSSBRO9020 90 20 3.5 0.8 tabla prevopsita maro 8019 50
TSSCOP9016 90 16 3.5 0.6 banda inox cupru - 50
TSSCOP9020 90 20 3.5 0.8 banda inox cupru - 50

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 04 05.

RECOMANDARI PETRU APLICARE
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! TILESTOPL

CARLIGE PREPROFILATE IN FORMA DE L, PENTRU
OLANE NETEDE

e Seaplica pe uscat

e Prindere trainica si sigura a primului sir de olane de pe versant

* Se pot folosi pe post de carlige de ranforsare, pe care sa se distribuie
greutatea exercitata de sirurile superioare de olane

¢ Permit evitarea folosirii spumelor sau mortarelor, conform
prevederilor standardului UNI 9460

+ Disponibila o gama vasta de materiale si marimi

CODURI SI DIMENSIUNI

COD L H L H material culoare RAL
(mm] Imm] lin] lin]

TSLI28016 280 16 11.0 0.6 otel AISI 204 otel - 200
TSLI28020 280 20 11.0 0.8 otel AlSI 204 otel - 200
TSLRED28016 280 16 11.0 0.6 tabla prevopsita pamant rosu 3009 200
TSLRED28020 280 20 11.0 0.8 tabla prevopsita pamant rosu 3009 200
TSLBRO28016 280 16 11.0 0.6 tabla prevopsita maro 8019 200
TSLBRO28020 280 20 11.0 0.8 tabla prevopsita maro 8019 200
TSLCOP28016 280 16 11.0 0.6 banda inox cupru - 200
TSLCOP28020 280 20 11.0 0.8 banda inox cupru - 200

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 04 05.

RECOMANDARI PETRU APLICARE
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CLEME DE PRINDERE

! TILE STOP WIND

CARLIGE PREPROFILATE CONTRA-VANT PENTRU
TIGLE

« Impiedica desprinderea si caderea tiglelor, sub actiunea vantului

* Asigurad o stabilitate maxima pe invelitoarea acoperisului

* Permit evitarea folosirii spumelor sau mortarelor, conform prevederi-
lor standardului UNI 9460

CODURI SI DIMENSIUNI

COD versiune material culoare [‘/1
=

TSWIND pentru tigla otel zincat otel 50

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 04 05.

RECOMANDARI PETRU APLICARE
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! TILE STOP WIND COPPO

CARLIGE PREPROFILATE CONTRA-VANT PENTRU
OLANE

« Impiedica desprinderea si cadderea olanelor, sub actiunea vantului

* Asigurad o stabilitate maxima pe invelitoarea acoperisului

* Permit evitarea folosirii spumelor sau mortarelor, conform prevederi-
lor standardului UNI 9460

CODURI SI DIMENSIUNI

CcoD versiune material culoare “/}
‘l

TSWINDC pentru olane fara gaura otel AISI 204 otel 200

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 04 05.

RECOMANDARI PETRU APLICARE
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VENTILATIE S| PROTECTIE

I VENT MESH
GRILA DE VENTILARE FLEXIBILA

+ Disponibila in diferite inaltimi si materiale

+ Disponibila in diferite nuante de culoare

« Impiedica patrunderea pasarilor si insectelor, permitand o ventilare
continua

CODURI SI DIMENSIUNI

COD H L H L material culoare RAL >
[mm] [m] [in] [ftd Fj]
VENTREDBROS80 80 5 3.2 16 tabla prevopsita rosu caramiziu/maro 8004/8017 1
VENTREDBLAS8O 80 5 3.2 16 tabla prevopsita rosu caramiziu/negru 8004/9005 1
VENTCOP80 80 25 3.2 82 aluminiu cupru - 1
VENTREDBRO100 100 5 3.9 16 tabla prevopsita rosu caramiziu/maro 8004/8017 1
VENTREDBLA100 100 5 3.9 16 tabla prevopsita rosu caramiziu/negru 8004/9005 1
VENTCOP100 100 25 3.9 82 aluminiu cupru = 1
VENTREDBRO120 120 5 4.7 16 tabla prevopsita rosu caramiziu/maro 8004/8017 1
VENTREDBLA120 120 5 4.7 16 tabla prevopsita rosu caramiziu/negru 8004/9005 1
VENTCOP120 120 25 4.7 82 aluminiu cupru - 1
VENTREDBRO160®) 160 5 6.3 16 tabla prevopsita rosu caramiziu/maro 8004/8017 1
VENTREDBLA160() 160 5 6.3 16 tabla prevopsita rosu caramiziu/negru 8004/9005 1
VENTCOP160(1) 160 25 6.3 82 aluminiu cupru = 1

(UProduse disponibile numai pe comanda.
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 04 02 (aluminiu), 17 04 05 (tabla).

! VENT GRILLE
GRILA DE VENTILARE DIN PVC

* Realizata din material extrem de rezistent la actiunea agentilor atmo-
sferici, la lovituri si la razele UV

* Protejeaza sectiunea de admisie a aerului, nepermitand patrunderea
animalelor si insectelor, ce o pot infunda

CODURI $1 DIMENSIUNI

CcoD H L H L material culoare RAL F‘?j
[mml] [m] [in] [ft] |
VENTGS80R 80 5 3.2 16 PVC rosu caramiziu 8004 24
VENTGS80B 80 5 3.2 16 PVC negru 9005 24
VENTG100R 100 5 3.9 16 PVvC rosu caramiziu 8004 24
VENTG100B 100 5 3.9 16 PVC negru 9005 24

Clasificare a deseului (2014/955/EU

117 02 03.
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! VENT FOLD
GRILE DE VENTILARE PREINDOITE

« Ampla suprafata de admisie a aerului
¢ Instalare simpla, datorita piciorului de sustinere
o Extrem de rezistente la actiunea agentilor atmosferici

CODURI SI DIMENSIUNI

COD H B L H B L material culoare RAL “/]
ml  Imml  ml Gin] linl [ N
VENTFSRED7030 70 30 15 2.8 1.2 5 tabla prevopsita rosu caramiziu 8004 10
VENTFSBRO7030 70 30 15 2.8 1.2 5 tabla prevopsita maro 8017 10
VENTFSRED9030 90 30 1,5 3.5 1.2 5 tabla prevopsita rosu caramiziu 8004 10
VENTFSBRO9030 90 30 1.5 3.5 1.2 5 tabla prevopsita maro 8017 10
VENTFPRED7030 70 30 2,5 2.8 1.2 8 PP rosu caramiziu 8004 20
VENTFPBRO7030 70 30 2,5 2.8 1.2 8 PP maro 8017 20
VENTFPRED9030 90 30 2,5 3.54 1.2 8 PP rosu caramiziu 8004 20
VENTFPBRO9030 90 30 2,5 3.54 1.2 8 PP maro 8017 20

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 02 03 (PP), 17 04 05 (tabla).

! BIRD SPIKE
OPRITOR RIGID DE PROTECTIE IMPOTRIVA PASARILOR

e Element alcatuit dintr-o baza din otel sau policarbonat, cu varfuri din
otel inoxidabil fixate pe baza, pentru a nu permite poposirea pasarilor

0 eIAISIEU4i N 0 el AISI 302 o 0 el AISI 302

1 o el AISI 304 2 a= Tpolicarbonat 3 = Tpolicarbunat
CODURI SI DIMENSIUNI
COoD B H L B H L versiune
[mm] [mm] [mm] [in] [in] [in]
1 BIRDSPIKE 60 110 1000 2.4 4.33 3280 simplu 25
2 BIRDSPIKEP1 60 110 335 2.4 4.33 13.19 simplu 150
3 BIRDSPIKEP2 90 110 335 3.54 4.33 13.19 dublu 150

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 09 04 (policarbonat + otel), 17 04 05 (otel).
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VENTILATIE S| PROTECTIE

BIRD COMB

PIHEPHTAN STANDARD DE PROTECTIE IMPOTRIVA
PASARILOR

ADAPTABIL

Dintii flexibili din amestec de polimeri se adapteaza la profilul invelitorii
acoperisului final.

GAMA LARGA

Se poate livra in diferite culori si inaltimi, pentru a veni in intampinarea
diferitelor necesitati de aplicare. Disponibila si versiunea cu baza inaltata
pentru evitarea primei sipci din jgheab.

CODURI S1 DIMENSIUNI

COD H L H L versiune material culoare RAL [‘/1
ml w0 [
BIRDRED60 60 1 2.4 3 fara sipca PP rosu caramiziu 8004 200
BIRDBRO60 60 1 2.4 3 fara sipca PP maro 8019 200
: BIRDBLA60 60 1 2.4 3 fara sipca PP negru 9005 200
BIRDRED100 100 1 3.9 3 fara sipca PP rosu caramiziu 8004 300
BIRDBRO100 100 1 3.9 3 fara sipca PP maro 8019 300
BIRDBLA100 100 1 3.9 3 fara sipca PP negru 9005 300
BIRDRED6025 85 1 3.4 3 cu sipca 25 mm PP rosu caramiziu 8004 50
2 BIRDBRO6025 85 1 3.4 3 cu sipca 25 mm PP maro 8019 50
BIRDBLA6025 85 1 3.4 3 cu sipca 25 mm PP negru 9005 50

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 02 03.

VERSATIL

Se poate utiliza in combinatie cu toate tipurile
de tigle si olane, datorita capacitatii sale de a
se adapta la diferitele forme ale elementelor
invelitorii.

MATERIAL

Realizat din polipropilena de inalta calitate, re-
zistent la actiunea agentilor atmosferici, la lo-
vituri si la razele UV.
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BIRD COMB EVO

PIEPTAN DE PROTECTIE IMPOTRIVA PASARILOR,
CU DUBLU SIR

EFICIENTA MAXIMA

Pieptan de protectie impotriva pasarilor, cu dinti gauriti dispusi in doua
siruri, pentru a garanta un flux maxim al aerului si o protectie sigura im-
potriva patrunderii pasarilor.

VERSATIL 1

Disponibil si in versiunea cu baza inaltata, pentru ingrosarea suportului
ultimului sir de tigle, aliniindu-l cu panta acoperisului.

2
CODURI SI DIMENSIUNI
COD H L H L versiune material culoare RAL [r/ 1
.
mm] [ml  [in] [ft] |
BIRDERED70 70 1 2.8 3 fara sipca PP rosu caramiziu 2001 100
: BIRDEBRO70 70 1 2.8 3 fara sipca PP maro 8019 100
BIRDERED110 110 1 4.3 3 fara sipca PP rosu caramiziu 2001 60
BIRDEBRO110 110 1 4.3 3 fara sipca PP maro 8019 60
5 BIRDERED7025 90 1 3.5 3 cu sipca 25 mm PP rosu caramiziu 2001 35
BIRDERED11025 130 1 5.1 3 cu sipca 25 mm PP rosu caramiziu 2001 25
Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 02 03.
STABIL IN TIMP

Amestecul polimeric garanteaza o buna stabi-
litate in timp, asigurand functia de protectie a
sistemului de ventilare.

MATERIAL

Realizat din polipropilena de inalta calitate, re-
zistent la actiunea agentilor atmosferici, la lo-
vituri si la razele UV.
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VENTILATIE S| PROTECTIE

! VENT SHAPE

GRILE DE VENTILARE PROFILATE, PENTRU
ACOPERISURI REALIZATE CU OLANE 31 TIGLE

DURABILITATE
Realizat din tabla, este rezistent si perfect stabil la intemperii.

POZARE RAPIDA 2

Preindoirea si profilarea in faza de productie permit o aplicare imediata,
fara a fi necesare ulterioare suporturi.

CODURI SI DIMENSIUNI

COD H h P L H h P L versiune material culoare RAL

[mm] [mm] [mm] [mm] | [in] [in] [in] [in]

1 VENTSBRO9015| 90 15 195 975 | 35 06 77 384  pentruolane tabla maro | 8017 | 10
perforata
2 VENTSBRO7519 75 19 200 1000| 30 08 79 394 L el tabla lis maro | 8017 | 10
model portughez
pentru tigla din tabls

3 VENTSBRO4520 | 45 20 300 900 | 1.8 0.8 11.8 354 ciment, olan maro 8017 10

model Franta perforata
pentru tigla din tabls
4 VENTSBRO7020 70 20 300 900 28 0.8 11.8 354 ciment, olan . maro 8017 10
. perforata

model Grecia

Alte versiuni si dimensiuni sunt disponibile la cerere.

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 04 05.

CoD L H L H versiune material culoare

[mm]  [mm] | [in] fin]

sarma plata din otel

5 VENTSHOOK 50 20 2.0 0.8 pentru olane . . .
inoxidabil

otel 100

STABILITATE UV

Optarea pentru materialul metalic asigura o
excelenta stabilitate la raze UV, chiar si in zone
cu clima rigida.

SIGURANTA
LR 3 _ Permit asigurarea micro-ventilatiei sub tigle,
BT 1 s o e ; protejand acoperisul Tmpotriva patrunderii

LI B

frunzelor si animalelor.

pERRARRRRRRERIRVEE
e ITYNNNAL]

190 | VENTILATIE SI PROTECTIE | ELEMENTE PENTRU ACOPERIS SIVENTILATIE



RECOMANDARI PETRU APLICARE

000000~--45,
L ® m -

" "
.

RAIN TUBE
BURLAN PROVIZORIU PENTRU FAZELE DE SANTIER

e Protejeaza fatadele cladirii, in timpul lucrarilor de constructie sau de

restaurare
* Solutie foarte practica, simplu de utilizat

o —
— ¢
‘_-__\_\___%-'

=

CODURI SI DIMENSIUNI

COD d L d L material culoare =
%
[mm] [m] [in] [ft]
RTUBE200 200 200 7.9 656 PVC transparent 1

Clasificare a deseului (2014/955/EU): 17 02 03.
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' ALEGEREA PRODUSELOR

CLIMA TROPICALA
CLIMA CONTROL NET 160 -/

TRASPIR 150 - TRASPIR NET 160 /-
TRASPIR DOUBLE NET 270 - TRASPIR 200

REFLECTORIZANT
TRASPIR ALU 200 - TRASPIR FIRE ALU A2 430

ADEZIV
TRASPIR ADHESIVE 260
CERINTE FOC @
TRASPIR EVO 160 - TRASPIR FELT EVO UV 210 @

TRASPIR EVO 300 - TRASPIR FIRE ALU A2 430

TRASPIR DOUBLE EVO 340 - TRASPIR EVO 220 Q—\ &
»
%\(9
RS

REZISTENT LA PERFORARE (; 4
TRASPIR EVO SEAL 200 = W

SUDABIL
TRASPIR WELD EVO 360

SIGILARE
EXPUNERE DIRECTA LA RAZE UV

P
ADEZIV ()
TRASPIR ADHESIVE 260 @_/

z EASY BAND
[ ' SPEEDY BAND
CERINTEFOC =~ @& FLEXI BAND
TRASPIR UV 115 - TRASPIR EVO UV 210 <
TRASPIR FELT EVO UV 210 = FLEXI BAND UV
TRASPIR ALU FIRE A2 260 - TRASPIR EVO 160 % SOLID BAND
= PLASTER BAND
- SMART BAND
iMBINARI DESCHISE FACADE BAND UV
TRASPIR EVO UV 115 - TRASPIR EVO UV 210 FRONT BAND UV 210
TRASPIR FELT EVO UV 210
TRASPIR ALU FIRE A2 430
DOUBLE BAND
REFLECTORIZANT () SUPRA BAND
TRASPIR ALU 120 - TRASPIR ALU FIRE A2 430 = BUTYL BAND

OUTSIDE GLUE

ADEZIV
TRASPIR ADHESIVE 260 \— @
FIRE SEALING
FIRE STRIPE
TRASPIR 95 - TRASPIR 110 FRONT BAND UV 210

TRASPIR 135 - TRASPIR 150

CLIMA TROPICALA
CLIMA CONTROL NET 160

ETANSARE LA VANT <«
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CERINTE FOC
BARRIER ALU FIRE A2 SD2500
\ ADEZIV
VAPOR ADHESIVE 260

/ % MAXIMA SIGURANTA
*700 VAPOR EVO 190
%
v % / /—, VAPOR 140 - VAPOR 150 - VAPOR NET 180 - VAPOR 225

) Sd VARIABIL - REABILITARE
/' CLIMA CONTROL NET 160

Sd VARIABIL - REABILITARE
CLIMA CONTROL 80 - CLIMA CONTROL NET 145

VAPOR IN GREEN 200

REFLECTORIZANT
BARRIER ALU NET SD150 - BARRIER ALU NET SD1500 - BARRIER ALU FIRE A2 SD2500

CERINTE FOC
BARRIER ALU NET SD1500 - BARRIER ALU FIRE A2 SD2500

INSUFLARE

BARRIER NET SD40 - BARRIER ALU NET SD150

BARRIER ALU NET SD1500 - VAPOR NET 110 - VAPOR NET 180
VAPOR 140 - CLIMA CONTROL NET 145 - CLIMA CONTROL NET 160

TRANSPARENT

BARRIER NET SD40 - BARRIER SD150

CLIMA CONTROL 80 - CLIMA CONTROL NET 145
VAPOR IN 120 - VAPOR IN NET 160

SIGILARE
EXPUNERE INDIRECTA LA RAZE UV

INSUFLARE
BARRIER NET SD40 - BARRIER ALU NET SD150

BARRIER ALU FIRE A2 SD2500 - VAPOR IN NET 140
ALU BAND QO VAPOR NET 110 - CLIMA CONTROL NET 145
SEAL BAND o
EASY BAND 3

SPEEDY BAND : TRANSPARENT
- BARRIER NET SD40 - BARRIER SD150
SOLID BAND = VAPOR IN 120 VAPOR IN NET 140
FLEXI BAND o & CLIMA CONTROL 80 - CLIMA CONTROL NET 145
SMART BAND 5
PLASTER BAND =
& CERINTE FOC
5 BARRIER ALU NET SD1500
@S '\% BARRIER ALU FIRE A2 SD2500
DOUBLE BAND
SUPRA BAND
BUTYL BAND REFLECTORIZANT
BARRIER ALU NET SD150
MEMBRANE GLUE QN BARRIER ALU NET SD1500
SUPERB GLUE
ECO GLUE
Sd VARIABIL - REABILITARE
N CLIMA CONTROL 80 - CLIMA CONTROL NET 145
FIRE SEALING ADEZIV
FIRE FOAM VAPOR ADHESIVE 260
FIRE STRIPE
FRONT BAND UV 210

CERINTE FOC
BARRIER ALU FIRE A2 SD2500

AGENTI ATMOSFERICI

Sd VARIABIL - REABILITARE
CLIMA CONTROL NET160

——t

P ETANSARE LA AER

VAPOR NET 110 - VAPOR 140 - VAPOR 150

ALEGEREA PRODUSELOR | 193






ANVHENIN



| FOLII FRANA DE VAPORI S| PERMEABILE

I REZISTENTA LA TRECEREA VAPORILOR DE APA

Parametrul care defineste in principal tipul de membrana este valoarea de rezistenta la trecerea vaporilor de apa, identifi-
cata cu sigla Sd (m).

Sd (m): strat de aer echivalent, deoarece indica marimea stratului de aer ce ar opune o rezistenta egald cu cea pe care o
opune produsul sau structura respectiva, la trecerea vaporilor (prin imprastiere).

Un alt parametru ce descrie capacitatea de imprastiere a vaporilor de apa a produselor este permeabilitatea la vaporii de apa
ce poate fi exprimata in US perm, pyg/Ns si g/m224h.

Clasificarea membranelor nu este reglementata de un standard univoc, ci este stabilita de diferite standarde nationale, in
mod diferit in functie de valoarea Sd a acestora. Din acest motiv, nu este posibila identificarea unei definitii unice, pentru
toate tarile.

0 01 0,18 0,3 0,5 1 1,5 2
Sd (m])
0 wvp [US perm]
00000000 [ug/Ns]
: : I : : : :
D : : : :
TRASPIR CLIMA CONTROL
Rothoblaas Sd<03m : Sd=015m=+5m
membrane altamente membrane traspiranti E
| UNI 11470:2015 tsrgipéralnr::  01m<S5d<03m
. diffusionsoffene Schicht diffusionbremsende Schicht
D DIN 4108-3:2018 Sd<0,5m 0.5m<Sd <10 m
. Diffusionsoffen Dampfbremse
A Onorm B3667 Sd<0,2m Sd <90 m

membranes pare-pluie : : . barrieresoupleala
F DTU 31.2 P1-2 Sd<0,18 m : : . diffusion de vapeur d'eau :
N : : : 1m<Sd<18m :

Class 4 Class 3 . Class2
AUS AS/NZS 4200.1 wvp >1.1403 pg/Ns : 1.1403 ug/Ns < wvp < 0.1429 1g/Ns

vapor semi-permeable
class 3
1US perm < wvp < 10 US perm

vapor permeable
USA IRC wvp > 10 US perm
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I CLASIFICAREA FOLIILOR FRANA DE VAPORI S| A MEMBRANELOR PERMEABILE

Membranele pot fi grupate in 3 mari categorii, in functie de urmatoarele proprietati:

IMPERMEABILITATE IMPERMEABILITATE IMPERMEABILITATE

LA AER LA APA LA VAPORII DE APA
Folii bariera de vapori (XY} (XX} (XY}
Frane bariera de vapori (X X ] (X X 000
Membrane permeabile (XY} (XX} 000

Proprietatile descrise in acest document, impreuna cu alti parametri citati in fisele tehnice, sunt reglementate de protoco-
lul de marcare CE a membranelor, pentru controlul vaporilor (EN 13984), a substraturilor pentru invelitori discontinue (EN
13859-1) si a substraturilor din zidarie (EN 13859-2)

2 10 18 20 30 40 90 100 1000 1500

012 (perm): 0.04 (perm) :
0.007 (ng/Ns): : : 0.0022 (pg/Ns)
) : . : . : : : :
VAPOR P BARRIER

2m<Sd<30m : : Sd>40m

. schermifrenoal : . :

. : . ' schermifreno al vapore : . .

schermi freno al vapore : vapore amedia : . R schermi barriere al vapore
a bassa diffusivita

2m<Sd<20m ¢ diffusivita : Sd > 100 m
S20m<Sd<40m : 40m<Sd<100m :

diffusionbrem- . . . diffusionssperrende
sende Schicht diffusionshemmende Schicht Schicht

§O,5m<Sd510m§ 10m <5d<100m 100 m<Sd <1500 m

diffusionsdichte Schicht
Sd > 1500 m

Dampfbremse Dampfsperre Dampfsperre dampfdicht
Sd<90m © 90m<Sd<1000m : Sd > 1000 m

D
barriére souple a la
diffusion de vapeur membranes pare-vapeur
d'eau : Sd>18m
1m<Sd<18 m :

Class 2 Class 1
0.1429 ug/Ns < wvp < 0.0022 ig/Ns : wvp >0.0022 ug/Ns

vapor semi-impermeable : vapor semi-impermeable
class 2 : class1

0.1US perm < wvp <1US perm : wvp < 0.1 US perm
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I PERFORMANTELEMEMBRANELOR

Membranele sunt supuse diferitelor teste, ce determin performantele acestora. in functie de acestea, este posibilé alegerea

celei mai adecvate solutii, pentru propriul proiect.

IMPERMEABILITATE LA APA

Capacitate a produsului de a impiedica temporar trecerea apei, in
timpul fazelor de constructie si in caz de fisuri sau deplasari acci-
dentale ale invelitorii de acoperire.

Promovarea cu succes a acestui test nu este suficienta pentru a
considera produsele ca fiind adecvate pentru a inlocui stratul de
etansare si pentru a face fata acumularilor de apa, pe termen lung.

Aceasta proprietate exprima rezistenta la trecerea apei.
Standardul EN 13859-1/2 prevede urmatoarea clasificare:

. W1: inalta rezistenta la trecerea apei
. W2: rezistentd medie la trecerea apei
. W3: rezistenta redusa la trecerea apei

Standardul EN 13859-1 si 2 necesita o rezistenta la presiunea stati-
ca a apei de 200 mm timp de 2 ore (clasificare W1).

RETINETI: pentru franele si barierele de vapori, se face referire
doar la cuvantul ,conform”, in cazul in care produsul indeplineste
cele mai stricte cerinte, impuse de testul sus-mentionat (presiune
a apei statice de 200 mm timp de 2 ore).

REZISTENTA LA TRACTIUNE

CD
A

» MD

Forta exercitata atat in sens longitudinal cat si transversal pentru a
determina sarcina maxima exprimata in N/50 mm.

REZISTENTA LA SFASIERE PRIN PENETRAREA CUIELOR

CD
A

¥ »MD

2N\

Forta exercitata atat in sens longitudinal cat si transversal la intro-
ducerea cuiului, pentru a determina sarcina maxima exprimata in
N (Newton).

STABILITATE UV S| IMBATRANIRE

Este o valoare aferenta iradierii medii anuale in zona Euro-
pei Centrale, formulatd conform standardului EN 13859-1/2
(55 MJ/m?2).

MetodadeincercareconstainexpunereaesantioanelorlairadieriUV
continue, latemperaturiridicate, timpde336ore.Aceastacorespunde
unei expuneri totale la radiatii UV, de 55 MJ/m2.

Pentru peretii ce nu exclud expunerea UV cu imbinari deschise,
imbatranirea artificiala prin efectul UV trebuie sa se extinda la o
perioada de 5.000 de ore.

Rezistenta la infiltratiile de apa, rezistenta la tractiune si alungirea
trebuie sa fie stabilite dupa faza de imbatranire artificiala.

RETINETI: conditiile climatice reale sunt variabile si depind de
contextul de executie, din acest motiv este greu de stabilit o co-
respondenta precisa intre testele de imbatranire artificiala si con-
ditiile reale.

ALUNGIRE

> MD

-

Indica procentul maxim de alungire pe care o sufera produsul
inainte de rupere.

GRAMAJ

Maséa per unitate de suprafata, exprimata in g/m2. Gramajele
ridicate garanteaza excelente performante mecanice si rezistenta
la frecarea suprafetei.

MD / CD: valori in directie longitudinala / transversala in raport cu sensul de infasurare a membranei
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DURABILITATE

o
$

o
% Q&

Polimerii din care sunt realizate membranele sintetice au fost special proiectati si realizati, pentru a-si indeplini cat mai bine functia in cadrul
produsului si au proprietati excelente.

Unele cauze de solicitare, cum ar fi radiatiile UV, temperaturile ridicate si agentii poluanti influenteaza aceste proprietati.

De exemplu: proprietatile mecanice ale unei membrane noi si ale unei membrane expuse timp de 6 luni la radiatii ultraviolete (UV) sunt dife-
rite. Aceasta deoarece radiatiile UV ataca structura chimica a unor polimeri care, daca nu sunt in mod corespunzator protejate de substante
de stabilizare la razele UV, afecteaza proprietatile produsului finit.

temperatura 4

raze UV

agenti poluanti
(substante tensioactive) — 4 ‘

H
Pentru a mentine nemodificate proprietatile produsului, este important ca acesta sa fie ales tinandu-se cont de conditiile la care va fi expus
pe toata durata de viata utila, de la faza de santier pana la cea de exploatare, protejandu-1 cat mai mult cu putinta (faza de santier reprezinta

o sursa de stres si de imbatranire acceleratd).
Durabilitatea este influentata de suma acestor surse de stres: temperaturd, raze UV si agenti poluanti.

CORELATIA DINTRE REZULTATELE EXPERIMENTALE $SI CELE REALE

Datele obtinute cu ajutorul testelor de imbatranire sunt date comparative si nu absolute. Relatia dintre expunerea din timpul testelor si
expunerea la aer liber depinde de o serie de variabile si, oricat de complicat ar fi testul de imbatranire accelerata, este imposibil de gasit un
factor de conversie: in testele de imbatranire accelerata, conditiile de testare sunt constante, iar in timpul expunerii reale la aer liber, acestea
sunt variabile. Maximul ce se poate pretinde de la datele de imbatranire accelerata in laborator e reprezentat de informatiile precise privind
clasificarea relativa a rezistentei unui material, fata de alte materiale.

In realitatea de pe santier, un produs este in general expus mai multor cauze de stres, iar conditiile sunt imprevizibile. Fiecare context de
aplicare are conditii specifice, cu efecte greu de masurat printr-un test standard.

De aceea, este important sa se pastreze marje largi de siguranta, de exemplu optand pentru produse avand proprietati mai bune, chiar si
atunci cand acest lucru nu este cerut in mod expres.

Avand in vedere conditiile meteo si de iradiere foarte variabile, valoarea poate suferi modificari, in functie de tara si de conditiile climatice
in faza de aplicare.

N ( )
3 H N4 ©
SCHIMBARI iN FUNC- ORIENTARE LATITUDINE ALTITUDINE 'SCHIMBARI ANUALE
TIE A PRODUSULUI INTAMPLATOARE ALE
DE ANOTIMP VREMII
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| PROPRIETATI ALE MEMBRANELDR

BARRIER CLIMA CONTROL & VAPOR
o
o
o & n o
g 8 3 g
4 = & o - o
[a)] o o © o W w O
Q -~ = o N ® Zz Z x
= =
O o W ow S 2 09 0 0 o o o =
w B 2 Z L4 - Wog & & o @ O a
= < D o] D N W [+4 [ [ [ - — w
w o I3 I3 J 48 2 0 Z2 2 Z2Z F o o F O un I
Z v < 4 < 5, > > 0 0 O W g mn W > o O
(o2 =4 o [ 4 (o2 = = = ) O ) =z - - =z w N <
w W w w w x o -4 < < < [-4 (-4 -4 x o (-4 (-4
x x x x x O O O §s s s O O O O O O O
“H H - H HHHBHHHBHE
0 o o o @ > > > 0O 0O 0O > > > > > > >
Monolitic/Evo v Vv Vv v
Microporos/Standard v v Vv Vv V | Vv Vv V v Vv Vv Vv v Vv
Bituminos
Plasa de ranforsare v v Vv v Vv v Vv Vv v
Sd variabil v Vv Vv
Reflectorizant v Vv Vv
Autoadeziv v
Stabilitate UV permanenta
(consultati fisa tehnica a produselor)
g/r‘n2 110 190 100 200 140 | 120 140 200 80 145 160 110 140 150 180 190 225 260

- G j
.‘— (EN 1849]

oz/ft? 0.36 0.62 0.33 0.66 0.46|0.39 0.46 0.66 0.26 0.48 0.52 0.36 0.46 0.49 0.59 0.62 0.74 0.85

,, , m 40 145 150 40002500 30 30 7 O 015 05 o 45 43 40 5 4 19
Transmisie a vaporilor 5 5 5
de apa (Sd)
WY [EN 1931] 25 23

‘ US perm 0.087 0.024 0.023 0.001 0.001|0.140 0.140 0.500 07 07 710.7 0.70 0.350 0.269 0.350 0.70 0.874 0.184
R ielaf 3 S
eactie la foc < T —

@ (EN 13501-1] closa ‘' O O B BB BB
<<

220 206 230 465 1362|220 390 250 120 440 400 200 230 250 320 480 380 250

@ Rezistents la tractiune  °0™™ 190 180 230 495 1349 180 360 170 90 400 270 250 180 200 300 500 300 200
—__ McC/CD

S [En23 o 25 24 26 53 156| 25 45 29 14 50 46 25 26 29 37 55 43 29

22 21 26 57 154| 21 41 19 10 46 31 20 21 235 34 57 34 23

Alungire MD/CD ) 15 480 15 26 28 47 18 5 50 15 20 25 35 35 10 65 60 35

= [EN12311] ’ 15 540 10 19 38 68 16 5 50 15 20 25 40 40 10 65 80 40

) . " N 155 147 110 400 150 | 160 280 100 40 300 240 170 125 130 250 265 225 130
% Rezistentd la sfasiere 145 165 110 400 150 205 260 130 40 250 250 170 145 150 290 320 300 150

prin penetrarea cuielor

MD/CD
[EN 12310] 34.8 33 24.7 89.9 33.7| 36 629 225 9 674 54 382 281 29.2 56.2 59.6 50.6 29.2

of 326 371 24.7 89.9 33.7|46.1 585 29.2 9 56.2 56.2 38.2 32.6 33.7 652 719 674 337

interior v v Vv Vv V|V Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv V
exterior v v v Vv Vv Vv Vv VvV V
acoperis v Vv Vv Vv Vv |V Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv V
perete v Vv Vv Vv Vv |V Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv
Clasificare a deseului (2014/955/EU) 170203 170203 170203 170904 170904(170203 170203 170904 170203 170203 170203 170203 170203 170203 170203 170203 170203 170203
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TRASPIR BYTUM

TRASPIR 95

TRASPIR 110

TRASPIR ALU 120
TRASPIR 135

TRASPIR 150

TRASPIR NET 160
TRASPIR 200

TRASPIR ALU 200
TRASPIR ADHESIVE 260
TRASPIR DOUBLE NET 270
TRASPIR ALU FIRE A2 430
TRASPIR METAL

BYTUM 400

BYTUM 750

BYTUM 1100

BYTUM 1500

BYTUM 2000

BYTUM BASE 2500
BYTUM SLATE 3500

< | TRASPIREVO UV 115

< | TRASPIR EVO 160

< | TRASPIR EVO SEAL 200

< | TRASPIR FELT UV 210

< | TRASPIREVO UV 210

< | TRASPIR EVO 220

< | TRASPIR EVO 300

< | TRASPIR DOUBLE EVO 340
< | TRASPIR WELD EVO 360

<
<L
<L
<
<
<
<L
<
<
<
<
<

95 112 115 120 135 150 160 160 200 200 200 210 210 220 260 270 300 340 360 430 610 |400 750 1100 1500 2000 2550 3500

0.31 0.37 0.38 0.39 0.44 0.49 0.52 0.52 0.66 0.66 0.66 0.69 0.69 0.72 0.85 0.88 0.98 1.11 1.18 1.41 1.67|1.31 246 3.60 4.92 6.55 8.36 11.47

0,02 003 0,08 01 002 002 002 01 002 0045008 01 004 02 022 0035004 019 02 008 002 22 38 55 120 120 200 280

175 117 44 35 175 175 175 35 175 78 44 35 8 17 16 100 87 18 17 44 175 | 0 0.0920.0640.0290.029 0.017 0.012

rn

m
B-s1,d0

m

m

m

m
B-s1,d2

m

m

m
B-s1,d2
B-s1,d0

m

m
B-s1,d0

m

m

A2-s1,d0

m

m

m

m

m

m

m

m

210 250 150 239 280 350 420 280 360 350 300 380 300 385 315 650 380 605 420 3000 325|500 500 650 600 600 400 400
120 165 110 204 190 210 420 220 270 225 220 420 200 315 250 800 250 455 490 3200 225|400 400 500 400 400 300 300

24 29 17 27 32 40 48 32 41 40 34 43 34 44 36 74 43 69 48 343 37 | 57 57 74 69 69 46 46
14 19 13 23 22 24 48 25 31 26 25 48 23 36 29 91 29 52 56 365 26 | 46 46 57 46 46 34 34

45 | 45 45 45 40 40 35 35
70 | 50 50 50 40 40 35 35

50 50 90 94 70 100 25 50 45 30 50 40 25 65 61 40 25 65 50
90 70 90 126 110 125 20 60 85 70 70 55 25 80 66 60 25 80 65

[ 0e)

90 115 130 187 135 190 390 180 230 200 260 220 120 345 255 750 160 415 310 580 185|200 200 230 220 220 120 120
100 135 170 232 170 225 360 200 270 200 340 210 120 425 260 550 190 500 280 450 195|200 200 230 230 230 120 120

20.2 259 29.2 42 30.3 427 88 40.5 51.7 45 585 495 27 776 573 168.6 36 93.3 69.7 130.4 41.6| 45 45 51.7 49.5 495 27 27
225 30.3 38.2 522 38.2 50.6 81 45 60.7 45 76.4 472 27 955 585 123.6 42.7 1124 62.9 101.2 43.8| 45 45 51.7 51.7 51.7 27 27

v v v Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv VvV V|V Vv Vv Vv V V

v v v Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv Vv VvV V|V Vv Vv Vv Vv Vv
v v v Vv Vv Vv Vv Vv v v Vv Vv Vv Vv Vv VvV | VvV Vv Vv Vv Vv Vv

v v Vv Vv Vv v v v Vv Vv V v v v
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| CERTIFICARI S| CONFORMITATE

I CERTIFICARI

PASSIVE HOUSE

Passive House Institute, organism de cercetare independent, ce a stabilit un standard de eficienta energetica in
constructii, recunoscut la nivel international, supune benzile si membranele la incercari extrem de stricte, pentru
a le testa eficienta, sub aspectul performantelor. Testele se efectueaza in conditii-limita, ce reflecta pe cat posibil
realitatea, pentru a verifica daca produsul isi mentine nemodificate propriile capacitati, o data montat. Mai ales in
ceea ce priveste membranele, se analizeaza suprapunerile cu alte materiale alaturate.

CLIMA CONTROL 80, FLEXI BAND, SPEEDY BAND, SEAL BAND

SINTEF

Certificarea norvegiana SINTEF se acorda solutiilor de impermeabilizare ce promoveaza cu succes anumite teste de
aplicare siimbatranire: eficienta, durabilitatea si sustenabilitatea materialelor sunt doar cateva din criteriile de testare
analizate de acest organism de certificare independent.

TRASPIR 110, FLEXI BAND

CSTB

Organismul francez CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment) elibereaza certificate de conformitate nu-
mite "Avis Technique”, ce atesta faptul ca sunt indeplinite cerintele impuse de reglementarile de pe piata de desface-
re a materialelor de constructii din Franta. In ceea ce priveste produsele "Ecrans de Sous-Toiture’, adica substraturile
impermeabilizante de acoperire, parametrii luati in calcul sunt rezistenta la penetrarea apei (E), permeabilitatea la
vaporii de apa (S) si rezistenta mecanica a membranei (T).

TRASPIR 110, TRASPIR 150, TRASPIR NET 160

BBA

BBA (British Board of Agrément) este un organism independent ce atesta conformitatea produselor si sistemelor cu
standardele britanice, dupa supunerea produselor candidate in vederea obtinerii certificarii, la teste foarte stricte.
Mai precis, membranele noastre au fost evaluate luandu-se in considerare diferiti parametri: etansarea la intemperii,
riscul de condens, rezistenta la fortele transmise de vant, trainicia membranei respective si durabilitatea acesteia.
TRASPIR 85, TRASPIR 135, TRASPIR 150

I STANDARDE TEHNICE NATIONALE

UNI 11470 "Coperture discontinue - Schermi e membrane traspiranti sintetiche
Definizione,campo di applicazione e posa in opera”

Classificazione in funzione della massa areica: classe A, B, C, D
Classificazione in funzione della resistenza meccanica: classe R1, R2, R3

UNI 11564 "Coperture discontinue - Teli impermeabilizzanti sottotegola bituminosi
Definizione, campo di applicazione e posa in opera”

Tipologia di armatura: simbolo C, V, P, R

Resistenza a trazione: classe SRO, SR1, SR2, SR3 oppure MRO, MR1, MR2 AUS
Flessibilita a freddo: classe A, B, C, D

| D

ZVDH "Deutsches Dachdeckerhandwerk Regelwerk”

Dd: Diffusionsdichte Schicht, Ds:Diffusionssperrende Schicht, Dh: Disffusionshem-
mende Schicht, Db: diffusionsbremsende Schicht, Fv: Feuchtevariabel
Unterspannbahnen USB: Klasse A, B

Unterdeckbahnen UDB: Klasse A, B, C

AS/NZS 4200.1 “Pliable building membranes and underlays”
Classification of vapor permeance:

Unterspannbahnen: US

Onorm B 3667 "Abdichtungsbahnen - Kunststoff-Dampfsperrbahnen - Nationale Um-
setzung der ONORM EN 13984"
DB:Dampfbremse, DS: Dampfsperre, DS dd: Dampfsperre dampfdicht

Onorm B 3661 "Abdichtungsbahnen - Unterdeck- und Unterspannbahnen fir Dach-
deckungen - Nationale Umsetzung der ONORM EN 13859-1"
Unterdeckbahnen: UD Typ |, UD Typ II,

Elastomerbitumenbahnen als Unterdeck- und Unterspannbahnen: E-do nsk

A Vapour Barrier: Class 1 and Class 2
Vapour Permeable: Class 3 and Class 4

CH

SIA 232 "Geneigte Dacher / Toitures inclinées":

« UD EB = UD fur erhdhte Beanspruchung

« UD AB = UD fUr ausserordentliche Beanspruchung

« V.v.0. = Verlegung von oben, Holraum /Fugen auf glatt und rau Untergrund

« V.v.u. = Verlegung von unten, Uber Kopf

F

DTU 31.2 "Construction de Maisons et Batiments a Ossature en Bois” USA
pare-vapeur, Barriere souple a la diffusion de vapeaur d'eau (Bs dve), pare pluie
Ecrans souples sous-toiture: caractérise la résistance au passage de 'eau (E1, E2),

IRC Water Vapor Retarder Classification

caractérise la perméance a la vapeur d'eau (Sd1, Sd2, Sd3), caractérise la résistance
meécanique (TR1, TR2, TR3)

Ecrans souples pare-pluie: Entraxe du support (Esc, E450, E600), Jeu entre panneaux
de revetement exterieur (JO, Jf), Durée d'exposition en phase chantier (C1, C2, C3)

class 1: vapor impermeable

class 2: vapor semi-impermeable
class 3: vapor semi-permeable
vp: vapor permeable
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A CH D F | AUS USA
Onorm B4119 AS/NZS
finorm B 3667 SIA 232 ZVDOH DTU 31.2 UNI 11470 42001 IRC
BARRIER NET SD40 DB V.v.u. Dh pare-vapeur D/R2 Class 2 Class 1
E BARRIER SD150 DS V.v.u. Ds pare-vapeur B/R2 Class 1 Class 1
E BARRIER ALU NET SD150 DS V.v.u. Ds pare-vapeur D/R1 Class 1 Class 1
g BARRIER ALU NET SD1500 DS dd V.v.u. Dd pare-vapeur A/R3 Class 1 Class 1
V.v.u. pare-vapeur
BARRIER ALU FIRE A2 SD2500 DS dd Vvo H > 90mm Dd £15d3 TR3 B/R3 Class 1 Class 1
VAPORIN 120 DB V.v.u. Dh pare-vapeur D/R1 Class 2 Class 2
VAPOR IN NET 140 DB V.v.u. Dh pare-vapeur C/R2 Class 2 Class 2
VAPOR IN GREEN 200 DB Vv.u. Db Bs dve A/R1 Class 2 Class 2
Fv | DIN 4108-3 Class 2 Class 2
. CLIMA CONTROL 80 - V.v.u. DIN 68800-2 Bs dve D/R1 Class 3 vp
[=] Fv | DIN 4108-3 Class 2 Class 2
E CLIMA CONTROL NET 145 - V.v.u. DIN 68800-2 Bs dve B/R3 Clace 3 v
= V.v.u. Fv | DIN 4108-3 Bs dve Class 2 Class 2
8 CLIMA CONTROL NET 160 ) Vv.0. H>90mm DIN 68800-2 E1Sd2 TR2 ELIRY Class 3 Class 3
< V.v.u. Bs dve
s VAPOR NET 110 DB Vvo H > 90mm Db 1542 TR1 D/R1 Class 2 Class 2
r} V.v.u. Bs dve
z VAPOR 140 DB Vvo H > 90mm Db 1542 TR1 C/R1 Class 2 Class 2
V.v.u. Bs dve
g VAPOR 150 DB Vvo H > 90mm Dh E1Sd2 TRI B/R1 Class 2 Class 2
o V.v.u. Bs dve
<>t VAPOR NET 180 DB Vv.o. H>90mm Db E15Sd2 TR3 B/R3 Class 2 Class 2
V.v.u. Bs dve
VAPOR EVO 190 DB Vvo H > 90mm Db E15Sd2 TR3 B/R3 Class 2 Class 2
V.v.u. Bs dve
VAPOR 225 DB Vvo.H>90mm Db E15d2 TR3 A/R3 Class 2 Class 2
V.v.u. pare-vapeur
VAPOR ADHESIVE 260 DB Vv.o. H>90mm Dh E15d3 TR1 A/R1 Class 2 Class 2
TRASPIR 95 - - - - - Class 4 vp
USB-A E1Sd1 TR1
TRASPIR 110 - UD (fU) UDB-B E450 Jf C2 D/R1 Class 4 vp
TRASPIR EVO UV 115 - - - E450J0 C3 - Class 4 vp
TRASPIR ALU 120 - - - E450 Jf C1 - Class 4 vp
USB-A E1Sd1TR1
TRASPIR 135 - uD (fU) UDB-B E450 Jf C1 C/R1 Class 4 vp
USB-A E1Sd1TR2
TRASPIR 150 UDTyp | UD (wU) UDB-A 600 JF C1 B/R2 Class 4 vp
UD Typ | USB-A
TRASPIR NET 160 us UD (9) UDB-A E1Sd1TR3 B/R3 Class 4 vp
USB-A E1Sd1 TR1
TRASPIR EVO 160 UD Typ | UD (wU) UDB-A E600 Jf C2 B/R2 Class 4 vp
UD Typ | USB-A
TRASPIR 200 usyp uD (g) UDBA E1Sd1TR2 A/R2 Class 4 vp
UD Typ | USB-A
o TRASPIR ALU 200 us UD (9) UDB-A E1Sd1TR2 A/R2 Class 4 vp
o USB-A E1Sd1TR2
2 TRASPIR EVO SEAL 200 UDTyp | UD (9) UDB-A E600 Jf C2 A/R3 Class 4 vp
o USB-A E1 Sd1 TR2
I TRASPIR FELT UV 210 UD Typ | UD (g) UDB-A E600 J0 C3 A/R2 Class 4 vp
TRASPIR EVO UV 210 - - - E600J0C3 - Class 4 vp
UD Typ Il USB-A E1Sd1TR2
TRASPIR EVO 220 Us uD (q) UDB-A £600 Jf C2 A/R3 Class 3 vp
UD Typ | USB-A E1Sd1TR2
TRASPIR ADHESIVE 260 us uD (g) UDB-A £600 Jf C1 A/R3 Class 3 vp
UD Typ | USB-A
TRASPIR DOUBLE NET 270 us uD (g) UDB-A E1Sd1TR3 A/R3 Class 4 vp
UD Typ | USB-A E1Sd1TR1
TRASPIR EVO 300 us uD (g) UDB-A E600 J0 C3 A/R2 Class 4 vp
UD Typ Il USB-A E1Sd1TR3
TRASPIR DOUBLE EVO 340 Us UD (9) UDB-A E600 Jf C2 A/R3 Class 3 vp
TRASPIR WELD EVO 360 UDUTgp ! UD (g) LLJJSBB'_‘)\ E1Sd1TR3 A/R3 Class 3 vp
UD Typ | USB-A E1Sd1TR3
TRASPIR ALU FIRE A2 430 us UD (q) UDB-A £600 J0 C3 A/R3 Class 4 vp
USB-A E1Sd1TR2
TRASPIR METAL UDTyp | UD (q) UDB-A E600 Jf C1 A/R2 Class 4 vp
V.v.o.H>90mm USB-A
BYTUM 400 E-dO nsk UD (g) UDB-A E1Sd3 TR2 P SR2 A Class 2 Class 2
V.v.o.H>90mm USB-A
BYTUM 750 E-dO nsk UD (g) UDB-A E1Sd3 TR2 P SR2 A Class 2 Class 1
V.v.o.H>90mm USB-A
s BYTUM 1100 E-dO nsk UD (g) UDB-A E1Sd3 TR2 PSR3 A Class 2 Class 1
=2 V.v.o.H>90mm USB-A
; BYTUM 1500 E-dO nsk uD (g) UDB-A E1Sd3 TR2 P SR3 A Class 1 Class 1
o Vv.o. H>90mm USB-A
BYTUM 2000 E-dO nsk uD (g) UDB-A E1Sd3 TR2 PSR3A Class 1 Class 1
BYTUM BASE 2500 E-dO nsk Vo, Sl E1Sd3 TR1 P SRLA Class 1 Class 1
Ub (fU) UDB-C
V.v.0. USB-B
BYTUM SLATE 3500 E-dO nsk UD (fU) UDB-C E1Sd3 TR1 P SR1A Class 1 Class 1
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| BARIERE SI FRANE

BARRIER NET SD40
FOLIE BARIERADE VAPORISD 40 m .. ...

BARRIER SD150
FOLIE BARIERA DE VAPORISD >145m ... ..................

BARRIER NET ADHESIVE 200

FOLIE BARIERA DE VAPORI, AUTOADEZIVA,
CUPLASA DE RANFORSARE ...

BARRIER ALU NET SD150
FOLIE BARIERA DE VAPORI,
REFLECTORIZANTASD 150 m .. ...,

BARRIER ALU NET SD1500

FOLIE BARIERA DE VAPORI,
REFLECTORIZANTASD >1500m ... ...,

BARRIER ALU FIRE A2 SD2500
FOLIE BARIERA DE VAPORI, REFLECTORIZANTA,
REACTIE LA FOC CLASAA2-s1,d0 .........................

VAPOR IN 120
FOLIE FRANADE VAPORI ... ...

VAPOR IN NET 140

FOLIE BARIERA DE VAPORI CU PLASA
DE RANFORSARE . ... ..

VAPOR IN GREEN 200

FOLIE FRANA DE VAPORI, PE BAZA
DE CELULOZA NATURALA ... . .

CLIMA CONTROL 80
MEMBRANA CU DIFUZIUNE VARIABILA . . ...................

CLIMA CONTROL NET 145

MEMBRANA CU DIFUZIUNE VARIABILA,
CU PLASA DE RANFORSARE .. ... ... .. . .

CLIMA CONTROL NET 160

MEMBRANA CU DIFUZIUNE VARIABILA,
CU PLASA DE RANFORSARE ...

VAPOR NET 110
FOLIE BARIERA DE VAPORI CU PLASA
DE RANFORSARE . .. .o

VAPOR 140
FOLIE FRANADE VAPORI . ...

VAPOR 150
FOLIE FRANA DE VAPORI . ...

VAPOR NET 180

FOLIE BARIERA DE VAPORI CU PLASA
DE RANFORSARE . ...

VAPOR EVO 190
FOLIE FRANA DE VAPORI, DE INALTA EFICIENTA. .. ...... .. ..

VAPOR 225
FOLIE FRANADE VAPORI ... ..o

VAPOR ADHESIVE 260
FOLIE FRANA DE VAPORI, AUTOADEZIVA ... ................
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| BARRIER NET SD40 10 g/me 93

FOLIE BARIERA DE VAPORI Sd 40 m

I
UNI 11470
O/R2

A
I o I I
AUS

TRANSPARENT

Asigurad o aplicare simpla, rapida si sigura.

PLASA DE RANFORSARE { ; \

Datorita compozitiei sale, nu este afectata de solicitarile mecanice sau
de solicitari cauzate de capse de prindere si cuie.

INSUFLARE

Plasa de ranforsare ofera rezistenta sporitda membranei, chiar si in cazul
presiunii cauzate de insuflarea izolantului.

I COMPOZITIE

strat superior
folie functionala din PE

strat intermediar
grilaj de ranforsare din PE

strat inferior
folie functionala din PE

§ CODURI SI DIMENSIUNI

COD descriere gramaj panglica H L A H L A
[g/m?] [m] [m] (m2] [ft] [ft] [ft?]
BAR40 BARRIER NET SD40 110 - 1,5 50 75 5 164 807 80

APLICARE SIGURA

In timpul aplicarii stratului de izolant prin teh-
nica insuflarii, se genereaza tensiuni mecanice,
pe care plasa de ranforsare le poate compensa.

POLIETILENA

Material specific, ce are functia de a limita
foarte mult transferul vaporilor dinspre partea
calda spre partea rece a structurilor, limitand
problemele generate de formarea de condens.
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I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Gramaj EN 1849-2 110 g/m?2 0.36 oz/ft?
Grosime EN 1849-2 0,22 mm 9 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 40 m 0.087 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-2 >220 /190 N/50mm >25/22 lb/in
Alungire MD/CD EN 12311-2 15/15% -

Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 >155/145N > 35/ 33 Ibf
Impermeabilitate la apa EN 1928 conform -

Expunere indirecta la raze UV = 2 saptamani =

Rezistenta termica - -20/80°C -4/176 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa F =

Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 < 0,02 m3/(m2h50Pa) < 0.001 cfm/ft? at 50Pa

Rezistenta la vaporii de apa:

- dupa imbatranirea artificiala

- in prezenta substantelor alcaline
Conductivitate termica (A)
Caldura specifica
Densitate
Factor de rezistenta la vapori (p)
Continut de VOC

EN 1296 / EN 1931
EN 1847 / EN 12311-2

conform

npd

0.4 W/(m-K)
1800 J/(kg-K)
cca. 500 kg/m3
cca. 182000
0%

0.23 BTU/h-ft-°F
cca. 0.29 oz/in3

cca. 200 MNs/g

I PRODUSE ASOCIATE

SEAL BAND
pag. 64

SPEEDY BAND

HAND
pag. 70

STAPLER

pag. 331

REZISTENTA MECANICA

Plasa de ranforsare confera produsului o rezis-
tenta mecanica sporita, evitand rupturile apa-

rute in urma perforarii.
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| BARRIER SD150 CeE

FOLIE BARIERA DE VAPORI Sd > 145 m A

|
Bnorm DTU31.2 UNIT1470
B3BE7 pare-va- B/R2
Ds

peur

AUS USA
AS/NZS IRC
4200.1 Class 1
Class1

s

D
ZVDH
D:

EXTRALARGE

Disponibil si in versiunea de 3,2 m. ldeal si pentru impermeabilizarea
planseelor.

APLICARE USOARA

Datorita transparentei sale, membrana poate fi instalata imediat pe sub-
structura.

PREINDOIT

Versiunea de 3,2 m este rulata preindoita in faza de productie, astfel incat
sa permité o mai buna depozitare, cu ocuparea unor spatii mai mici.

I COMPOZITIE
strat unic
folie functionala din PE
—e
I CODURI SI DIMENSIUNI
COD descriere gramaj panglica roll H L A H L A
[g/m?2] [m] [m] [m] (m2] [ft] [ft] [ft2]
BAR150 BARRIER SD150 190 - 1,5x25 | 15 25 37,5 5 82 404 52
BAR15032 BARRIER SD150 3,2 m 190 = 1x25 3,2 25 80 11 82 861 52
TRANSPARENT

Transparenta produsului permite sa se identifi-
ce cu usurinta popul (stalpul vertical), in caz de
aplicare direct pe structura cu cadru.

VERSATILITATE

Produsul din polietilena extrudata permite di-
verse posibile aplicatii, de la protectia provizo-
rie pe santier, la functia de control al vaporilor
induntrul stratigrafiei.
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I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare valoare
Gramaj EN 1849-2 190 g/m?2 0.62 oz/ft?
Grosime EN 1849-2 0,2 mm 8 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd)) EN 1931 >145m 0.024 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-2 > 206 /180 N/50mm > 24 /21 lb/in
Alungire MD/CDW EN 12311-2 480/540 % -

Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 > 147 /165N >33/ 37 lbf
Impermeabilitate la apa EN 1928 conform -

Expunere indirecta la raze UV = 2 saptamani =

Rezistenta termica - -40/80°C -40/176 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E =

Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 < 0,03 m3/(m2h50Pa) < 0.002 cfm/ftZ at 50Pa
Rezistenta la vaporii de apa:

- dupa imbatranirea artificiala EN 1296 / EN 1931 conform -

- in prezenta substantelor alcaline EN 1847 / EN 12311-2 conform =
Conductivitate termica (A) - 0.4 W/(m-K) 0.23 BTU/h-ft°F
Caldura specifica - 1800 J/(kg-K) =
Densitate - cca. 940 kg/m3 cca. 0.54 oz/in3
Factor de rezistenta la vapori (u) - cca. 725000 cca. 725 MNs/g
Continut de VOC - 0% -

(1) Valori medii obtinute din teste de laborator. Pentru a cunoaste valorile minime, consultati declaratia de performanta.

I PRODUSE ASOCIATE

SEAL BAND EASY BAND HAMMER STAPLER 22
pag. 64 pag. 68 pag. 330

PREFABRICARE

Datorita latimii de 3,2 m, e posibila racordarea
barierei intre diferitii pereti, evitand ulterioare si-
gilari suplimentare, sau taieri ale membranelor.
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' BARRIER NET ADHESIVE 200

FDLIE“BARIERA DE VAPORI, AUTOADEZIVA, CU
PLASA DE RANFORSARE

A

Gnorm
B3B67
0B

DTU 31.2

|
UNIT1470
pare-vapeur D/R2

AUS USA
AS/NZS IRC
4200.1 Class 1
Class 2

TRANSPARENT SI SIGUR
Rapid de aplicat, se poate utiliza si pe post de folie de protectie in timpul
fazelor de santier.

REZISTENT $I ANTIDERAPANT
Plasa de ranforsare confera o rezistenta mecanica sporita, reducand e e gl bt bbb b o e b Lk b
riscul de alunecare. /

! COMPOZITIE s =T

strat superior
folie functionala din PE

. i e e R
strat intermediar \
A

grilaj de ranforsare din PE : v

strat inferior T, i
folie functionala din PE }

adeziv ‘ _ . -
dispersie de acrilat fara solventi

strat de separare | 0
folie din plastic, taiata in prealabil, detasabila

§ CODURI $I DIMENSIUNI

COD ‘ descriere ‘ gramaj ‘ liner ‘ H L A ‘ H L A

‘ ‘ lg/m?] ‘ [mm] ‘ ml [m]  [m2] ‘ [ft] [ft] [fe2]
BARA200 ' BARRIER NET ADHESIVE 200 \ 200 . - 145 50 725| 48 164 780
BARAS200 | BARRIER NET ADHESIVE 200 STRIPE | 200 | - 036 50 180 | 118 164 194

Disponibil la cerere, in diferite configuratii. Este posibil sa se personalizeze gramajul membranei, cantitatea de adeziv acrilic, dimensiunile si
taierea prealabila a linerului. Descarcati fisa tehnica completa, accesand www.rothoblaas.com.

POZARE RAPIDA

Suprafata complet autoadeziva a membranei
permite o aplicare rapida si sigura, fara a com-
promite performantele acesteia.

SANTIER

In timpul fazelor de santier, este esentialé pro-
tejarea structurii, mai ales daca proiectul arhi-
tectural prevede ca lemnul sa ramana la vede-
re, pe cladirea finalizata.
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SIMPLIFICATITAPLICAREA, CU
MEMBRANELE NOASTRE AUTOADEZIVE

-
rothoblaas

Seelqoyjo;  SeRIOUl

rofhoblass r'f!hpbfaﬂﬁ

Sﬂﬂm‘j\‘/‘;_:‘ G“'Iq’mﬁ_m see

rothoblaas

Gama noastra de membrane autoadezive este in continua dezvoltare.
Membranele noastre BARRIER, BARRIER ALU, VAPOR IN, CLIMA CON-
TROL, VAPOR, TRASPIR si BYTUM pot capata un plus de valoare, in cazul
versiunii autoadezive: datorita adezivului, sunt rapid de aplicat si se pot
utiliza atat ca protectie in timpul fazelor de santier, cat si ca strat functio-
nal, in cadrul stratigrafiei.

Scanati codul QR sau vizitati site-ul nostru, pentru a fi la
curent cu toate noutatile!

ﬁ m G www.rothoblaas.com

rothoblaas

Solutions for Building Technology




! MEMBRANE REFLECTORIZANTE

Membranele reflectorizante ofera un avantaj, atat pe timp de iarna, cat si pe timp de vara.

¥ \

Pe timp de iarna, membranele cu finisare din aluminiu apli-
cate la interior si imbinate cu o camera de aer reflecta cal-
dura catre interior, transformand camera de aer intr-un strat

IARNA

vV,

NN
¥ N\

izolant si sporind eficienta termica.

Membranele reflectorizante aplicate pe partea externa ofe-
ra un avantaj pe timp de vara, deoarece reflecta caldura ca-
tre exterior, nepermitand patrunderea caldurii.

Stresul termic are efect asupra materialelor; reducerea
acestuia, prin folosirea de membrane reflectorizante, spo-
reste durabilitatea materialelor din straturile aflate mai la

Din acest motiv, membranele reflectorizante asigura o izolatie termica superioara, o protectie eficienta a materialelor si, in

general, sporesc performantele acoperisului.

I EXEMPLU

DE CALCUL

Exemplu de calcul termic cu si fara membrane reflectorizante, prin metoda propusa de standardul ISO 6946.

izolant
A=0,034

(BOmm}

TRASPIR|
+gol de aer

0SB
[20 mm]

BARRIER
+camera de aer neventilata

R =2,87 m*K/W

TRASPIRALU 200 |
+gol de aer

izolant
A=0,034
(80 mm}

BARRIER ALU 1500
+camera de aer

R = 3,78 m?K/W

Tn acest exemplu de calcul, folosindu-se membrane reflectorizante se obtine o crestere cu 32% a rezistentei termice a stra-

tigrafiei si o crestere a performantei pachetului.
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! BARRIER ALU NET SD150

FOLIE BARIERA DE VAPORI,
REFLECTORIZANTA Sd 150 m

I COMPOZITIE

strat superior

folie functionala din PE aluminizat

C€

strat intermediar

grilaj de ranforsare din PE

strat inferior

folie functionala din PE

I DATE TEHNICE

100 g/m?

g EN 13984
A CH D |
Onorm SIA232 ZVDH DTU31.2 UNI 11470
B3B67 Vv.u. Ds pare-va- D/R1

0s peur
AUS USA
AS/NZS IRC
420011 Class1 ﬁ
Class1
BT

Proprietati standard valoare valoare
Gramaj EN 1849-2 100 g/m?2 0.33 oz/ft2
Grosime EN 1849-2 0,2 mm 8 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 150 m 0.023 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-2 > 230 /230 N/50mm > 26 /26 lb/in
Alungire MD/CD EN 12311-2 15/10 % -

Rezistenta la perforare staticda MD/CD EN 12310-1 >110/110N > 25/ 25 lbf
Impermeabilitate la apa EN 1928 conform -

Expunere indirecta la raze UV = 2 saptamani =

Rezistenta termica - -40/80°C -40/176 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E =

Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 < 0,02 m3/(m2h50Pa) < 0.001 cfm/ft2 at 50Pa

Rezistenta la vaporii de apa:

- dupa imbatranirea artificiala

- in prezenta substantelor alcaline

Conductivitate termica (A)

Caldura specifica

Densitate

Factor de rezistenta la vapori (u)

EN 1296 / EN 1931
EN 1847 / EN 12311-2

conform

npd

0,39 W/(m-K)
1700 J/(kg-K)
cca. 500 kg/m3
cca. 7500000

0.23 BTU/h-ft°F
cca. 0.29 oz/in3

cca. 750 MNs/g

Continut de VOC - 0% -
Capacitate reflectorizanta EN 15976 cca. 50 % -
Rezistenta termica echivalenta cu gol de aer 50 mm 15O 6946 Rg.0.025: 0,799 (M2K)/W  4.54 h-ft?-°F/BTU
(Eaita suprafats 0.025-0,88) Rg0,88° 0.304 (M2K)/W  1.73 h-ft2-*F/BTU

I CODURI SI DIMENSIUNI
COD descriere gramaj | panglica roll H L A H L A

lg/m2] [m] ml [Iml  [m2] | [ft] [ft [ft2]

BARALU150 BARRIER ALU NET SD150 100 - 1,5x50| 1,5 50 75 5 164 807 80
BARALUTT150 BARRIER ALU NET SD150 TT 100 TT 1,5x50| 1,5 50 75 5 164 807 80
BARALU15030 BARRIER ALU NET SD150 3,0 m 100 - 3,0x50 3 50 150 | 10 164 1615 45
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| BARRIER ALU NET SD1500 2 B e

FOLIE BARIERA DE VAPORI, A
REFLECTORIZANTA Sd > 1500 m

|
UNIT1470
pare-va- A/R3
peur

AUS USA h

AS/NZS IRC

4IEDE|.} Class1 ﬁ
o B-s1,d0 j

D F
ZVDH DTU 312
B3BE7 Dod
DS dd

PLASA DE RANFORSARE
Datorita compozitiei sale, membrana nu este afectata de solicitarile me-
canice sau de solicitari cauzate de capse de prindere si cuie.

REFLECTORIZANT
Datorita capacitatii de a reflecta pana la 70% din caldura, membrana op-

timizeaza performantele termice ale ansamblului construit.

REACTIE LA FOC B-s1,d0
Membrana cu proprietati autoextinctoare, ce nu permite propagarea fla-
carii in caz de incendiu, contribuind la protectia structurii.

I COMPOZITIE

strat superior
folie functionala din PE aluminizat

strat intermediar
grilaj de ranforsare din PE

strat inferior
folie din PE

I CODURI S1 DIMENSIUNI

COD descriere gramaj panglica H L A H L A
[g/m?2] [m] [m] (m2] [ft] [ft] [ft2]
BARALU1500 #BARRIER ALU NET SD1500 200 - 15 50 75 5 164 807 30

CONSUM REDUS DE ENERGIE

Capacitatea reflectorizanta a membranei opti-
mizeaza performantele energetice ale ansam-
blului construit, deoarece reflecta caldura ca-
tre interior, sporind rezistenta termica.

SIGURANTA

Datorita clasei B-s1,d0 de reactie la foc, mem-
brana se auto-stinge in caz de contact cu o
flacara aprinsa, pentru un plus de siguranta
atat pe santiere, cat si in cazul unei cladiri fi-
nalizate.
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I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare valoare
Gramaj EN 1849-2 200 g/m2 0.66 oz/ft?
Grosime EN 1849-2 0,15 mm 6 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd)) EN 1931 4000 m 0.001 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD®) EN 12311-2 465 / 495 N/50mm 46 /46 Ib/in
Alungire MD/CD) EN 12311-2 26 /19 % -

Rezistenta la perforare statica MD/CD(?) EN 12310-1 400/ 400N 67/ 67 lbf
Impermeabilitate la apa EN 1928 conform -

Expunere indirecta la raze UV = 4 saptamani =

Rezistenta termica - -20/80°C -4 /176 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa B-s1,d0

Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 0 m3/(m2h50Pa) 0 cfm/ft? at 50Pa

Rezistenta la vaporii de apa:

- dupa imbatranirea artificiala EN 1296 / EN 1931 conform -

- in prezenta substantelor alcaline EN 1847 / EN 12311-2 npd =
Conductivitate termica (A) - 0,39 W/(m-K) 0.23 BTU/h-ft°F
Caldura specifica - 1700 J/(kg-K) =
Densitate - cca. 1330 kg/m3 cca. 0.77 oz/in3
Factor de rezistenta la vapori (u) - cca. 26000000 cca. 20000 MNs/g
Continut de VOC - 0% -
Capacitate reflectorizanta EN 15976 cca. 70 % -

Rg.0,025: 0,801 (M2K)/W
Rg.0,88° 0,406 (M2K)/W

4.56 h-ft2-°F/BTU
2.30 h-ft2-°F/BTU

Rezistenta termica echivalenta cu gol de aer 50 mm

ISO 6946
(salté suprafata 0,025-0,88)

1'Sd = 4000 m (- 2500 / + 4000).
2) Valori medii obtinute din teste de laborator. Pentru a cunoaste valorile minime, consultati declaratia de performanta.

I PROTECTIE LA FOC

-

FIRE SEALING FIRE FOAM FIRE STRIPE FRONT BAND UV 210
pag. 122 -124 pag. 118 pag. 130 pag. 98

REZISTENTA MECANICA

Compozitia produsului si plasa de ranforsa-
re garanteaza o excelenta stabilitate dimen-
sionala, chiar si in caz de aplicare pe suport
moale si discontinuu, unde apar deci posibile
tensiuni mecanice.
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| BARRIER ALU FIRE A2 SD2500 140 /i CeE

FOLIE BARIERA DE VAPORI, REFLECTORIZANTA,
REACTIE LA FOC CLASA A2-s1,d0 ) I s I

AUS USA A
AS/NZS IRC

4FDD.} Class 1 \
Class Az-s1d0 l

NECOMBUSTIBIL A2-s1,d0
Produs testat conform standardului EN 13501-1 si clasificat drept material
necombustibil.

EFICIENTA ENERGETICA

Capacitatea reflectorizantda a membranei optimizeaza performantele
energetice ale ansamblului construit, reflectand pana la 95% din caldura
catre interior si sporind deci rezistenta termica.

SIGURANTA
Fiind necombustibila, permite aplicarea si in combinatie cu sisteme foto-
voltaice sau in punctele de trecere a curentului electric.

I COMPOZITIE

strat superior
pelicula din aluminiu

strat inferior
tesatura din fibra de sticla

I CODURI $1 DIMENSIUNI

CoD descriere gramaj panglica H L A H L A
[g/m?2] [m] [m] Im2] [ft] [ftl [ft2]
BARALUFIR2500 | BARRIER ALU FIRE A2 SD2500 140 - 12 50 60 4 164 646 48

FIABILITATE

Datorita foliei din aluminiu special, este extrem
de stabila la razele UV, rezistenta la imbatranire
si necombustibila, asigurand protectia chiar si
in timpul fazelor de santier.

FORTA SI STABILITATE MECANICA

Imbinarea dintre invelisul din aluminiu si armé&-
tura din fibra de sticla asigura excelente per-
formante mecanice, ce se mentin constante o
data cu trecerea timpului.
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DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare valoare
Gramaj EN 1849-2 140 g/m?2 0.46 oz/ft?
Grosime EN 1849-2 0,1 mm 4 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd)) EN 1931 2500 m 0.001 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-2 1362 / 1349 N/50mm 156 / 154 (b/in
Alungire MD/CDW EN 12311-2 2,8/3.8% -

Rezistenta la perforare statica MD/CD(%) EN 12310-1 150 /150 N 34/ 34 lbf
Impermeabilitate la apa EN 1928 conform -

Rezistenta termica = -40/100 °C -40 /212 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa A2-s1,d0 -

Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 < 0,02 m3/(m2h50Pa) < 0.001 cfm/ft2 at 50Pa

Rezistenta la vaporii de apa:

- dupa imbatranirea artificiala

- in prezenta substantelor alcaline
Conductivitate termica (A)
Caldura specifica
Densitate
Factor de rezistenta la vapori (W)
Continut de VOC

Capacitate reflectorizanta

Rezistenta termica echivalenta cu gol

de aer 50mm (g41t3 suprafats 0.025-0,88)

Stabilitate UV

Expunere la agenti atmosferici(@

EN 1296 / EN 1931
EN 1847/ EN 12311-2

EN 15976

ISO 6946

EN 13859-1/2

conform

npd

0,0001 W/(m-K)

1800 J/(kg-K)

cca. 1000 kg/m3

cca. 25000000

0%

95%

Rg,0,025: 0.821 (M2K)/W
Rg,0,88: 0,731 (M2K)/W
9 luni

16 saptamani

0 BTU/h-ft°F
cca. 0.58 oz/in3

cca. 12500 MNs/g

4.66 h-ft2-°F/BTU
4.15 h-ft2-°F/BTU

(1) Valori medii obtinute din teste de laborator. Pentru a cunoaste valorile minime, consultati declaratia de performanta.
(2) Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.

PROTECTIE LA FOC

FIRE SEALING
pag. 122 -124

Loes ]
FIRE FOAM FIRE STRIPE
pag. 118 pag. 130

BARIERE SI FRANE

BARIERA TOTALA

FRONT BAND UV 210
pag. 98

Rezistenta maxima la transmisia vaporilor. Da-
torita capacitatii sale de a reflecta pana la 95%
din caldura, optimizeaza totodata si perfor-
mantele termice ale ansamblului construit.
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' VAPOR IN 120

FOLIE FRANA DE VAPORI

I COMPOZITIE

strat superior
pelicula frana de vapori din PP

Ms)
I 1\

C€

LCA EPD EN 13984

D F
ZVDH DTU31.2
Dh pare-va-

I
UNI 11470
D/R1

peur

strat inferior
material netesut din PP

AUS
AS/NZS
42001
Class 2

I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare valoare
Gramaj EN 1849-2 120 g/m?2 0.39 oz/ft?
Grosime EN 1849-2 0,4 mm 16 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 30m 0.14 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CDW EN 12311-2 220 /180 N/50mm 25/ 21 lb/in
Alungire MD/CDW EN 12311-2 47168 % -

Rezistenta la perforare statica MD/CD(W EN 12310-1 160 /205N 36 /46 Ibf
Impermeabilitate la apa EN 1928 conform -

Expunere indirecta la raze UV - 2 saptamani -

Rezistenta termica - -20/80°C -4/176 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E =

Rezistentd la trecerea aerului EN 12114 0 m3/(m2h50Pa) 0 cfm/ft2 at 50Pa

Rezistenta la vaporii de apa:

- dupa imbatranirea artificiala

- in prezenta substantelor alcaline
Conductivitate termica (A)
Caldura specifica
Densitate
Factor de rezistenta la vapori ()
Continut de VOC

EN 1296 / EN 1931
EN 1847 / EN 12311-2

conform

npd

0,3 W/(m-K)
1800 J/(kg-K)
cca. 290 kg/m3
cca. 75000
0%

0.17 BTU/h-ft°F
cca. 0.17 oz/in3
cca. 150 MNs/g

(1) Valori medii obtinute din teste de laborator. Pentru a cunoaste valorile minime, consultati declaratia de performanta.

CODURI SI DIMENSIUNI

COoD descriere panglica H L A H L A

[m] [m] [m?2] [ft] [ft] [ft2]
VVv120 VAPOR IN 120 - 1,5 50 75 5 164 807 36
VV12030 VAPOR IN 120 3,0 m - 3 50 150 10 164 1615 30
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| VAPOR IN NET 140 2 B2 C€

FOLIE BARIERA DE VAPORI CU PLASA

| | | | W | |me| |
OE RANFORSARE 8 o

AUS USA

AS/NZS IRC

&f:g:l.; Class 2 j

I COMPOZITIE

strat superior
pelicula frana de vapori din PP

armatura
grilaj de ranforsare din PP

strat inferior
material netesut din PP

I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare valoare
Gramaj EN 1849-2 140 g/m2 0.46 oz/ft?
Grosime EN 1849-2 0,15 mm 6 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 30m 0.14 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-2 390 /360 N/50mm 45 /41 [b/in
Alungire MD/CDW EN 12311-2 18 /16 % -

Rezistenta la perforare statica MD/CD(W EN 12310-1 280 /260 N 63/ 58 Ibf
Impermeabilitate la apa EN 1928 conform -

Expunere indirecta la raze UV - 2 saptamani -

Rezistenta termica - -20/80°C -4/176 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E -

Rezistentd la trecerea aerului EN 12114 0 m3/(m2h50Pa) 0 cfm/ft2 at 50Pa

Rezistenta la vaporii de apa:

- dupa imbatranirea artificiala

- in prezenta substantelor alcaline
Conductivitate termica (A)
Caldura specifica
Densitate
Factor de rezistenta la vapori (p)
Continut de VOC

EN 1296 / EN 1931
EN 1847 / EN 12311-2

conform

npd

0,3 W/(m-K)
1800 J/(kg-K)
cca. 933 kg/m3
cca. 167000
0%

0.17 BTU/h-ft°F
cca. 0.54 oz/in3

cca. 150 MNs/g

(1) Valori medii obtinute din teste de laborator. Pentru a cunoaste valorile minime, consultati declaratia de performanta.

CODURI SI DIMENSIUNI

COD descriere panglica H L A H L A
[m] [m] [m2] [fY [ft] [ft2]
VV140 VAPOR IN NET 140 - 1,5 50 75 5 164 807 35
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| DEZVOLTARE DURABILA

Dezvoltarea durabild este un subiect tot mai central, in domeniul constructiilor, subiect care, in cadrul companiei noastre,
este luat in considerare de foarte mult timp.

Cu toate ca industria constructiilor din lemn este, din multe puncte de vedere, mai sustenabild decat alte sisteme de con-
structii, o analiza a efectelor produse de-a lungul intregului ciclu de viata utila a produselor este totusi necesara pentru a
putea face o comparatie obiectiva intre diferite sisteme de constructie.

In acest scop, un instrument valid il reprezinté declaratiaEPD (Environmental Product Declaration). Este vorba despre o de-
claratie de mediu de tip Ill, conform prevederilor standardului EN ISO 14025 care, bazandu-se pe parametri specifici, permite
emiterea unui document tehnic cu care sa se faca o comparatie obiectiva privind impactul pe care il produc diferite produse,
asupra mediului.

Declaratia EPD este o declaratie bazatd pe analiza LCA (Life Cycle Assessment - Analiza ciclului de viata), pentru care este
necesar studiul tuturor aspectelor legate de productia, de utilizarea si de eliminarea produsului.

Enviromental
Product
Declaration

EPD

[EN 15804]
conform standardului EN 15804
ym| pentru a fi recunoscut la nivel

se analizeaza fazele de pro- RESOURCE
ductie, transport, utilizare si
eliminare

—5 european
PRODUS LCA) DISTRIBUTION

atestat de validare
o [EN ISO 14025 ]

El

END OF LIFE

LIFE CYCLE ASSESSMENT EF

ﬂ, publicare
[EN ISO 14044 | B0l

Este vorba despre o initiativa voluntara, nefiind obligatorie prin lege, pe care noi am decis sa o adoptam pentru a cunoaste
impactul produselor noastre asupra mediului si pentru a permite proiectantului sa isi faca o idee din ce in ce mai clara cu
privire la amprenta pe care o va lasa asupra mediului constructia pe care o proiecteaza.

Este un proces in continua transformare; la cele 16 produse care in prezent au o valoare EPD, se vor addauga in timp si altele.

I SOLUTIE SUSTENABILA

PRODUS PAGINA PRODUS PAGINA
BARRIER ALU NET SD1500 214 TRASPIR 110 253
VAPOR IN 120 218 TRASPIR EVO UV 115 w@ 254
VAPOR IN NET 140 219 TRASPIR NET 160 261
VAPOR IN GREEN 200 221 TRASPIR EVO 160 262
CLIMA CONTROL 80 228 TRASPIR EVO SEAL 200 266
CLIMA CONTROL NET 160 ' 232 TRASPIR EVO UV 210 270
VAPOR 225 240 TRASPIR EVO 220 274
VAPOR EVO 190 m 238 TRASPIR EVO 300 282
TRASPIR DOUBLE EVO 340 284
TRASPIR WELD EVO 360 288

m
3
3
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! VAPOR IN GREEN 200

FOLIE FRANA DE VAPORI, PE BAZA

DE CELULDZA NATURALA

I COMPOZITIE

strat superior
hartie kraft

Ms)
I \\

C€

armatura
grilaj de ranforsare

strat intermediar
folie functionala

strat inferior
hartie kraft

I DATE TEHNICE

LCA EPD EN 13984
A CH F |
Onorm SIA232 ZVDH DTU31.2 UNIT1470
B3B67 Vv.u. Db Bsdve A/R1
0B

AUS USA

AS/NZS IRC

42001 Class 2

Class 2

Proprietati standard valoare conversie USC
Gramaj EN 1849-2 200 g/m? 0.66 oz/ft2
Grosime EN 1849-2 0,35 mm 14 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 7m 0.5 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-2 >250/170 N/50mm  >29 /19 lb/in
Alungire MD/CD EN 12311-2 5/5% -

Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 >100 /130 N > 22 /29 lbf
Impermeabilitate la apa EN 1928 conform -

Rezistenta termica - -40/80°C -40/176 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E -

Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 < 0,02 m3/(m2h50Pa) < 0.001 cfm/ft? at 50Pa

Rezistenta la vaporii de apa:

- dupa imbatranirea artificiala EN 1296 / EN 1931 conform =

- in prezenta substantelor alcaline EN 1847 / EN 12311-2 npd -
Expunere indirecta la raze UV = 2 saptamani =
Conductivitate termica (A) - 0,13 W/(m-K) 0.08 BTU/h-ft°F
Caldura specifica - 1000 J/(kg-K) =
Densitate - cca. 570 kg/m3 cca. 0.33 oz/in3
Factor de rezistenta la vapori (u) = cca. 20000 cca. 35 MNs/g
Continut de VOC - 0% -

I CODURI SI DIMENSIUNI
COD descriere panglica H L A H L A
[m] [m] [m2] [ft] [ft] [ft2]

VVG200 VAPOR IN GREEN 200 - 15 50 75 5 164 807 30
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RECOMANDARI PENTRU APLICARE: BARRIER, VAPOR SI CLIMA CONTROL

APLICARE PE PERETE - PARTE INTERNA

021 53MAY Dy

| .
T

rothoblaas roth

VAPORULIESIED €€ wwis

TN 323 OEL S Inaus v

gjgourn’

I £ P,

BARRIER NET SD40, BARRIER SD150, BARRIER ALU NET SD150, BARRIER ALU NET SO1500, BARRIER ALU FIRE A2 SD2500, VAPOR IN 120, VAPOR IN
1 NET 140, VAPOR IN GREEN 200, VAPOR NET 110, VAPOR 140, CLIMA CONTROL 80, CLIMA CONTROL NET 145
HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

MEMBRANE GLUE, ECO GLUE, SUPERB GLUE
3a DOUBLE BAND, SUPRA BAND, BUTYL BAND
ROLLER, FLY FOAM, FOAM CLEANER

3b ALUBAND, SEAL BAND, EASY BAND, SPEEDY BAND, FLEXI BAND, SOLID BAND, PLASTER BAND
4 PRIMER SPRAY, PRIMER

5 BYTUMBAND, PROTECT, FLEXI BAND, PLASTER BAND

B NAILPLASTER, GEMINI, NAIL BAND, BUTYL BAND
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| RECOMANDARI PENTRU APLICARE: BARRIER, VAPOR S| CLIMA CONTROL

APLICARE PE FEREASTRA - PARTE INTERNA

BARRIER NET SD40, BARRIER SD150, BARRIER ALU NET SD150, BARRIER ALU NET SD1500, BARRIER ALU FIRE A2 S02500, VAPOR IN 120, VAPOR IN
1 NET140, VAPOR IN GREEN 200, VAPOR NET 110, VAPOR 140, CLIMA CONTROL 80, CLIMA CONTROL NET 145
HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

3 MARLIN,CUTTER
5a ALPHA

SEAL BAND, EASY BAND, FLEXI BAND, SOLID BAND, SMART BAND, PLASTER BAND, MANICA PLASTER
ROLLER

5h
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| RECOMANDARI PENTRU APLICARE: BARRIER, VAPOR S| CLIMA CONTROL

APLICARE PE INVELITOARE - PARTE INTERNA

1a SUPRABAND, BUTYL BAND

1b DOUBLE BAND, MEMBRANE GLU, ECO GLUE, SUPERB GLUE

3a BARRIER NET SD40, BARRIER SO150, BARRIER ALU NET SD150, BARREIR ALU NET SD1500, BARRIER ALU FIRE A2 SD2500, VAPOR IN 120, VAPOR IN
NET 140, VAPOR IN GREEN 200, CLIMA CONTROL 80, CLIMA CONTROL NET 145, CLIMA CONTROL NET 160, VAPOR NET 110, VAPOR 140, VAPOR NET 180
3h MEMBRANE GLUE, ECO GLUE, SUPERB GLUE
DOUBLE BAND, SUPRA BAND, BUTYL BAND

3c SEAL BAND, EASY BAND, SPEEDY BAND, FLEXI BAND, SOLID BAND, PLASTER BAND, MANICA PLASTER
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| RECOMANDARI PENTRU APLICARE: BARRIER, VAPOR S| CLIMA CONTROL

APLICARE PE FEREASTRA DE ACOPERIS - PARTE INTERNA

BARRIER NET SD40, BARRIER SO150, BARRIER ALU NET SD150, BARREIR ALU NET SD1500, BARRIER ALU FIRE A2 SD2500, VAPOR IN 120, VAPOR IN
1 NET 140, VAPOR IN GREEN 200, CLIMA CONTROL 80, CLIMA CONTROL NET 145, CLIMA CONTROL NET 180, VAPOR NET 110, VAPOR 140, VAPOR NET 180
MARLIN, CUTTER

7a
7b

SEAL BAND, EASY BAND, FLEXI BAND, SOLID BAND, SMART BAND, PLASTER BAND, MANICA PLASTER

MEMBRANE | RECOMANDARI PENTRU APLICARE: BARRIER, VAPOR S| CLIMA CONTROL | 225



! ACOPERIS PLAT CU CLIMA CONTROL

PROIECT ACOPERIS PLAT

Verificare a performantelor termice si higrometrice ale unei stratigrafii
pentru un acoperis plat, in care este incorporata o membrana cu difu-
ziune variabild a vaporilor (CLIMA CONTROL). Mai precis, obiectul este
de a verifica uscarea stratigrafiei, ca urmare a unei faze de acumulare de
umiditate.

Pachetul de constructie utilizat pentru faza experimentala avea dimensi-
unile de 1,2 x 1,2 m si urmatoarele caracteristici:

BYTUM SLATE 3500 (Sd 280 m)

BYTUM BASE 2500 (Sd 200 m)

panou din placi OSB 20 mm (Sd 5 m)

izolatie din vata minerala 120 mm (Sd 0,24 m)
CLIMA CONTROL (Sd 0,15-5m)

placi din ipsos armate cu fibra 12,5 mm (Sd 0,05 m)

TEST DE LABORATOR

Dat fiind comportamentul inovator al membranei Clima Control, s-a or-
ganizat o prima faza de masurare in laborator, pentru verificarea com-
portamentului real al stratigrafiei propuse. Dupa o faza de conditionare,
in care diferitele straturi au fost mentinute la umiditate ridicata (80%),
esantionul a fost montat in laboratorul Multifunctional Facade Lab si s-a
demarat faza de testare in conditii externe dinamice, in care au fost re-
produse conditiile unui climat de vara din Europa Centrala (Monaco).
Dupa doar 17 zile, s-a putut observa ca a avut loc procesul de uscare side
reducere a procentului de umiditate dinauntrul stratigrafiei.

SIMULARE CU SOFTWARE

eurac
research

Pentru evaluarea combinata a transportului de caldura, umiditate si materie in materialele poroase ale cladirilor
Cu datele obtinute din proba de laborator, s-a putut realiza o calibrare a modelului, pentru a putea extinde cercetarea termica

si higrometrica si la alte clime si pentru o analiza pe termen lung (10 ani).

CAZURI
MONACO BRISBANE (AUSTRALIA) ABU DHABI MONACO + plafon fals fara CLIMA CONTROL
@ FARACONDENS (@ FARACONDENS () FARACONDENS () FARACONDENS €)  CONDENS

CONCLUZII

In toate cazurile simulate, stratigrafia nu a ridicat probleme sub aspectul for-
marii de condens, ceea ce sugereaza faptul ca aplicarea membranei CLIMA
CONTROL este eficienta pentru a preveni acumularea excesiva a umiditatii,
permitand de asemenea o oarecare uscare pe timp de vara, a stratigrafiei re-
spective.

Prezenta membranei CLIMA CONTROL este fundamentala pentru a evita
producerea periodica a fenomenelor de condens pe timp de iarna, inspre
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straturile mai externe ale stratigrafiei, fapt demonstrat de simularea cu clima
specifica Europei Centrale, in lipsa membranei. Analiza unei stratigrafii pentru
un acoperis plat necesita cunostinte temeinice de fizica tehnica, precum si
capacitatea de a utiliza software-uri specifice. Corecta proiectare si analiza a
stratigrafiei nu este simpla si fiecare situatie in parte necesita o precisa stabilire
a conditiilor de ansamblu si a materialelor utilizate.



! PERETE CU CLIMA CONTROL

CLIMA EXTERIOARA RECE SI UMEDA

eurac
research

CLIMA EXTERNA CALDA S| UMEDA

L INTTER;I(I)JRC E>T<TE§|DCR BT INTTER'ZIEIR; Ii—XTE4ROIEICR‘
DE IARNA = 20° =0° DE VARA = 26° =40°
UR.= 40% UR.= 80% UR.= 80% UR.= 70%

SIMULARE CU SOFTWARE

CAZO CAZ OSB LA EXTERIOR CAZ OSB LA EXTERIOR
CLIMA CONTROL CLIMA CONTROL
TRASPIR TRASPIR
VARA @  FARACONDENS @  FARACONDENS €@  FARACONDENS
IARNA @  FARACONDENS @  FARACONDENS (%) CONDENS
CAZ 0SB LA INTERIOR CAZ 0SB LA INTERIOR CAZ CLT
CLIMA CONTROL CLIMA CONTROL CLIMA CONTROL
g
S
Z
TRASPIR CLIMA CONTROL TRASPIR
VARA (%) CONDENS @  FARACONDENS €  FARACONDENS
IARNA ¢  FARACONDENS @  FARACONDENS ¢  FARACONDENS

TEST DE LABORATOR

Pentru a reproduce conditiile de ansamblu dorite, s-a optat pentru fo-
losirea unei camere climatice false, construita in laborator, foarte bine
izolata atat din punct de vedere termic, cat si din punct de vedere al
difuziunii vaporilor. Esantionul era reprezentat de o latura a camerei re-
alizate, ce a fost introdusa induntrul unei camere climatice monozona,
ce poate asigura conditiile de temperaturd si umiditate dorite. Inguntrul
camerei climatice fictive, conditiile dorite de temperatura si de umiditate
au fost create printr-o rezistenta cu termostat si prin folosirea unei solutii

saline special amestecata in acest scop.

CONCLUZII

Comparand diferitele valori obtinute, s-a dovedit importanta membranelor
pentru controlul vaporilor si a membranelor permeabile, in vederea unei co-

recte reglari a fluxurilor de vapori transmise prin pachetele de constructie.

De asemenea, a devenit evident faptul ca alegerea pozitiei si a tipului de mem-
brana depinde de conditiile climatice si de materialele utilizate.

Pentru a asigura o excelenta performanta a anvelopei cladirii, este necesara
studierea si controlarea proceselor de transport al caldurii, vaporilor, aerului

si vantului, ce se produc inauntrul diferitelor componente, in vederea evitarii
fenomenelor de condens interstitial si de suprafata.
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! CLIMA CONTROL 80 o e

MEMBRANA CU DIFUZIUNE VARIABILA M8 | (] [ e | [onfue | [ohen
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DIFUZIUNE VARIABILA

Rezistenta variabild la difuziunea vaporilor: protectie maxima a peretilor
si siguranta impecabild a izolatiilor.

TRANSPARENTA

Usor de aplicat datorita transparentei sale; regleaza trecerea vaporilor de
apa in functie de clima si de umiditate.

TESTAT STINTIFIC

Produsul a fost studiat si testat de organisme stiintifice externe, care au
simulat si comportamentul acestuia, in conditii reale.

I COMPOZITIE

strat superior
folie functionala din PA

strat inferior
material netesut din PP

VARIABLE SD

§ CODURI SI DIMENSIUNI

COD descriere panglica H L A H L A
[m] [m] m2] [ft] [ft] [ft2]
CLIMA8O CLIMA CONTROL 80 - 15 50 75 5 164 807 81

APLICARE USDARA

Ideal pentru aplicarea direct pe substructura
(popi sau barne), datorita faptului ca este usor
transparent.

RETROFIT

Datorita capacitatii sale de a adapta difuziunea
vaporilor in functie de conditiilor higrometrice
ale materialelor cu care intra in contact, este
ideal pentru lucrari de reabilitare energetica a
structurilor existente.
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I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Gramaj EN 1849-2 80 g/m? 0.26 oz/ft?
Grosime EN 1849-2 0,22 mm 9 mil

Transmisie a vaporilor de apa variabild (Sd) EN 1931 0,15/5m 23/0.7 US perm

Transmisie a vaporilor de apa dry/wet cup

ASTM E96/ E96M

1.86/10.6 US perm
106/605 ng/(s:m2-Pa)

Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-2 >120/90 N/50mm > 14 /10 b/in
Alungire MD/CD EN 12311-2 50 /50 % =

Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 >40/40N >9/9 lbf
Impermeabilitate la apa EN 1928 conform =

Expunere indirecta la raze UV - 2 saptamani -

Rezistenta termica = -20/80°C -4/176 °F

Reactie la foc EN 13501-1 clasa E -

Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 < 0,02 m3/(m2h50Pa) < O cfm/ft? at 50Pa

Bariera de vapori

ASTM E 2178-13

conform

Rezistenta la vaporii de apa:

- dupa imbatranirea artificiala

- in prezenta substantelor alcaline
Conductivitate termica (A) -

EN 1296 / EN 1931 conform -

EN 1847 / EN 12311-2  npd =

0,2 W/(m-K) 0.12 BTU/h-ft°F
1700 J/(kg-K) =

cca. 400 kg/m3 cca. 0.23 oz/in3
Factor de rezistenta la vapori variabil (p) = cca. 1000 / 25000 cca. 0,75/25 MNs/g
Continut de VOC - 0% -

Caldura specifica -
Densitate -

@ STRATIGRAFIE USCATA: Sd 5 m
maxima protectie - frana de vapori
pentru a limita transferul de vapori in asteptarea
anotimpului in care se acumuleaza umiditate
inauntrul stratigrafiei

STRATIGRAFIE UMEDA: Sd 0,15 m
maxima permeabilitate - membrana permeabila
pentru a permite uscarea in timpul fenomenului
de difuziune inversa a vaporilor

(C) STRATIGRAFIE USCATA: Sd 5m
maxima protectie in asteptarea inceperii unui
nou an si a unui nou ciclu

acumulare de umiditate in
stratigrafie

uscare a
stratigrafiei

PROPRIETATI HIGROMETRICE

Folia speciala din PA confera produsului capa-
citatea de a se adapta la conditiile higrometrice
ale structurii. Daca membrana intra in contact
cu o cantitate mare de umiditate, se transfor-
ma dintr-o bariera de vapori intr-un produs
permeabil, garantand uscarea structurii.
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MEMBRANA CU DIFUZIUNE VARIABILA! Aé/l-ll\l§5 SIA|2-I32 Z\IDDH I:ITIJFC-H.Z LINI1I147D
CU PLASA DE RANFORSARE e O - R N
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CONFORMITATE ENERGETICA
Ideal pentru sporirea performantelor energetice ale pachetelor si soluti-
ilor pentru reabilitarea structurilor existente.

DIFUZIUNE VARIABILA

Rezistenta variabild la difuziunea vaporilor: protectie maxima a peretilor
si siguranta impecabila a izolatiilor.

INSUFLARE g
Plasa de ranforsare ofera rezistenta sporitda membranei, chiar si in cazul |
presiunii cauzate de insuflarea izolantului. = £ !

+ |e=ai / = P et e 2 P2
) i - = =

TR

I COMPOZITIE

o - = e
strat superior St 5,
folie functionala din PA S EeeRtu e :

armatura e AU - 3
grilaj de ranforsare din PE : ‘ v

strat inferior
material netesut din PP

VARIABLE SD

§ CODURI SI DIMENSIUNI

COD descriere panglica H L A H L A
[m] [m] Im2] [ft] [ft] [ft2]
CLIMA145 CLIMA CONTROL NET 145 - 1,5 50 75 5 164 807 36

PLASA DE RANFORSARE

Plasa de ranforsare garanteaza o excelenta
stabilitate dimensionala, chiar si in caz de apli-
care pe suport moale si discontinuu, unde apar
deci posibile tensiuni mecanice.

SIGURANTA

In timpul aplicarii stratului de izolant prin teh-
nica insuflarii, se genereaza tensiuni mecanice,
pe care plasa de ranforsare le poate compen-
sa.
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I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare valoare
Gramaj EN 1849-2 145 g/m?2 0.48 oz/ft?
Grosime EN 1849-2 0,6 mm 24 mil
Transmisie a vaporilor de apa variabila (Sd) EN 1931 0,15/5m 23/ 0.7 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-2 > 440 /400 N/50mm 50 /46 lb/in
Alungire MD/CD EN 12311-2 >15/15% -
Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 >300/250N 67/ 56 lbf
Impermeabilitate la apa EN 1928 conform -
Expunere indirecta la raze UV = 2 saptamani =
Rezistenta termica - -40/80°C -40/176 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E =
Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 < 0,02 m3/(m2h50Pa) < 0.001 cfm/ftZ at 50Pa
Rezistenta la vaporii de apa:

- dupa imbatranirea artificiala EN 1296 / EN 1931 conform -

- in prezenta substantelor alcaline EN 1847 / EN 12311-2 npd =
Conductivitate termica (A) - cca. 0,2 W/(m-K) 0.12 BTU/h-ft°F
Caldura specifica = cca. 1700 J/(kg-K) =
Densitate - cca. 245 kg/m3 cca. 0.14 oz/in3
Factor de rezistenta la vapori variabil (p) - cca. 250 / 8333 cca. 0.75/25 MNs/g
Continut de VOC - 0% -

@ STRATIGRAFIE USCATA: Sd 5 m
maxima protectie - frana de vapori
pentru a limita transferul de vapori in asteptarea
anotimpului in care se acumuleaza umiditate
inauntrul stratigrafiei

STRATIGRAFIE UMEDA: Sd 0,15 m
maxima permeabilitate - membrana permeabila
pentru a permite uscarea in timpul fenomenului
de difuziune inversa a vaporilor

(C) STRATIGRAFIE USCATA: Sd 5 m
maxima protectie in asteptarea inceperii unui
nou an si a unui nou ciclu

acumulare de umiditate in
stratigrafie

uscare a
stratigrafiei

TRANSPARENTA

Usor de aplicat, datorita structurii usor trans-
parente, permite sa se detecteze structura de
dedesubt.
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MEMBRANA CU DIFUZIUNE VARIABILA,
CU PLASA DE RANFORSARE I G

USA
,ﬁ\]
DIFUZIUNE VARIABILA

Rezistenta variabild la difuziunea vaporilor: protectie maxima a peretilor
si siguranta impecabild a izolatiilor.

CONFORMITATE ENERGETICA

Ideal pentru sporirea performantelor energetice ale pachetelor si soluti-
ilor de reabilitare a structurilor existente.

PLASA DE RANFORSARE

Datorita compozitiei sale, membrana nu este afectata de tensiunile me-
canice cauzate de capse de prindere, cuie sau de uzura provocata de
pasitul pe deasupra.

§ COMPOZITIE

strat superior
material netesut din PP

armatura
grilaj de ranforsare din PE

strat intermediar
folie functionala din PA

strat inferior
material netesut din PP

VARIABLE SD

§ CODURI SI DIMENSIUNI

COoD descriere panglica H L A H L A
[m] [m] [m?2] [ft] [ft] [ft2]
CLIMATT160 CLIMA CONTROL NET 160 TT TT 15 50 75 5 164 807 25

REZISTENTA LA UZURA

In timpul aplicdrii pe elementele invelitorii, se
produc tensiuni mecanice cauzate de uzura
generata de pasitul pe deasupra, tensiuni pe
care plasa de ranforsare le poate compensa.

INTELIGENT

Este permeabila cand umiditatea relativa in-
terioara este in exces si opreste vaporii cand
umiditatea interna este in limitele prevazute.
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I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare valoare
Gramaj EN 1849-2 160 g/m?2 0.52 oz/ft?
Grosime EN 1849-2 0,5 mm 20 mil
Transmisie a vaporilor de apa variabild (Sd) EN 1931 0,5/5m 7/ 0.7 US perm

Transmisie a vaporilor de apa dry/wet cup

Rezistents la tractiune MD/CD®
Alungire MD/CDW
Rezistenta la perforare statica MD/CDW
Impermeabilitate la apa
Rezistenta termica
Reactie la foc
Rezistenta la trecerea aerului
Rezistenta la vaporii de apa:

- dupad imbatranirea artificiala

- in prezenta substantelor alcaline
Conductivitate termica (A)
Caldura specifica
Densitate
Factor de rezistenta la vapori variabil (p)
Continut de VOC
Stabilitate UV(2)
Expunere la agenti atmosferici(@)
Coloana de apa

ASTM E96/ E96M

EN 12311-2
EN 12311-2
EN 12310-1
EN 1928
EN 13501-1
EN 12114

EN 1296 / EN 1931

EN 1847 / EN 12311-2

EN 13859-1/2

ISO 811

2.86/7.91 US perm -
153/452 ng/(s:-m2-Pa) -
400/ 270 N/50mm 46/ 31 lb/in

20/20 % -

240 /250 N 54 /56 Ibf
conform =
-40/80°C -40/ 176 °F
clasa E -

0 m3/(m2h50Pa) 0 cfm/ft2 at 50Pa
conform -

npd -

0,3 W/(m-K) 0.17 BTU/h-ft°F
1800 J/(kg-K) =

cca. 320 kg/m3 cca. 0.18 oz/in3
cca. 1000 /10000 cca. 2.5/25 MNs/g
0% -

3 luni -

4 saptamani -

>250 cm >98in

(1) Valori medii obtinute din teste de laborator. Pentru a cunoaste valorile minime, consultati declaratia de performanta.
(2) Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.

acumulare de umiditate in
stratigrafie

@ STRATIGRAFIE USCATA: Sd5m
maxima protectie - frana de vapori
pentru a limita transferul de vapori in asteptarea
anotimpului in care se acumuleaza umiditate
inauntrul stratigrafiei

STRATIGRAFIE UMEDA: Sd 0,5 m
maxima permeabilitate - membrana permeabila
pentru a permite uscarea in timpul fenomenului
de difuziune inversa a vaporilor

(C) STRATIGRAFIE USCATA: Sd 5m
maxima protectie in asteptarea inceperii unui
nou an si a unui nou ciclu

PROPRIETATI HIGROMETRICE

Folia speciala din PA confera produsului capa-
citatea de a se adapta la conditiile higrometrice
ale structurii. Daca membrana intra in contact
cu o cantitate mare de umiditate, isi schimba
functia din bariera pentru vapori intr-un pro-
dus permeabil, garantand uscarea structurii si
a lemnului.
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VAPOR NET 110 CeE

FOLIE BARIERA DE VAPORI CU PLASA
DE RANFORSARE

CH
SIA232

|
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Vv.o>90mm

F
DTU31.2
Bs dve
E1Sd2TR1

Onorm
B3B67
DB

AT

D
ZVDH
Db

AUS

AS/NZS

42001
Class 2

N

COMPOZITIE

strat superior
pelicula frana de vapori din PP

armatura
grilaj de ranforsare din PE

strat inferior
material netesut din PP

DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare valoare
Gramaj EN 1849-2 110 g/m2 0.36 oz/ft?
Grosime EN 1849-2 0,3 mm 12 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 5m 0.7 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-2 > 200 /250 N/50mm 23/ 29 Ib/in
Alungire MD/CD EN 12311-2 >25/25% -
Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 >170 /170 N 38/ 38 lbf
Impermeabilitate la apa EN 1928 conform -
Rezistenta termica -40 /80 °C -40/ 176 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E -
Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 < 0,02 m3/(m2h50Pa) < 0.001 cfm/ft? at 50Pa
Rezistenta la vaporii de apa:

- dupa imbatranirea artificiala EN 1296 / EN 1931 conform =

- in prezenta substantelor alcaline EN 1847 / EN 12311-2 npd -
Conductivitate termica (A) = 0,3 W/(m-K) 0.17 BTU/h-ft-°F
Caldura specifica - 1800 J/(kg-K) -
Densitate = cca. 370 kg/m3 cca. 0.21 oz/in3
Factor de rezistenta la vapori (u) - cca. 16700 cca. 25 MNs/g
Continut de VOC - 0% -
Stabilitate UV EN 13859-1/2 3 luni -
Expunere la agenti atmosferici(®) - 2 saptamani -
Coloana de apa ISO 811 >250cm >98in

(1) Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.

CODURI SI DIMENSIUNI

CcoD descriere panglica H L A H L A
[m] [m] [m?2] [ft] [ft] [ft2]
V110 VAPOR NET 110 - 15 50 75 5 164 807 36
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FOLIE FRANA DE VAPORI

CH F |
SIA232 DTU 312 UNI 11470
C/R1

Bs dve
E1Sd2TR1

Gnorm
B3B67 AUTN
0B Vv.0.>90mm

:

AUS USA
AS/NZS IRC
42001 Class2
Class 2

I COMPOZITIE

strat superior
material netesut din PP

strat intermediar
pelicula frana de vapori din PP

strat inferior
material netesut din PP

I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare valoare
Gramaj EN 1849-2 140 g/m?2 0.46 oz/ft?
Grosime EN 1849-2 0,45 mm 18 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 10m 0.35 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-2 >230 /180 N/50mm 26 /21 lb/in
Alungire MD/CD EN 12311-2 >35/40% -
Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 >125/145N 28 / 33 Ibf
Impermeabilitate la apa EN 1928 conform -
Rezistenta termica = -20/80°C -4/176 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa F -
Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 < 0,02 m3/(m2h50Pa) < 0.001 cfm/ft? at 50Pa
Rezistenta la vaporii de apa:

- dupa imbatranirea artificiala EN 1296 / EN 1931 conform =

- in prezenta substantelor alcaline EN 1847 / EN 12311-2 npd -
Conductivitate termica (A) = 0,3 W/(m-K) 0.17 BTU/h-ft°F
Caldura specifica - 1800 J/(kg-K) -
Densitate - cca. 300 kg/m3 cca. 0.17 oz/in3
Factor de rezistenta la vapori (p) - cca. 25000 cca. 50 MNs/g
Continut de VOC = 0% =
Stabilitate UV EN 13859-1/2 3 luni -
Expunere la agenti atmosferici® - 3 saptamani -
Coloana de apa ISO 811 >250 cm >98in

(1) Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.

§ CODURI SI DIMENSIUNI

COoD descriere panglica H L A H L A
[m] [m] [m2] [ft] [ft] [ft2]
V140 VAPOR 140 - 15 50 75 5 164 807 30
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Class 2

I COMPOZITIE

strat superior
material netesut din PP

strat intermediar
pelicula frana de vapori din PP

strat inferior
material netesut din PP

I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare valoare

Gramaj EN 1849-2 150 g/m?2 0.49 oz/ft?
Grosime EN 1849-2 0,5 mm 20 mil

Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 13m 0.269 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-2 > 250 /200 N/50mm 29 /23 [b/in
Alungire MD/CD EN 12311-2 >35/40% -

Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 >130/150 N 29 / 34 lbf
Impermeabilitate la apa EN 1928 conform -

Rezistenta termica = -20/80°C -4/176 °F

Reactie la foc EN 13501-1 clasa E -

Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 < 0,02 m3/(m2h50Pa) < 0.001 cfm/ft2 at 50Pa
Rezistenta la vaporii de apa:

- dupa imbatranirea artificiala EN 1296 / EN 1931 conform =
- in prezenta substantelor alcaline EN 1847 / EN 12311-2 npd -

Conductivitate termica (A) = 0,3 W/(m-K) 0.17 BTU/h-ft°F
Caldura specifica - 1800 J/(kg-K) -

Densitate - cca. 300 kg/m3 cca. 0.17 oz/in3
Factor de rezistenta la vapori (p) - cca. 26000 cca. 65 MNs/g
Continut de VOC = 0% =

Stabilitate UV EN 13859-1/2 3 luni -

Expunere la agenti atmosferici® - 3 saptamani -

Coloana de apa ISO 811 >250 cm >98in
(1) Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.

I CODURI SI DIMENSIUNI
COD descriere panglica H L A H L A
[m] [m] [m2] [ft] [ft] [ft2]

V150 VAPOR 150 - 15 50 75 5 164 807 30
VTT150 VAPOR 150 TT TT 1.5 50 75 5 164 807 30
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' VAPOR NET 180

FOLIE BARIERA DE VAPORI CU PLASA

OE RANFORSARE

I COMPOZITIE

strat superior
material netesut din PP

C€

EN 13984

) CH
Onorm SIA232
B3B67 Vv,

0B Vv.0.>90mm

:

F |
DTU 312 UNI 11470
B/R3

Bs dve
E1Sd2TR3

AUS
AS/NZS
42001
Class 2

armatura
grilaj de ranforsare din PP

strat intermediar
pelicula frana de vapori din PP

strat inferior
material netesut din PP

I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare valoare
Gramaj EN 1849-2 180 g/m?2 0.59 oz/ft2
Grosime EN 1849-2 0,5 mm 20 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 10m 0.35 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD® EN 12311-2 320 /300 N/50mm 37/ 34 Ib/inch
Alungire MD/CDW EN 12311-2 10/10 % -

Rezistenta la perforare statica MD/CD®) EN 12310-1 250 /290 N 56 / 65 lbf
Impermeabilitate la apa EN 1928 conform -

Rezistenta termica = -40/80°C -40/176 F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E -

Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 < 0,02 m3/(m2h50Pa) < 0.001 cfm/ft? at 50Pa

Rezistenta la vaporii de apa:
- dupa imbatranirea artificiala
- in prezenta substantelor alcaline
Conductivitate termica (A)
Caldura specifica
Densitate
Factor de rezistenta la vapori (1)
Continut de VOC
Stabilitate UV

Expunere la agenti atmosferici(@)

EN 1296 / EN 1931
EN 1847 / EN 12311-2

EN 13859-1/2

conform

npd

0,4 W/(m-K)
1700 J/(kg-K)
cca. 360 kg/m3
cca. 20000
0%

3 luni

3 saptamani

0.17 BTU/h-ft-°F
cca. 0.2 oz/in3

cca. 50 MNs/g

1) Valori medii obtinute din teste de laborator. Pentru a cunoaste valorile minime, consultati declaratia de performanta.

(2 Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.

I CODURI SI DIMENSIUNI

CcoD descriere panglica H L A H L A

[m] [m] [m2] [ft] [ft] [ft2]
V180 VAPOR NET 180 - 15 50 75 5 164 807 25
VTT180 VAPOR NET 180 TT TT 1,5 50 75 5 164 807 25
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VAPOR EVO 190 o CE

FOLIE FRANA DE VAPORI, DE INALTA
EFICIENTA

CH

SIA232 DTU 31.2

Bs dve
E1Sd2TR3

Gnorm

|
UNI11470
B3B67 B/R3
DB

Vvu.
V.v.0.>90mm

:

D
ZVDH
Db

AUS USA
NOUA GEN ERATIE

Face parte din categoria membranelor EVO, deoarece contine o folie
speciala ce 1i asigura durabilitatea si stabilitatea sporita la raze UV.

STABILITATE UV

Formula sa permite sa se atinga o stabilitate la raze UV de pana la 6 luni,
oferind protectie maxima invelitorii si structurii de dedesubtul acesteia.

REZISTENTA TERMICA SPORITA

Datorita amestecului special al foliei functionale, produsul poate garanta
performantele sale, chiar si atunci cand este supus unor solicitari termice
accentuate, in conditii climatice extreme.

COMPOZITIE

strat superior
material netesut din PP

strat intermediar
folie functionala EVO din PE

strat inferior
material netesut din PP

CODURI SI DIMENSIUNI

COD descriere panglica H L A H L A

[m] [m] [m2] [ft] [ft] [ft2]
VEVO190 VAPOR EVO 190 - 1,5 50 75 5 164 807 25
VTTEVO190 VAPOR EVO 190 TT TT 1,5 50 75 5 164 807 25

-~ PROTECTIE

i y Protectie maxima la uzura si la bataia ploii in
% - timpul fazelor de aplicare pe santier.
Folia monolitica asigura impermeabilitatea
_ chiar siin caz de uzura mecanica accentuata si
5 de contact cu substante chimice agresive.

| SIGILARE SIGURA

Aplicare si sigilare conforma standardelor, da-
torita dublei panglici incorporate si aderentei
oferite de tesatura inferioara de suport.
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DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare valoare
Gramaj EN 1849-2 190 g/m? 0.62 oz/ft2
Grosime EN 1849-2 0,6 mm 24 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 5m 0.699 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD) EN 12311-2 480 /500 N/50mm 55/ 57 lb/in
Alungire MD/CDW EN 12311-2 65/65% -
Rezistenta la perforare statica MD/CD®) EN 12310-1 265/ 320 N 60/ 72 lbf
Impermeabilitate la apa EN 1928 conform -
Rezistenta termica - 40/100 °C 104 /212 F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E -
Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 0 m3/(m2h50Pa) 0 cfm/ft2 at 50Pa
Rezistenta la vaporii de apa:

- dupa imbatranirea artificiala EN 1296 / EN 1931 conform =

- in prezenta substantelor alcaline EN 1847 / EN 12311-2 npd -
Conductivitate termica (A) = 0,3 W/(m-K) 0.17 BTU/h-ft°F

Caldura specifica

Densitate

Factor de rezistenta la vapori (W)
Continut de VOC

Stabilitate UV(@

Expunere la agenti atmosferici(@

Coloana de apa

EN 13859-1/2

ISO 811

1700 J/(kg-K)
cca. 316 kg/m3
cca. 8300

0%

6 luni

10 saptamani
600 cm

cca. 0.18 oz/in3

cca. 25 MNs/g

236in

(1) Valori medii obtinute din teste de laborator. Pentru a cunoaste valorile minime, consultati declaratia de performanta.
@Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.

PRODUSE ASOCIATE

SMART BAND
pag. 80

NAIL PLASTER

pag. 126

LIZARD
pag. 325

STABILITATE TERMICA SI CHIMICA

Rezistent pana la 100°C, nu este afectat de
substantele chimice cu care poate intra in
contact in timpul lucrarilor la nivelul acoperi-
sului, sau ca urmare a poluarii aerului.
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| VAPOR 225 0L CE

EPD EN 13984
FOLIE FRANA DE VAPORI A (] () (Rl (o
B3B67 Vvu. Db Bs dve A/R3

0B Vvo>80mm E1Sd2TR3

AUS USA /\

AS/NZS IRC

42001 Class2

Class 2 \
FIABIL

Gramajul membranei asigura rezistenta mecanica si protectia in timpul
fazelor de santier.

PROTECTIE

Adecvat si pentru aplicarea pe suporturi neregulate si aspre, ce ar putea
deteriora foliile frana de vapori mai subtiri.

COST/PERFORMANTA
Membrana cu cost redus, asigura performante ridicate si protectie im-
potriva intemperiilor.

I COMPOZITIE

strat superior
material netesut din PP

strat intermediar
pelicula frana de vapori din PP

strat inferior
material netesut din PP

§ CODURI SI DIMENSIUNI

COoD descriere panglica H L A H L A

[m] [m] [m2] [ft] [ft] [ft2]
V225 VAPOR 225 - 1,5 50 75 5 164 807 20
VTT225 VAPOR 225 TT TT 15 50 75 5 164 807 20

SIGILARE SIGURA

Versiunea TT permite o aplicare rapida si o si-
gilare perfecta, datorita dublei panglici incor-
porate.

FLEXIBILITATE

Desi este foarte groasa si rezistenta, membra-
na are o compozitie care ii asigura o mare fle-
xibilitate in timpul lucrarilor, fara risc de uzura
a materialului.
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I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare valoare
Gramaj EN 1849-2 225 g/m? 0.74 oz/ft?
Grosime EN 1849-2 0,8 mm 31 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 4m 0.874 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-2 > 380 /300 N/50mm >43/34b/in
Alungire MD/CD EN 12311-2 60 /80 % -
Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 >225/300N > 51/ 67 lbf
Impermeabilitate la apa EN 1928 conform -
Rezistenta termica = -20/80°C -4 /176 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E -
Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 < 0,02 m3/(m2h50Pa) < 0.001 cfm/ft? at 50Pa
Rezistenta la vaporii de apa:

- dupa imbatranirea artificiala EN 1296 / EN 1931 conform =

- in prezenta substantelor alcaline EN 1847 / EN 12311-2 npd -
Conductivitate termica (A) = 0,3 W/(m-K) 0.17 BTU/h-ft°F
Caldura specifica - 1800 J/(kg-K) -
Densitate - cca. 250 kg/m3 cca. 0.14 oz/in3
Factor de rezistenta la vapori (W) - cca. 5000 cca. 20 MNs/g
Continut de VOC - 0% -
Stabilitate UV EN 13859-1/2 3 luni -
Expunere la agenti atmosferici®) - 3 saptamani -
Coloana de apa ISO 811 >500 cm > 197 in

(1) Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.

I PRODUSE ASOCIATE

FLEXI BAND UV NAIL PLASTER LIZARD
pag. 74 pag. 126 pag. 325

.fﬁﬁoblaas

REZISTENTA LA UZURA

Seejgoyjzoa i Datoritd gramajului s&u ridicat, se clasifica

= printre foliile frana de vapori cele mai rezisten-
te de pe piata, creand o protectie pentru clasi-
cele faze de santier.

rothobl

VAROR z2p
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' VAPOR ADHESIVE 260

FOLIE FRANA DE VAPORI, AUTOADEZIVA A CH, ) LT [t
B3B67 Vv Dh pare-va- A/R1
DB V.v.0.>90mm peur
E1Sd3TR1
AUS /\
AS/NZS IRC
4200.1 Class2
Class 2 \
AUTOADEZIVA
Datorita formulei inovatoare a adezivului de ultima generatie, membrana
asigura o buna adezivitate chiar si pe suport OSB aspru.
SIGILARE SIGURA
Suprafata adeziva evita formarea unor fluxuri de aer in spatele membra-
nei, in caz de rupere accidentala sau de etansare neefectuata.
VERSATIL
Reprezinta o solutie, atat ca protectie in timpul fazelor de santier, cat si
ca folie frana de vapori, eficienta si sigura.
I COMPOZITIE
strat superior
material netesut din PP
strat intermediar
pelicula frana de vapori din PP
strat inferior
material netesut din PP
adeziv
dispersie de acrilat fara solventi
strat de separare
folie din plastic, taiata in prealabil, detasabila T
I CODURI SI DIMENSIUNI
COD descriere liner H L A H L A
[mm] [m] [m] (m?] [ft] [ft] [ft2]
VA260 VAPOR ADHESIVE 260 7251725 1,45 50 72,5 4.8 164 780 16
VAS260 VAPOR ADHESIVE 260 STRIPE | 180 /180 0,36 50 18 1.18 164 194 -
RAPIDITATE
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Suprafata complet autoadeziva permite o apli-
care rapida si sigura si nu compromite perfor-
mantele produsului.

SANTIER

In timpul fazelor de santier, este fundamentala
protejarea structurii, mai ales daca aceasta ra-
mane la vedere, o data finalizata cladirea: VA-
POR ADHESIVE 260 ofera o protectie excelenta.



I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare valoare

Gramaj EN 1849-2 260 g/m2 0.85 oz/ft2
Grosime EN 1849-2 cca. 0,6 mm cca. 24 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 19m 0.184 US perm
Transmisie a vaporilor de apa (dry cup) ASTM E96/ E96M 0.2 US perm -

Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-2 >250/200 N/50mm 43 /34 (b/in
Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 >130 /150 N 29 / 34 lbf
Impermeabilitate la apa EN 1928 conform -

Rezistenta termica = -20/80°C -4/176 °F
Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 < 0,02 m3/(m2h50Pa) < 0.001 cfm/ft? at 50Pa
Conductivitate termica (A) - cca. 0,3 W/(m-K) 0.17 BTU/h-ft-°F
Caldura specifica - cca. 1800 J/(kg-K) -

Densitate = cca. 300 kg/m3 cca. 0.17 oz/in3
Factor de rezistenta la vapori (p) - cca. 31600 cca. 95 MNs/g
Rezistenta imbinarilor EN 12317-2 112 N/50mm 13 lb/in
Stabilitate UV EN 13859-1/2 2 luni -

Expunere la agenti atmosferici(®) - 3 saptamani -

Forta de lipire pe otel la 180° EN 12316-2 12 N/cm 7 b/in
Temperatura de depozitare = 5/25°C 41/77 °F
Temperatura de aplicare - -5/35°C 23/95 °F

(1) Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.
Disponibil la cerere, in diferite configuratii. Este posibil sa se personalizeze gramajul membranei, cantitatea de adeziv acrilic, dimensiunile
si taierea prealabila a linerului.

I PRODUSE ASOCIATE

TRASPIR ADHESIVE 260
pag. 276

BARRIER NET ADHESIVE 200
pag. 210

CLEI SPECIAL

Adezivul cu dispersie acrilica are o formula
speciala, pentru a nu compromite functiile de
frana de vapori ale foliei functionale dinauntrul
membranei.
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I RECOMANDARI PETRU APLICARE

APLICARE PE TAVAN

SIGILARE SISTEME DE FIXARE

1 SPEEDY BAND 300, FLEXIBAND, PLASTER BAND

PROTECT, BYTUM BAND
PRIMER SPRAY, PRIMER

2
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RECOMANDARI PENTRU APLICARE: CLIMA CONTROL 160 SI VAPOR

APLICARE PE INVELITOARE - PARTE EXTERNA

RO A SeRNRs
——

3

1 CLIMACONTROL 180, VAPOR NET 110, VAPOR 140, VAPOR 150, VAPOR 150, VAVAPOR NET 180, VAPOR EVO 180, VAPOR 225

2 HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

EASY BAND, SPEEDY BAND, FLEXI BAND, FLEXI BAND UV, SOLID BAND, PLASTER BAND
%8 pOLLER

Sh DOUBLE BAND, SUPRA BAND, BUTYL BAND
OUTSIDE GLUE
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| PERMEABILE

TRASPIR 95

MEMBRANA FOARTE PERMEABILA

PENTRU PERETE. .. .\ 252
TRASPIR 110

MEMBRANA FOARTE PERMEABILA. ... ... . ... ... ........ 253

TRASPIR EVO UV 115
MEMBRANA FOARTE PERMEABILA, MONOLITICA,

REZISTENTA LARAZELEUV ... ... 254
TRASPIR ALU 120

MEMBRANA FOARTE PERMEABILA. ... ... ... ... ... ........ 256
TRASPIR 135

MEMBRANA FOARTE PERMEABILA. ... ... .. ... . . ... . ... ... 257
TRASPIR 150

MEMBRANA FOARTE PERMEABILA. ... ... .. ... ... ........ 260
TRASPIR NET 160

MEMBRANA FOARTE PERMEABILA. ... ... ... .. . . ... . ....... 261
TRASPIR EVO 160

MEMBRANA FOARTE PERMEABILA MONOLITICA . ........... 262
TRASPIR 200

MEMBRANA FOARTE PERMEABILA. ... ... . ... .. ... . ....... 264
TRASPIR ALU 200

MEMBRANA FOARTE PERMEABILA REFLECTORIZANTA . ... . .. 265

TRASPIR EVO SEAL 200
MEMBRANA FOARTE PERMEABILA, MONOLITICA,
REZISTENTA LA PERFORARE ... ... 266

TRASPIR FELT EVO UV 210
MEMBRANA PERMEABILA MONOLITICA
REZISTENTALARAZELE UV ... ... .. 269

TRASPIR EVO UV 210
MEMBRANA FOARTE PERMEABILA, MONOLITICA,

REZISTENTALARAZELEUV ... ... .. . . . 270
TRASPIR EVO 220
MEMBRANA FOARTE PERMEABILA MONOLITICA . ........... 274

TRASPIR ADHESIVE 260

MEMBRANA FOARTE PERMEABILA, AUTOADEZIVA. . ....... .. 276
TRASPIR DOUBLE NET 270

MEMBRANA FOARTE PERMEABILA. ... ... ... ... ... ........ 280
TRASPIR EVO 300

MEMBRANA FOARTE PERMEABILA MONOLITICA .. .......... 282

TRASPIR DOUBLE EVO 340
MEMBRANA PERMEABILA MONOLITICA

SIMICROPOROASA . ... . . 284
TRASPIR WELD EVO 360

MEMBRANA PERMEABILA MONOLITICA SUDABILA . ....... .. 288
TRASPIR ALU FIRE A2 430

MEMBRANA FOARTE PERMEABILA REFLECTORIZANTA . ... . .. 292

TRASPIR METAL

COVORASE TRIDIMENSIONALE PENTRU
INVELITORI METALICE. . ... ... ... ... ... . . . ... ....... 294
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MONOLITICA S| MICROPORDOASA

Categoria de membrane permeabile si de frane si folii de vapori, de natura sintetica (adica membranele compuse din materi-
ale derivate din polimeri), poate prezenta diferite proprietati in functie de tehnologiile de productie si de materia prima vizata
de prelucrare.

MEMBRANE MICROPOROASE MEMBRANE MONOLITICE

Polimer Lant
polimeric
Micropori
Molecule de Molecule de
vapori de apa vapori de apa

CARACTERISTICI CARACTERISTICI

Stabilitate termica [ JOle)] Stabilitate termica [ X X J

Durabilitate si stabilitate la imbatranire [ X J© Durabilitate si stabilitate la imbatranire (X X ]

Stabilitate UV [ X J© Stabilitate UV [ X X J

Stabilitate chimica 0O Stabilitate chimica (X X

Reactie redusa la foc [ JOle Reactie redusa la foc [ X ]©

Permeabilitate (vapori de apa) (X X ) Permeabilitate (vapori de apa) (X X )

Impermeabilitate la apa [ X J© Impermeabilitate la apa 'YX

Impermeabilitate la aer [ X @ Impermeabilitate la aer (X X}

Rezistenta la bataia ploii [ X J© Rezistenta la bataia ploii (X X ]

Rezistente mecanice (X X ] Rezistente mecanice (X X ]

Rezistenta la alunecare (X X ] Rezistenta la alunecare [ X JO

Rezistenta la agenti poluanti (0]0]0) Rezistenta la agenti poluanti (X X ]
Membrana cu strat functional cu micropori, obtinuta prin prelucrare meca- Membrane dotate cu strat functional omogen si continuu. Permeabilitatea
nica in faza de productie. Permeabilitatea la vaporii de apa se bazeaza pe membranelor monolitice este datd de capacitatea polimerului din care sunt
principiul capilaritatii: molecula de apa trece prin microporii foliei functionale alcatuite, de a genera o interactiune chimica cu moleculele de apa. Practic,
incapsulata intr-unul sau doua straturi de protectie. anumiti polimeri pot sa activeze o interactiune chimica cu moleculele de apa

si deci sa permita trecerea acestora, devenind in felul acesta permeabili.
Rothoblaas propune: TRASPIR 110, TRASPIR 150, TRASPIR 200.

Rothoblaas propune: TRASPIR EVO 160, TRASPIR EVO 220, TRASPIR EVO 300.

Imagine la microscop a unei membrane
microporoase sectionate.

Parte superioara: folie microporoasa.
Parte inferioara: filamente ale tesaturii
de suport si protectie.

Imagine la microscop a unei membrane
monolitice sectionate.

Parte superioara: folie monolitica.
Parte inferioara: filamente ale tesaturii
de suport si protectie.
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Foliile microporoase sunt realizate cu polimeri hidrofobi,
care nu au capacitatea intrinseca de a interactiona cu apa si
sunt in general mai rigizi. Necesita operatiuni de prelucrare
speciale, pentru a permite trecerea apei. Din acest motiv
sunt mai usor afectate de catre agentii poluanti.

MEMBRANE MICROPOROASE

PROBA DE LABORATOR

folie
functionala ____o
hartie — o

R
IMPERMEABIL

agenti poluanti
+ H,0

folie
functionala o
hartie o agenti poluanti + H,O

°

8
IMPERMEABILITATE AFECTATA ‘A’
{

CAZ PE SANTIER

—

\
y )

TR
IMPERMEABIL

agenti poluanti

agenti poluanti
+ HO

Foliile monolitice sunt realizate cu polimeri hidrofili, care
au capacitatea de a interactiona chimic cu apa si sunt in
general mai elastici.

MEMBRANE MONOLITICE
PROBA DE LABORATOR

H,O

folie
functionala

hartie — o

R
IMPERMEABIL

agenti poluanti
+H,0
folie
functionala

hartie o
o 0:
IMPERMEABIL

CAZ PE SANTIER

. H0

\
i
S

TR
IMPERMEABIL

agenti poluanti

agenti poluanti
+H,0

°0°
IMPERMEABIL
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MEMBRANE MICROPOROASE

REZISTEN A LA RADIA Il ULTRAVIOLETE

\ — tensiune chimica

%, 2= raze UV
~.\\/
"
~ e~ tensiune mecanica
-

MAI MULTE SURSE DE TENSIUNE

Degradarea polimerilor este cu atat mai mare, cu cat mai
multe surse de tensiune intervin concomitent. In procesul de
productie a foliilor microporoase, acestea sunt supuse unei
tensiuni mecanice. Daca o membrana microporoasa este
expusa la radiatii ultraviolete, pe langa tensiunea mecanica
se va adauga si cea chimica. Respectarea indicatiilor privind
expunerea maxima a membranei la razele UV este importan-
ta, pentru a nu compromite durabilitatea foliei functionale.

SPECIFIC HIDROFUG

Toate suprafetele membranelor au fost proiectate pentru

a fi hidrofuge.

Specificul hidrofug poate fi asigurat prin alegerea mate-
rialelor sau prin exploatarea texturii suprafetei. Este o ca-
racteristica importanta, deoarece contribuie la mentinerea
uscata a membranei.

PLOAIE

TNT
Folie functionala
TNT
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MEMBRANE MONOLITICE

REZISTEN A LA RADIA Il ULTRAVIOLETE

A N
\ \\.,"", tensiune chimica
\( raze UV

O SINGURA SURSA DE STRES @

In procesul de productie a foliilor monolitice, nu se pro-
duc tensiuni mecanice sau termice. De aceea, atunci cand
o membrana monolitica este expusa la radiatii ultraviolete,
aceasta reprezinta unica sursa de tensiune pentru folia func-
tionala, iar degradarea este mai mica decat cea care ar avea
loc, in cazul unei folii microporoase.

Rezistenta membranelor monolitice la radiatiile UV este in
general mai mare. Respectarea indicatiilor privind expunerea
maxima a membranei la razele UV este in orice caz impor-
tanta, pentru a nu compromite durabilitatea foliei functionale.

SPECIFIC HIDROFOB

Tn anumite cazuri (TRASPIR EVO 300), suprafetelor li se asi-
gura specificul hidrofob printr-un tratament special, pentru
a reduce si mai mult interactiunea cu apa (mecanismul de
necombinare cu apa este similar cu cel al specificului hidro-
fug, insa este si mai accentuat).

PLOAIE

Tratament

hidrofob al suprafetei
Folie functionala
TNT



I MATERIALE, PROPRIETATI SI TEHNOLOGII

Diferitele particularitati ale produselor depind de tehnologia de productie si de materiile prime utilizate, in principal
fara VOC si fara solventi. Va prezentam in continuare o lista cu polimerii utilizati in produsele Rothoblaas cu specificatiile
aferente:

MATERIE PRIMA UTILIZATA

X TEHNOLOGIE PRODUSE ROTHOBLAAS

PENTRU FOLIA FUNCTIONALA PUNCTE FORTE PRODUS FINIT iN CARE ESTE UTILIZATA

* Stabilitate termica Membrane foarte permeabile
Acrilic « Stabilitate UV Monolitic aplicat in 2 straturi si permeabile

« Reactie redusé la foc (TRASPIR EVO 300)

« Stabilitate termica

« Stabilitate chimica i
Poliuretan termoplastic Fla ,Iblll',atetc .|m|ca itat Monolitic aplicat Q?Z?r?;aegii[zarte permeabile

o Flexibilitate si capacitate . }
(TPU sau PU) de prelucrare in 2 sau 3 straturi (TRASPIR WELD EVO 360)

e UV

¢ Rezistenta la trecerea variabila
a vaporilor de apa Monolitic aplicat Membrane cu difuziune variabild
o Rezistents la in 2 sau 3 straturi (CLIMA CONTROL 80)
temperaturi ridicate

Poliamida (PA)

* Stabilitate UV Membrane foarte permeabile
Poliester termoplastic (TPE) o Stabilitate termica Monolitica in 3 straturi si permeabile

« Rezistente mecanice (TRASPIR EVO 220)

Folii bariera de vapori
« Stabilitate dimensionala
Polietilena (PE) . L Monolitica in 2 sau 3 straturi (BA.RRlER SD4Q)A’ mantale .
« Stabilitate chimica de impermeabilizare fundatii

(RADON FLOOR)

* Rezistente mecanice

« Flexibilitate si capacitate Microporos
de prelucrare Monolitica in 2 sau 3 straturi

Membrane foarte permeabile
(TRASPIR 150)
Frane de vapori (VAPOR 150)

Polipropilena (PP)

« Stabilitate termica

MATERIE PRIMA UTILIZATA

PENTRU SUPORT SAU ARMATURA PUNCTE FORTE FUNCTIE

» Reflectorizant S
Izolatie si aditiv pentru produsele tratate cu

Aluminiu * Mareste rezistenta la trecerea aluminiu (BARRIER ALU FIRE A2 SD2500)
vaporilor de apa

» Rezistente mecanice
Suport sau straturi de protectie

. pentru membrane microporoase sau
 Inalta flexibilitatea si capacitate monolitice

de prelucrare

Polipropilens (PP} * Rezistenta la alunecare

o Stabilitate termica

botiester (PL) « Stabilitate UV quqrtt_p((ejntru produse monolitice aplicate
oliester rin intindere
» Rezistente mecanice E:)TRASPIR EVO UV 210)

o Elasticitate
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! TRASPIR 95

MEMBRANA FOARTE PERMEABILA AUS

Class 4

PENTRU PERETE

i

I COMPOZITIE

strat superior
material netesut din PP

strat intermediar
peliculd permeabila din PP

strat inferior
material netesut din PP

I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Gramaj EN 1849-2 95 g/m?2 0.31 oz/ft2
Grosime EN 1849-2 0,4 mm 16 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 0,02m 174.825 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 210 /120 N/50mm 24/ 14 Ib/in
Alungire MD/CD EN 12311-1 50/90 % -
Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 90/100 N 20/ 22 lbf
Impermeabilitate la apa EN 1928 clasa W1 -
Rezistenta termica = -40 /80 °C -40/ 176 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E -
Rezistentd la trecerea aerului EN 12114 < 0,05 m3/(m2h50Pa) < 0.003 cfm/ft2 at 50Pa
Conductivitate termica (A) - 0,3 W/(m-K) 0.17 BTU/h-ft°F
Caldura specifica - 1800 J/(kg-K) =
Densitate - cca. 238 kg/m3 cca. 0.14 oz/in3
Factor de rezistenta la vapori (p) = cca. 50 cca. 0.1 MNs/g
Continut de VOC - 0% -
Stabilitate UV®) EN 13859-1/2 3 luni -
Expunere la agenti atmosferici® - 2 saptamani -
Dupa imbatranire artificiala:

- impermeabilitate la apa EN 1297 / EN 1928 clasa W1 -

- rezistenta la tractiune MD/CD EN 1297 / EN 12311-1 150 /90 N/50mm 22 /22 lb/in

- alungire EN 1297 / EN 12311-1 40/45% -
Flexibilitate la temperaturi scazute EN 1109 -40 °C -40 °F

(1) Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.

I CODURI SI DIMENSIUNI

CcoD descriere panglica H L A H L A
[ml [m] m2] [ft] [ft] [ft2]
T95 TRASPIR 95 - 1,5 50 75 5 164 807 42
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! TRASPIR 110

MEMBRANA FOARTE PERMEABILA

I COMPOZITIE

strat superior
material netesut din PP

m
5
©

1)

@ Ce

EPD TESTED EN13858-1/2
AUS CH |
AS/NZS SIA 232 ZVOH 0TU31.2 UNI 11470
42001 un () USB-A E1Sd1TRI D/R1
Class 4 UDB-B E450Jf C2

strat intermediar
peliculd permeabila din PP

strat inferior
material netesut din PP

I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Gramaj EN 1849-2 112 g/m?2 0.37 oz/ft2
Grosime EN 1849-2 0,4 mm 16 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 0,03 m -

. ) . 101 US perm -
Transmisie a vaporilor de apa (dry cup) ASTM E96/ E96M

5810 ng/(s:m2-Pa) =

Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 250 /165 N/50mm 29 /19 lb/in
Alungire MD/CD EN 12311-1 50/70 % -
Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 115/135N 26 / 30 Ibf
Impermeabilitate la apa EN 1928 clasa W1 -
Rezistenta termica - -40/80°C -40 /176 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E -
Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 < 0,02 m3/(m2h50Pa) < 0.001 cfm/ft2 at 50Pa
Conductivitate termica (A) = 0,3 W/(m-K) 0.17 BTU/h-ft-°F

Caldura specifica

1800 J/(kg-K) -

Densitate - cca. 264 kg/m3 cca. 0.15 oz/in3
Factor de rezistenta la vapori (W) - cca. 50 cca. 0.15 MNs/g
Continut de VOC - 0% -
Stabilitate UV EN 13859-1/2 3 luni -
Expunere la agenti atmosferici® - 2 saptamani -
Coloana de apa SO 811 >280 cm > 110 in
Dupa imbatranire artificiala:
- impermeabilitate la apa EN 1297/ EN 1928 clasa W1 -
- rezistenta la tractiune MD/CD EN 1297 / EN 12311-1 220/ 145 N/50mm 25 /17 lb/in
- alungire EN 1297 / EN 12311-1 40/60 % -
Flexibilitate la temperaturi scazute EN 1109 -30 °C -22 °F
Test la bataia ploii TU Berlin promovat -
(1) Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.
CODURI SI DIMENSIUNI
COoD descriere panglica H L A H L A
[m] [m] [m2] [ft] [ft] [ft2]
T110 TRASPIR 110 - 1,5 50 75 5 164 807 36
T11030 TRASPIR 110 3,0 m - 3 50 150 10 164 1615 36
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SIGURANTA

toritd amestecului special extrudat.
B-s1,d0

conform EN 13501-1.

STABILITATE UV PERMANENTA

COMPOZITIE

strat superior

strat inferior
folie permeabila monolitica din PU

CODURI SI DIMENSIUNI

COoD descriere

TUV115 TRASPIR EVO UV 115

254 | TRASPIREVO UV 115 | PERMEABILE

TRASPIR EVO UV 115

MEMBRANA FOARTE PERMEABILA,
MONOLITICA, REZISTENTA LA RAZELE UV

material netesut din PP, cu stabilitate sporita la radiatii UV

panglica

e Sy i

NG it

——

H
[m]

15

Impermeabilitate sporita la apa si rezistenta excelenta la intemperii, da-

Capacitate certificata de ignifugare in Euroclasa de reactie la foc B-s1,d0

Rezistenta nelimitata la raze UV, cu expunere la imbinari deschise pe o
latime de de pana la 30 mm si cu o suprafata descoperita de cel mult 20%.

[m]

50

3

LCA EN13859-2

AUS F

vp E450J0C3

USA
Class 4

[m?2]

75 36

STABILITATE UV

Amestecul special monolitic asigura o stabili-
tate sporita la raze UV, chiar si in cazul fatade-
lor cu imbinari deschise.

NEINFLAMABIL

Datoritda compozitiei chimice speciale, meni-
ta sa intarzie propagarea flacarii, este indicata
pentru aplicarea pe fatade, in contact direct cu
camera de ventilatie sau in cazurile in care pro-
dusul ramane la vedere in incaperile interne.



DATE TEHNICE

Proprietati

Gramaj

Grosime

Transmisie a vaporilor de apa (Sd)
Rezistenta la tractiune MD/CD
Alungire MD/CD

Rezistenta la perforare statica MD/CD
Impermeabilitate la apa
Rezistenta termica

Reactie la foc

Rezistenta la trecerea aerului
Conductivitate termica (A)
Caldura specifica

Densitate

Factor de rezistenta la vapori (p)
Continut de VOC

Stabilitate UV fara invelis final()

standard
EN 1849-2
EN 1849-2
EN 1931
EN 12311-1
EN 12311-1
EN 12310-1
EN 1928
EN 13501-1
EN 12114

EN 13859-1/2

Expunere la actiunea agentilor atmosferici fara aplicare invelis

final()

Stabilitate UV cu imbinari cu o latime de pana la 30 mm

si care descopera cel mult 20% din suprafata
Coloana de apa
Dupa imbatranire artificiala:
- impermeabilitate la apa la 100°C
- rezistenta la tractiune MD/CD
- alungire
Flexibilitate la temperaturi scazute
Test la bataia ploii

EN 13859-2
SO 811

EN 1297 / EN 1928
EN 1297 / EN 12311-1
EN 1297/ EN 12311-1
EN 1109

TU Berlin

valoare

115 g/m?2

0,3 mm

0,08 m

150 /110 N/50mm
90/90 %

130 /170 N
clasa W1

-40 /80 °C
clasa B-s1,d0

0 m3/(m2h50Pa)
0,3 W/(m-K)
1800 J/(kg-K)
cca. 300 kg/m3
cca. 270

0%

4 luni

8 saptamani
permanent

>500cm

clasa W1

>98 /72 N/50mm
>59/59 %

-40 °C

promovat

() Membrana supusa testului de imbatranire artificiala, timp de 5.000 ore (standard 336 ore). Pentru corelatia dintre testele de laborator si

conditiile reale, consultati pag. 199.

PROTECTIE LA FOC

FIRE SEALING
pag. 122 -124

LS

FIRE FOAM
pag. 118

FIRE STRIPE
pag. 130

FRONT BAND UV 210
pag. 98

INOVATIE

Membrana se distinge printr-o tehnologie ino-
vatoare ce permite utilizarea acesteia chiar si
pe fatade din metal, cu oscilatii termice ac-
centuate, fara compromiterea performantelor
acesteia.
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| TRASPIR ALU 120 Ce

MEMBRANA FOARTE PERMEABILA usA ) [ Aus

IRC AS/NZS
vp 42001
Class 4

OTU 31.2
E450JfC1

F

I COMPOZITIE

strat superior
pelicula din aluminiu

strat inferior
pelicula permeabila din PP

I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare valoare

Gramaj EN 1849-2 120 g/m2 0.39 oz/ft2
Grosime EN 1849-2 0,6 mm 24 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 01lm 34.965 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 239 /204 N/50mm 27/ 23 lb/in
Alungire MD/CD EN 12311-1 94 /126 % -

Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 187 /232 N 42/ 52 Ibf
Impermeabilitate la apa EN 1928 clasa W2 -

Rezistenta termica = -20/80°C -4 /176 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E -

Rezistentd la trecerea aerului EN 12114 < 0,05 m3/(m2h50Pa) < 0.003 cfm/ft2 at 50Pa
Conductivitate termica (A) - 0,3 W/(m-K) 0.17 BTU/h-ft°F
Caldura specifica - 1800 J/(kg-K) =

Densitate - cca. 200 kg/m3 cca. 0.11 oz/in3
Factor de rezistenta la vapori (p) = cca. 166 cca. 0.5 MNs/g
Continut de VOC - 0% -

Capacitate reflectorizanta EN 15976 81% -

Rezistentd termic3 echivalentd cu gol de aer 50 mm (g5 Rg.0.025: 0.804 (M2K)/W  4.57 h-ft?-°F/BTU

suprafats 0,025-0,88) 150 6946 Rg.0.88: 0,502 (M2K)/W  2.85 h-ft?-°F/BTU
Stabilitate UV EN 13859-1/2 3 luni -
Expunere la agenti atmosferici - 2 saptamani -
Dupa imbatranire artificiala:
- impermeabilitate la apa EN 1297 / EN 1928 clasa W2 -
- rezistenta la tractiune MD/CD EN 1297 / EN 12311-1 167 / 155 N/50mm 19/ 18 lb/in
- alungire EN 1297 / EN 12311-1 56/75% -
Flexibilitate la temperaturi scazute EN 1109 -40 °C -40 °F

(1) Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.

§ CODURI SI DIMENSIUNI

COoD descriere panglica H L A H L A

[m] [m] [m2] [ft] [ft] [ft2]
TALU120 TRASPIR ALU 120 - 1,5 50 75 5 164 807 26
TALU12030 TRASPIR ALU 120 3,0m - 3 100 300 10 328 3230 12
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! TRASPIR 135

MEMBRANA FOARTE PERMEABILA

I COMPOZITIE

strat superior
material netesut din PP

C€

7
FIRE TEST EN13858-1/2
AUS CH D |
AS/NZS SIA 232 ZVOH 0TU31.2 UNIT1470
42001 un () USB-A E1Sd1TRI C/R1
Class 4 UDB-B E450Jf C1
UsSA

IRC
vp

strat intermediar
peliculd permeabila din PP

strat inferior
material netesut din PP

I DATE TEHNICE

b

Proprietati standard valoare conversie USC
Gramaj EN 1849-2 135 g/m?2 0.44 oz/ft2
Grosime EN 1849-2 0,6 mm 24 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 0,02 m 174.825 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 280 /190 N/50mm 32 /22 lb/in
Alungire MD/CD EN 12311-1 70 /110 % -
Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 135/170 N 30/ 38 Ibf
Impermeabilitate la apa EN 1928 clasa W1 -
Rezistenta termica - -40 /80 °C -40/176 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E -
Caracteristica de ardere superficiala ASTM E84 clasa 1 sau clasa A
Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 < 0,05 m3/(m2h50Pa) < 0.003 cfm/ft? at 50Pa
Conductivitate termica (A) = 0,3 W/(m-K) 0.17 BTU/h-ft-°F
Caldura specifica - 1800 J/(kg-K) -
Densitate = cca. 225 kg/m3 cca. 0.13 oz/in3
Factor de rezistenta la vapori (p) - cca. 33 cca. 0.1 MNs/g
Continut de VOC - 0% -
Stabilitate UV EN 13859-1/2 3 luni -
Expunere la agenti atmosferici(® - 2 saptamani -
Coloana de apa SO 811 >250 cm >98in
Dupa imbatranire artificiala:
- impermeabilitate la apa EN 1297 / EN 1928 clasa W1 -
- rezistenta la tractiune MD/CD EN 1297 / EN 12311-1 250 /160 N/50mm 29 /18 (b/in
- alungire EN 1297/ EN 12311-1 50/50% -
Flexibilitate la temperaturi scazute EN 1109 -40 °C -40 °F
(1) Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.
I CODURI SI DIMENSIUNI
CcoD descriere panglica H L A H L A
[m] [m] [m?2] [ft] [ft [ft2]
T135 TRASPIR 135 - 1,5 50 75 5 164 807 28
TTT135 TRASPIR 135 TT TT 1.5 50 75 5 164 807 28
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RECOMANDARI PETRU APLICARE: TRASPIR

APLICARE PE PERETE - PARTE EXTERNA

i3 C — - r | p—
£
~ EN _aL'sgsg_uE TS L

1 TRASPIR 95, TRASPIR 110, TRASPIR ALU 120, TRASPIR 135, TRASPIR 150, TRASPIR EVO 160, TRASPIR ALU FIRE A2 430

DOUBLE BAND, SUPRA BAND, BUTYL BAND
OUTSIDE GLUE

2b ALUBAND, EASY BAND, SPEEDY BAND, FLEXI BAND, FLEXI BAND UV, FACADE BAND, SOLID BAND, PLASTER BAND

2a
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| RECOMANDARI PETRU APLICARE: TRASPIR

APLICARE PE FEREASTRA - PARTE EXTERNA

TRASPIR 95, TRASPIR 110, TRASPIR SUNTEX 120, TRASPIR 135, TRASPIR 150, TRASPIR EVO 160, TRASPIR ALU FIRE A2 430
MARLIN, CUTTER

HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

EASY BAND, SPEEDY BAND, FLEXI BAND, FLEXI BAND UV, FACADE BAND, SOLID BAND, SMART BAND, PLASTER BAND
ROLLER

oo o=
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! TRASPIR 150

MEMBRANA FOARTE PERMEABILA

I COMPOZITIE

strat superior
material netesut din PP

TESTED EN13858-1/2

A CH D |
Binorm SIA232 ZVDH DTU 312 UNI 11470
B4119 UD (wu) USB-A E1Sd1TR2 B/R2
uDTyp! UDB-A EBO0JFCI

AUS USA
AS/NZS IRC
42001 vp
Class 4

strat intermediar
peliculd permeabila din PP

strat inferior
material netesut din PP

I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Gramaj EN 1849-2 150 g/m2 0.49 oz/ft?
Grosime EN 1849-2 0,7 mm 28 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 0,02m -

. ) . 125 US perm -
Transmisie a vaporilor de apa (dry cup) ASTM E96/ E96M 7115 ng/(s:m?2 Pa) .
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 350/ 210 N/5SOmm 40 /24 b/in
Alungire MD/CD EN 12311-1 100 /125 % =
Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 190 /225N 43/ 51 Ibf
Impermeabilitate la apa EN 1928 clasa W1 -
Rezistenta termica -40/80°C -40/176 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E =
Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 < 0,04 m3/(m2h50Pa) < 0.002 cfm/ft? at 50Pa
Conductivitate termica (A) = 0,3 W/(m-K) 0.17 BTU/h-ft-°F

Caldura specifica

1800 J/(kg-K)

Densitate - cca. 215 kg/m3 cca. 0.12 oz/in3
Factor de rezistenta la vapori (W) - cca. 40 cca. 0.1 MNs/g
Continut de VOC = 0% =
Stabilitate UV EN 13859-1/2 3 luni -
Expunere la agenti atmosferici(® - 2 saptamani -
Coloana de apa SO 811 >250 cm >98in
Dupa imbatranire artificiala:
- impermeabilitate la apa EN 1297 / EN 1928 clasa W1 -
- rezistenta la tractiune MD/CD EN 1297 / EN 12311-1 310 /180 N/50mm 35/211b/in
- alungire EN 1297/ EN 12311-1 45/60 % -
Flexibilitate la temperaturi scazute EN 1109 -40 °C -40 °F
(1) Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.
CODURI SI DIMENSIUNI
COoD descriere panglica H L A H L A
[m] [m] [m?2] [ft [ft] [ft2]
T150 TRASPIR 150 - 1,5 50 75 5 164 807 25
TTT150 TRASPIR 150 TT TT 1,5 50 75 5 164 807 25
T15030 TRASPIR 150 3,0 m - 3 50 150 10 164 1615 25
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! TRASPIR NET 160

MEMBRANA FOARTE PERMEABILA

I COMPOZITIE

strat superior
material netesut din PP

Lca |2 QB
= i
", —
LCA EPD et EN 13858-1
A CH D 1
Onorm SIA232 ZVDH DTU 31.2 UNI 11470
B4119 uo (gl USB-A E1Sd1TR3 B/R3
uDTypl DB-A
us
AUS USA
AS/NZS IRC %i
4200, vp

Class 4

armatura
grilaj de ranforsare din PP

strat intermediar
peliculd permeabila din PP

strat inferior
material netesut din PP

I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Gramaj EN 1849-2 160 g/m2 0.52 oz/ft2
Grosime EN 1849-2 0,7 mm 28 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 0,02 m 174.825 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 420/ 420 N/50mm 48 /48 lb/in
Alungire MD/CD EN 12311-1 25/20 % -

Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 390 /360N 88/ 81 Ibf
Impermeabilitate la apa EN 1928 clasa W1 -

Rezistenta termica - -40/80°C -40/ 176 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E -

Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 < 0,035 m3/(m2h50Pa) < 0.002 cfm/ft? at 50Pa
Conductivitate termica (A) - 0,04 W/(m-K) 0.02 BTU/h-ft°F
Caldura specifica - 1568 J/(kg-K) =

Densitate
Factor de rezistenta la vapori (u)

cca. 230 kg/m3
cca. 28

cca. 0.13 oz/in3
cca. 0.1 MNs/g

Continut de VOC - 0% -
Stabilitate UV EN 13859-1/2 3 luni -
Expunere la agenti atmosferici® - 3 saptamani -
Coloana de apa ISO 811 >500 cm >197in
Dupa imbatranire artificiala:
- impermeabilitate la apa EN 1297 / EN 1928 clasa W1 =
- rezistenta la tractiune MD/CD EN 1297 / EN 12311-1 385/390 N/50mm 44 /45 b/in
- alungire EN 1297 / EN 12311-1 20/15% -
Flexibilitate la temperaturi scazute EN 1109 -20 °C -4 °F
Test la bataia ploii TU Berlin promovat =
(1) Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.
CODURI SI DIMENSIUNI
COoD descriere panglica H L A H L A
[m] [m] [m?2] [ft] [ft] [ft2]
T160 TRASPIR NET 160 - 15 50 75 5 164 807 25
TTT160 TRASPIR NET 160 TT TT 1,5 50 75 5 164 807 25
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| TRASPIR EVO 160 2 BB ce

MEMBRANA FDARTE PERMEABILA Ijnérm SIE‘Z-CIHZ ZVDDH DTU 31.2 LINI1I147D
MONOLITICA Ghe, || e | s | s || e
s (] [y ] [y
ol 5] L) 8 (O
MONOLITIC

Structura monolitica a membranei garanteaza o durabilitate excelenta in
timp, datorita polimerilor speciali utilizati.

REACTIE LA FOC B-s1,d2
Membrana cu proprietati autoextinctoare, ce nu permite propagarea fla-
carii in caz de incendiu, contribuind la protectia structurii.

STABILITATE SPORITA LA UV
A trecut cu succes testul de imbatranire artificiala, ce prevede o expunere
la ldampi UV, timp de 1000 de ore.

I COMPOZITIE
strat superior
material netesut din PP

strat intermediar
folie permeabila monolitica din TPE

strat inferior
material netesut din PP

MONOLITHIC

§ CODURI SI DIMENSIUNI

CcoD descriere panglica H L A H L A

[m] [m] [m2] [ft] [ft] [ft2]
TEVO160 TRASPIR EVO 160 - 1,5 50 75 5 164 807 30
TTTEVO160 TRASPIR EVO 160 TT TT 1,5 50 75 5 164 807 30

SIGILARE SIGURA

Versiunea TT permite o aplicare rapida si o si-
gilare perfecta, datorita dublei panglici incor-
porate.

BATAIA PLOII

Protectie sporita la bataia ploii in timpul expu-
nerii temporare la intemperii, pe santier.
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I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Gramaj EN 1849-2 160 g/m?2 0.52 oz/ft?
Grosime EN 1849-2 0,5 mm 20 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 0,1lm -
- . . 12.3 US perm -

Transmisie a vaporilor de apa (dry cup) ASTM E96/ E96M 702 ng/(s:m2-Pa) )
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 280 /220 N/50mm 32 /25 b/in
Alungire MD/CD EN 12311-1 50 /60 % =
Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 180 /200 N 40 /45 lbf
Impermeabilitate la apa EN 1928 clasa W1 -
Rezistenta termica - -40/100 °C -40/212 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa B-s1,d2 -
Indice de inflamabilitate AS 1530.2 1 -
Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 < 0,02 m3/(m2h50Pa) < 0.001 cfm/ft2 at 50Pa
Conductivitate termica (A) - 0,4 W/(m-K) 0.23 BTU/h-ft°F
Caldura specifica - 1800 J/(kg-K) =
Densitate - cca. 370 kg/m3 cca. 0.21 oz/in3
Factor de rezistenta la vapori (p) = cca. 160 cca. 0.5 MNs/g
Rezistenta imbinarilor EN 12317-2 > 200 N/50mm > 22.840589 Ib/in
Continut de VOC - 0% -
Stabilitate UV EN 13859-1/2 6 luni -
Expunere la agenti atmosferici(V - 6 saptamani -
Coloana de apa SO 811 >500cm >197in
Dupa imbatranire artificiala:

- impermeabilitate la apa EN 1297 / EN 1928 clasa W1

- rezistenta la tractiune MD/CD EN 1297 / EN 12311-1 260 /200 N/50mm 30 /23 [b/in

- alungire EN 1297 / EN 12311-1 40/50 % -
Flexibilitate la temperaturi scazute EN 1109 -40 °C -40 °F
Test la bataia ploii TU Berlin promovat -

(1) Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.

I PROTECTIE LA FOC

~
FIRE SEALING FIRE FOAM FIRE STRIPE FRONT BAND UV 210
pag. 122 -124 pag. 118 pag. 130 pag. 98

PELICULA MONOLITICA

Membrana functionala monolitica garanteaza
permeabilitatea datorita unei reactii chimice si
nu datorita unui proces de microperforare, ca
in cazul produselor microporoase. Prin urma-
re, stratul continuu si omogen asigura o barie-
ra totala la trecerea apei.
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| TRASPIR 200 CeE

MEMBRANA FOARTE PERMEABILA

A CH D |
Binorm SIA232 ZVD) DTU 312 UNI 11470
B4119 un(g) USB-A E1Sd1TR2 A/R2
UDTyp! UDB-A
us
AUS USA
AS/NZS IRC
42001 vp

Class 4

I COMPOZITIE

strat superior
material netesut din PP

strat intermediar
peliculd permeabila din PP

strat inferior
material netesut din PP

I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Gramaj EN 1849-2 200 g/m?2 0.66 oz/ft2
Grosime EN 1849-2 0,8 mm 31 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 0,02 m 174.825 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 360 /270 N/50mm 41/ 31 lb/in
Alungire MD/CD EN 12311-1 45/85% -
Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 230 /270N 52 /61 Ibf
Impermeabilitate la apa EN 1928 clasa W1 -
Rezistenta termica - -40/80 °C -40/176 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E -
Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 < 0,02 m3/(m2h50Pa) < 0.001 cfm/ft2 at 50Pa
Conductivitate termica (A) - 0,04 W/(m-K) 0.02 BTU/h-ft°F
Caldura specifica - 1568 J/(kg-K) =
Densitate - cca. 250 kg/m?3 cca. 0.14 oz/in3
Factor de rezistenta la vapori (u) = cca. 25 cca. 0.1 MNs/g
Continut de VOC - 0% -
Stabilitate UV EN 13859-1/2 3 luni -
Expunere la agenti atmosferici® - 4 saptamani -
Coloana de apa ISO 811 >280cm > 110.236224 in
Dupa imbatranire artificiala:

- impermeabilitate la apa EN 1297 / EN 1928 clasa W1 =

- rezistenta la tractiune MD/CD EN 1297 / EN 12311-1 330 /250 N/5O0mm  38/29 (b/in

- alungire EN 1297 / EN 12311-1 35/70 % -
Flexibilitate la temperaturi scazute EN 1109 -20 °C -4 °F
Test la bataia ploii TU Berlin promovat =

(1) Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.

I CODURI SI DIMENSIUNI

COoD descriere panglica H L A H L A

[m] [m] [m2] [ft] [ft] [ft2]
T200 TRASPIR 200 - 1,5 50 75 5 164 807 25
TTT200 TRASPIR 200 TT TT 1,5 50 75 5 164 807 25
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' TRASPIR ALU 200

MEMBRANA FOARTE PERMEABILA

REFLECTORIZANTA

I COMPOZITIE

invelis
pelicula din aluminiu perforat

C€

EN 13859-1

A CH D |
tinorm SIA 232 ZVD DTU31.2 UNI11470

B4119 uD(g) USB-A E1Sd1TR2 A/R2
unTypl UDB-A

us

AUS USA '\
AS/NZS IRC \
42001 vp

Class 4

armatura
grilaj de ranforsare din PL

strat superior
material netesut din PP

strat intermediar
peliculd permeabila din PL

strat inferior
material netesut din PP

I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Gramaj EN 1849-2 200 g/m2 0.66 oz/ft?
Grosime EN 1849-2 0,8 mm 31 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 0,045m 77.7 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 350 /225 N/50mm 40/ 26 lb/in
Alungire MD/CD EN 12311-1 30/70% -

Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 200 /200 N 45 /45 Ibf
Impermeabilitate la apa EN 1928 clasa W1 -

Rezistenta termica = -40/80°C -40/ 176 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E -

Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 < 0,02 m3/(m2h50Pa) < 0.001 cfm/ft2 at 50Pa
Conductivitate termica (A) - 0,3 W/(m-K) 0.17 BTU/h-ft°F
Caldura specifica - 1800 J/(kg-K) =

Densitate - cca. 300 kg/m3 cca. 0.17 oz/in3
Factor de rezistenta la vapori (p) = cca. 60 cca. 0.22 MNs/g
Continut de VOC - 0% -

Capacitate reflectorizanta EN 15976 95 % -

Rezistentd termica echivalenta cu gol de aer 50 mm (e,5 1SO 6946 Rg.0.025: 0.821 (M2K)/W  4.66 h-ft?-°F/BTU

suprafata 0,025-0,88)

Rg.0,88 0.731 (M2K)/W

4.15 h-ft2-°F/BTU

Stabilitate UV EN 13859-1/2 3 luni -
Expunere la agenti atmosferici - 4 saptdmani -
Coloana de apa ISO 811 > 300 cm > 118 in
Dupa imbatranire artificiala:
- impermeabilitate la apa EN 1297 / EN 1928 clasa W1 =
- rezistenta la tractiune MD/CD EN 1297 / EN 12311-1 330 /175 N/50mm 38/ 20 b/in
- alungire EN 1297 / EN 12311-1 25/50 % -
Flexibilitate la temperaturi scazute EN 1109 -30 °C -22 °F
Test la bataia ploii TU Berlin promovat =
(1) Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.
I CODURI SI DIMENSIUNI
CcoD descriere panglica H L A H L A
[ml [m] m2] [ft] [ft] [ft2]
TTTALU200 TRASPIRALU 200 TT TT 1,5 50 75 5 164 807 25
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| TRASPIR EVO SEAL 200 2 i C€

MEMBRANA FOARTE PERMEABILA,
MONOLITICA, REZISTENTA LA PERFORARE

A

Gnorm
B4119
uDTypl

AUS USA
AS/NZS IRC
42001 vp
Class 4

CH |
SIA232 DTU 312 UNI 11470
UD (g) E1Sd1TR2 A/R3
EBODJfC2

ks
»5T

o
EL=]

CERTIFICATA

A trecut cu succes o serie de teste foarte stricte, pentru a putea fi clasifi-
cata drept membrana rezistenta la perforarea cauzata de suruburi, capse
sau cuie.

ECONOMIE DE TIMP $SI DE BANI

Folia intarita din TPU garanteaza impermeabilitatea membranei, chiar si
in caz de perforare cu suruburi sau cuie, fara a fi necesara adaugarea
unor alte produse. Aplicarea devine asadar mai rapida, permitand o eco-
nomie de timp.

REZISTENTA LA IMBATRANIRE
Folia functionala speciala garanteaza o durabilitate sporita in timp si per-
formante mecanice constante, asigurand protectie si fiabilitate.

I COMPOZITIE
strat superior
material netesut din PP

strat intermediar
folie permeabila monolitica din PU

strat inferior
material netesut din PP

MONOLITHIC

§ CODURI SI DIMENSIUNI

coD descriere panglica H L A H L A

[m] [m] [m2] [ft] [ft] [ft2]
TEVO200 TRASPIR EVO SEAL 200 - 1,5 50 75 5 164 807 25
TTTEVO200 TRASPIR EVO SEAL 200 TT TT 15 50 75 5 164 807 25

FOLIE MONOLITICA DIN TPU

Folia din TPU, modificata si cu grosime majo-
rata fata de standardele de pe piata, rezista la
perforarea cu suruburi sau cuie si asigura per-
formantele superioare ale unui produs mono-
litic.

SIGUR

Testat in vederea indeplinirii functiei de inveli-
toare provizorie timp de pana la 12 saptamani,
cu expunere totala la actiunea agentilor atmo-
sferici.
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I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Gramaj EN 1849-2 200 g/m? 0.66 oz/ft?
Grosime EN 1849-2 0,7 mm 28 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 0,08 m 4.371 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 300 /220 N/50mm 34 /25 [b/in
Alungire MD/CD EN 12311-1 50/70% -
Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 260 /340N 58/ 76 Ibf
Impermeabilitate la apa EN 1928 clasa W1 -
Rezistenta termica = -40/80°C -40 /176 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E -
Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 0 m3/(m2h50Pa) 0 cfm/ft2 at 50Pa
Conductivitate termica (A) - 0,04 W/(m-K) 0.17 BTU/h-ft°F
Caldura specifica - 1800 J/(kg-K) =
Densitate - cca. 285 kg/m3 cca. 0.16 oz/in3
Factor de rezistenta la vapori (u) - cca. 114 0.4 MNs/g
Continut de VOC - 0% -
Stabilitate UV®) EN 13859-1/2 6 luni -
Expunere la agenti atmosferici® - 12 saptamani -
Coloana de apa SO 811 600 cm 236 in
Dupa imbatranire artificiala:

- impermeabilitate la apa la 100°C EN 1297 / EN 1928 clasa W1 =

- rezistenta la tractiune MD/CD EN 1297 / EN 12311-1 270 /200 N/50mm  31/23b/in

- alungire EN 1297 / EN 12311-1 25/35% =
Flexibilitate la temperaturi scazute EN 1109 -40 °C -40 °F
Test la bataia ploii TU Berlin promovat =
Test de etanseitate la perforarea cu cuiul ONORM B3647 promovat -

(1) Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.

REZISTENTA LA FRECARE S
DURABILITATE

Amestecul special garanteaza o rezistenta
sporita la actiunea agentilor atmosferici si o
excelenta durabilitate in timp, ih orice conditii
climatice, aceasta si datorita stratului de pro-
tectie special.
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FATADE VENTILATE S FOC

Problemele in materie de protectie la incendiu vizeaza orice tip de cladire, dupa cum am mentionat in introdu-
cerea ,Structuri si comportament la foc” (pag. 12). Pentru minimizarea acestui tip de riscuri, este esential sa
se apeleze la componentele corecte si sa se acorde atentie proiectarii celor mai mici detalii. Solutiile noastre
pentru fatade ventilate reduc la minim riscurile, limitdnd propagarea flacarilor in caz de incendiu declansat in
interior sau in exterior.

FAZE DE PROPAGARE A UNUI INCENDIU IN CAZUL UNEI FATADE VENTILATE

{ cavitate
In caz de incendiu declansat induntrul unei cl&diri, in prima faza flacéarile (
se propaga in incaperea in care s-au produs. Cladirile moderne cu fatade
ventilate se proiecteaza pentru a beneficia la maxim de efectul cos de
fum pe care il exercita fatada ventilata, pentru a profita de avantajele pe ! {
care le ofera miscarea ascendenta a aerului in cavitatea dintre invelis si (,\

stratul izolant. Tocmai acest fenomen poate duce la aparitia unor proble- (
me, in caz de incendiu.

EFECT COS DE FUM

Efectul cos de fum este acel fenomen fizic, ce sta la baza functionarii cla-
sicelor cosuri de fum, fenomen reprodus in lumea arhitecturii astfel incat,
profitand de miscarea ascendenta a aerului cald produs inauntrul fatade-
lor ventilate, sa se garanteze crearea unui ciclu continuu si sa se optimizeze 4
confortul locuintelor din cladire. \{

e 4

In caz de incendiu, efectul cos de fum al fatadei ventilate poate duce la
aparitia unor probleme, deoarece ar putea dirija flacarile inauntrul cavi-
tatii de ventilare, impingandu-le astfel spre etajele superioare ale cladirii.

O atenta proiectare din perspectiva protectiei la incendiu include in ca-

protectie
drul proiectului dispozitive de protectie activa si pasiva, cu scopul de a pasiva
impiedica propagarea eventualelor flacari. Rothoblaas propune utilizarea
membranelor si benzilor cu proprietati autoextinctoare, pe post de solu- /1' (
tie pasiva pentru fatadd. in cazul in care nu se adoptd méasurile de preve-

nire, arderea materialelor ar putea dirija flacarile catre etajele superioare.
Aceleasi concepte sunt valabile si in caz de incendiu declansat in exte-
riorul cladirii.
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TRASPIR FELT EVO UV 210 Ce

MEMBRANA PERMEABILA MONOLITICA
REZISTENTA LA RAZELE UV i || ]| R | (&R
AUS USA

COMPOZITIE

strat superior
folie permeabila monolitica din PU

armatura
tesatura din PL

DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Gramaj EN 1849-2 210 g/m?2 0.69 oz/ft2
Grosime EN 1849-2 1 mm 39 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 01lm 34.965 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 380 /420 N/50mm 43 /48 b/in
Alungire MD/CD EN 12311-1 40/55% -

Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 220 /210 N 49 / 47 lbf
Impermeabilitate la apa EN 1928 clasa W1 -

Rezistenta termica = -40 /100 °C -40 /212 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa B-s1,d2 -

Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 < 0,02 m3/(m2h50Pa) < 0.001 cfm/ft2 at 50Pa
Conductivitate termica (A) - 0.2 W/(m-K) 0.12 BTU/h-ft°F
Caldura specifica - 1300 J/(kg-K) =

Densitate - cca. 210 kg/m3 cca. 0.12 oz/in3
Factor de rezistenta la vapori (p) = cca. 150 cca. 0.5 MNs/g
Continut de VOC - 0% -

Stabilitate UV fara invelis finall®) EN 13859-1/2 4 luni -

Stabilitate UV cu imbinari cu o latime de pana la 30 mm
si care descopera cel mult 30% din suprafata(@
Expunere la actiunea agentilor atmosferici fara

aplicare invelis finall)

EN 13859-1/2 permanent -

= 10 saptamani =

Coloana de apa ISO 811 >300cm >118.11024 in
Dupa imbatranire artificiala:
- impermeabilitate la apa EN 1297 / EN 1928 clasa W1 -
- rezistenta la tractiune MD/CD EN 1297 / EN 12311-1 340 /380 N/50mm 39 /43 (b/in
- alungire EN 1297/ EN 12311-1 35/50% -
Flexibilitate la temperaturi scazute EN 1109 -30 °C —220°F
Test la bataia ploii TU Berlin promovat -

() Membrana supusa testului de imbatranire artificiala, timp de 5.000 ore (standard 336 ore). Pentru corelatia dintre testele de laborator si
conditiile reale, consultati pag. 199.
2Membrana nu este adecvata pentru a suporta acumulari de apa, pe perioade lungi de timp.

CODURI SI DIMENSIUNI

COD descriere panglica H L A H L A

[m] [m] m?] [ft] [ft [ft2]
TUV210 TRASPIR FELT UV 210 - 15 50 75 5 164 807 16
TUV21030 TRASPIR FELT UV 210 3,0 m = 3 50 150 10 164 1615 16
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TRASPIR EVO UV 210 oL g CE

MEMBRANA FOARTE PERMEABILA,
MONOLITICA, REZISTENTA LA RAZELE UV

USA

vp

AUS F

EBOOJOC3

i

Class 4

B-s1,d0

ASTM EB4
class1
classA

MONOLITIC
Structura monolitica a membranei garanteaza o durabilitate excelenta in
timp, datorita polimerilor speciali utilizati.

B-s1,d0
Capacitate certificata de ignifugare in Euroclasa de reactie la foc B-s1,d0
conform EN 13501-1.

STABILITATE UV PERMANENTA
Rezistenta nelimitata la raze UV, cu expunere la imbinari deschise cu la-
time de pana la 50 mm si cu o suprafata descoperita de cel mult 40%.

COMPOZITIE
strat superior
folie permeabild monolitica

armatura
tesatura din PL

CODURI SI DIMENSIUNI

CcoD descriere panglica H L A
[m] [ml (m2]
TTTUV210 TRASPIREVO UV 210 TT TT 1,5 50 75 24

FATADA CU IMBINARI DESCHISE

Este posibila realizarea unor invelisuri/placaje
discontinue ale fatadelor ventilate, cu imbinari
cu o latime de pana la 5 cm.

APLICARE USOARA

Armatura din polietilena confera structura
panzei, impiedicand umflarea in timpul aplica-
rii si facilitand montajul.

270 | TRASPIR EVO UV 210 | PERMEABILE



DATE TEHNICE

———

Proprietati standard valoare conversie USC
Gramaj EN 1849-2 210 g/m?2 0.69 oz/ft?
Grosime EN 1849-2 0,3 mm 12 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 0,04 m -

- . . 41.7 US perm -
Transmisie a vaporilor de apa (dry cup) ASTM E96/ E96M 2380 ng/(s:m2Pa) )
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 300 /200 N/50mm 34 /23 [b/in
Alungire MD/CD EN 12311-1 25/25% =
Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 120 /120 N 27/ 27 Ibf
Impermeabilitate la apa EN 1928 clasa W1 -
Rezistenta termica - -40/120°C -4/248 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa B-s1,d0 =
Caracteristica de ardere superficiala ASTM E84 clasa 1 sau clasa A -
Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 < 0,03 m3/(m2h50Pa) < 0.002 cfm/ft2 at 50Pa
Conductivitate termica (A) - 0,3 W/(m-K) 0.17 BTU/h-ft°F
Caldura specifica = 1800 J/(kg-K) =
Densitate - cca. 600 kg/m3 cca. 0.35 0z/in3
Factor de rezistenta la vapori (u) - cca. 130 cca. 0.2 MNs/g
Continut de VOC - 0% -
Stabilitate UV fara invelis final(!) EN 13859-1/2 6 luni -
Stabilitate UV cu imbinari cu o latime de pana la 50 mm si EN 13859-1/2 permanent B

care descoperad maxim 40% din suprafata(@
Expunere la actiunea agentilor atmosferici
fara aplicare invelis final)

Dupa imbatranire artificiala:

- 12 saptamani -

- impermeabilitate la apa EN 1297 / EN 1928 clasa W1 =

- rezistenta la tractiune MD/CD EN 1297 / EN 12311-1 290 /190 N/50mm  33/22 Ib/in

- alungire EN 1297 / EN 12311-1 20/20% =
Flexibilitate la temperaturi scazute EN 1109 -40°C -40 °F

() Membrana supusa testului de imbatranire artificiala, timp de 5.000 ore (standard 336 ore). Pentru corelatia dintre testele de laborator si
conditiile reale, consultati pag. 199.
2)Membrana nu este adecvata pentru a suporta acumulari de apéa, pe perioade lungi de timp.

PROTECTIE LA FOC

~d

FIRE FOAM

FIRE STRIPE

FRONT BAND UV 210
pag. 122 -124 pag. 118 pag. 130 pag. 98

FIRE SEALING

REZULTAT ESTETIC EXCELENT

Datorita gramajului si amestecului de poliacri-
lat, produsul beneficiaza de o mare stabilitate
termica si dimensionala, caracteristica ce pre-
vine umflarea in faza de aplicare. Rezultatul
estetic final este asigurat de utilizarea FRONT
BAND UV 210, realizat cu acelasi suport, pen-
tru a se imbina perfect cu membrana.

B
=
=
| =
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RECOMANDARI PETRU APLICARE: TRASPIR UV

APLICARE PE PERETE - MEMBRANA CU PANGLICA DUBLA

3 DOUBLE BAND, FACADE BAND, FRONT BAND UV
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RECOMANDARI PETRU APLICARE: TRASPIR UV

APLICARE PE FEREASTRA - PARTE EXTERNA

1 HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

MARLIN, CUTTER

FACADE BAND, FRONT BAND UV

7a ALPHA

7a PLASTER BANDOUT
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| TRASPIR EVO 220 2 B Ce

MEMBRANA.. FDARTE PERMEABILA ﬁn’clu\rm 5|E|2-|32 Z\Fll:l DoTU 312 LINI1I147D
MONOLITICA uB T v 6 EB00ut o AR

A‘s\/LlI\Es L!RSDA ﬁ
MONOLITIC

Structura monolitica a membranei garanteaza o durabilitate excelenta in
timp, datorita polimerilor speciali utilizati.

SUPER TAPE
Latime majorata a panglicii, pentru a garanta o rezistenta excelenta la
bataia ploii, aprobata conform ONORM B 4119.

ANTIDERAPANT
Suprafata aspra pentru o excelenta rezistenta la alunecare, datorita inve-
lisului dublu din polipropilena.

I COMPOZITIE

strat superior
material netesut din PP

strat intermediar
folie permeabila monolitica din TPE

strat inferior
material netesut din PP

MONOLITHIC

§ CODURI SI DIMENSIUNI

CcoD descriere panglica H L A H L A

[m] [m] [m2] [ft] [ft] [ft2]
TEVO220 TRASPIR EVO 220 - 1,5 50 75 5 164 807 20
TTTEVO220 TRASPIREVO 220 TT TT 1,5 50 75 5 164 807 20

R e T

oy e
N ; a o, * 1
V2 o~

- &% g,
S EE/qa Saseay,

FIABILITATE

Panglica dubla incorporata, cu o latime mai
mare, ofera protectia maxima posibila la bataia

L, Y20 ploii.
o KLY
\
2%/. SIGURANTA
6‘9 ; In timpul fazelor de santier, folia monolitici
r"%% \\ ¥ a membranei asigura o excelenta durabilitate

L - : - o, . ‘A
’-\‘_\ Y “’\ chiar si in caz de expunere la raze UV.
Ofs 21
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I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Gramaj EN 1849-2 220 g/m?2 0.72 oz/ft?
Grosime EN 1849-2 1 mm 39 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 0,2m 17483 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 385/ 315 N/50mm 44 / 36 b/in
Alungire MD/CD EN 12311-1 65/80 % -
Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 345/ 425N 78/ 96 lbf
Impermeabilitate la apa EN 1928 clasa W1 -
Rezistenta termica - -40/80 °C -40/ 176 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E -
Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 0 m3/(m2h50Pa) 0 cfm/ft2 at 50Pa
Conductivitate termica (A) - 0,3 W/(m-K) 0.17 BTU/h-ft°F
Caldura specifica - 1800 J/(kg-K) =
Densitate - cca. 220 kg/m3 cca. 0.13 oz/in3
Factor de rezistenta la vapori (p) - cca. 80 cca. 1 MNs/g
Rezistenta imbinarilor EN 12317-2 > 250 N/50mm > 28.5 [b/in
Continut de VOC - 0% -
Stabilitate UV EN 13859-1/2 4 luni -
Expunere la agenti atmosferici( - 8 saptamani -
Coloana de apa SO 811 >500 cm >197in
Dupa imbatranire artificiala:

- impermeabilitate la apa la 100°C EN 1297 / EN 1928 clasa W1 -

- rezistenta la tractiune MD/CD EN 1297 / EN 12311-1 365 /270 N/5S0mm 42/ 31 lb/in

- alungire EN 1297 / EN 12311-1 47 151 % -
Flexibilitate la temperaturi scazute EN 1109 -40 °C -40 °F
Test la bataia ploii TU Berlin promovat -

(1) Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.

GRAMAJ MARE

Performantele si gramajul acestei membrane
monolitice permit indeplinirea celor mai stricte
cerinte ale diferitelor standarde nationale, cla-
sificand-o printre produsele de top, in catego-
ria membranelor foarte performante.
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! TRASPIR ADHESIVE 260

MEMBRANA FOARTE PERMEABILA,
AUTOADEZIVA

AUTOADEZIVA

Datorita adezivului de ultimd generatie, membrana asigurd o buna
adezivitate chiar si pe suport OSB aspru.

SIGILARE SIGURA

Suprafata adeziva evita formarea unor fluxuri de aer in spatele membra-
nei, in caz de rupere accidentala sau de etansare neefectuata.

PERMEABIL

Datorita adezivului brevetat, membrana se mentine perfect permeabila
chiar daca este complet adezivata.

I COMPOZITIE
strat superior
material netesut din PP

strat intermediar
pelicula permeabila din PP

CH
SIA232
un(g)

Onorm
B4119
uDTypl
us

AUS USA
AS/NZS IRC
42001 vp
Class 3

DTU 31.2
E1Sd1TR2

|
UNI 11470
A/R3
EBO0JFCI

;

strat inferior
material netesut din PP

adeziv
dispersie de acrilat fara solventi

strat de separare
folie din plastic, detasabila

§ CODURI SI DIMENSIUNI

COoD descriere liner H L A H L A

[mm] [m] [m] [m2] [ft] [ft] [ft2]
TA260 TRASPIR ADHESIVE 260 7251725 1,45 50 72,5 5 164 780 16
TAS260 TRASPIR ADHESIVE 260 STRIPE 180 /180 0,36 50 18 1.18 164 194 -
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POZARE RAPIDA

Suprafata complet autoadeziva a membranei
permite o aplicare rapida si sigura, fara a com-
promite performantele acesteia.

SANTIER

In timpul fazelor de santier, este fundamenta-
la protejarea structurii, mai ales daca aceasta
ramane la vedere, o data finalizata cladirea:
TRASPIR ADHESIVE 260 ofera o protectie ex-
celenta.




I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Gramaj EN 1849-2 260 g/m?2 0.85 oz/ft?
Grosime EN 1849-2 cca. 0,6 mm cca. 24 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 0,22m -
Transmisie a vaporilor de apa (dry cup) ASTM E96/ E96M - 16.5 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 315/ 250 N/50mm 36/29 lb/in
Alungire MD/CD EN 12311-1 61/66% =
Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 255/260 N 57/ 58 Ibf
Impermeabilitate la apa EN 1928 clasa W1 -
Rezistenta termica - -30/80°C -22 /176 °F
Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 0 m3/(m2h50Pa) 0 cfm/ft2 at 50Pa
Conductivitate termica (A) - 0,3 W/(m-K) 0.17 BTU/h-ft°F
Caldura specifica - 1800 J/(kg-K) =
Densitate - 433 kg/m3 cca. 0.25 oz/in3
Factor de rezistenta la vapori (p) = cca. 366 cca. 1.1 MNs/g
Stabilitate UV EN 13859-1/2 3 luni -
Expunere la agenti atmosferici - 4 saptamani -
Dupa imbatranire artificiala:

- impermeabilitate la apa EN 1297 / EN 1928 clasa W1 =

- rezistenta la tractiune MD/CD EN 1297/ EN 12311-1 295/ 225 N/50mm 34 /26 b/in

- alungire EN 1297 / EN 12311-1 45/ 47 % =
Forta de lipire pe otel la 180° EN 12316-2 12,5 N/cm 7.11b/in
Forta de lipire pe propriul suport la 180° EN 12316-2 8,5 N/cm 51b/in
Rezistenta imbinarilor EN 12317-2 132 N/50mm 15 b/in
Prezenta solventi - nu -
Temperatura de depozitare - 5/25°C 41/77 °F
Temperatura de aplicare = -5/35°C 23/95 °F

(1) Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.
Disponibil la cerere, in diferite configuratii. Este posibil sa se personalizeze gramajul membranei, cantitatea de adeziv acrilic, dimensiunile
si taierea prealabila a linerului.

CLEI SPECIAL

Adezivul cu dispersie acrilica are o formula
speciala, pentru a garanta permeabilitatea si
pentru a nu compromite functiile foliei func-
tionale dinduntrul membranei.

PERMEABILE | TRASPIR ADHESIVE 260 | 277



I RECOMANDARI PETRU APLICARE

APLICARE PE TAVAN

SIGILARE SISTEME DE FIXARE

1 SPEEDY BAND 300, FLEXIBAND, PLASTER BAND

PROTECT, BYTUM BAND
PRIMER SPRAY, PRIMER

2
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RECOMANDARI PETRU APLICARE

APLICARE IN DREPTUL UNEI GAURI

66BSTNI 3D

1 MARLIN, CUTTER

APLICARE PE PERETE
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| TRASPIR DOUBLE NET 270 CE

MEMBRANA FOARTE PERMEABILA S N T 0 A (0 o

AUS
Class 4

DUBLA PLASA DE RANFORSARE

Datorita compozitiei sale, membrana nu este afectata de solicitarile me-
canice sau de cele cauzate de capse de prindere si cuie.

ANTIDERAPANT
Suprafata aspra pentru o excelenta rezistenta la alunecare, datorita inve-
lisului dublu din polipropilena.

SIGURANTA

Gramajul ridicat asigura o buna impermeabilitate la apa, chiar si in timpul
fazelor de santier.

§ COMPOZITIE

strat superior
material netesut din PP

armatura
grilaj de ranforsare din PP

strat intermediar
pelicula permeabila din PP

armatura
grilaj de ranforsare din PP

strat inferior
material netesut din PP

§ CODURI SI DIMENSIUNI

COoD descriere panglica H L A H L A

[m] [m] [m2] [ft] [ft] [ft2]
T270 TRASPIR DOUBLE NET 270 - 1,5 50 75 5 164 807 16
TTT270 TRASPIR DOUBLE NET 270 TT TT 1,5 50 75 5 164 807 16

SIGILARE RAPIDA

Versiunea TT permite o aplicare rapida si o si-
gilare perfecta, datorita dublei panglici incor-
porate.

FLEXIBILITATE

Desi este foarte groasa si rezistenta, membra-
na are o compozitie care ii asigura o mare fle-
xibilitate in timpul lucrarilor, fara risc de uzura
a materialului.
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DATE TEHNICE

Proprietati
Gramaj

Grosime

Transmisie a vaporilor de apa (Sd)

Rezistenta la tractiune MD/CD

Alungire MD/CD

Rezistenta la perforare statica MD/CD

Impermeabilitate la apa
Rezistenta termica

Reactie la foc

Rezistenta la trecerea aerului

Conductivitate termica (A)

Caldura specifica

Densitate

Factor de rezistenta la vapori (u)

Rezistenta imbinarilor
Continut de VOC
Stabilitate UV

Expunere la agenti atmosferici(

Coloana de apa

Dupa imbatranire artificiala:
- impermeabilitate la apa

- rezistenta la tractiune MD/CD

- alungire

Flexibilitate la temperaturi scazute

Test la bataia ploii

standard
EN 1849-2
EN 1849-2
EN 1931

EN 12311-1
EN 12311-1
EN 12310-1
EN 1928
EN 13501-1
EN 12114

EN 12317-2

EN 13859-1/2

SO 811

EN 1297 / EN 1928
EN 1297 / EN 12311-1
EN 1297 / EN 12311-1
EN 1109

TU Berlin

(1) Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.

(=¥ 3
<2 L3N I1ann0 Hid S e

Gy

valoare

270 g/m2

1 mm

0,035 m

650 / 800 N/50mm
40/60 %

750 /550 N

clasa W1

-40 /80 °C

clasa E

< 0,02 m3/(m2h50Pa)
0,3 W/(m-K)

1800 J/(kg-K)

cca. 260 kg/m3
cca. 35

> 550 N/50mm

0%

3 luni

4 saptamani

>500cm

clasa W1

620 /770 N/50mm
35/55%

-20 °C

promovat

REZISTENTA MECANICA

Dubla plasa de ranforsare garanteaza siguran-
ta maxima chiar si in timpul fazelor de santier
si in caz de tensiuni mecanice accentuate.
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TRASPIR EVO 300 orCE

MEMBRANA FDARTE PERMEABILA Iﬁnem SIE'E'ISE ZV?]H 07U 31.2 UNI'\IW47D
MONOLITICA g || S]] s | (s | e
AUS USA
B-s1,d0
MONOLITIC

Structura monolitica a membranei garanteaza o durabilitate excelenta in
timp, datorita polimerilor speciali utilizati.

STABILITATE UV 9 LUNI
Rezistenta timp de 9 luni la razele UV, cu expunere totala la radiatii, fara
nicio protectie. Rezistenta termica pana la 120°C.

REZISTENTA TERMICA DE EXCEPTIE
A trecut cu succes testul de imbatranire artificiala, ce prevede o expunere
la ldmpi UV, timp de 5.000 de ore. Rezistenta termica pana la 120°C.

COMPOZITIE

strat superior
folie permeabila monolitica din acrilat

strat intermediar
tesatura din PL

CODURI SI DIMENSIUNI

COD descriere panglica H L A H L A

[m] [m] [m2] [ft] [ft] [ft2]
TEVO300 TRASPIR EVO 300 - 15 50 75 5 164 807 24
TTTEVO300 TRASPIR EVO 300 TT TT 15 50 75 5 164 807 24

FIABILITATE

Impermeabilitate si rezistente mecanice ga-
rantate, chiar si in dreptul punctelor expuse in
permanenta la razele soarelui.

)

‘=
. L

) - *

PO WV B

CU PROPRIETATI
AUTOEXTINCTOARE B-s1,d0

Datorita amestecului acrilic special modificat,
combinat cu tesatura din poliester, produsul

capata proprietati autoextinctoare, cu clasa de
reactie la foc B-s1,d0.
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I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Gramaj EN 1849-2 300 g/m? 0.98 oz/ft?
Grosime EN 1849-2 0,5 mm 20 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 0,04 m 87413 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 380 /250 N/50mm 43 /29 [b/in
Alungire MD/CD EN 12311-1 25/25% -

Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 160 /190 N 36 /43 lbf
Impermeabilitate la apa EN 1928 clasa W1 -

Rezistenta termica - -40 /120 °C -40 /248 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa B-s1,d0 -

Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 < 0,02 m3/(m2h50Pa) < 0.001 cfm/ft2 at 50Pa
Conductivitate termica (A) - 0,3 W/(m-K) 0.17 BTU/h-ft-°F
Caldura specifica - 1800 J/(kg-K) =

Densitate - cca. 600 kg/m3 cca. 0.35 oz/in3
Factor de rezistenta la vapori (u) = cca. 80 cca. 0.2 MNs/g
Rezistenta imbinarilor EN 12317-2 > 280 N/50mm > 32 lb/in
Continut de VOC - 0% -

Stabilitate UV fara invelis finall) EN 13859-1/2 9 luni -

Stabilitate UV cu imbinari cu o latime de pana la 50 mm
si care descopera maxim 40% din suprafata(@)

Expunere la actiunea agentilor atmosferici

fara aplicare invelis final(t)

EN 13859-1/2 permanent =

- 16 saptamani -

Coloana de apa ISO 811 >500 cm >197in
Dupa imbatranire artificiala:
- impermeabilitate la apa EN 1297 / EN 1928 clasa W1 -
- rezistenta la tractiune MD/CD EN 1297/ EN 12311-1 370 /240 N/50mm 42 /27 1b/in
- alungire EN 1297 / EN 12311-1 23/23% =
Flexibilitate la temperaturi scazute EN 1109 -40°C -40 °F
Test la bataia ploii TU Berlin promovat -

(1) Membrana supusa testului de imbatranire artificiala, timp de 5.000 ore (standard 336 ore). Pentru corelatia dintre testele de laborator si
conditiile reale, consultati pag. 199.
2Membrana nu este adecvata pentru a suporta acumulari de apa, pe perioade lungi de timp.

I PROTECTIE LA FOC

Loes ]
FIRE SEALING FIRE FOAM FIRE STRIPE FRONT BAND UV 210
pag. 122 -124 pag. 118 pag. 130 pag. 98

STABILITATE TERMICA

W a0 e B Folia functionala din poliacrilat asigura o rezis-
tenta termica de pana la +120°C.

Acest lucru permite utilizarea produsului chiar
si dedesubtul panourilor solare si fotovoltaice
sau in zone unde se ating temperaturi de func-
tionare ridicate, in afara standardelor, fara ca
eficienta sa sa fie compromisa.
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| TRASPIR DOUBLE EVO 340 o CE

MEMBRANA PERIV!EABILA MONOLITICA
S| MICROPOROASA

|
DTU 31.2 UNIT1470
E1Sd1TR3 A/R3
EBOOJfC2

MONOLITIC

Structura monolitica a membranei garanteaza o durabilitate excelenta in
timp, datorita polimerilor speciali utilizati.

PANTE MICI

Datorita gramajului sau, membrana poate fi aplicata in mod eficient si pe
invelitori cu pante de pana la 5°

DUBLA PROTECTIE

Dubla membrana functionald, pentru o dubla impermeabilitate la apa si
protectie la intemperii.

§ COMPOZITIE

strat superior

material netesut din PP
strat intermediar

folie permeabila monolitica din TPE
strat intermediar

material netesut din PP
strat intermediar

material netesut din PP
strat intermediar

pelicula permeabila din PP
strat inferior

material netesut din PP

MONOLITHIC
§ CODURI SI DIMENSIUNI

COD descriere panglica H L A H L A

[m] [m] [m2] [fY [ft] [ft2]
TEVO340 TRASPIR DOUBLE EVO 340 - 15 25 37,5 5 82 404 20
TTTEVO340 TRASPIR DOUBLE EVO 340 TT TT 15 25 37,5 5 82 404 20

FIABILITATE

Gramajul mai mare garanteaza o protectie ex-
celenta chiar din fazele de santier.

SIGURANTA

Dubla protectie asigurata de cele doua folii
functionale asigura o impermeabilitate supe-
rioara.
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I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Gramaj EN 1849-2 340 g/m2 1.11 oz/ft?
Grosime EN 1849-2 1,2 mm 47 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 0,19 m 18.403 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 605 /455 N/50mm 69 /52 [b/in
Alungire MD/CD EN 12311-1 65/80% -
Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 415 /500 N 93/ 112 lbf
Impermeabilitate la apa EN 1928 clasa W1 -
Rezistenta termica - -40/80 °C -40/ 176 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E -
Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 < 0 m3/(m2h50Pa) < 0 cfm/ft? at 50Pa
Conductivitate termica (A) - 0,04 W/(m-K) 0.02 BTU/h-ft°F
Caldura specifica - 1800 J/(kg-K) =
Densitate - cca. 284 kg/m3 cca. 0.16 oz/in3
Factor de rezistenta la vapori (u) = cca. 160 cca. 0.95 MNs/g
Rezistenta imbinarilor EN 12317-2 > 250 N/50mm > 28.5 Ib/in
Continut de VOC - 0% -
Stabilitate UV EN 13859-1/2 4 luni -
Expunere la agenti atmosferici( - 8 saptamani -
Coloana de apa SO 811 > 600 cm > 236 in
Dupa imbatranire artificiala:

- impermeabilitate la apa la 100°C EN 1297 / EN 1928 clasa W1 -

- rezistenta la tractiune MD/CD EN 1297 / EN 12311-1 550 /400 N/50mm 63 /46 lb/in

- alungire EN 1297 / EN 12311-1 37/51% -
Flexibilitate la temperaturi scazute EN 1109 -40 °C -40 °F

(1) Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.

I PRODUSE ASOCIATE

s

SOLID BAND
pag. 78

GEMINI
pag. 126

LIZARD
pag. 325

DE INALTA EFICIENTA

Gramajul mare si dublul strat functional asi-
gura o inalta protectie si rezistenta la frecare.
Membrana monolitica permite indeplinirea
celor mai stricte cerinte impuse de diferitele
legislatii nationale, ce o clasifica drept produs
de foarte inalta performanta.
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RECOMANDARI PETRU APLICARE: TRASPIR

APLICARE PE ACOPERIS - PARTE EXTERNA

TRASPIR 150, TRASPIR NET 160, TRASPIR EVD 160, TRASPIR 200, TRASPIR ALU 200, TRASPIR FELT UV 210, TRASPIR EVO 220, TRASPIR DOUBLE
NET 270, TRASPIR EVO 300, TRASPIR DOUBLE EVO 340, TRASPIR ALU FIRE A2 430

2 HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

EASY BAND, SPEEDY BAND ,FLEXI BAND, FLEXI BAND UV, SOLID BAND, PLASTER BAND
ROLLER

DOUBLE BAND, SUPRA BAND, BUTYL BAND

OUTSIDE GLUE

5h

5c
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RECOMANDARI PETRU APLICARE: SIGILARE ACOPERIS

SIGILARE SUPRAPUNERE TRANSVERSALA DE CAPAT

4 EASYBAND, SPEEDY BAND, FLEXI BAND, FLEXI BAND UV, SOLID BAND, PLASTER BAND

SIGILARE SISTEME DE FIXARE

1 NAILPLASTER, NAIL BAND
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! TRASPIR WELD EVO 360

MEMBRANA PERMEABILA MONOLITICA
SUDABILA

MONOLITIC

Structura monolitica a membranei garanteaza o durabilitate excelenta in
timp, datorita polimerilor speciali utilizati.

DUBLA PROTECTIE

Impermeabilitate excelenta la apa; stratul extern dublu din PU garanteaza
cele mai inalte standarde de siguranta.

PANTE MICI

Datorita gramajului sau, membrana poate fi aplicata in mod eficient si pe
acoperisuri cu pante de pana la 5°.

COMPOZITIE

strat superior
folie permeabila monolitica din PU

strat intermediar
tesatura din PL

Ms)
I \\

C€

EN 13859-1

LCA EPD

|
DOTU 31.2 UNI11470
E1Sd1TR3 A/R3

(=1~
50
=

strat inferior
folie permeabila monolitica din PU

CODURI SI DIMENSIUNI

MONOLITHIC

COD descriere panglica H L A H L A

[m] [m] [m2] [ft] [ft] [ft2]
TEVO360 TRASPIR WELD EVO 360 - 15 25 37,5 5 82 404 24
TEVO36030 TRASPIR WELD EVO 360 3,0 m - 3 25 75 10 82 807 24
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SISTEM COMPLET

Impermeabilizarea cu TRASPIR WELD EVO 360
inseamna realizarea unui sistem sigur, eficient
si complet, cu aplicare de mansoane si sigilare
a sipcilor prin lipire la cald.

SIGILARE LA CALD FOLIE
FUNCTIONALA

Membrana permite sa se sigileze la cald cele
doua folii functionale din TPU pe marginile ex-
terne, in asa fel incat sa se evite absorbtia de
umiditate.



I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Gramaj EN 1849-2 360 g/m?2 1.18 oz/ft?
Grosime EN 1849-2 1 mm 39 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 0,2m 17483 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 420 /490 N/50mm 48 /56 [b/in
Alungire MD/CD EN 12311-1 50/65% -
Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 310/ 280N 70/ 63 Ibf
Impermeabilitate la apa EN 1928 clasa W1 -
Rezistenta termica - -40 /100 °C -40/212 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E -
Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 0 m3/(m2h50Pa) 0 cfm/ft2 at 50Pa
Conductivitate termica (A) = 0,4 W/(m-K) 0.23 BTU/h-ft°F
Caldura specifica - 1800 J/(kg-K) =
Densitate - cca. 360 kg/m3 cca. 0.21 oz/in3
Factor de rezistenta la vapori (u) - cca. 200 cca. 1 MNs/g
Rezistenta imbinarilor EN 12317-2 > 490 N/50mm > 56 b/in
Stabilitate UV EN 13859-1/2 6 luni -
Expunere la agenti atmosferici(®) - 12 saptamani -
Coloana de apa SO 811 >300 cm > 118 in
Dupa imbatranire artificiala:

- impermeabilitate la apa EN 1297 / EN 1928 clasa W1 -

- rezistenta la tractiune MD/CD EN 1297 / EN 12311-1 400/ 470 N/5O0mm 46 /54 [b/in

- alungire EN 1297 / EN 12311-1 50/65% =
Flexibilitate la temperaturi scazute EN 1109 -30°C -22 °F
Test la bataia ploii TU Berlin promovat -
Temperatura de aplicare WELD LIQUID - 10/25°C -

Randament WELD LIQUID

cca. 150/180 m2/L

1) Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.

I PRODUSE ASOCIATE

WELDING BOTTLE BRUSH

WELDBOTBRUSH
continut: 0,5L
buc./cut. 1

WELDING BRUSH

WELDING LIQUID

WELDLIQUID
continut: 1,0 L
buc./cut. 1

WELDING STRIPE
WELDSTRIPE300
marimi: 0,30 x 20 m
buc./cut. 5

WELDING PIPE SLEEVE

WELDPIPE
diametru: 80 -125 mm
buc./cut. 4

MANICA FLEX - TPU

MANFTPU300
MANFTPU430

CU POSIBILITATE DE SIGILARE
CHIMICA SI LA CALD

Membrana poliuretanica dubla permite reali-
zarea unor sigilari perfecte pe toate suprapu-
nerile si imbinarile. Permitand atat sigilarea cu
aer cald, cat si cea chimica, produsul permite
crearea unui singur strat de protectie, solid si
extrem de fiabil, restabilind continuitatea dife-

ritelor straturi.
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I RECOMANDARI PETRU APLICARE

SIGILARE MEMBRANE

1 WELDBOTHBRUSH, WELDBRUSH, WELDLIQUID

SOLUTIA A: SIGILARE SIPCA CU WELD STRIPE

5 WELDSTRIPE30O
6 WELDBOTHBRUSH, WELDBRUSH, WELDLIQUID

SOLUTIA B: SIGILARE SIPCA CU BANDA PENTRU PUNCTE DE TRECERE A CUIELOR

>

7 NAILPLASTER
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SIGILARE MANSON

MANFTPU300, MANFTPU430

e WELDBOTHBRUSH, WELDBRUSH, WELDLIQUID

SIGILARE COS DE FUM

]

-—

-

2 WELDBOTHBRUSH, WELDBRUSH, WELDLIQUID

3 EASYBAND, SPEEDY BAND, FLEXI BAND, FLEXI BAND UV, SOLID BAND, PLASTER BAND

5a WELDBOTHBRUSH, WELDBRUSH, WELDLIQUID

5h EASY BAND, FLEXI BAND, FLEXI BAND UV, SOLID BAND, PLASTER BAND
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TRASPIR ALU FIRE A2 430

MEMBRANA FOARTE PERMEABILA
REFLECTORIZANTA

NECOMBUSTIBIL A2-s1,d0
Membrana testata conform standardului EN 13501-1 si clasificata drept
material necombustibil.

REFLECTORIZANT
Datorita capacitatii sale de a reflecta pana la 95% din caldura, optimizea-
za performantele termice ale pachetului de constructie.

GRAMAJ RIDICAT

Cu gramajul sau de 430 g/mz2, este un produs extrem de trainic, stabil
din punct de vedere termic si rezistent la tensiunile generate in timpul
aplicarii.

COMPOZITIE
strat de protectie
pelicula din aluminiu perforat

strat intermediar
folie functionala din PE

strat inferior
tesatura din fibra de sticla

C€

EN 13859-1/2
A CH D |
Binorm SIA232 ZVDH DTU 312 UNI 11470
B4119 UD (g) USB-A E1Sd1TR3 A/R3
uDTyp! DB-A EB00JDC3
us

)
CODURI SI DIMENSIUNI
CcoD descriere panglica H L A H L A
[m] [m] [m?2] [ft] [ft] [ft2]
TALUFIRE430 TRASPIR AUL FIRE A2 430 - 1,2 50 60 4 164 646 24
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STABILITATE UV

Amestecul special modificat asigura o stabili-
tate sporita la raze UV chiar daca este lasat ex-
pus pe santier, sau daca apar fisuri sau imbinari
deschise la nivelul invelisurilor.

SIGURANTA

Fiind o membrana necombustibila, poate fi
aplicata si in combinatie cu sisteme fotovol-
taice sau in punctele de trecere a curentului

electric.



I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Gramaj EN 1849-2 430 g/m2 1.41 oz/ft2
Grosime EN 1849-2 0,43 mm 17 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 0,08 m 43.706 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 3000 / 3200 N/50mm 343 /365 lb/in
Alungire MD/CD EN 12311-1 6/5% -

Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 580 /450 N 130/ 101 lbf
Impermeabilitate la apa EN 1928 clasa W1 -

Rezistenta termica - -40 /100 °C -40/212 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa A2-s1,d0 -

Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 > 0,02 m3/(m2h50Pa) > 0.001 cfm/ft2 at 50Pa
Conductivitate termica (A) - 0,0007 W/(m-K) 0 BTU/h-ft°F
Caldura specifica - 800 J/(kg-K) =

Densitate - 1000 kg/m3 cca. 0.58 oz/in3
Factor de rezistenta la vapori (u) = cca. 185 cca. 0.4 MNs/g
Continut de VOC - 0% -

Capacitate reflectorizanta EN 15976 95 % -

Rezistenta termica echivalenta cu gol 1SO 6946 Rg,0,025° 0,821 (M2K)/W  4.66 h-ft2-°F/BTU

de aer 50mm (g,1t3 supratats 0.025-0,88)
Stabilitate UV fara invelis final()

Stabilitate UV cu imbinari cu o latime de pana la 60 mm
si care descopera maxim 60% din suprafata

EN 13859-1/2
EN 13859-1/2

Expunere la actiunea agentilor atmosferici fara invelis

final()

Dupa imbatranire artificiala:
- impermeabilitate la apa
- rezistenta la tractiune MD/CD
- alungire

Flexibilitate la temperaturi scazute

EN 1297 / EN 1928
EN 1297 / EN 12311-1
EN 1297 / EN 12311-1
EN 1109

Rg,0,88 0.731 (M2K)/W
9 luni

permanent

16 saptamani

clasa W1

3000 / 3200 N/50mm
6/5%

-40°C

4.15 h-ft2-°F/BTU

343/ 365 lb/in

-40 °F

(1) Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.

I PROTECTIE LA FOC

FIRE SEALING
pag. 122 -124

Loes ]
FIRE FOAM FIRE STRIPE
pag. 118 pag. 130

FRONT BAND UV 210
pag. 98

REZISTENTA MECANICA

Imbinarea dintre invelisul din aluminiu si arm&-
tura din fibra de sticla asigura excelente per-

formante mecanice.
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C€

EN 13858-1

TRASPIR METAL

COVORASE TRIDIMENSIONALE PENTRU
INVELITORI METALICE

DTU 31.2
E1Sd1TR2
EB00JfC1

|
UNIT1470
A/R2
uDTypl

AUS USA
AS/NZS IRC
42001 vp
Class 4

IZOLATIE FONICA CERTIFICATA
Covorasele tridimensionale garanteaza reducerea zgomotului produs de
curenti si de bataia ploii. Valori testate si certificate.

PASLA DE PROTECTIE
Membrana permeabila cu plasa 3D si prevazuta cu un al cincilea strat,
care blocheaza impuritatile si faciliteaza ventilatia.

PLASA 3D DE INALTA DENSITATE
Covorasul tridimensional are o rezistenta mecanica sporita si este adec-
vat si pentru tabla din aluminiu.

CODURI $1 DIMENSIUNI

COD descriere panglica H L A H L A
[m] [m] [m2] [ft] [ft] [ft2]
1 TTTMET610 TRASPIR 3D COATTT TT 1,35 33 44,55 4.43 108.27 479.54
2 NET350 NET 350 - 1,25 50 62,5 4.11 164 672.75

VENTILATIE SIGURA

Membrana permeabila TRASPIR 3D COAT TT
este prevazuta cu o plasa tridimensionala si cu
o pasla de protectie la suprafata, care blochea-
za accesul impuritatilor si faciliteaza ventilatia.

VERSATIL

Ideal si in combinatie cu linia BYTUM sau
TRASPIR, pentru a crea un strat de microventi-
lare atat in perete, cat si in invelitoare.
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RECOMANDARI PETRU APLICARE

TRASPIR 30 COAT

1 HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

3D NET

—

1 MARLIN,CUTTER

TRASPIR NET 160, TRASPIR EVO 160, TRASPIR 200, TRASPIR EVO SEAL 200, TRASPIR EVO 220, TRASPIR ADHESIVE 260, TRASPIR DOUBLE NET
260, TRASPIR EVO 300, TRASPIR DOUBLE EVO 340

2
3 ROLLER
4 EASY BAND, FLEXI BAND, FLEXI BAND UV, FACADE BAND, PLASTER BAND
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TRASPIR 3D COATTT

COMPOZITIE

strat de protectie
material netesut din PP

strat intermediar
covoras tridimensional din PP

strat de protectie
material netesut din PP

strat intermediar
pelicula permeabila din PP

strat inferior
material netesut din PP

DATE TEHNICE

Proprietati
Gramaj
Grosime
Transmisie a vaporilor de apa (Sd)
Rezistenta la tractiune MD/CD
Alungire MD/CD
Rezistenta la perforare statica MD/CD
Impermeabilitate la apa
Rezistenta termica
Reactie la foc
Rezistenta la trecerea aerului
Conductivitate termica (A)
Caldura specifica
Densitate
Factor de rezistenta la vapori (u)
Continut de VOC
Stabilitate UV®)
Expunere la agenti atmosferici¥
Coloana de apa
Dupa imbatranire artificiala:
- impermeabilitate la apa
- rezistenta la tractiune MD/CD
- alungire
Flexibilitate la temperaturi scazute

Indice spatii goale

Modificare a indicelui de apreciere a puterii de izolare fonica

AR,

Modificare a nivelului global de intensitate sonora ponderat A
din cauza zgomotului produs de bataia ploii ALy

Indice de atenuare la pasire AL,,

standard
EN 1849-2
EN 1849-2
EN 1931

EN 12311-1
EN 12311-1
EN 12310-1
EN 1928
EN 13501-1
EN 12114

EN 13859-1/2

ISO 811

EN 1297 / EN 1928
EN 1297 / EN 12311-1
EN 1297 / EN 12311-1
EN 1109

ISO 10140-2 / I1SO 717-1

ISO 140-18

ISO 140-8

valoare

610 g/m?2

8 mm

0,02m

325 /225 N/50mm
45/70 %

185 /195N

clasa W1
-30/80°C

clasa E

< 0,02 m3/(m2h50Pa)
0,3 W/(m-K)

1800 J/(kg-K)

cca. 65 kg/m3

cca. 33

<0,02%

3 luni

2 saptamani

>250 cm

clasa W1

285/ 195 N/50mm
35/30%

-30 °C

95 %

1dB

cca. 4 dB

28 dB

conversie USC
1.2 oz/ft?

315 mil

174.825 US perm
37726 lb/in

42 / 44 Ibf

-22 /176 °F

< 0.001 cfm/ft? at 50Pa
0,17 BTU/h-ft°F

cca. 0.04 oz/in3

cca. 0.1 MNs/g

> 98.4252 in

33/221b/in

22 °F

(1) Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.
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30 NET

COMPOZITIE

plasa 3D
covoras tridimensional din PP

DATE TEHNICE

Proprietati standard

Gramaj EN 1849-2 350 g/m?2 1.15 oz/ft2
Grosime EN 1849-2 7,5 mm 295 mil
Rezistenta la tractiune NET MD/CD EN 12311-1 1,3/0,5N/50mm 0.15/0.06 lb/in
Alungire NET MD/CD EN 12311-1 95/65% =

Rezistenta termica - -40/80°C -40 /176 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa F =

Densitate - cca. 35 kg/m3 cca. 0.02 oz/in3
Emisii VOC = <0,02% =

Stabilitate UV EN 13859-1/2 3 luni -

Expunere la agenti atmosferici() - 4 saptamani -

Indice spatii goale - 95 % -

Z/\F(:Mcljiﬁcare a indicelui de apreciere a puterii de izolare fonica 1SO 10140-2 / 1SO 717-1  1dB B

:

Indice de atenuare la pasire AL, ISO 140-8 28 dB -

(1) Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.

DURABILITATE

Aplicata pe suport continuu, favorizeaza mi-
- croventilatia invelitorilor metalice, impiedi-
cand coroziunea acestora.
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GIORDANO

Qualita al Plurale

| MASURATORI IN LABORATOR

IZOLATIE FONICA CONTRA CURENTILOR DE AER
S| ZGOMOTULUI PRODUS DE BATAIA PLOII

Esantionul de testare este alcatuit dintr-un acoperis din lemn, cu dimensiunile 5,60 x 3,65 m, pozitionat intre o camera emi-
tatoare (FOTO 1) si una receptoare, apte sa emita si sa inregistreze solicitarile sonore impuse in timpul testelor.

Mai jos puteti observa stratigrafia testata, in cele doua variante: prima cu stratul tridimensional TRASPIR METAL, cea de-a
doua cu tabla direct pe structura din lemn.

CAMERA EMITATOARE

<)

—

Tabla din otel zincat, cu o grosime de 0,6 mm
Membrana TRASPIR METAL cu o grosime de 8 mm
Bilute din lemn de brad, cu o grosime de 20 mm

Sipci din lemn de brad, cu o grosime de 60 mm
Membrana permeabila Rothoblaas

Fibra de lemn 200 kg/m3 grosime 22 mm

Fibra de lemn 110 kg/m3 grosime 180 mm

Frana de vapori Rothoblaas

0O O N O o M WM

Bilute din lemn de brad, cu o grosime de 20 mm

—
o

Grinda din lemn lamelar de brad, cu o grosime de 200 mm

CAMERA RECEPTOARE

I TESTE EFECTUATE

Pe ambele stratigrafii, cu si fara TRASPIR METAL, au fost efectuate urmatoarele masuratori:

1. Izolatie acustica pe cale aeriana conform EN ISO 10140-2:2010 si EN
ISO 717-1:2013 pe acoperis. Rezultatul este un indice de putere de
izolare fonica a stratigrafiei Ry. Prin urmare, cu cat este mai mare
valoarea, cu atat este mai buna izolatia fonica.

2. Zgomot generat de bataia ploii conform standardului EN ISO 140-
18:2007: in cadrul acestui test se obtine o valoare care indica nivelul
de presiune sonora L, inregistrat in camera receptoare, in timpul ca-
derii apei, simulata de un bazin pozitionat deasupra esantionului.

FOTO 1: fotografie a esantionului, latura camerei emitatoare

REZULTATE FARA MEMBRANA CU MEMBRANA
) Marirea puterii Z), @
1 x iggx"\?-r J// de izolare fonica éfy
Ry = 43 dB LdB Ry = 44 dB
idd 19 Y A 1)
BATAIA NN Reducerea zgomotulun NS @
2. ? PLOII produs de ploaie pana
Lia=36,9dB la4.2dB Lia=32,7dB

NOTE: Raportul complet al testelor poate fi consultat la sediul departamentului tehnic Rothoblaas.
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SILENT,
CUNUMELE SICU FAPTA

SILENT WALL

In catalogul nostru ,Solutii de acusticd” puteti gasi toate membranele
noastre de izolare fonica: de la gama SILENT FLOOR cu aplicare sub sapa,
la solutiile SILENT STEP cu aplicare sub pardoseala si pana la categoria
SILENT WALL dedicata izolarii fonice prin perete. Descoperiti cat de fru-
moasa poate fi viata in locuinta, cu confortul acustic adecvat!

Scanati codul QR si descarcati catalogul nostru ,Solutii de
acustica”.

ﬁ m G www.rothoblaas.com

SILENT
WALL

SILENT
STEP

SILENT
FLOOR

rothoblaas

Solutions for Building Technology
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BYTUM 400 Ce

FOLIE BITUMINDOASA PENTRU MONTARE

A D CH F |
Onorm ZVDH SIA232 0TU 31.2 UNI 11564
B4119 USB-A Vv.o. > E1Sd3TR2 PSR2A
S U B TI G L E E-do nsk UDB-A a%nem
)]
Ae/L’I\ES n
42001
Class 2
"BASED
COMPOZITIE
strat superior

material netesut din PP

compus
amestec bituminos

armatura
tesatura din PL

compus
amestec bituminos

strat inferior
material netesut din PP

DATE TEHNICE
Proprietati standard valoare conversie USC
Gramaj EN 1849-1 400 g/m?2 1.31 oz/ft?
Grosime EN 1849-2 0,6 mm 24 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 22m 0.159 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 500 /400 N/50mm  57/46 lb/in
Alungire MD/CD EN 12311-1 45/50 % -
Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 200 /200N 45/ 45 Ibf
Impermeabilitate la apa EN 1928 clasa W1 -
Rezistenta termica = -40 /100 °C -40 /212 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E -
Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 0 m3/(m2h50Pa) 0 cfm/ft2 at 50Pa
Conductivitate termica (A) - 0,2 W/(m-K) 0.12 BTU/h-ft°F
Caldura specifica - 120 J/(kg-K) =
Densitate cca. 600 kg/m3 cca. 0.35 0z/in3
Factor de rezistenta la vapori (u) = cca. 36000 cca. 110 MNs/g
Stabilitate UV EN 13859-1/2 4 luni -
Expunere la agenti atmosferici(® - 3 saptamani -
Dupa imbatranire artificiala:

- impermeabilitate la apa EN 1297 / EN 1928 clasa W1 =

- rezistenta la tractiune MD/CD EN 1297 / EN 12311-1 450/ 350 N/50mm  51/40 b/in
- alungire EN 1297 / EN 12311-1 35/40 % -
Flexibilitate la temperaturi scazute EN 1109 -40 °C -40 °F

(1) Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.
Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit. Operatiunile de transport si depozitare trebuie efectuate cu sulurile in pozitie verticala.

CODURI SI DIMENSIUNI

COD descriere panglica H L A H L A HTV‘
[m] [m] m?] [ft [ftl [ft2] —
BYT400 BYTUM 400 - 1 50 50 3.3 164 538 20
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BYTUM 750 q

EN 13859-1
FOLIE BITUMINDASA PENTRU MONTARE A o) () (i
SUB TIGLE Ly
. BITUMEN j
COMPOZITIE BASED
strat superior

material netesut din PP

compus
amestec bituminos

armatura
tesatura din PL

compus
amestec bituminos

strat inferior
material netesut din PP

DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Gramaj EN 1849-2 750 g/m?2 2.46 oz/ft?
Grosime EN 1849-2 0,8 mm 31 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 38m 0.092 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 500 /400 N/50mm  57/46 lb/in
Alungire MD/CD EN 12311-1 45/50 % -

Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 200 /200N 45/ 45 Ibf
Impermeabilitate la apa EN 1928 clasa W1 -

Rezistenta termica = -40 /100 °C -40 /212 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E -

Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 0 m3/(m2h50Pa) 0 cfm/ft2 at 50Pa
Conductivitate termica (A) - 0,2 W/(m-K) 0.12 BTU/h-ft°F

Caldura specifica
Densitate
Factor de rezistenta la vapori (u)
Stabilitate UV
Expunere la agenti atmosferici(®
Dupa imbatranire artificiala:
- impermeabilitate la apa
- rezistenta la tractiune MD/CD
- alungire
Flexibilitate la temperaturi scazute

EN 13859-1/2

EN 1297 / EN 1928
EN 1297 / EN 12311-1
EN 1297 / EN 12311-1
EN 1109

120 J/(kg-K)
cca. 935 kg/m3
cca. 47500

4 luni

3 saptamani

clasa W1

450 / 350 N/50mm
35/40 %

-45°C

cca. 0.35 oz/in3
cca. 190 MNs/g

51/40 lb/in

-49 °F

(1) Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.
Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit. Operatiunile de transport si depozitare trebuie efectuate cu sulurile in pozitie verticala.

CODURI SI DIMENSIUNI

COD descriere panglica H L A H L A HTV‘
[m] [m] m?] [ft [ftl [ft2] —
BYTTT750 BYTUM 750 TT TT 1 40 40 3.3 131 431 20
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BYTUM 1100 Ce

FOLIE BITUMINDOASA PENTRU MONTARE

A D CH F |

Onorm ZVDH SIA232 0TU 31.2 UNI 11564

B4119 USB-A v.0.> E1Sd3TR2 PSR3A
S U B TI G L E E-do nsk UDB-A a%nem

)]

Ae/L’I\ES D n

42001

Class 2

"BASED
COMPOZITIE
strat superior

material netesut din PP

compus
amestec bituminos

armatura
tesatura din PL

compus
amestec bituminos

strat inferior
material netesut din PP

DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Gramaj EN 1849-2 1100 g/m?2 3.6 oz/ft?
Grosime EN 1849-2 1,1 mm 43 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 55m 0.064 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 650 /500 N/50mm 74 /57 lb/in
Alungire MD/CD EN 12311-1 45/50 % -
Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 230 /230N 52 /52 lbf
Impermeabilitate la apa EN 1928 clasa W1 -
Rezistenta termica = -40 /100 °C -40 /212 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E -
Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 0 m3/(m2h50Pa) 0 cfm/ft2 at 50Pa
Conductivitate termica (A) - 0,2 W/(m-K) 0.12 BTU/h-ft°F
Caldura specifica - 120 J/(kg-K) =
Densitate - cca. 1000 kg/m3 cca. 0.58 oz/in3
Factor de rezistenta la vapori (u) = cca. 50000 cca. 275 MNs/g
Stabilitate UV EN 13859-1/2 4 luni
Expunere la agenti atmosferici(® - 3 saptamani -
Dupa imbatranire artificiala:

- impermeabilitate la apa EN 1297 / EN 1928 clasa W1 =

- rezistenta la tractiune MD/CD EN 1297 / EN 12311-1 600 /450 N/50mm 69 /51 [b/in

- alungire EN 1297 / EN 12311-1 35/40 % =
Flexibilitate la temperaturi scazute EN 1109 -45°C -49 °F

(1) Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.
Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit. Operatiunile de transport si depozitare trebuie efectuate cu sulurile in pozitie verticala.

CODURI SI DIMENSIUNI

COD descriere panglica H L A H L A HTV‘
[m] [m] m?] [ft [ftl [ft2] —
BYT1100 BYTUM 1100 - 1 25 25 3.3 82 270 24
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BYTUM 1500 g

EN 13858-1
EN 13707
FOLIE BITUMINDASA PENTRU MONTARE (B () )
SUB TIGLE ELdo ek UDB-A auﬁsn?gi.
ey ﬁ
o BITUMEN
COMPOZITIE BASED

strat superior
material netesut din PP

compus
amestec bituminos

armatura
tesatura din PL

compus
amestec bituminos

strat inferior
material netesut din PP

DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Gramaj EN 1849-1 1500 g/m?2 4.92 oz/ft?
Grosime EN 1849-2 1,3 mm 51 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 120 m 0.029 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 600 /400 N/50mm 69 /46 b/in
Alungire MD/CD EN 12311-1 40/40% -
Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 220/ 230N 49/ 52 lbf
Impermeabilitate la apa EN 1928 clasa W1 -
Rezistenta termica - -40 /100 °C -40 /212 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E -
Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 0 m3/(m2h50Pa) 0 cfm/ft2 at 50Pa
Conductivitate termica (A) - 0,2 W/(m-K) 0.12 BTU/h-ft°F
Caldura specifica - 175 J/(kg-K) =
Densitate - cca. 1150 kg/m3 cca. 0.66 oz/in3
Factor de rezistenta la vapori (u) = cca. 20000 cca. 600 MNs/g
Stabilitate UV EN 13859-1/2 3 luni -
Expunere la agenti atmosferici(® - 3 saptamani -
Dupa imbatranire artificiala:

- impermeabilitate la apa EN 1297 / EN 1928 clasa W1 =

- rezistenta la tractiune MD/CD EN 1297 / EN 12311-1 500 /300 N/50mm  57/34 lb/in

- alungire EN 1297 / EN 12311-1 40/40 % =
Flexibilitate la temperaturi scazute EN 1109 -20 °C -4 °F

(1) Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.
Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit. Operatiunile de transport si depozitare trebuie efectuate cu sulurile in pozitie verticala.

CODURI SI DIMENSIUNI

COD descriere panglica H L A H L A HTT
[m] [m] m?] [fd [ft [ft2] —

BYT1500 BYTUM 1500 - 1 25 25 3.3 82 270 30

BYTTT1500 BYTUM 1500 TT TT 1 25 25 3.3 82 270 30
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BYTUM 2000 Ce

EN 13707
FOLIE BITUMINDASA PENTRU MONTARE (B () )
SUB TIGLE ELdo ek UDB-A auﬁsn?gi.
ey n
i BITUMEN j
COMPOZITIE BASED

strat superior
material netesut din PP

compus
amestec bituminos

armatura
tesatura din PL

compus
amestec bituminos

strat inferior
material netesut din PP

DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Gramaj EN 1849-1 2000 g/m? 6.55 oz/ft2
Grosime EN 1849-2 1,8 mm 71 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 120 m 0.029 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 600 /400 N/50mm 69 /46 b/in
Alungire MD/CD EN 12311-1 40/40% -
Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 220/ 230N 49/ 52 lbf
Impermeabilitate la apa EN 1928 clasa W1 -
Rezistenta termica - -40 /100 °C -40 /212 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E -
Rezistenta la trecerea aerului EN 12114 0 m3/(m2h50Pa) 0 cfm/ft2 at 50Pa
Conductivitate termica (A) - 0,2 W/(m-K) 0.12 BTU/h-ft°F
Caldura specifica - 175 J/(kg-K) =
Densitate cca. 1100 kg/m3 ca. 0.64 oz/in3
Factor de rezistenta la vapori (u) = cca. 20000 cca. 600 MNs/g
Stabilitate UV EN 13859-1/2 3 luni -
Expunere la agenti atmosferici(® - 3 saptamani -
Dupa imbatranire artificiala:

- impermeabilitate la apa EN 1297 / EN 1928 clasa W1 =

- rezistenta la tractiune MD/CD EN 1297 / EN 12311-1 500 /300 N/50mm  57/34 lb/in

- alungire EN 1297 / EN 12311-1 40/40 %
Flexibilitate la temperaturi scazute EN 1109 -20 °C -4 °F

(1) Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.
Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit. Operatiunile de transport si depozitare trebuie efectuate cu sulurile in pozitie verticala.

CODURI SI DIMENSIUNI

COD descriere panglica H L A H L A HT\X‘
[m] [m] m?] [ft [ftl [ft2] —_—
BYT2000 BYTUM 2000 - 1 15 15 3.3 50 161 33
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RECOMANDARI PETRU APLICARE: BYTUM

APLICARE PE INVELITOARE - PARTE EXTERNA

BYTUMA400,BYT750,BYT10, BYT1500, BYT2000
HAMMER STAPLER 47, HAMMER STAPLER 22, HAND STAPLER, STAPLES

EASY BAND, SPEEDY BAND, FLEXI BAND, FLEXI BAND UV, SOLID BAND, PLASTER BAND

o o=

ROLLER
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! BYTUM BASE 2500 CE

MEMBRANA BITUMINOASA AUTOADEZIVA

D

CH
ZVOH

SIA232
V.o,
un (fu)

F
DTU 31.2
pare-vapeur
E1Sd3TR1

|
UNI 11564
UsB-B PSR1A
E-dO nsk UuDB-C

AUS USA
L
4200.1 Class 1 l
Class1

BITUMEN

ACOPERIS PLAT BASED

Ideala pentru acoperisurile plate, ca strat final la vedere, in combinatie cu
BYTUM BASE 3500.

POSIBILITATE DE MODELARE
Flexibilitate si posibilitate de modelare garantate chiar si la temperaturi
scazute, datorita compusului bituminos modificat cu polimeri.

AUTOADEZIVA Sl AUTOSIGILANTA
Amestecul adeziv si finisarea suprafetei cu poliester permit autosigilarea
membranei, in mod practic si rapid.

§ COMPOZITIE

strat superior

folie din PL

compus

bitum distilat polimeric elastic si plastic
armatura

PL stabilizat cu fibra de sticla

compus

bitum distilat polimeric elastic si plastic
strat inferior

bitum distilat autoadeziv modificat cu polimeri
strat de separare

folie din plastic, detasabila

I CODURI SI DIMENSIUNI

COD descriere liner H L A H L A

[mm] [m] Im] [m?2] [ft] [ft] [ft2]
BYTBASE2500 BYTUM BASE 2500 500 /500 1 10 10 3.3 33 108 29

FARA FLACARA

Datorita amestecului din bitum distilat autoa-
deziv modificat, este posibila aplicarea pro-
dusului fara folosirea flacarilor aprinse sau a
caldurii.

APLICARE USOARA

Foliile monosiliconate detasabile taiate in pre-
alabil si o aliniere precisa a mantalelor fac ca
munca sa devina sigura, placutad, cu un rezultat
estetic perfect.
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I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Gramaj EN 1849-1 cca. 2550 g/m?2 cca. 8.36 oz/ft?
Grosime EN 1849-1 2 mm 79 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 cca. 200 m cca. 0.017 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 400/ 300 N/50mm 46 /34 [b/in
Alungire MD/CD EN 12311-1 35/35% -
Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 120 /120 N 27/ 27 bf
Impermeabilitate la apa EN 1928 60 kPa -
Rezistenta termica - -40 /100 °C -40/212 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E -
Conductivitate termica (A) = 0,17 W/(m-K) 0.12 BTU/h-ft°F
Caldura specifica - 170 J/(kg-K) -
Densitate - cca. 1250 kg/m3 cca. 0.72 oz/in3
Factor de rezistenta la vapori (u) - cca. 100000 cca. 1000 MNs/g
Rezistenta imbinarilor EN 12317-2 300 /200 N/50mm 34 /23 b/in
Rezistenta la desprinderea imbinarilor EN 12316-1 - -
Stabilitate UV®) EN 13859-1/2 3 luni -
Expunere la agenti atmosferici(®) - 3 saptamani -
Dupa imbatranire artificiala:

- impermeabilitate la apa EN 1297/ EN 1928 clasa W1

- rezistenta la tractiune MD/CD EN 1297 / EN 12311-1 300 /200 N/50mm 34 /23 Ib/in

- alungire EN 1297 / EN 12311-1 35/35% -
Flexibilitate la temperaturi scazute EN 1109 -20 °C -4 °F
Alunecare la cald EN 1110 100 °C 212 °F
Temperatura de aplicare - 10 /30 °C 50/ 86 °F
Forta de lipire pe propriul suport la 180° EN 12316-1 50 N 11.24 Ibf
Forta de lipire pe otel ASTM D 1000 50 N/50mm 6 lb/in

(1) Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.
Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit. Operatiunile de transport si depozitare trebuie efectuate cu sulurile in pozitie verticala.

Serecomandadepozitareaprodusuluilatemperaturamediului,panalaaplicare,decareceprodusulestesensibillaoscilatiiletermice.Recomandam
aplicarea produsului in timpul orelor mai racoroase pe timp de vara si in timpul orelor mai calde pe timp de iarna, folosindu-va eventual de

un pistol cu aer cald.

I PRODUSE ASOCIATE

BYTUM LIQUID
pag. 42

BYTUM SPRAY

pag. 46

GROUND BAND
pag. 34

PANTE MICI

BLACK BAND
pag. 136

Folosit pe pante de pana la 5° pentru aplicare
sub tigla, garanteaza o perfecta impermeabili-
tate chiar si in caz de perforare.
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' BYTUM SLATE 3500 CE

MEMBRANA BITUMINOASA AUTOADEZIVA CU

LA D CH F |
Onorm ZVDOH SIA232 OTU 31.2 UNI 11564
B4119 UsB-B Vv.o. pare-vapeur PSR1A
AR D EZl E E-dD nsk UDB-C U (f0) E1Sd3 TR1
s i N
éﬁﬂg'} Class1
o BITUMEN
APLICARE USOARA BASED
Datorita finisarii cu ardezie, BYTUM SLATE 3500 poate fi utilizat pe pante de
pana la 5° pentru aplicare sub tigla, fiind compatibil cu mortarul si spuma.
GAMA LARGA
Disponibil in 4 culori, pentru a veni in intampinarea diferitelor domenii de
aplicare si diferitelor necesitati estetice.
FLEXIBILITATE
Flexibilitate si posibilitate de modelare garantate chiar si la temperaturi
scazute, datorita compusului bituminos modificat cu polimeri.
I CODURI SI DIMENSIUNI
COD descriere liner culoare H L A H L A R
(mm] [m] Iml [m?] [ft [ftl [f2] | ==
BYTSWHI3500 BYTUM SLATE 3500 WHITE 500 /500 alb 1 10 10 3.29 33 107.64 20
BYTSGRE3500 BYTUM SLATE 3500 GREEN 500 /500 verde 1 10 10 3.29 33 107.64 20
BYTSRED3500 BYTUM SLATE 3500 RED 500/500| rosu 1 10 10 3.29 33 107.64 20
BYTSGRA3500 BYTUM SLATE 3500 GRAY 500 /500 gri 1 10 10 3.29 33 107.64 20

AUTOADEZIVA SI AUTOSIGILANTA

Fasia adeziva laterala garanteaza impermea-
bilizarea chiar si in punctele de suprapunere
dintre membrane.

ACOPERIS PLAT

Ideal pentru realizarea unui acoperis plat,
ca strat final la vedere, in combinatie cu
BYTUM BASE 2500.

310 | BYTUM SLATE 3500 | BITUMINOASE



I COMPOZITIE

strat superior
fulgi de ardezie

compus

bitum distilat polimeric elastic si plastic
armatura

PL stabilizat cu fibra de sticla

compus
bitum distilat polimeric elastic si plastic

strat inferior
bitum distilat autoadeziv modificat cu polimeri

strat de separare
folie din plastic, detasabila

I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Gramaj EN 1849-1 3500 g/m?2 11.47 oz/ft?
Grosime EN 1849-1 cca. 2,8 mm cca. 110 mil
Transmisie a vaporilor de apa (Sd) EN 1931 280 m 0.012 US perm
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 12311-1 400 /300 N/50mm 46 /34 lb/in
Alungire MD/CD EN 12311-1 35/35% -
Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 12310-1 120 /120 N 27/ 27 bf
Impermeabilitate la apa EN 1928 60 kPa -
Rezistenta termica - -40 /100 °C -40/212 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E -
Conductivitate termica (A) = 0,17 W/(m-K) 0.12 BTU/h-ft-°F
Caldura specifica - 170 J/(kg-K)
Densitate = cca. 1250 kg/m3 cca. 0.72 oz/in3
Factor de rezistenta la vapori (p) - cca. 100000 cca. 1400 MNs/g
Rezistenta imbinarilor EN 12317-2 300 /200 N/50mm 34 /23 lb/in
Stabilitate UV EN 13859-1/2 permanent -
Dupa imbatranire artificiala:

- impermeabilitate la apa EN 1297 / EN 1928 clasa W1 -

- rezistenta la tractiune MD/CD EN 1297 / EN 12311-1 300 /200 N/50mm 34 /23 (b/in

- alungire EN 1297 / EN 12311-1 35/35% -
Flexibilitate la temperaturi scazute EN 1109 -15°C 5°F
Alunecare la cald EN 1110 100 °C 212 °F
Temperatura de aplicare = 10 °C 50 °F
Forta de lipire pe bordura la 180° EN 12316-1 50 N 11.240451 lbf
Forta de lipire pe otel ASTM D 1000 50 N/50mm 6 lb/in

(1) Pentru corelatia dintre testele de laborator si conditiile reale, consultati pag. 199.
Depozitati produsul intr-un loc uscat si acoperit. Operatiunile de transport si depozitare trebuie efectuate cu sulurile in pozitie verticala.

Se recomanda depozitarea produsului la temperatura mediului, pana la aplicare, deoarece produsul este sensibil la oscilatiile termice. Re-
comandam aplicarea produsului in timpul orelor mai racoroase pe timp de vara si in timpul orelor mai calde pe timp de iarna, folosindu-va
eventual de un pistol cu aer cald.

STABILITATE UV PERMANENTA

Stratul final la vedere, realizat din ardezie, garan-
teaza o rezistenta de durata la intemperii, prote-
jand stratul din bitum de impermeabilizare.
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RECOMANDARI PETRU APLICARE

BYTUM SLATE 3500
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RECOMANDARI PETRU APLICARE

COLT INTERN

3 MARLIN,CUTTER
4 ROLLER

COLT EXTERN

2
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| SHINGLE

BASED

SINDRILA BITUMINDASA (CANADEZA)

MARCAJ CE

Strat final impermeabil de acoperire, marcat CE conform ETA.
Rezista la intemperii si izoleaza fonic de bataia ploii.

STABILITATE UV PERMANENTA

Rezistenta nelimitata la razele UV, datorita stratului superior din granule
de bazalt.

AUTOSIGILANTE

Comod de instalat, datorita punctelor termoadezive preasamblate, ce
garanteaza sigilarea in timpul aplicarii.

I CODURI SI DIMENSIUNI

coD B L B L culoare A/ co. co./b Alb o
| | i3
[mm] [mm] lin] lin] [m?] [m?] ~L-
SHIREDR R 777 336 30.6 13.23 rosu 2,0 39 66,0 18
SHIBROR R 777 336 30.6 13.23 maro 2,0 39 66,0 18
SHIGRER R 777 336 30.6 13.23 verde 2,0 39 66,0 18
SHIBLAR R 777 336 30.6 13.23 negru 2,0 39 66,0 18
SHIREDB B 808 336 31.82 13.23 rosu 2,0 39 66,0 18
SHIBROB B 808 336 31.82 13.23 maro 2,0 39 66,0 18
SHIGREB B 808 336 31.82 13.23 verde 2,0 39 66,0 18
SHIBLAB B 808 336 31.82 13.23 negru 2,0 39 66,0 18
B latime a sindrilei co./b cutii dintr-un palet
L inaltime a sindrilei R rectangular
A/ co. suprafatd sindrile dintr-o cutie B biber

A/b suprafata sindrile dintr-un palet

TRANSPORT

Usor de transportat, datorita dimensiunilor re-
duse ale coletului (80 cm x 34 cm) si greutatii
reduse a cutiei (circa 20 kq).

BYTUM 400

Ideal in combinatie cu o folie bituminoasa
pentru montare sub tigle (BYTUM 400) pentru
o eficienta impermeabilizare chiar si pe pante
reduse ale acoperisului.
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I DATE TEHNICE

Proprietati standard valoare conversie USC
Gramaj (RECTANGULAR) ETA 07/0266 9,6 kg/m? 0.03 oz/ft2
Gramaj (BIBER) ETA 07/0266 9 kg/m? 0.029 oz/ft2
Grosime - 3mm 118 mil
Rezistenta la tractiune MD/CD EN 544 > 600 /400 N/50mm > 69 /46 b/in
Alungire MD/CD EN 544 35/35%
Rezistenta la perforare statica MD/CD EN 544 >100 N > 22 Ibf
Impermeabilitate la apa (greutate a bitumului) ETA-07/0266 896 g/m? 2.936242 oz/ft?
Rezistenta termica -20/80°C -4 /176 °F
Reactie la foc EN 13501-1 clasa E
Reactie la foc extern EN 13501-5  clasa BROOF (t1)
Dupa imbatranire artificiala

- rezistenta la tractiune MD/CD EN 544 > 600 /400 N/50mm 69 /46 lb/in

- rezistenta la perforare statica MD/CD EN 544 >100N 22 Ibf

- alunecare la cald EN 544 <2mm < 0.07874 in

- aderenta a granulelor EN 544 <25¢g < 0.088185 oz
Flexibilitate la temperaturi scazute EN 1109 -20 °C -4 °F
Densitate a bitumului ETA-07/0266 1,2 kg/L
Temperatura de aplicare ETA-07/0266 0 /40 °C 32 /104 °F
Absorbtie apa EN 544 2%
Stabilitate UV = permanent =

Se recomanda depozitarea produsului la temperatura mediului, pana la aplicare, deoarece produsul este sensibil la oscilatiile termice. Re-
comandam aplicarea produsului in timpul orelor mai racoroase pe timp de vara si in timpul orelor mai calde pe timp de iarna, folosindu-va
eventual de un pistol cu aer cald.

GEOMETRIE

B ]

- 77mm—m—

L sp8mm ——!

PRODUSE ASOCIATE

SHINGLE STICK

CODURI mL buc.
00057008 310 12
Putere de acoperire a unui cartus egala cu circa 3 metri liniari, pentru lucrari de
cositorie.

FOISOARE $S1 PRIDVOARE

Solutie ideala pentru realizarea acoperisurilor
unor structuri de mici dimensiuni cum ar fi pa-
ravane acoperite, foisoare sau pridvoare.
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RECOMANDARI PETRU APLICARE
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RECOMANDARI PETRU APLICARE
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ECHIPAMENTE

CAP SUPER
SISTEM DE ACOPERIRE PENTRU SANTIERE .. ............... 322

CAP TOP
PRELATADE ACOPERIRE ... ..o, 324

LIZARD

DERULATOR PENTRU BANDA DE SIGILARE
PUNCTE DE TRECEREACUIELOR .. ... ... .............. 325

ROLLER
ROLAPENTRUBENZI ... 326

SPEEDY ROLL
DERULATOR PENTRU SPEEDY BAND

CUMANERLUNG. . ... 326
WINGBAG

PERNA DE AER GONFLABILA CU POMPA MANUALA
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BRUSH

PENSULE SI TRAFALETE ... ... . 327
NITRAN

MANUSI DIN NAILON-ELASTAN/SPUMA DE NITRIL .......... 327
GLASS 1

OCHELARI DE PROTECTIE . .. ... 327
MARLIN

CUTTERALLROUND ... ... 328
CUTTER

PENTRU TAIETURI PROFESIONALE ... . ... ... 328
LAMA

CUTIT PENTRU MATERIALE IZOLANTE ... .................. 329
KOMPRI CLAMP

CAPSA PENTRU BANDA DILATABILA .. ... ... .. ... ......... 329
HAMMER STAPLER 47

MASINA DE CAPSAT TIP CIOCAN . ... 330
HAMMER STAPLER 22

MASINA DE CAPSAT TIP CIOCAN ... ... ... ... ........ 330
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MASINA DE CAPSAT MANUALA . ... .. ... .. .. ... .. ...... 331
STAPLES

BURGHIU TIP DALTA . .. 331
FLY SOFT

PISTOL PENTRU SIGILANTI

PENTRU CARTUSE MOI 600 mL . ......................... 332
FLY

PISTOL PROFESIONAL

PENTRU CARTUSEDE310mL. . ........................... 332
FLY FOAM

PISTOL AUTOMAT CU TEAVA LUNGA

PENTRU SPUME . ... 333
FOAM CLEANER

DETERGENT PENTRU PISTOALE CU CARTUSE . ............. 333
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CAP SUPER

SISTEM DE ACOPERIRE PENTRU SANTIERE

o Cu aceasta solutie se pot reduce sau extinde dimensiunile sistemului
de acoperire, pentru a-l adapta la dimensiunile tavanelor

o Datorita ochiurilor metalice ranforsate pe margine si in partea de jos,
prelata de acoperire poate fi fixata din metru in metru, pe acoperis

+ Gramajul ridicat si tipul de material garanteaza o rezistentd mecanica
sporita si o mare durabilitate in timp

CODURI SI DIMENSIUNI

COoD descriere buc.
1 CAPSUPERS8S8 prelata de acoperire 8 x 8 m 1
2 CAPSUPER48 1/2 prelata de acoperire 8 x 4 m 1
3 CAPSUPERCOL element de etansare 1
4 CAPSUPERPAD element gonflabil 1
5 CAPSUPERPIL element pentru coloane 1

PRODUSE COMPLEMENTARE

COD descriere buc.
6 CAPPUMP adaptor pentru compresor pneumatic 1
7 CAPLOOP carabina de prindere 25
8 CAPGLUE adeziv pentru reparatii, de 50 ml 1

VIDEO

Scanati codul QR si vizionati
videoclipul pe canalul nostru
Youtube
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MATERIAL

Trainica tesatura din poliester, usor transpa-
renta, pentru a identifica imediat deschizaturi-
le si elementele aflate dedesubtul prelatei.

PROTECTIE

Protectie de durata impotriva patrunderii
umiditatii si pulberilor, in caz de intarzieri sau
sistari ale lucrarilor, sau in cazul in care tavanul
ramane descoperit pe perioade lungi de timp.




DATE TEHNICE

Proprietati standard valori

Gramaj ISO 2286-2 670 g/m?2

Grosime ISO 2286-3 0.5 mm
z‘:::‘st::;:zlt[zf‘g:f(::mau EN ISO 1421 3000 / 3000 N/50 mm
zfaz:\s:::rtsi::ir:fne;iiudinal) DN EeEey SO0 U

Rezistenta la frig iggﬁiﬁgéi36 -30°C

Rezistenta termica IVK/Pkt.5 +70°C

Stabilitate a culorilor la raze UV ISO 107-B02 7/8 (pe o scard de lalla 8)

Rezistenta la indoire

DIN 53359 forma A

100,000 x - nicio fisura

COLOANE

Datorita elementului reglabil pentru coloa-
ne, este posibila chiar si inchiderea ermetica
a punctelor de trecere a cosurilor de fum sau
stalpilor.
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CAP TOP

PRELATA DE ACOPERIRE

* Fiecare marime este prevazuta cu un carlig de ridicare ranforsat, pen-
tru o aplicare mai simpla

+ Datorita ochiurilor metalice de prindere, prelata de acoperire poate fi
fixata din metru in metru, pe acoperis

e Gramajul ridicat si tipul de material garanteaza o mare
rezistentd mecanica si durabilitate in timp

* La fixarea prelatei pe acoperis, este important ca toate ochiurile de
prindere sa fie mereu ancorate, in asa fel incat forta vantului sa fie
repartizata pe cat mai multe ochiuri cu putinta

CODURI SI BDIMENSIUNI

CcoD marimi greutate buc.
[m] [kal

CAPTOP1012 10 x 12 72,0 1

CAPTOP1214 12 x14 100,8 1

CAPTOP1416 14 x 16 1344 1

La cerere, se pot livra si alte marimi si/sau prelate personalizate.

DATE TEHNICE

Proprietati standard valori
Gramaj ISO 2286-2 600 g/m?2
Grosime ISO 2286-3 0,5 mm

Rezistenta la tractiune

. I ISO 1421-1 2200/ 2000 N/50 mm
(transversal si longitudinal)

Rezistenta la rupere

(transversal si longitudinal) BORREL 2Ll 2 R

Stabilitate a culorilor

la razele UV ISO 105 B02 7/8 (peoscaradelalla8)

Rezistenta la rupere
a unui ochi

- 100 kg

MATERIAL

Prelata de camion, din poliester cu invelis din
PVC lacuit opac.

PROTECTIE

In faza de santier, oferd o protectie provizorie
impotriva ploii si impiedica infiltratiile prafului
si reziduurilor de prelucrare, printre fantele pa-
nourilor.
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LIZARD

DERULATOR PENTRU BANDA DE SIGILARE
PUNCTE DE TRECERE A CUIELOR

ECONOMIE DE TIMP
Datorita aplicarii rapide si precise a benzii pentru punctele de trecere a
cuielor, este posibila o reducere semnificativa a costurilor de aplicare.

IMPERMEABIL
Corecta aplicare a benzii pentru puncte de trecere a cuielor garanteaza
impermeabilitatea membranei, in caz de perforare ca urmare a fixarii.

CODURI SI DIMENSIUNI

COD descriere buc.

LIZARD derulator bobina 1

VIDEO

VIDEO

Scanati codul QR si vizionati
videoclipul pe canalul nostru
Youtube

PRODUS RECOMANDAT

Excelent cu banda monoadeziva pentru punc-
te de trecere a cuielor NAIL PLASTER.

DOMENII DE UTILIZARE

Pentru benzi pentru puncte de trecere a cu-
ielor cu latimea cuprinsa intre 50 si 80 mm si
elemente din lemn cuprinse intre 40 x 40 mm
si 80 x 80 mm.
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ROLLER

ROLA PENTRU BENZI

fothoblaas

CODURI SI DIMENSIUNI

[
0
=
2
]
{5

| :

COoD descriere marime buc. [
[mm] |
1 RLL40 rola din silicon 40 1
2 RLL45 rola din PUR 45 1

SPEEDY ROLL

DERULATOR PENTRU SPEEDY BAND
CU MANER LUNG

CODURI S1 DIMENSIUNI

coD descriere lungime buc.
[cm]
SPEEDYROLL derulator SPEEDY BAND 120 - 200 1

ARTICOLE OPTIONALE

COD B L buc.
Imm] [m]
SPEEDY60 60 25 10

WINGBAG

PERNA DE AER GONFLABILA CU POMPA
MANUALA DIN MATERIAL SINTETIC
RANFORSAT CU FIBRE

CODURI $1 DIMENSIUNI

coD buc.
WINBAG 4
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BRUSH

PENSULE SI TRAFALETE

CODURI SI DIMENSIUNI

COD marimi buc.
[mm]
1 BRS560 5x 60 1
2 BRS414 40 x 140 1
3 BRS625 ©60 x 250 1

NITRAN Ce

MANUSI DIN NAILON-ELASTAN/SPUMA
DE NITRIL

CODURI SI DIMENSIUNI

COD marime buc.
NIT8 8 1
NIT9 9 1
NIT10 10 1

GLASS 1 Ce

OCHELARI DE PROTECTIE

T

CODURI SI DIMENSIUNI

COoD descriere buc.
GLASS1 protectie laterala
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MARLIN

CUTTER ALLROUND

e Se livreaza cu lame cu tripla ascutire
e Extrem de trainic - 100 % antirugina - compartiment pentru lame de
schimb neinclus

CODURI S1 DIMENSIUNI

COD descriere buc.
MARLIN cutter 1
MARBLA lame de schimb 10

CUTTER

PENTRU TAIETURI PROFESIONALE

+ Clapeta de siguranta permite schimbarea lamei, in mod simplu si rapid
o Datorita suportului moale, este si mai simplu sa exercitati presiunea
maxima, cu degetul mare

[BESSEY)

LT3 3

1

CODURI SI DIMENSIUNI

coD descriere buc.
1 CUTTER cutter cu 5 lame de schimb 1
CUT60 lama trapezoidala de schimb 10

cutter intr-o practica husa din nailon, cu:
10 buc. lame trapezoidale
2 CUTSET 5 buc. lame cu carlig 1
2 buc. lame pentru linoleum
2 buc. lame pentru taieturi de precizie
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LAMA

CUTIT PENTRU MATERIALE IZOLANTE

Se poate folosi pe ambele parti, lama inoxidabila de 2 mm grosime

Forma ergonomica a manerului, pentru o excelenta prelucrare a
materialelor izolante

CODURI S1 DIMENSIUNI
cob

lungime lama greutate buc.
[mm] [g]
LAMA 280 175 1
CAPSA PENTRU BANDA DILATABILA
CODURI SI DIMENSIUNI
COD dimensiuni deschidere buc
[mm]

KOMPRICLAMPS 0-30 5
KOMPRICLAMPL 40-95 5
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HAMMER STAPLER 47

MASINA DE CAPSAT TIP CIOCAN

e Greutate: 0,87 kg
e Latime dos: 10,6 mm

CODURI SI BDIMENSIUNI

coD buc.
HH735347 1

HAMMER STAPLER 22

MASINA DE CAPSAT TIP CIOCAN

e Greutate: 1,04 kg
e Latime dos: 10,6 mm

\:ﬁ‘

CODURI SI DIMENSIUNI

COD buc.
HH735322 1
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HAND STAPLER - s

MASINA DE CAPSAT MANUALA i e

e Greutate: 0,6 kg
e Latime dos: 10,6 mm

CODURI $1 DIMENSIUNI

COoD buc.
RTHH14B 1

STAPLES

BURGHIU TIP DALTA

e Grosime 0,5 mm

10,6
e
L
v — 1,25
0,5 ’
CoD L invelis aparat compatibil buc. kg buc./@
[mm] HH735347 HH735322 RTHH14B

HH10005121 6 galvanizat ° ° 5000 0,5 6000000
HH10005122 8 galvanizat ° () o 5000 0,6 6000000
HH10005123 10 galvanizat (] ° ° 5000 0,7 6000000
HH10005124 12 galvanizat ° ° 5000 0,7 6000000
HH10005125 14 galvanizat ) ° 5000 0.8 6000000
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FLY SOFT /

PISTOL PENTRU SIGILANTI
PENTRU CARTUSE MOI 600 ml

e Pentru toate cartusele moi de pana la 600 ml, corp robust

CODURI SI DIMENSIUNI

CcoD descriere buc.
FLYSOFT pentru cartuse moi de 600 ml 1
FLYSOFT2 5 pistoane de schimb, 1 duza, 1

1 duza inclinata, 1 duza pentru rosturi
FLYSOFT3 pistoane de schimb 5

FLY

PISTOL PROFESIONAL
PENTRU CARTUSE DOE 310 ml

* Pistol de mare stabilitate, pentru cartuse standard de 310 ml

CODURI SI DIMENSIUNI @
CcoD descriere buc.
FLY pentru cartuse de 310 ml 1
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FLY FOAM

PISTOL AUTOMAT CU TEAVA LUNGA
PENTRU SPUME

¢ Pentru oricare dintre cele mai raspandite cartuse de spuma, cu inchi-
dere cu baioneta
e Cu surub pentru reglarea fluxului

g’_gv' 1
e ‘S _

4

CODURI SI DIMENSIUNI

COoD descriere buc.

FLYFOAM pistol pentru spume

=

FOAM CLEANER

DETERGENT PENTRU PISTOALE CU CARTUSE

* Permite curatarea pe interior a pistoalelor cu cartuse, evitand com-
promiterea functionarii acestora din cauza reziduurilor de spuma

CODURI SI DIMENSIUNI

CcoD continut buc.
[mL]
FLYCLEAN 500 12

Aerosol 1. Eye Irrit. 2. STOT SE 3.
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| LISTA PRODUSE

cobD descriere pag.
ALPHA profil preformat pentru sigilarea colturilor 143
ALU BAND banda monoadeziva reflectorizanta pentru interior 61

ALU BUTYL BAND banda adeziva butilica reflectorizanta 134
ALU FLASH CONNECT versiune din aluminiu si butil autoadeziv 178
BARRIER ALU FIRE A2 SD2500 folie bariera de vapori, reflectorizanta, reactie la foc clasa A2-s1,d0 216
BARRIER ALU NET SD150 folie bariera de vapori, reflectorizanta Sd 150 m 213
BARRIER ALU NET SD1500 folie bariera de vapori, reflectorizanta Sd > 1500 m 214
BARRIER NET ADHESIVE 200 folie bariera de vapori, autoadeziva, cu plasa de ranforsare 210
BARRIER NET SD40 folie bariera de vapori Sd 40 m 206
BARRIER SD150 folie bariera de vapori Sd > 145 m 208
BIRD COMB pieptan standard de protectie impotriva pasarilor 188
BIRD COMB EVO pieptan de protectie impotriva pasarilor, cu dublu sir 189
BIRD SPIKE opritor rigid de protectie impotriva pasarilor 187
BLACK BAND banda butilica monoadeziva universala 136
BRUSH pensule si trafalete 327
BRUSH VENT banda rigida cu peri laterali, pentru coama acoperisului 171
BUTYL BAND banda butilica dublu adeziva universala 129
BYTUM 1100 folie bituminoasa pentru montare sub tigle 304
BYTUM 1500 folie bituminoasa pentru montare sub tigle 305
BYTUM 2000 folie bituminoasa pentru montare sub tigle 306
BYTUM 400 folie bituminoasa pentru montare sub tigle 302
BYTUM 750 folie bituminoasa pentru montare sub tigle 303
BYTUM BAND banda bituminoasa autoadeziva, cu posibilitate de tencuire 42

BYTUM BASE 2500 membrana bituminoasa autoadeziva 308
BYTUM LIQUID | REINFORCEMENT membrana de impermeabilizare, cu aplicare prin intindere / armatura de ranforsare 48

BYTUM SLATE 3500 membrana bituminoasa autoadeziva cu ardezie 310
BYTUM SPRAY membrana bituminoasa de sigilare, tip spray 46

CAP SUPER sistem de acoperire pentru santiere 322
CAPTOP prelata de acoperire 324
CLIMA CONTROL 80 membrana cu difuziune variabila 228
CLIMA CONTROL NET 145 membrana cu difuziune variabild, cu plasa de ranforsare 230
CLIMA CONTROL NET 160 membrana cu difuziune variabila, cu plasa de ranforsare 232
CONNECT BAND banda de etansare la umiditate, sigilanta, pentru substraturi neregulate 32

CONSTRUCTION SEALING garnitura de sigilare comprimabila pentru imbinari regulate 52

CUTTER pentru taieturi profesionale 328
DGZ conector cu filet dublu pentru material izolant 144
DOUBLE BAND banda dublu adeziva universala 62

EASY BAND banda monoadeziva universala 68

EASY FOAM spuma sigilanta de uz general 115
ECO GLUE clei adeziv pentru sigilarea membranelor, pe baza biologica 149
EXPAND BAND banda sigilanta cu autodilatare 108
FACADE BAND UV banda monoadeziva universala rezistenta la razele UV 76

FIRE FOAM spuma sigilanta de inalta rezistenta la foc 118
FIRE SEALING ACRYLIC sigilant acrilic de nalta rezistenta la foc 122
FIRE SEALING SILICONE sigilant siliconic de inalta rezistenta la foc 124
FIRE STRIPE garnitura flexibila termogonflabila dilatanta 130
FLEXI BAND banda monoadeziva universala, de inalta adezivitate 72

FLEXI BAND UV banda monoadeziva universala de inalta stabilitate UV si inalta rezistenta termica 74

FLUID MEMBRANE membrana sintetica sigilanta aplicabild cu pensula sau prin pulverizare 50

FLY pistol profesional pentru cartuse de 310 ml 332
FLY FOAM pistol automat cu teava lungd pentru spume 333
FLY SOFT pistol pentru sigilanti pentru cartuse moi 600 ml 332
FOAM CLEANER detergent pentru pistoale cu cartuse 333
FRAME BAND banda sigilanta cu autodilatare, pentru usi si ferestre 112
FRONT BAND UV 210 banda monoadeziva universala de inalta rezistenta la razele UV 98

GASKET garnitura pentru dolie 180
GLASS 1 ochelari de protectie 327
GROUND BAND membrana bituminoasa autoadeziva 34

GUTTER profil de acoperire 179
HAMMER STAPLER 22 masina de capsat tip ciocan 330
HAMMER STAPLER 47 masina de capsat tip ciocan 330
HAND STAPLER masina de capsat manuala 331
HERMETIC FOAM spuma sigilanta elastica, cu putere mare de izolare fonica 116
ISULFIX diblu pentru fixarea de material izolant pe zidarie 145
KOMPRI CLAMP capsa pentru banda dilatabila 329
LAMA cutit pentru materiale izolante 329
LEVEL BAND banda de etansare la umiditate, sigilanta, pentru substraturi 33

LITE BAND banda monoadeziva acrilica 144
LIZARD derulator pentru banda de sigilare puncte de trecere a cuielor 325
MANICA FLEX manson sigilant pentru furtunuri si cabluri de trecere 140
MANICA LEAD profil din plumb cu manson din EPDM 142
MANICA PLASTER manson adeziv sigilant, cu posibilitate de tencuire 138
MANICA POST manson adeziv sigilant pentru exterior 142
MANICA ROLL versiune din plumb si butil autoadeziv 178
MARLIN cutter allround 328
MEMBRANE GLUE clei adeziv pentru sigilarea membranelor 148
METAL ROLL banda ventilata flexibild din aluminiu, pentru coama acoperisului 170
MS SEAL sigilant MS polimer de inalta elasticitate 120
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coD descriere pag.
NAIL BAND banda butilica de sigilare puncte de trecere a cuielor 128
NAIL PLASTER | GEMINI banda de sigilare puncte de trecere a cuielor, de inalta adezivitate 126
NET ROLL banda ventilata flexibila pentru coama acoperisului 168
NITRAN manusi din nailon-elastan/spuma de nitril 327
OUTSIDE GLUE clei adeziv universal de inalta elasticitate, pentru uz extern 154
PEAK EASY banda ventilata rigida pentru coama acoperisului 174
PEAK HOOK carlig de fixare coama, pentru olane netede si profilate 175
PEAK ONE banda ventilata pentru coama acoperisului, pentru un singur versant 173
PEAK VENT AISI 430 kit banda rigida pentru coama acoperisului 172
PLASTER BAND banda speciala cu adeziune sporita, inclusiv cu posibilitate de tencuire 84

PLASTER BAND LITE banda cu posibilitate de tencuire, cu fasie adezivd pentru montaj 92

PRIMER substrat universal pentru benzi adezive acrilice 103
PRIMER SPRAY substrat universal spray pentru benzi adezive acrilice 102
PROTECT banda butilica autoadeziva, cu posibilitate de tencuire 44

RADON FLOOR bariera de impermeabilizare la gaz radon a fundatiilor 38

RAIN TUBE burlan provizoriu pentru fazele de santier 191
ROLLER rola pentru benzi 326
SEAL BAND | SEAL SQUARE banda monoadeziva pentru interior 64

SHINGLE sindrila bituminoasa (canadeza) 314
SMART BAND banda monoadeziva universala cu liner divizibil 80

SNOW STOP carlig de retinere a zapezii, pentru olane si tigle 181
SOFT FLASH CONNECT versiune din EPDM si butil autoadeziv 178
SOLID BAND banda monoadeziva trainica, adecvata pentru temperaturi scazute 78

SPEEDY BAND banda monoadeziva universala fara pelicula de separare 70

SPEEDY ROLL derulator pentru SPEEDY BAND cu maner lung 326
STANDARD ROLL banda ventilata flexibild pentru coama acoperisului 169
STAPLES burghiu tip dalta 331
START BAND profil de impermeabilizare de inalta rezistenta mecanica 30

SUPERB GLUE clei adeziv de inalta elasticitate pentru sigilarea membranelor 150
SUPPORT BATTEN suport metalic pentru sipci 176
SUPRA BAND banda butilica dublu adeziva universala cu putere mare de lipire 132
TERMI FLOOR bariera de impermeabilizare anti-termite pentru fundatii 40

TERRA BAND UV banda adeziva butilica 100
THERMOWASHER saiba pentru fixarea de material izolant pe lemn 145
TIE-BEAM STRIPE profil sigilant cu montaj sub pervaz 54

TILE STOP L carlige preprofilate in forma de L, pentru olane netede 183
TILESTOPS carlige preprofilate in forma de S, pentru olane netede 182
TILE STOP WIND carlige preprofilate contra-vant pentru tigle 184
TILE STOP WIND COPPO carlige preprofilate contra-vant pentru olane 185
TRASPIR 110 membrana foarte permeabila 253
TRASPIR 135 membrana foarte permeabild 257
TRASPIR 150 membrana foarte permeabila 260
TRASPIR 200 membrana foarte permeabila 264
TRASPIR 95 membrana foarte permeabila pentru pereti 252
TRASPIR ADHESIVE 260 membrana foarte permeabila, autoadeziva 276
TRASPIR ALU 120 membrana foarte permeabila 256
TRASPIR ALU 200 membrana foarte permeabila reflectorizanta 265
TRASPIR ALU FIRE A2 430 membrana foarte permeabila reflectorizanta 292
TRASPIR DOUBLE EVO 340 membrana permeabild monolitica si microporoasa 284
TRASPIR DOUBLE NET 270 membrana foarte permeabila 280
TRASPIR EVO 160 membrana foarte permeabila monolitica 262
TRASPIR EVO 220 membrana foarte permeabila monolitica 274
TRASPIR EVO 300 membrana foarte permeabild monolitica 282
TRASPIR EVO SEAL 200 membrana foarte permeabild, monolitica, rezistenta la perforare 266
TRASPIR EVO UV 115 membrana foarte permeabila, monolitica, rezistenta la razele UV 254
TRASPIR EVO UV 210 membrana foarte permeabila, monolitica, rezistenta la razele UV 270
TRASPIR FELT EVO UV 210 membrana permeabild monolitica rezistenta la razele UV 269
TRASPIR METAL covorase tridimensionale pentru invelitori metalice 294
TRASPIR NET 160 membrana foarte permeabila 261
TRASPIR WELD EVO 360 membrana permeabila monolitica sudabila 288
TUBE STOPPER dopuri pentru sigilarea cablurilor 143
VALLEY ALU element de ranforsare pentru dolie 180
VAPOR 140 folie frana de vapori 235
VAPOR 150 folie frana de vapori 236
VAPOR 225 folie frana de vapori 240
VAPOR ADHESIVE 260 folie frana de vapori, autoadeziva 242
VAPOR EVO 190 folie frana de vapori, de inalta eficienta 238
VAPORIN 120 folie frana de vapori 218
VAPOR IN GREEN 200 folie frana de vapori, pe baza de celuloza naturala 221
VAPOR IN NET 140 folie frana de vapori, cu plasa de ranforsare 219
VAPOR NET 110 folie frana de vapori, cu plasa de ranforsare 234
VAPOR NET 180 folie frana de vapori, cu plasa de ranforsare 237
VENT FOLD grile de ventilare preindoite 187
VENT GRILLE grild de ventilare din PVC 186
VENT MESH grila de ventilare flexibila 186
VENT SHAPE grile de ventilare profilate, pentru acoperisuri realizate cu olane si tigle 190
WINDOW BAND banda sigilanta cu autodilatare, pentru usi si ferestre 110
WINGBAG perna de aer gonflabila cu pompa manuala din material sintetic ranforsat cu fibre 326
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Rotho Blaas Srl nu furnizeaza nicio garantie privind conformitatea legala si/sau cu proiectul
a datelor si calculelor, ci pune la dispozitie instrumente indicative, precum serviciul tehnic-
comercial in contextul activitatilor de comercializare.

Rotho Blaas Srl respectd o politica de dezvoltare continua a propriilor produse si, astfel, isi
rezerva dreptul de a aduce modificari caracteristicilor acestora, specificatiilor tehnice si altor
documente, fara notificare prealabila.

Este datoria utilizatorului sau proiectantului responsabil sa verifice la fiecare utilizare
conformitatea datelor cu legislatia in vigoare sau cu proiectul. Responsabilitatea finala in ceea
ce priveste selectarea produsului adecvat pentru o anumita aplicatie 7i revine utilizatorului/
proiectantului.

Valorile obtinute din ,cercetarile experimentale” se bazeaza pe rezultatele efective la testari si
sunt valabile exclusiv pentru conditiile de testare indicate

Rotho Blaas Srl nu garanteaza in niciun caz si nu va putea fi trasa la raspundere pentru daune,
pierderi si cheltuieli sau alte consecinte, sub orice forma (garantie pentru defecte, garantie
pentru functionare defectuoasa, responsabilitate asupra produsului sau legala etc.) asociate
utilizarii sau imposibilitatii de a utiliza produsele pentru orice scop datorita utilizarii incorecte
a produsului;

Rotho Blaas Srl neaga orice raspundere pentru eventualele erori tipografice sau de imprimare.
In caz de diferente de continut intre versiunile catalogului din diverse limbi, se va face referire
la textul italian, care are intaietate fata de traduceri.

llustratiile care sunt partial completate cu accesorii nu sunt incluse. Imaginile au caracter
ilustrativ. Cantitatile ambalate pot diferi.

Acest catalog este proprietate privata a Rotho Blaas srl si nu poate fi copiat, reprodus sau publicat,
nici partial, fara acordul prealabil in scris. Orice incalcare va fi sanctionata conform legii.

Conditiile generale de achizitie Rotho Blaas Srl sunt disponibile pe site-ul www.rothoblaas.com.

Toate drepturile rezervate.
Copyright © 2021 by Rotho Blaas Srl
Toate drepturile rezervate © Rotho Blaas Srl



I BENZI

S| SIGILANTI

FIXARE LA SOL 28
BENZI ACRILICE 56
BENZI DILATABILE 104
SIGILANTI 114
SISTEME DE FIXARE 144
CLEIURI 146

I ELEMENTE PENTRU
ACOPERIS SI VENTILATIE

COAMA ACOPERISULUI 168
RACORD COS DE FUM 178
DOLIE 180
PROTECTIE IMPOTRIVA ZAPEZII 181
CLEME DE PRINDERE 182
VENTILATIE SI APARATORI 186
I MEMBRANE
BARIERE SI FRANE 205
PERMEABILE 247
BITUMINDASE 301

ECHIPAMENTE

PRELATE DE ACOPERIRE 322
APLICARE 325
TAIERE 328
MASINI DE CAPSAT 330
PISTOALE 332

Sistemul Unitatilor Obisnuite de Masura din Statele Unite (USC)
este un sistem utilizat si in prezent pe scara larga si a fost conceput
pornind de la sistemul imperial britanic. Toate unitatile obisnuite
pot fi convertite in unitatile Sistemului International (SI) si invers.

Pentru a facilita consultarea catalogului si pentru a veni in spri-
jinul procesului decizional, valorile sunt exprimate in Sistemul
International si in Sistemul Unitatilor Obisnuite de Masura din Sta-
tele Unite. Unele valori au rezultat din teste si au fost convertite in
USC, asadar adesea au fost rotunjite. Pentru a afla valoarea cea mai
precisa, se recomanda sa va raportati la valoarea exprimata pe baza
Sistemului International.




LEGENDA

A e fata
suprafata
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L lungime
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valori in directie longitudinala fata de sensul

MD de infasurare a membranei/benzii

valori in directie transversala fata de sensul

cp de infasurare a membranei/benzii

TT dubla panglica incorporata

Volatile Organic Compounds
vOoC
Compusi Organici Volatili
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“ suluri per palet
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rothoblaas

Solutions for Building Technology

I FIXARE

ETANSARE LA AER S| IMPERMEABILIZARE
ACUSTICA

1 ANTICADERE

MASINI SI UNELTE

Rothoblaas este compania multinationala italiana care
a facut o misiune din inovatia tehnologica, devenind in
cativa ani lider al tehnologiilor pentru constructii din lemn
si pentru siguranta. Datorita unei oferte complete si unei
retele de vanzari capilare si apte din punct de vedere
tehnic, s-a angajat sa transfere acest know-how tuturor
clientilor sdi, propunandu-se ca partener principal pentru
dezvoltarea siinovarea de produse si tehnici de constructie.
Toate acestea contribuie la o noua cultura a constructiilor
durabile, orientata catre sporirea confortului locuintelor si
catre reducerea emisiilor de CO,.

Rotho Blaas Srl

Via dellAdige N.2/1 | 39040, Cortaccia (BZ) | lItalia
Tel: +39 0471 81 84 00 | Fax: +39 047181 84 84
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